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0СТ1 00191-75

Предисловие
Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Головной организацией по стандартизации ФГУП «НИИСУ»

2 УТВЕРЖДЕН Распоряжением Министерства от 22 сентября 1975 г. № 087-16 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ВИФС № 4541 от 29.09.75 г. ГР Л69

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4 Издание (январь 2007 г.) с извещением об изменении №1/13176, введенным в дейст

вие в январе 2007 г.
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1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт устанавливает цветную маркировку уплотнительных резиновых 

колец.

2 Цветная маркировка уплотнительных резиновых колец
2.1 Цветная маркировка уплотнительных резиновых колец предназначается для обо

значения марки резины кольца.

2.2 Маркировка уплотнительных колец должна производиться цветными полосками или 

точками, наносимыми цветными резиновыми клеями.

2.3 Цвет и количество маркировочных знаков - в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а  1

Марка резины Цвет маркировки Количество полос или точек

В-14 Голубой 1

В-14-1 Голубой 2

ИРП-1078 Зеленый 1

ИРП-1078А Зеленый 2

ИРП-1353 Желтый 1

Голубой 1

ИРП-1054 Белый 1

Зеленый 1

НО-68-1 Желтый 1

4410 Желтый 2

ИРП-1234 Желтый 3

4327 Красный 1

3825 Красный 2

ИРП-1375 Белый 2

ИРП-1377 Белый 1

ИРП-1376 Белый 3
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