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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Настоящий альбом СК 6109-89 ’’Дорожные конструкции для г.Москвы при высоком уровне грунтовых 
вод. Типовые конструкции” разработан в дополнение альбома СК 6101-86 ’’Дорожные конструкции для 
г.Москвы. Типовые конструкции” , утвержденного решением Моегорисполкома № 2416 с? 10Л О Л 986 г.

В состав настоящего альбома включены:
-  дэгзжные одежды альбома СК 6101-86 с конструктивней слоями, разработанными с учетом рабо

ты одежд на грунтах с высоким уровнем воды;
-  конструкции земляного полотна на основаниях с песчаными дренами, позволяющие ускорить про

текание осадок, повысить физико-механические показатели грунта;
-  конструкции сбора и отвода воды из водоносных слоев откосов земляного полотна;
-  рекомендации по ориентировочному назначению толщины песчаных слоев и замене грунтов рабоче

го  слоя  земляного полотна.
Дорожные конструкции предназначены для строительства в г.Москве скоростных дорог, магистраль

ных улиц и дорог, улиц и дорог местного значения.
1 За высокие уровни грунтовых вод приняты уровни вод, оказывающие влияние на увлажнение грунтов 
рабочего слоя земляного полотна: ,

выше уровня 3 ,8 5  м от поверхности покрытия -  в глинах, суглинках тяжелых и тяжелых пылеватых;
выше уровня 3 *35  м от поверхности покрытия -  в суглинках легких пылеватых и л е г к и х * » супесях 

тяжелых пылеватых и пмяеватых;
выше уровня 2 ,8 5  м от поверхности покрытия -  в с у п е с я х  легких, легки х  крупных и песках пылева

тых.
К ним также отнесены грунтовые воды слабых водонасыщенных оснований, грунтовые 'вода, водоносных 

сл о ев, выходящие на поверхность откосов земляного полотна.
Альбом разработан за  счет собственных средств института Мосинжпроект в соответствии с планом 

совершенствования и разработки новых конструкций для инженерного строительства в г .  Москве.

2 .  КОНСТРУКЦИИ Д0Р0ШЫХ ОДЕВД

Для учета в конструкциях влияния высоких уровней грунтовых вод в .кач естве базовых были при
няты конструкции дорожных одежд альбома СК 6101-86  следующих типов:

-  цементобет энные монолитные покрытия;
-  асфальтобетонные” покрытия на цементобетонном основании, тощем бетоне, асфальтобетонных 

смесях (в том числе пористых и высокопористых), щебне* щебеночных смесях, керамзитовом гравии и 
щебне с легкими заполнителями, обработанных битумом, золошлаковых смесях;

-  сборные, железобетонные покрытия. ~
Рассмотрены конструкции, предназначенные как сложившейся части, так и для районов массовой 

жилой застройки, строящиеся в две стадии.
Все дорожные одежды, включенные в альбом, разработаны из условия прочности и обеспечения 

морозоустойчивости. ' .
Назначение исходных расчетных характеристик конструктивных материалов и грунтов, расчет по 

прочности выполнен аналогично конструкциям альбома СК 6 1 0 1 -8 6 .
Морозоустойчивость конструкций дорожных одежд, работающих в условиях высоких уровней грун

товых вод, обеспечивается:
-  устройством песчаных морозозащитных слоев;
-  комбинированным применением теплоизоляционных материалов и песчаных морозозащитных слоев.

3 . ПЕСЧАНЫЕ МОРОЗОЗАЩИТНЫЕ СЛОИ. ПЕСЧАНЫЕ МОРОЗОЗАЩИТНЫЕ 
СЛОИ В СОЧЕТАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для устройства песчаных морозозащитных слоев предусматривается применять песок, удовлетво
ряющий требованиям ГОСТ 8 7 3 6 -8 5 . Допускается применять некондиционные пески с коэффициентом фильт
рации Кф< I *2  м/сут. при условии расчета песчаного подстилающего слоя на полное водопоглощение.

Толщины песчаных слоев определены с учетом теплофизических характеристик материала каждого 
конструктивного слоя дорожной одезды. Учет производится приведением разньре материалов по эквива
ленту к гранитному щебню в соответствии с табл Л .

Таблица I

№
п/п Материал

Плотность,
кг/мЗ

Эквивалент по гранитному щебню
' J L s L

v - h

I . Асфальтобетон горячий плотный 2400 j 1 ,1 5
То же пористый 2300 1 ,2 2

2 . Цементобетон, в toj4 числе тощий бетон 2400 1 ,0 3

3.. Щебень из известняка 1600 1 ,1 5

4. Песок 1650 0 ,9 6

11
ас

5 . Асфальтобетон горячий высокопористый 2100 1 ,3 3
ia
О) 6 . Керамзитовый гравий, обработанный вяз I11
п

7.
ким битумом
Щебень с легкими заполнителями, обра

п о о I . 7 I

1 ботанный вязким битумом 2000 1 ,8 9
о

8 . Шлакобетон 1600 1 .7 9

о«0
9 . Керамзитобетон 1400 1 ,5 7

Xг»« IO. Золошлаковал смесь (шлаковая фракция) 1600 1 ,6 0
с,
фн I I . Пенопласт ПС-4 _  __ ___ ___ 50 5 ,9 5

*•' коэффициенты теплопроводности щебня и приводимого к щебню материала.
Толщины песчаных морозозащитных слоев определены для двух принципиально возможных случаев зал ега

ния уровня грунтовых вод:
-  уровень грунтовых вод Нугв ниже глубины промерзания земляного полотна 2  * т .е .  --------- *  I ;

^угв
-  уровень грунтовых вод Н̂ гв  выше глубины промерзания земляного полотна 2  , т . е .  *  у  j

V - ,
Расчеты выполнены в соответствии с методикой BGH 4 6-83  "Инструкции по проектированию дорожных одеад 

нежесткого типа" и требованиями СНиП 2 .0 5 .0 2 -8 5  "Автомобильные дороги".
Толщины песка обеспечивают расчетное допускаемое пучение дорожной одееды:

-  3 см для цементобетонных монолитных покрытий;
-  4 см для асфальтобетонных и сборных железобетонных покрытий.

Песчаные морозозащитные слои предусмотрены для устройства на грунтах следующих групп по степени 
пучинистости (см . т а б л .2 ) :

Грунт Группа

Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием 
частиц мельче 0 ,0 5  мм до 15$, мелкий с содержанием частиц 
мельче 0 ,0 5  мм до 15%; суресь легкая крупная

п

-

—.....-<*.....
Нач.отд. Козеева
Гл.сп ец . Афонин

кг.,*/

Н.контр. Щепин \ & г .
ГИП Щепин

Разраб. Чеховская . с /
Провар. Щепин <

СК 6109-69. п з
Стадия Масса Масштаб

Р .Ч .

Лист I Листов 3
ИНСТИТУТ 

МОСИНШРСЕКГ 
г.М осква

ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ г.МОСКВЫ

ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Пояснительная записка



* Грунт

Продолжение табл.2  

Группа

Супесь легкая; суглинок легкий и тяжелый; глины

Песок пылеватый; супесь пылеватая; суглинок 
тяжелый пылеватый

Супесь тяжелая пылеватая; суглинок легкий пылеватый

Ш

IV

V

Для принятых конструктивных материалов, для каждой категории дороги, типа земляного полот
на, группы грунта по степени пучинистости п р и вед ем  в табличной форме несколько наиболее харак
терных значений толщин песчаных морозозащитных слоев и соответствующих им уровней фунтовых вод 
от поверхности покрытия: .... ~ ц

-  уровень грунтовой воды, при котором не требуется устройство песчаного мороэозащитного слоя;
-  уровень грунтовой воды при толщине песка равной 50 см;
-  толщина песка т а  глубине промерзания;
-  толщина песка при максимально высоком уровне грунтовой воды для данной дорожной одежды.

Промежуточные значения толщин песчаного слов.следует определять по интерполяции.
Толщины песка до 50  см при проектировании следует принимать без специального обоснования 

с учетом расчета на осушение? При больших толщинах назначение конструкции песчаного слоя принима
ется  на основании экономического сравнения разных конструктивных мероприятий по регулированию 
■воднотеллового режима: применение теплоизоляционных материалов (см. т а б л Л ) в слоях дорожной одеж
д а, водопоглощение дренажем, замена грунта рабочего слоя (см. с т р .5 9  ) ,  устройство гидроизолирую
щих и капилляропрерывающих прослоек (см . альбом СК 6 1 0 1 -6 6  е т р .4 5 ) .

*  За расчетное значение толщины песчаного слоя принимается наибольшее из расчета на морозо
устойчивость, прочность и осушение.

4 . КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА НА ОСНОВАНИЯХ С ПЕСЧАНЫМИ ДРЕНАМИ

0 данном разделе рассмотрены*конструкции насыпей, а  также земляное полотно, устраиваемое 
в "нулевых отметках" на слабых, с высоким уровнем грунтовых вод,основаниях, в которых для ускоре
ния консолидации основания и отвода воды устраивают песчаные дрены. Конструкции выемок на сдабих 
основаниях следует рассматривать индивидуально ввиду сложного характера воздействия давления отко
сов выемки на краевые зоны земляного полотна под проезжей частью.

Конструкции на основаниях с песчаными дренами предназначены для строительства на водонасы
щенных мелких пылеватых песках, пылеватых мягкопластичных и текучих супесях и суглинках,торфах 
и заторфованных грунтах, илах.

Для конструирования приняты типовые поперечные профили насыпей по альбому СК 6 101-86  в ы с о -, 
той до 12 м, мощность слабого грунта с высоким уровнем грунтовой вода до Ю м.

Песчаные дрены устраиваются в обсадных трубах диаметром 0 , 4 , *  0 ,6  м. Для устройства дрецг 
следует применять пески, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8 7 3 6 -8 5 . 8  индивидуальномпорядке может 
быть обосновано применение песчаного грунта с коэффициентом фильтрации $ф >1 м/сут.

Для ускорения отвода отжимаемой воды за  пределы 'земляного п о л ф н а н ^  по йсе$
ширине подошвы устройство подстилающего сл о я 'и з дренирующего грунта толщиной 0 ,5  -  1 ,0  м (меньшие 
значения -  для гр у я то г  с Кф>*3 ц / с у т .) . ~

Предварительную оценку влияния дрен на срок стабилизации осаДКи прош ьсгн пб ф ох щ я ьг^

; ' '  2
где TQ и ТДр -  сроки стабилизации «хюадки для слабого слоя соответственно без дрен и. с дренами 

(TQ может быть определено в соответствии с графиками, изложенными в альбоме СК 61Ш -89); . 
Н -  расчетный путь фильтрации воды, отжимаемой из уплотняемого ело* При отсутствии"дрён, 
принимаемый равным фактической мощности слабой толщи (при ее одностороннем дренировании) 
или половине этой мощности (при двухстороннем дренировании),в м*L -  расстояние между Дренами, назначается в зависимости от требуемого срока консолидации 
и составляет 2*4 ,5  м.

Расчет основания с вертикальными дренами выполняется в виде проверки правильности предварительно 
назначенного расстояния между дренами. Степень консолидации основания (отношение его  осадки, достиг
нутой за  время Т , к полной осадке от проектной нагрузки) с вертикальными дренами определяют по формуле:

у  о б щ - 100 -  o ,o i ( io o - u r ) ( io o -u B) ,

где У в ~ степень консолидации основания без дрен при вертикальной фильтрации воды из основания; 
у г  -  тб же, при горизонтальной фильтрации к дренам.

-  Величины U B и Ur  устанавливают по графикам из "Пособ-^ ао проектированию земляного полотна авто
мобильных дорог на слабых грунтах (к  СНиП 2 .0 5 .0 2 - 6 5 ) "  /гр,65 р и с .1 5 ) .

Фактор времени, необходимый для определения М на этих графиках, определяют по формулам:
,  ■ Т ■ Л в  и

Г » Сг-Т
Гг * Т ’

.гд е  Св -  коэффициент .лидации грунта при вертикальной фильтрации;
Сг  то т" >ризонтальной фильтрации;
Т ^емый срок консолидации, сутки; *
и -  расчетный путь вертикальной фильтрации, равный полной толщине сжимаемого слоя, если

нижележащий слой состоит из нвдренирующих грунтов, и -  при подстилающем слое из дрени
рующего грунта, в м; ^

п ■ Ш - Л 1 ± ь &  ,

т * .  t "
коэффициенты фильтрации грунта при вертикальной и горизонтальной фильтра-,

S r  £ 2

% г Р 5

где Кфв и Кфг
ции, в м/сут;

в -  I тс/vr  -  удельный вёс воды;

где £ j  и £#> -  коэффициенты пористости грунте Приканальной и конечной нагрузках P j и Pg,
У

определяются на основании гомпрессионных испытаний грунтов основания. При невоз
можности проведения кон цессионных испытаний значение £ г  может быть определено 
по формуле Н.Н.Иван ja :

2 ,3
£ 2  -  f :  - Вт f

Значения £ j  ( £ 0) и Ва .;ри нагрузке P j *  I  кгс/см2 принимаются по табл.16 книги КФ.Бабкова,
В.М.Безрука "Основы грунтоведения и механики грунтов".

Нагрузка Pg определяется о учетом BSSStlPRiaainM, толщины дорожной одежда, временной подвижной 
нагрузки. _ ' 1 ■ . ■

Для упрощения конструирования дрен и првдВарителы|ого определения влияния дрен построены графики 
зависимости T j/T ^ * J (H h  М » Тв *  f  (H), Тр ■ / (L) для наиболее часто встречающихся грун-

. тов. На^основднии расчетов приведень! 8птимаяьм*е щаги Д #к, $х диаметры, а  также определены расходы/пес
ка. тр$!удаыщ,1и1 у с^ сл ^ т^  .даён, „

"  ' " б^КОНСТРУКиИН' рБОРА Й ОТЬода воды из водоносна
слоев откосов эБшвщготлдеотШ;

V ВуыийДОМ раедеде альбома ра,сдаотре»«. крист|ук^Цу BWl̂ MteaeiMe для отвода воды из водоносных ело- ’ 
•ёё откосов вМвмок *полунасыоей-^олувыемок % в№Сода*оГ1Щм нё~поверхность: сосредоточенными в Виде род- 
|ников; рассредс^оче1«ыми по всему откосу и даеюЩмтбольд^ протяженность (до 100 м); рассредоточенным^ 
лональидаис./выходами водм^з одного или Айкольких, небольшой мощности, водоносных слоев.

Сбор и отвод воду при ее сосредоточенных даходах обеспечивается устройством каптажного колодца на 
базе рабочвйкамеры водопроводных и гааорых сетей BP-I2. Вода с помощью открылков- Дренажных траншей 
на песка ж гравия - (гранитного щебня), водоприемной воронки, устраиваемой по принципу обратного фильтра 
из гравия и гранитного щебня, червэяриемные отверстия Встеновой нише камеры собираотоя в колодце. Ко
личество приемных отверстий диаметром до 60 мм назначается из условия обеспечения пропуска расчетного. 
расхода воды и размерами водоприемной воронки и ыоящ  составлять от 20 до 50 отверстий. Длина и высота

. 1  | 2 *
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открылков, размеры водоприемной воронки уточняются индивидуально в зависимости от местных условий* 
Выпуск воды из колодца осущ ествляется полиэтиленовыми трубами низкого давления условным диаметром 
Ду 3 ЬО -г 20 0  мм. Диаметр трубы н азн ачается  в зависимости от расхода воды. Колодец рассчитан на 

^расход вода 40 -  600 м °/ сут.

Конструкция откосного дренажа при рассредоточенных выходах воды (выходы воды на поверхность 
откоса по всей его  площади) разработана в виде перехватывающего воду дренажного слоя по всей по
верхности откоса из щебня двух фракций и п е ск а . Прием воды осущ ествляется в железобетонные лотки 
ЛЭ-2Д, изготавливаемые с помощью перегородок в опалубке лотков ЛО-2, разработанных в альбоме * 
РК 6 5 0 1 -6 8 . Длина лотков принята равной 0 ,6 6  м. В лотках для приема воды следует устр аи вать  прив¥- 
ные отверстия диаметром 5 0  мм, кроме т о го  укладку лотков предусматривается вести со  швами 20  мм 
б ез  заделки цементным раствором , что также сп осо бствует  приему вода. Швы заделы вается цементным 
раствором только по дну л отков. Конструкция лотков позволяет принимать дополнительный расход воды 
из нагорных канав с общим расходом до 5 0  мЗ/час. При меньших расходах лоток может быть заменен на 
дренажные трубы диаметром до 20 0  мм.

Конструкция откосного дренажа при локальных выходах воды (и з одного или нескольких, неболь
шой мощности, водоносных сл о ев) разработана в двух вариантах:

-  I вариант у стр аи вается  в виде прямых и наклоненных к горизонту под углом 3 0 - 4 5 °  дренажных
траншей из гранитного щебня двух фракций и песка,обеспечиваю щ их перехват и отвод воды на всей 
площади о тк о са ; j

-  П вариант у е т т и в а е т с я  в ви д е .дренажных траншей, наклоненных к горизонту пЬд углом 3 0 - 4 5 °  
и имеющих ломаное очертание. Данная конструкция дренажных траншей из гранитного щебня двух фрак
ций и песка обеспечивает перехват вода непосредственно в м есте выхода водоносного сл о я .

Максимальный расход вода для траншейного откосного дренажа определен в 25 мЗ/час, При н ево з
можности устр ой ства траншей на слабых водонасыщенных грунтах откосов дренаж сл ед у ет  у стр аи вать 
в виде сплошного слоя на всей поверхности о тк осо в.

Для всех  конструкций сбора и отвода вода, с целью предотвращения выхода воды на поверхнос?!» 
о тк о са , предусматривается экранирование дренирующих траншей плотной глиной. Для предотвращэния : 
заиливания щебня, гравия и песка грунтовыми частицами предусматривается обертывание фильтрующих 
конструктивных элементов геотекстилем  типа "Дорнит".

Для всех  разработанных конструкций при заданных параметрах откосов и р асходах вода определе
на потребность в строительных материалах и изделиях.

6 .  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРИЕНТИРОВОЧНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 
т а щ ш ы  ПЕСЧАНЫХ СЛОЕВ И ЗАМЕНЕ ГРУНТОВ РАБОЧЕ
ГО СЛОЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА *

В соответстви и  со СНиП 2 .0 5 .0 2 - 6 5  иАвт ом обильные дороги** толщину песчаного морозозащитного 
слоя можно ориентировочно назначать в соответстви и  с приложением 2 указанного СНйП*а. Для упро^ 
щения определения толщины п еска для различных типов дорожных одежд (цементобетонных монолитных 
покрытий, асфальтобетонных покрытий, цементобетонных оснований, тротуарных покрытий) и видов 
грунта построены графики зависимости \\ пвска*  i  ( h дорожной одежда эквивалентной гранитному щебню) 
Приведение толщин конструктивных сл оев к гранитному щебню следует производить с  помощью т а б л .I  
данной записки. Разработаны графики по определению толщины песчаного морозозащитного слоя в комби
нации с применением теплоизоляционных материалов (п ен оп ласта, керам зитового гр ави я , обработанного 
вязким битумом), а  также морозозащитных сл о е в , устраиваемых только из теплоизоляционных материал 
лов (керам зитового гр ави я , обработанного вязким битумом). Уточнение и окончательное назначение 
толщины песчаного слоя следует по разделу 3 данного альбом а.

Б соответстви и  с п .6 .1 0  СНиП 2 .0 5 .0 2 - 6 5  при проектировании земляного полотна следует вы
держивать требование по возвышению верха покрытия над уровнем грунтовой во д а , приведенное в  т а б л .З :

Таблица 3  ..

Грунт рабочего слоя Наименьшее возвышение поверхности 
покрытия, м

Песок мелкий, су п есь  легкая крупная, суп есь  легкая i . i
Песок пылеватый, суп есь  пылеватая 1 .6
Суглипок легкий, суглинок тяжелый, глины
Супесь тяжелая пылеватая, суглинок легкий tit 4 ли пи
тый , суглинок тяжелый пылеватый

а ,  г

2 . 4

В со о тветстви и  со  СНиП 2 .0 5 .0 2 - 6 5 ,  в случаях невозможности выполнения данных требований, сл ед у ет  
предусматривать замену грунта на лучшие,снижающие данное требование и позволяющее у стр аи вать  дорожную 
о д е ж д у n p i f б&шещ высоких уровнях. Толщина замены грунта определяется мощностью 1 ,3  *  1 ,6  м в зави си 
мости от к а ч еств а  гр ун та. Замене подлежит грунт рабочего слоя земляного полотна. В данном альбоме п ост
роены графики, определяющие целесообразную  область замены грунта рабочего слоя зем ляного полотна в з а -  
Ш сййоети "От расположения уровня грунтовой воды Нуг в , высоты насыпи Н^, вида грунта зем ляного полотна 
и грунта замены,

7 . ПРИМЕРЫ

пользования графиками по определению степени консолидации насыпей 
на основаниях с песчаными дренами

Пример I ,  Требуется д ать  предварительную оценку сокращения срока стабилизации сл аб ого  основания 
мощностью 6  м при у стр о й стве  песчаных дрен с шагом 3 . 0  м.

Для решения воспользуем ся графиком предварительной оценки влияния дрен на срок стабилизации осадки 
, (с т р .4 5  а л ьб о м а), по которому получаем: T q/Гд  *  2 6 .

Пример 2ц Т р ебуется  определить степ ен ь полной консолидации слабого  основания мощностью 4  м при 
у стр о й стве дрен с  шагом 4 , 0  м при коэффициентах вертикальной и горизонтальной консолидации гр унта о сн о - 

щиния С *  2 , 0 0  м2/год на 1000  день после возведения насыпи. ■
Воспользуем ся графиком на с т р . 4 7  альбом а, по которому находим Т в*Т р « 0 , 3 .
По графикам на р и с. 15 "Пособия по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых 

рун тах (к  СНиП 2 .0 5 .0 2 - 8 5 )  находим: U B*63% , Up*83S& при £ / d  * 8 , 0 .
Т о г д а  по граф ику н а с т р .  4 5  ал ьб ом а 11*945».

СК6109-89. ПЗ
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Принимать но таблицЬ ни странице I# 35*38  альбома СК 6101 -8 6  
и странице № 7  настоящего; альбома

U  , 97. 1.1 ,36 11,97 X X ,36 t 0,45 10 , ) 6

1д , 6̂ 12 Д Г 12,64 12,03 11,.'8 1 0 , 6 3

и  ,ь<г . 11,20  ̂ 1.,82 ' 11,20 i°Jp i 0,04
18,48 н  .а с 48 . ' ‘ Я .86 10. 81. 10.*70
11,60

V»»-
X I ,06 11,60 11,06 10,25 9,72

12,26 , 1 Г ,  72 1х ,26 11» ^  ' , 10,91 10,38
'V

11, 5д  . 10,96 11,52 10,98 10,18 9 , 9 6

_______ Xibii-...... . 1х Т б 5 • П .65 . I q T e i Ж Е
Конструкция И—I хрвдназначёпа для 
лого продольного пр^Л:ля дороги,

•Кбнстеукцпя II-2 предназначена дли 
ти и hdk 3-й категории увлажнении земляного полотна.
Конструкция 1I-I может быть использована дли скоростного строительства улиц и дорог при условии выполнении 
работ комплектом ;машгн со скользящими формами, в сбот.ьстстьии с трсбоманиями ФСП 197-03 и данного альбома. 
Значения толщин цементобетониого нoicpi?ия'hiриведei\ и  дли слодующпх грунтов и категорий увлажнения ■ земляного . 
полотна: п е с о к  п и л ен ы й , сунебь легкая кгуниня, супесь» суаесь пил Овитая при 1,л и 3 категориях увлажнения 
земдг.пого полотна; супесь легкая при I -й категории увлажнения земляного полотна. И случае наличия других 
грунтов и гидрологических условий земляного полотна значения толщин цементобегонно,го покрытия увеличить на 
X см.
Цои применении в технологическом слое тощего бетона М 75 толщину цемонтоботонюго. покрытия уменьшить на I см 
’по сравнению с толщиной на щебне ,,40Un. f •
Толпииы конструктивных слоев даны из условия набора тощим бетоном М ТОО проеютой ( Т00^ ) 
прочности. ' '
Укладка б т^на конструкции Ц-2 производится комплектом машин на рельеформах в два слон, 
ilpr,nv<;к строительного транспорта по покрытию допускаете’/: при доогивепии 1ин40!нобстоном проектной прошости, 
кон^Ьктт-'Г ело? на песка, обриботниного битумом, Может быть заменен на слой крупнозернистого носки тплщить 
5 см с ппкрштпом его слоем пергимин^, „
Гьеполог.ечио и конструкции температурных швов ди|ш на 'нцпз.жа:; отр. f»i 49,50 цльбома СК бии-пл.

План раскладки арматурных сеток в покрытии конструкции П-2 
(размеры в см.)
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1 , на грунтах I-HI -степени нучинг.стос^и при I  и г  категориях увлакчения яеиляно^о полотна.
1ли строительства улиц и дорог на участках высоких насыпей (Пча2 . ,  выемках на грунтах Ш-5-У степени п.учинистос-
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x -  здесь и ниже приведены максимально возможные толщины песка.
1. При других уровнях грунтовой вода толщину песчаного слоя принимать по интерпо

ляции. «
2 . При невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при его боль

шой величине устраивать водопонижение дренажом глубокого заложения, капилляропрерываю
щие, гидроиэолирующие прослойки, теплоизолирующие слои, замену грунтов.

3 . Для I -ой категории увлажнения земляного полотна, толщина морозозащитного слоя 
определяется толщиной песчаного слоя, требуемого по условиям осушения, -  для 2-ой кате
гории толщину морозозащитного слоя следует принимать равной 0 ,65  от значения толщины, 
приведенной в данной таблице при УГВ равном 165 см.

4 . При применении некондиционных песков (Кф«: 1*2 м/сутки) толщину песчаного 
морозозащитного слоя принимать по данной таблице с увеличением ее на 20% и уточнением 
ее расчетом на полное водопоглощение.

5 . При применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице 
с уменьшением ее на 20% и уточнением ее по дополнению к альбому СК 6102-62.

А СК 6101-85
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ г.МОСКВЫ
ПРИ ВЫСОКОЙ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Стадия Иасоа МасштабНач отд Козеева
РЛ.Гл спец Афояин

н, коих, а Делия . . А ЛИСТ 1 Листов 1
ГИЛ Щепин

Конструкции Ц-1, Ц-2 
Толщины песчаных иорозозащитных слоев

ИНСТИТУТ 
М0СИНХПР08КГ 
г.Москва

Разраб Суханова *
SE222L- Чеховская
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Асфальтобетон мелкозериистый(марки и типы по 
уаол.7 альбома СК C iO i-мС)

ГОСТ
9128—84 4 •

2
Асфальтобетон крупнозернистый или мелкозернис
тый пористый марки I  (П) 9 ® 8 4 8 ,

3

Ц
ем

ен
то

бе
то

н
(В

ар
иа

нт
ы

)
1Nсо рчЖ О CQ Я N Q О Оо  rr: «  азА) X О Оа> аз х г? с< Р* о

Щобня’̂ О " ,  щебеночных смесей, 
верхние.3 см .из песка обработан
ного битумом

ГОСТ

25192-82

24 22 24 ; ; ■■ 22 20

Тощий ботон М 100 21 18 21 18 16

1' N са РчКО ГО Ь» 2Я S5 О О О  OS w «  аз и Х о о  ! о аз 
Я И З 1 о

Щебням400",щебеночных смосой, 
верхние.3 см.иа песка обработан
ного битумом

25 23 25 23 а

Тощий бетон й 100 22 19 22 19 18

4

Технологически!
слой

( Варианты)

Щебень 4 0 0 ' ' , щебеночная см есь, 
верхние 3 см.из пеока обработан
ного битумом

го с т-
8267-82

Ш
15 •

Тощий4 бетон М 100 ГУ-400-24-
-IT 2 -7 8

5 Пеоок Ж ,
Принимать по таблице на странице №35+ЗЬ альбома 
Си 6101-86  и странице #  9 настоящего альбома

АЦ-1

3 -к» я0> Ьм О К ОЙ1 
w < WГС о, аз
A)V3

1««1rq о cn н a  «О о о
Я Д  ЯКа» о» п 34 А * Р* <3

Щебня "4 0 0 " , щебеночных смесей, 
верхние 3 см.иа паска обработан
ного битумом

Тощего бетона М 100
Руб.

12,91 \ 1 2 ,4 7 12,91
т

■ 1 2 ,4 7 11 ,93

12,71 12,05 12,71 1 2 .0 5 11,51
1К«в.р»КО W К *  М О ОО4А ж а» н И о оа> 4» R 3* И »* О

Щебня ^400Т|,щебеночных смооей, 
верхние 3 см.из поена обработан
ного битумом

Тощего бетона М 100

12,91 1 2 ,4 9 12,91 --------1 2 ,4 9 1 1 ,9 7

t2 .7 i, 1 1 ,6 5 , 12 ,74 II ,65 1 1 ,8 0

Установка прокладок и арматурных сеток над швами цементо- 
бетонного основания ( для повышения трощиноетойкости 
асфльт©бетонных покрытии ) .

(размори в мм.)
3

Прокладка и з/
пергайна,толя, 
руоеройда

1500 Шов ск а тва

Шов сжатия
\

Сетка 100/100/3/3 
Г~ 2U0/200/5/5

Л . L %

1600

Шов сжатия

I . Данная конструкция дорожной одеады предназначена для строительства улиц и дорог \\\ грунтах всех видов 
при 1 ,2  и 3 категориях увложнения местности.Конструкция мпжет быть рекомендована хля скоростного
строительства при условии выполнения-работ высокопроизводительными комплектами махин  ̂
“Супер" и д р .) ,  а также при выполнении требований данного альбома, ВСЛ 197-83 и ВСН IV

С-100 ,*Гомако? 
'-82.

2 .  Значение толщин цементобетонного основания приводимы дли следующих грунтов и катшорий увложнения 
земляного полотна: лесок пылеватый , супесь легкая крупная, супесь, супесь пылеватт при 1 ,2  и 3 
категориях увложнения земляного полотна; супесь легкая при I -й категории усложнения земляного полотна 
В случае наличия других грунтов и гидрологических условии земляного полотна значение толщин 
цементобетонного основания увеличить на I  см.

3 .  при применении в технологическом слое тощего бетона М 75 толщину цементобетонного основания уменьшить 
на I  см по сравнению с толщиной на щебне " 4 0 0 " .

4 .  т олщ:^ны^конструктивнь1Х слоев даны из .условия набора тощим бетоном м ТОО проектной ' I00JJ )

1

--

7 :* 2UJ (14x1 U0 ) 

. 1600 - -п

МО

*■

прочности.

5 . Пропуск транспорта до дорожной одежде допускается при достижении цементобетоном прочности не 
I00& от проектной.

менее

6 . Контактный слой из песка,обработанного битумом, может быть.заменен на слой крупнозернистого песка
толщиной 5 см, с покрытием его слоем пергамина . 1

7 .  Арматурная оетка,и з стали класса Вр- I  может быть заменена на сетку из стекловолокна типа СПАЛ-Кама*
8 .  Расположение и конструкции температурных швов даны на чертежах на стр . 4 7 fSU Габона СК 61°М З ?.

Нач отд Козеева

Гл спец Афонин

Л лзн.тв. Щепки
ГИЛ Щеяин

Разраб Кондауров .

Лроввр. Щепин

СК 6109-89.03
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ г,МОСКВЫ
•ПРИ.ШСОКуМ yi'OL'iib Ш н Ш Ш  1Щ

Конструкция АЦ-1

-f
г

Стадия Масоа Масштаб

Р.Ч .

Лист | Листов I

ИНСТИТУТ
МОСШШГРОЕКГ

г .Москва
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Группа 
грунта по 
степени 
пучинистости

Земляное
полотно

хелцина песка при уровне грунтовой воды h песка/Нугв, см

Магистральные улицы и д о р о г# Улицы и дороги местного значения
Общегородского значения 
и скоростные дороги Районного значения Грузового движения дороги промышленных 

м’/нально-складских
и ком- 

районе)
•Жилые улицы и грузовые 
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ш -  здесь и ниже приведены максимально возможные толщины песка.
I .  При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерпо

ляции.
2 . При невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при его  боль

шой величине устраивать водопонижение дренажом глубокого заложения, капилляропрерыв&ющие, 
гидроизолирующие прослойки, теплоизолирующие слои, замену грунтов.

3 .  Для I -ой категории увлажнения земляного полотна, толщина морозозащитного слоя 
определяется толщиной песчаного слоя, требуемого по условиям осушения, -  для 2-ой катего
рии толщину морозозащитного слоя следует принимать равной 0 ,6 5  от значения толщины при
веденной в данной таблице при УГВ, равном 165 см.

4 . При применении некондиционных песков (Кф-< 1*2  м/сутки) толщину песчаного моро
зозащитного слоя принимать по данной таблице с увеличением ее на 20$ и уточнением ее 
расчетом на Полное водопоглощение.

5 .  При применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице 
с уменьшением ее на 20$ и уточнением ее по дополнению к альбому СК 6 1 0 2 -6 2 .
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I Аофаль'тобетон мелкозернистый(марки и типы по т а б л .?  альбома ЦК 6101~в6, ГОСТ
9128-84 f  " ; ; Г А/'* : ■■ ж ■ ■ ■■■ |

/"Ч \ /  ^  V г / \  V M \ / \ / v  >
C x S t  х А 7 Х А /V

4

г
аи
s
Й.со
да

, :■ / , \  -г ' ' -

Асфальтобетон крупнозернистый 

плотный С щебнем из

изверженных пород
ТИН I "V : 20 18 20 ia..... . 16 13 ; 10 1 *•

тип П Т У -400-24- 21 ; »  : г 2T , 19 ' 1 7 * Т4 1Г

осадочных..пород,-
тип I . ,

- J 0 7 - 8 5  ,
\  24 . 2 2  '* * ■ * 2 4  Д 22 20 - 16 12

-Г!'. . ' / . . 0т, ' . , . .

7 7 7 Ш Ф Ш

тип 11 25 •23 -

Асфальтобетон пссчшшй ( ’ * - 20 -  ' • 18 15 U

Асфальтобетон высокопористым песчаный
марка I ГОСТ

9Т28-84
- 21 17 13

марка П " t " ; ; - г  ■ А 18 14

3 Щебень ”400 ” , щебеночные смеси ГО Я
8267 -8 2 15  • '

4 , Песок , IOCT
8 7 3 6 -8 5

Принимать по таблице на странице №35+ 38 альбома (Ж CiQI-Ьб и странице № 1 2 ,1 3  
- - нютоягаего альбома

Прямые затраты на I  м2 конструкции 

при h песка = 30 си и. применении ---

асфальтобетона круппоаернио- 

того плотного с щебнем из

изверженных пород
чтица I

ОУб.

1 0 ,0 2 9 ,5 0 1 0 ,0 2 9 ,9 0 8 ,8 8 8 ,1 0
1

7 ,3 2  \

типа П I I  ,47 1 0 ,8 3 1 1 ,4 7 To ,B5 10 ,09 9 ,1 3 ST5 5 ... j

осадочных город
типа I 1 1 ,0 6 1 0 ,5 4 1 1 ,0 6 . 1 0 ,5 4 9 ,9 2 8 ,8 8 * 7 ,9 7  f

типа П - 1 2 ,7 5 1 2 ,1 1 -
\

■ 1 ..
асфальтобетона песчаного

гы w *
- 12,*79 > I I  ,89 1 0 ,6 9 ■9,09

’** марки I - 8 ,7 7 7 ,9 7 7 ,Т 7
аецщльтииетсши П1 1 0 окопорисгоги нпсчцнпго

_ — ,-------------;------------.______________ 1.........  __________ ;____ ;— _ .
марки П - 8 .Т 7 7 ,3 7

0

I. Данная конструкция дорожной одежды предназначена для строительства улиц и дорог на грунтах*!*/ степени 
нучгнистостк при щ к Зкатегорпях увлажнения земляного полотна. 1!а‘ грунтах Si *У степени иу мшистости 
в'подстплаюмем слое следует применять средние :: крупные пески. ,

1

2* Конструкция м°жет бить рекомендована для скоростного строительства при условии укладси асфальтобетонной 
смеси высокопроизводительными комп л-е-кт-ашьд.шшин тина ДС-100, ’‘Супер1* и др.

3. Значения толщин слоя № 2 приведены для следующих грунтов и категорий увлажнения земляного полотна: 
лес^к пылеватым, супесь легкая крупная, супесь пылеватая при {  2 и 3 категориях увлажнения земляного 
полотна; сл :.всt, при щ латегсрич .з̂ ма н̂ г̂п полотна .В случае наличия других грунтов и 

■ гидрологических условий земляного полотна Значения толщин слоя If. 2  увеличить на I см, 
д . При применении б слое 2 регенерированного асфальта значения толщин принимать по асфальтобетону песчаному. 
5, при применении в слое III 3 тощего бетона и75 значения толщин слоя I.’» 2 следует уменьшить на I ся .
6# при устройстве подстилающего слоя могут быть применены местные материалы: шлаки, Золы; формовочные пос~

• кп и др. (назначение толщин и составов см, СИ 2$~?4 и "Летодичсскио рекомендации Союздорнии”)#

г к  f i O Q ' < 5 9 /%■“
*

щ Стаоня Масса Масштаб
Нач.отд, Коэеева

#=•”
ДОРОХНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ Г. МОСКВЫПРИ ВЫСОКОМ-УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОд

Гл .елец. Афонин Р.Ч.
7. прямые затратЕт даны"для одежд при применении в слое ^ 'мелкозернистого асфальтобетона марки I и типов:

-Б для скоростных дорог, магистралыпсгулиц и дорог, дорог промышлошп^х и коммуншшю-склидских районов, 
-В для жилых улйц, в!(утриАьартальпых дорог и проездов и автостоянок.

' Ч

К контр. Щопин J t fc / . .
Лист IЛистов!

« гип Щолин ИНСГИТУТДОСИНХЛРОЕКТ
Разраб, Кондоуров • /:Ч.7 Конструкция A-I Г*

■.... ... ... . ■ 1 \-- --------- -— ... .................. ............~ ----— Прожер. Суханоэа
1
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Группа 
грунта по 
степени 
пучинистости

Земляное
полотно

' Толщина песка при Уровнях ррунтовой воды к песка/ Нугв> см

Магистральные улицы и дороги Улищд -  и дсфоги местного значения
Общегородского значения 

и скоростные дороги Районного значения Дороги грузового движения Дороги промышленных и ком 
мунально-складских райо-

■
Жилые улицы Внутриквартальные дороги и 

ар Ьезды, грузовые автостоян Легковые автостоянки
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.# зд есь  is Щ Г2  приведены максимально ^озчо^$нв: толщины песке . $
1 . При друг*1х  уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по и|терцоля1^ии.
2 .  При невозможности устройства песчанбго морозозащитного слоя или при его большей

[ величине устраивать водопонижение дренажом глубокого заложения, кэпилляролрег*твающ*е, гидро-
1 изолирующие) прослойки, теплоизолирующие сдои, замену грунтов.
! 3 . Для 1-оЙ категории увлажнение земляного полотна, толщин» морсзозвщитнойГ слоя олре~-<

д^ляется толщиной песчаного слоя, требуемого iio условиям осушения, -  для 2-оЬ  квтегбрии т о л - 
i щину морсзозещитного слоя следует принимать равной 0 $ЬЬ от значения толщины, приведенной в
| данной таблице при УГВ, равном 185см.
j 4 .  При применении некондиционных песков (Нф ^  1+2 м/сутки) толщину песчаного морозо

защитного слоя принимать я од аШ о й  таблице с  увеличением е ё  на 20% иуточненизм её расистом 
на полное водёпоглощение. I

5 .  При применении геотекстиля в песчаном  слое тЬлщинУ1 назначать по данной габлице с 
уменьшением её на 20% и уточнением её по дополнению к альбому СК 6 1 0 2 -8 2 .

I
I

1
i

* СК6109-б9.оо*• г/

• , г ' '

Масса Масштаб
* ач ,о а д , Ксревха ДОРОХНМЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ г .  МОСКВЫ
ПРИ ВЫСОКОМ УРОЬбЫ ГРУНТОВЫХ вод

#

Р .Ч .*[’л .с я е ц . Афонин

I .конгр . Щецин Лист |ЛИСТОВ I
тип Щ&ш* V Конструкция А-1#А-2 

Толщины песчаных морозоэащитньрс слоев

-------- " B M W — ---------------
ЮСИНХЛРОШ 

Г, МОСКВА
Разряд. Зидорович

1ролер Суханова ffiVvy *
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' ' ** ' Т J Толщина песка при уровнях , , грунтовой воды hпеска/ Нуге, CM 1 1---—г

по степени Магистральные улицд I Дороги » • * Улицы и ■:*. ДОроги местного анамения i 1 ( iпучиниотости Общегородского значения - и скоростные д о р о г и Районногозначения Дорогигрузового движения 1 Жилые УДНЦЫ Легковые звтоототки
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x -  здесь и ниже приведены максимально возможные толщины песка. j
1. При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по ИНТЕРПО

ЛЯЦИИ. ■■■’${-
2 . При невоэкожности устройства песчаного мороэозащитного сдоя или при егоболь-

шой величине устраивать водопонижение дренажом глубокого заложения, капилляропрарываю- 
щие, {■идпоизолирующие прослойки, теплсиэолирующиеслои, замену грунтов. . *

3. Для 1-оЙ категории увлажнения земляного полотна, толщина мороэозащитного слоя
определяется толщиной песчаного слоя * требуемого по условиям осушения, -  для 2-вй- кате-* 
горни толщину мороэозащитного олоя следует принимать равной 0,65 от значения толщины, 
приведенной в данной таблице при УГВ равном I85cu. w

4 . При применении некондиционных песков (йф *  1*2 м/оутки> толщину песчаного
морозозащитного сдоя принимать по данной таблице о увеличение*; её на 2056 и уточнением 
её расчетом на полное водояоглощение. * ч .?

5 . При применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице 
с уменьшением её на 20% и уточнением её по дополнение к альбом СК 6102-82.

' ' Г . ' ■ ' ’ :;ч -. .......■ ' ' • .. ?

СК 6109 39.07
Стадия Масса Масштаб

йач.отд. Ноэееха ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ г . МОСКВЫ

ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

. Р.Ч.['л.спец. Афония C#
И.крнгр. ДепиЦ: А Р Лист |ЛистовТ

Щецин Конструкция А- I ,А-2 * 
Толщины пеочаных иорбэоэащитных олбев 

Продолжение:

шстйШ1" . "
ЫОСЙШРОШ 

1*. МОСКВА?азраб. Суханода .
'Зромр. Сидрропич

\ г
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I Асфальтобетон мелкозернистый (марки и типы по табл. 7 альбома СК 610Ы -16) ГСсГ--------
9128 -8 4 4

< X / V X 2 R 7 0 S

:Л» *̂ .*.■■■.-а *»V V

т Щ Ш ^
'i& L tih l'i:'*? : - * £)

2 Асфальтобетон крупнозернистый плотный тип I  (П)
'1 J-4 0 U -2 4 -
- 1 0 7 - 8 5 6

3
4>

аК
а
аейPQ

Асфальтобетон Крупнозсрнис- 

тый плотный с щебиом из

изверженных пород
тип I *

Т У -400-24- 

-1 0 7 -  85

»

9 8 9 8 б ,
тил П 10 8 10 в б

осадочных пород
тип I 9 7 ' 9 7 7

тип П • 9 8

Асфальтобетон песчаный w 7 - б

\ т Ш ж
Асфальтобетон высокопористый песчаный

марка I ГОСТ

пТ2й-*84

‘ -  , 7

марка П - 8

-
4 Тощий бот он U 100

------------------------------------------------------------------------------------------------ - 4 ---------------------------- -----------
Т У -400-

-24-Т Т 2-78 Толщина слоя pamm сумме толщин слоев 1 ,2  и 3 с учетом принято;го типа

5 Песок го ст*
8736-В 5 Принимать но табл, на сТр.К»35*38 альбома CK6I01 и стр .15  настоящего альбома

1

Пряще затраты на I  конструкции 

при ft. песка *  30  си и применении

асфальтобетона крупнрзернис-
■

того плотного с щебнем из

изверженных пород
типа I И .0 ? 1 0 ,6 3 1 1 ,0 7 1 0 ,6 3 9 ,6 4
типа П ~

И .9 5 1 1 ,0 4 1 1 ,9 5 1 1 ,0 4 . 9 .9 3

осадочных пород t '> _
типа I ,

И . 07 1 0 ,1 9  ' 1 1 ,0 7 1 0 ,1 9 1 0 ,0 9
типа П

руб.
- 1 1 ,5 4 ' IT ,04 -

асфальтобетона песчаного
■ .  I I  ,1 4 - 1 0 ,4 5 .......

асфальтобетона вмсоколорисгого песчаного '.4--У .
марки I

9 ,5 6
марки П . ; ' * v . 9 ,9 4

I .  Jarman конструкции дорожной одежды предназначена дли строительства улиц *и дорог на л е н т а х  всах видов прй 
1 ,2  v 3 категориях увлажнения земляного полотна и при применении и подстилаюпюм слоеАхои$ше уи$отцшощюс6я 
песков(К « I %0-*1,1  )*

2 ;  Конструкция рассчитана па возможность шгользоьапин асфальтоукладчпачоь любого типа. •
3 .  При ведении строительства в восенне-осеинин период, времени ^рекомендуется укладка асфальтобетона нижних 

слоев покрытия од$кд слоем*
4^ Толщины конструктивных слоев дани из условия набора тощим бетоном М ТОО проектной ( J0Q% j

ПрОЧНОСТИ*
5. Значения толщин слоя *23 приведены дли следующих,грунтов, и лситегогЩ; уьлткнешш зеддииого полотна: песок ;

пылеватый, супесь легкая крупная, супесь пылеватая при 1,2 и 3 -категориях уздшшечпя -земляного арлотКа, 
супесь легкая при I  категорий, увлажнения земляного полотна.В случае наличия другиг грунтов и гидрологичес
ких условия земляного полотна значения тодцин слоя &3 увеличить на 1 см. * ,

6 .  При применении в*слое ',3 регенерированного асфальта значения толщин принимать по битумодссчапой. смеси.
7 . Дрк устройстве подстилающего слоя могут быть использованы местные материалы: шлаки, золы,формовочные 

пески и др. (назначение толщин и составов см. СИ 2 5-74  и "методические рекомекдшиг Союздориии") .
8 .  Прямые затраты даны для одежд при применении я .слое №Т мелкозернистого асфальт oce^ na марки I и типов:

-  Б для скоростных дорог, магистральных улиц и дорог, дорог промышленных и ктшуиально^складскйх районом;
-  Б для жилых улиц, внутриквартальный дорог и автостоянок.
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х - здесь  и ниже приведены. максимально возможные толщины песка
I .  При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции. 

При невозможности устройства песчаного морозоэащитного слоя или яри его большой* 
величине устраивать водопонижение дренажом глубокого заложения, капилляропрерывающие, 
гидроизолирующие прослойки, теплоизолирующие слои, замену грунтов,

3 .  Для* 1-ой категории увлажнония земляного Полотна, толщина мороэозащитного слоя 
определяется толщиной песчаного слоя, требуемого по условиям осумення, -  для 2-ой катего
рии толщину морозозащитного слоя следует принимать равной 0 ,6 5  от эначени* толщины, при- * 
веденной в данной таблице при УТБ, равном 185см,

4 .  При применении некондиционных песков (Кф ^  1 4 * 2  м/сутки) толщину песчаного моро
зозащитного слоя принимать по данной таблице с увеличением её на £056 и утешением е ё  рас
четом на полное водопогяощеиие.

5* При применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице о 
уменьшением её на 2 ($  и уточнить её по дополнению к альбому СК 6 1 0 2 -8 2 ,

I (
• !

C8.6I09t59.io
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ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ Г. МОСКВЫ
ПРИ ВЫСОКОМ УРСВНЬ ГРУНТОВЫХ вод
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Конструкция А-3
Толщины лесчаных морозозащитных

1Ю^&ПР0Ш 
Г. МОСКВА

Разраб. Сидорович Си$§М*1
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Данная конструкция дорояно|5 одежды предназначена для строительства улиц и дорог на грунтах всех тклоъ при 
Г ;2  и 3 категориях увлажнения при применении в подстилающем слоё мелкоразщерних и переувлажненных песков* 
Конструкция рассчитана на возможность использования асфальтоукладчиков любого типа* * '
При ведении строительства в весенне-осенний период времени рекомендуется укладка асфальтобетон* нижних ,, 
слоев покрытия одним слоем.
Проезд строительного транспорта по слою тощего бетона м 100 допускается що начала схватывания смеси. В 
целях лучшего уплотнения тощего бетона рекомендуетмя регулирование движения по ширине основания.
Значения толщин слоя приведены для следующих грунтов категорий увлажнения земляного полотна: песок пы
леватый, супесь легкая крупная, супесь пылеватая при 1 ,2  и 3 категориях увлажнения земляного полотнаt оу- 
песь легкая при I  категории увлажнения земляного полотна. В случае наличия других грунтов и гидрояогичес* 
ких условий земляного полотна значения толщинслоя «? 3 и № 4 . увеличить ш  I  см*
При устройстве подстилающего слоя могут быть использованы местные материалы: шлаки, золы, формовочные 
пески и др* (назначение толщин и составов см. СИ 2 5-74  и "Методические рекомендации Сооздобнии").
Прямые затратыудая одежд при применении в слое Я? 1 мелкозернистого ас^ л ьтоо ето н а марки Г типа Б .
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1. ?.р< других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции,
2 . ilp:* невозможности устройства песчаного мороэозащитного слоя или при его большой велжйше 

устраивать ве&споя^ххгнче дренажем глубокого заложения, капилляропрерывающие, гидроизолирующие 
цреелойкг, тепле«?а*крута*€ слои, замену грунтов.

3 . £ля 1 -с$  хатегорг» увлажнения земляного полотне, толщина морозозащитного слоя определяется 
толщиной лесчансго слоя, требуемого го условиям осушения, для 2~оЙ категории толщину мороэозащитного 
слоя следует принимать равной С,6 5  от значения толщины, приведенной в денной табл, при УГ8, равном 185см. .

4 .  Дрт* применении некондиционны!: песков (Ид ^  1*2м/сутки) толщину песчаного морозозащитного слоя 
принимать по данной таблице с увеличением её на и уточнением её расчетом на полное водологлощеиие.

5 . При применении геотехетияя в песчаном слое толщину назначать по данной таблице с  уменьшением 
её не 2(Ж и уточнением её дс дополнению к альбому СК 6X 02-62 .
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Нач.отд, Козеела ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ г .  МОСКВЫ
ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Р.Ч . ;Г'л.спец, Афонин
б З г ~

К; контр,. Щепин Лист Цлистов I ,_L
ГОД Щелия

Конструкция А4
Толщины песчаных морозозащитных слоев

инетш т!' i
1^СИНЖПР0Ш I 

г ,  МОСКВА !
Разраб. Суханова
Пролер. Сидороьич
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Толщина конструктивных слоев дорожной одежды по к атегор и и  улиц и дорог, о®1 — .

Магистральное 
улицы II дороги Улицы и дороги метного значения
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Асфальт литой
\ тип I  * Т У -чео-24-

- .0 3 - 7 6
15 17 г  .

тип П 17 19 17 i 6 '

..

4!v V'* /; *: • ’ w :. • v • • . г*" “Асфальтобетон песчаный, марки 11, ТИП Д
гост

9123-84

Г '
14 13 10

ш 4 т Щ

Асфальтобетон песчаный
ТУ-4 0 0 -2 4 -  

-Ju V -85 . 22 21 17

2 щебень ’4 0 0 ” , щобиючшю смеси *
, iXiCTT 

8267-82 • . >••• ' *  ' • . 15
•: г* “ *■■ ,

- 3 Песок
ГОСТ

8736-85 Принимать по таблице на странице МЗэ*ЗВ альбома СК t l u l -Ьб и странице №19 '

Пряакв^заграгы на I  и2 конструкции 

при h  песка » 30 « г  и прииеаенин

■А-

асфальта литого

типа I ‘
* XI ,IU ’ , 1.2,14

tf' ■ , • ( ... * г
■ ' 'а  '' _ ‘ , ■ ; 1

У ?\А 1

тина Q •- ,
*

РУб.
' / 1 2 ,5 2 1 2 ,5 2 , ' 1 1 ,9 8 -  ,

асфальта песчаного, а арки 11, гипа Д ' . , • ■ -■ 7 ,2 7

*

6,99 6 ,1 5  ‘

асфальтобетона песчаного ' -  ~ ----------- — ------ 1 2 ,1 2 1 1 ,7 2 1 0 ,1 2

I *  Данная конструкция дорожной одежды предназначена для строительства улиц и дорог на учяошищ: в низких 
насыпях. ( Ни -  Z u h  *  "нулевы̂ сгаеяках, на участках прямого и выпуклого продолах. Гб u p tu rn  дороги# 
на грунтах. I * II степени пучкнисгости. а при применении сродиего песка и подстилающей,ДОбу и на тру» 
тах Ж * У степени пучинистости при ь ,2  и 3 категориях увлажнения - земляного полотна." *

2 .  Конструкция молот быть рекомендована для скоростного строительства при условии укладки асфальтобе
тонной смеси высокопроизводительными комплектами машин типа ДС-IOO, "Супер” и др. ч

3 .  Значения ,толщин асфальтобетонного покрытий приведены для следующих грунтов и категорий тпаясиоиин 
земляного полотна: песок пылеватый, супесь легкая крупная, супесь пыловатая при 1 ,2  и Э к одгоринх 
увлажнения земляного плотна, оупесь легкая при I  категории увлажнения земляного полОтна*
Ь случае наличия других грунтов и гидрологических условий земляного полотна значения толцин покрытия 

* увеличить на I  см.
4» при применении-тодего бетона вместо щебня ПВД0И или щебеночных смесей значения толиин покрытий 

следует уменьшить на I  см. * . j
5 ;  Данная конструкция дорожной одепды может быть использована для временных дорог при применении в пок- 

рытии песчаного асфальтобетона (ВОН 175 -8 2 ) битумопесчаных смесей или регенерированного *6фаль$Ь о 
обязательным повторным применением материалов дорожной одежды. Толщина пеочаиогс додстидцющбга олбя 
принимается равной 10 см, а толщина асфальтобетонного покрытия определяется индивидуилш в соответ
ствии с ожидаемой интенсивностью движения и сроком экоплуатации дороги.
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II04 отд 

1*э* спец

Коаоева 
Афонин ,

, ..... ч  ■

И кон 1*о щопии ш . .
ГИП Щетыт (Щ  ■

Гадроб 7/.‘А г /

>!" f  1 Шенин 1 Ж = 1

Ч '' ■ '■ . . .  , ' Стадия Масоа Масштаб

дорожные КОНСГРУКЦИИ

' ДЛЯ Г.МОСКР’1 Р.Ч . t 1

 ̂ ' , " ■ '■ Ч . Лист | Листов I  i

Конструкция А-5
V. ; ' ,

ИНСТИТУТ
мосигапроккт

г Москва |
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грунта

Земляное
полотно

Толщина песка при уровнях грунтовой воды k песка/ Hугв ,см
тон по степени Магистральные улицы и дороги Улицы И дороги местного значенияслоя 
»  I

цучинисто—
сти Районного значения Грузового движения Дороги промышленных и комму- нальноскледских районов Жилые улицы Внутриквартальные дороги и проезды и груз, автостоянки Легковые автостоянки
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1 8 0———лг-- ------ âL. ^ М - ш 25Й M & ----- tf—

3!УО выемка • 255. _
' 22215

85
185---TyCL--

■" - 2255 2 2
2 2 0---у д--

ш185 ~ e
2tiS M 2 2185ФСГ~

у’
)

* насыпь л  1205, J
г - 55“ 
__4£...

2 2185 ' -5- - J2215—ГГ' "
2 2225--ТТЛ

Ш185пег—
~  j 270 M 1 2185

! выемка ■v J r n
..205»—.._ 220_ 185 j  ---20—

1Ш ]--- ----
..;60'~
--~>"Л--^

_ г ь ь 225 ? 25185 _ 2270 M
2 2185

: ' II
| насыпь • Q

SCO м—ж
2 0

IE5
6 u

Й5~'*rx -
0

2ГО ~ 25
1Б5

"6C~
Ш

| выемка
. . . . . . . .

205 H
— 35

185-—:—«Г
60

145
0

205Гъг г ----E»74f--■!
35

1Ь5--- rvtr--
60

145
0

205 —

i--
-- ся|
о 60

-130

1 ш
)

насыпь I! ! _ 2  1225 „
22 70

J85--
~ _ 2 52

200“— ----

/О
18 5 J--—■-

JT225
50

2 0 0
2 2185 r Sy' 180

ts выемка * 1
г---------

1
“ ПГ 50

200 . ! 
Т22
'20-! .,

/О
I 185 7§- 

185 . .

330
г ..

_2Ь0

OU
205

.„ 2 1 0

75 • 
185

•— - ф г

~ r  0  

2SU 50 1 

„ 205
80“

165 1 6 0
2Xcd

1У’
1—

насыпь г •;---- ; j - 2  1250.. lM -----— i d ■ M i i3*о<1сх выемка !
L
i

i\ л
abb  ...

2 2
2 1 0  .

....... 2 2185 260— —

Ь2215 2s2185 • r2260 • fig 
185 -s-

У
1____ _. .

насыпь j ! __________

“  л275 ‘"ai215 .
"..22215_|

1ьЬ
... 22 П185

г4>
—и г275

22185
.... 2 2 ......185

. .2^
2 %

~̂Si
2 2 0

.......ГГА—
2 S ~165

| выемка
: - .............!
1<
1 i........... .......

|_________ _

.. ......... ;___ •. J
""JT275

-с- *®r 22
2 2 0

22185
------ ---- 1

i ~ц к  -  з д е с ь  и нике приведены мелсимяльно рормсжнмо толщины песка
.. ---- _...- -- .

i ; 1. При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции.
2 .  При невозможности устр ой ства песчаного морозозащи^ного слоя или при его  большой величине устр а

ивать водопонижение дренажом глубокого залож онгя, капилляропрерывающие, гидронзолирующне прослойки, тел л о - . 
; 1 изолирующие сл о и , замену грунтов.

! 1 3 .  ддя I-о й  категории увлажнения земляного полотна, толщина мороэозшцптного слоя определяется 
! толщиной песчаного сл о я , требуемого по условиям осушения, -  для /;-ой категории толщину морозозащитного слоя 

следует принимать равней 0 ,6 5  от значения толщины,‘приведенной в данной таб л , при УГЬ, равном 16^см,
; 4 .  При применении некондиционных песков (Кф 1>2 1д/сутки) толщину песчаного мороз^защитного •*

■ слоя принимать по данной таблице с  увеличением её  на 20#  и уточнением оё расчетом  т  полное водопоглощенив, 
j | 5 .  При применении гео тёк сти л я  в песчаном слое толщину н азн ачать по данной таблице с  уменьшением 
| ! её  на 20#  и уточнением её  по дополнению к альбому СК 0 1 0 2 -8 2 . I

016109-69.1^
Стаоия М асса Масштаб

Н ач.отд, К о зееда
— ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

- ДЛЯ Г . МОСКВЫ
при высоким УРОЬНЬ п у ц т о ь ы х  вод

Р .Ч .
*

Гл .ел е ц . Афонин

К KOHnv, 4епин J&L Лист |ЛИС70В I

гйп ЩдЛИН Jk$L Констру кцшг Л5
Толщины песчаных морозозащитных слоев

инстйту! 1
МОСИНХПРОЕКТ 

Г* МОСКВА
Рг.арао. Суханова

j ! ’ • Провер Сидорович

. t
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Материалы конструктивных слоев

Номер
норматив

ного
документа

(
i

Характеристика земляного полотна Толщина конструктивных слоев по категориям улиц и дорог, см

Грунты

п • • , , 

( *

Категория
увлажне

ния

Улицы и дороги местного значения

Хилые
улицы

Внутриквартальные дороги 
и проезды и грузовые 

автостоянки .

Легковые
автостоянки

1|
И!

RSSтявтжж¥ЖШЩ
I Асфалыоботон мелкозернистый ( марки и . • 

типы по таб л Л  7 на стр.№ 10 )
- ГОСТ 

9128-84
*

f ‘
- 4

2 Асфальтобетон крупнозернистый 
плотный, тип Ц П )

ТУ -400-24- 
- 1 0 7 -  85 - - 6

3

Ф
\

Фракционированный щебень "600"
1

ГОСТ
8267-82

Супось легкая крупная
Песок пылеватый, супесь пылеватая 1 ,2 ,3 28 23 19

г

к
>//

' ' 1. • ■ • • • * *•’* , .............,

г ** ' * * ♦ *«! •'
Супось легкая I 29 23 19

СуглинЬк легкий и тяжелый, глины; 
Супооь легкая ,

I
2 ,3 31 26 21

.Суглинок легкий и тяжелый, глины
Супесь пылеватая, суглинок легкий 
пылеватый

- 2 ,3  

1 , 2 ,3
33 28 23

4 Песок
ГОСТ

8736-135
- - Принимать по таблице на страницу №35*38 аль 

и странице № 22 настоящего альбома
бома СК 6101-Ь 6

Толщина конструктивного слоя Ш 3 33 31 29 28 26 23 и 19

Пряные затраты на I  и2 конструкции 
] при К песка *  30 см , 7,9и 7 ,7 2 7 ,5 4 7 ,4 5 7 ,2 7 7,0U

4

6,(32 6 ,6 4

1 .  Данная конструкция дорожной одежды предназначена для строительства на улицах и дорогах с небольшой . 
интенсивностью движения грузового и общественного транспорта, при больших расстояниях возки Зикм/ 
асфальтобетонных смесей на грунтах всех видов при 1 ,2  и 3 категориях увлажнения земляного полотна.

2 .  Допускается не устраивать песчаный дренирующий слой при применении щебня (в  уплотненной состоянии) с 
коэффициентом фильтрации Кф^ 6 ,0  м/сутки.

3 .  При устройстве подстилающего слоя могут быть использованы местные материалы: шлаки, золы, формовочные 
пески и др. (назначение толщин и состав см. СИ 2 5 -7 4  и Методические рекомендации Союздориии).

5 .  Прямые затраты даны для одежд при применении в слое Jfe I молкозориистого асфальтобетона марок I ,  типа В 
и крупнозернистого плотного асфальтобетона типа I .

' ----- Г— м i

CK6I09-89.I-1

ДОРОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ г,МОСКВЫ

Стадия Macon Масштаб
Иач отд Нозесва А > -

• Р.Ч.
Гл споц Афонин

----

н КОНТР, Шипим
Лист ] Листов I

гип Щепнн Jt/pf...

Конструкция А-6
ЙНСТШУГ 

MOCifflUlPCSKT 
' т.Мосхла

1'азраб Суханова.
fr~l 'Г

Провер Сидорович



Схемаконструкции слоя
Материалы конструктивных

слое я нормативно
го докумен
та

Толщинаконструктивного слоя* см

г®'-- '
& /< V //^ /A W W //^ vA

С-1

С-2

С-3

железобетонные плата марок 
1П60.35 ШбО.ЗО 1П60.10 1ПБ60Л8 гост

21924.0*3-
-84

14
железббетойные 'плиты марок 
1П(35.?8 1ПЗП.18 1П18.Т5 Ш 8.18

ГОСТ?1024.0+3~
-84

16, 17
железобетонные плиты марок ,

1ПШ I? 1ДПШ 12 ТПШ 13 1ДПШ тз г о с т
21924.0+3-
-84

18

Цементопеочаная смесь, верхние - 
3 см из сухой земли ■

Песок

С-1

Прямые за пата на 1м* 
констоукции в руб. С-2

С-3

9.09-9.77

К: 87*12.08

I2.06+8T

Т7-400-24-ТТ4-7ЯТУ-400-24-
149-78

10
ГОСТ 

8736-J5

песок принимать по табл, на стр 35+36 альбома СК 6101-86 и стр. № 2 2 4 настоящего альбома

1. Данная конструкция дорожной одежды предназначена для магистральных улиц и дорог,
дорог промышленных коммунально-складских районов̂  жилых улиц и внутрижварталышх Дорог.

2 . Швы покрытия заполняет на 2/3 цементным раствором, верхнюю часть мастикой "ивол1!
Швы расширения заполняют мастикой "ввод" на полную выооту.

3. Прямые затраты на устройство конструкции даны при толщине пеока 30 он.
4 . Допускается замена цементопесчаной омеои на щебень "400" толщиной 12 он о 3 он пеока, 

обработанного битумом.

а»

im.arn, НОзеела
’л.слец. Афонин ж ~S jr * —

К:КОНГР. — пм » 2
ГИЙ Малин

Раараб, Суханова
Зролер. СидорОВИЧ

СК6109-69.ie
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Л Ш  Г . МОСКВЫПРИ ВЫСОКОМ УРОНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Конструкции С-1,С-2,С-3.

Стадия Масса- Масштаб

Р.Ч.

Лист ЛИСТОВ Т"mWIindw...
мосинжпроот

Г. МОСКВА



Группа грунта 
по степени

Земля
ное Толщина песка при уровне грунтовой воды h песка/ Нугв ,см * *

пучиниеторти полот- Улицы и дороги местного значения
но

Жилые УЛИЦ1i Внутри
ИмДроеа

1 кварта,яьные д< 
l a b iq q .*

эроги
ролики. Легковые Автостоянки

0
*

0 м 20 6 0 - 25 65 0 м 30 70

п

НОСЬШв
J95 - 185 160 IV 5 м 183 150 ‘ 200 - 485  > 145
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if -  здесь  vi ниже приведены максимально возможные толщины песка
1. При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по Интерпо

ляции,
2 .  При невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при эго боль

шой величине устраивать водопснижение дренажом глубокого заложения, калилляропрерыяа- 
ющие, гидроизолирующие прослойки, теплоизолирующие слои, замену грунтов,

3 .  Для 1-ой категории увлажнения земляного полотна, ^олщина морозозащитного слоя 
одредэляется толщиной песчаного слоя, требуемого по условиям осушения, -  для 2-ой кате
гории толщину морозозащитного слоя следует принимать равной 0 ,6 5  от значения толщины, 
приведенной в данной таблице при УГВ, равном 185см.

4 .  При применении некондиционных песков (1^ -£ 1*2  м/сутки) толщину песчаного 
морозозащитно^о слоя принимать по данной таблице с увеличением её на 20% и уточнением 
её расчетом на полное водопоглощение.

5 .  При применении геотекстиля в песчаном сдое толщину назначать по данной таблице 
с  уменшением её на 20% и уточнением её по дополнению к альбому С К 6 1 0 2 -8 2  •

ч,
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х -  здес>- и ниже приведены максимально возможные толщины песка
1. При других уровных грунтовой водь! толщину песчаного слоя принимать по 

интерполяции.
2 . При невозможности устройства песчаного морозоэащгтногс слоя или при 

его большой величине устраивать водопонижение дренажом глубокого заложения, кали- 
лляропрерывеюгцк з , гидроизолируюагг.е прослойки, теплоизолирующие слои,замену грун
тов,

3 . Для 1—ой категории увлажнения земляного полотна, толщина морозоэащит- , п 
ного слоя определяется толщиной песчаного слоя, требуемого по условиям осушения, -  
для 2-ой категории толщину морсзозащитного слоя следует принимать равной 0 ,6 5  от 
значения толщины, приведенной * данной таблице при УГВ, равном 185см.

4 .  При применении некондиционных песков ( fk  -s 1*2 м/сутки) толщину пес
чаного мороэозещитнсго слоя принимать п о ’данной таблице с увеличением её на 20% 
н уточнением её расчетом на полное водологлощенио.

- 5 .  При применении геотскстиля в песчаном слое толщину назначать по данной 
таблице с уиеньнением её на 20% и уточнением её по дополнению к альбому СК 6102-82.
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I* Данная конструкция дорожной одежды по завеогаении П сталии с то п и в  листва предназначена для улиц и дорог 
в нгорлгп м а сс°в о гл жилого стр о и тел ьства .

2 . Интенсивность движения мр-=1000 авт/сутки  на одну полосу'проезжей части принимается для особо загруженных
улиц и дорог. у

3 . Значения толщин цементобетонного покрытия конструкции 1-й стадии строительства приведены для следующих 
грунтов и категорий увлажнения земляного полотна: носок пылеватый, супесь легкая крупная, супссь пылеватая 
при 1 ,2  и 3 категориях увлажнения земляного полотна; супесь легкая при I категории увлажнения земляного по
лотна. В случае наличия'других грунтов и гидрологических условий земляного полотна значения толщин цементо- 
бетонного покрытия увеличить на I см.

Л . При применении в технологическом слое тощего бетона М 75 толщину цементобетона следует уменьшить на I см по 
сравнению с толщиной на щебне "40011. '  ̂ м , ТЛпв/‘

5 . Толщины конструктивных слоев даны из условия набора тощим бетоном М ТОО проектной ( Юи/,) прочности.

6 .  Конструкции швов, их расположение, ровность слоя цементобетона и др. параметры должны отвечать Требованиям, 
предъявляемым к цементобетонным покрытиям. Конструкции и расположение швов в цементобетонном покрытии даны 
на стр . У з

7. Контактный слой из песка, обработанного битумом может быть заменен на слой крупнозернистого песка толщиной 
5 см с покрытиеи его слоем пергамина.

8 . Прямые затраты даны для одежд при применении мелкозернистого асфальтобетона марки I ,  типа А и крупнозернис
того плотного асфальтобетона типа I .* * 1

*  Толщины цементобетонного покрытия даны из условия достижения бетоном 7 0 / прочности о т  проектной, 

к* Толщины цементобе^ончорп покрытия даны из условия достижения бетоном ТОО/, прочности от проектной.

Г Г .  3 1 0 9 - 8 9 . > j Z Z ' k s

t

-----------  - *
Стадия Масоа Масштаб
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*  -  здесь  и ниже приведены максимально возможные толщины песка
1 . При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерпо

ляции .
2 .  При невозможности устройства песчаного мороэозащитного слоя или при его  боль

шой величине устраивать водопоиижение дренажом глубокого заложения, калилляропрерываю- 
щие, гвдроиэолмрующие прослойки* теплоизолирующие слои, замену грунтов”.

Дан 1-ой категории увлажнения земляного полотна, толщина морозоэахцитного слоя 
определяется толщиной песчаного слоя, требуемого по условиям осушения, -  для 2-ой кате
гории толщину морозозащитного слоя следует принимать равной 0 ,6 5  от значения толщины, 
приведенной в данной таблице при У Г В , равном 185см. , 4

4 .  При применении некондиционных песков (1^ ^  1*2 м/еутки) толщину песчаного 
морозозащитного слоя принимать по данной таблице с  увеличением её на 2056 g уточнением 
её расчетом на полное водопоглощение,

5 . При применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице 
с  уменьшением её на 20$  и уточнением её по дополнению к альбому СК 6 I0 2 - 6 J .

CK6I09-69.=1
,‘l ...

ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
ДЛЯ Г .  МОСКВЫ

ПРИ ВЫС01ШЫ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Стадия Масса Маситаб _
Нач.отд. Koeeesa

Р.Ч.
*

Г я .о п е ц . Афонин ФVSiT ....»

It ;,KOHrVI„ Щшин 1W Z Лист 1ЛИСТОВ 1
ГШ1 • ifcn ict ~W T * Конструкция. ДЦ-1

рлщны песчаных морозозащитных слоев

ИНСТИТУТ
Ж)СМШР0Ш".........

[ г . МОСКВА
Разраб, Суханова
(Iposep). (Сидорович I'aWvXiA
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1 . Данная конструкция дорохно/ одежды по завершенной П стадии строительства предназначена для скоростных 
догюг, магистральных улиц и дорог, жилых улиц и внутриквартальных дорог.

2. Интенсивность движения [\L = 1000 авт./сутки на одну полосу проезжей части принимается для особо 
загруженных улиц и дорог.

3. снесения толщин асфальтобетона слоя № 4 приведены для следующих грунтов и категорий увлажнении 
земляного полотна:‘песок пылеватый, суиесь легкая крупная, супесь пыле латан при 1 ,2  и 3 категориях 
увлажнения-земляного полотна, супесь легкая при I категории уп ;гш ы ш н земляного полотна, а случае 
наличия других грунтов и гидрологических условий земляного полотна значения толщин слон .'й 4 увеличить 
на I см.

4 . При устройстве подстилающего слоя могут быть использованы мостимо материалы: шлаки, золы, {юрмовочн.ю 
пес-и др.(илан iveinte толщин и составов ем. СИ 25-74 и "Методические рекомендации Союздорпии*1) . 
Прямые затраты даны :;лн одежды при применении мелкое фниотого ас щпльтобетона марок I ,  типа А.

— ------ ---------- СК 610969
—

Стадия Масса Масштаб

Нлч отд К огеега ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Ил .спец Афонии

— ДЛЯ г . МОСКВЫ
[Ц»и HtnOKOV yPi.'HHF! ГИШТОНПХ под

Р .Ч .

it И‘*ПVM Щ<ч1пн
1 , ' M J  * Лист |л»стоп  Т

ГИП . Щалин ИПСТПТУТ
УйСШИЛРйЙГР

I'napaii. Кандауров - Конструкция АД-1
ОЙ МОСКВА

[Гровер Ьоброноиа
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Толщина песка при уровнях грунтовой воды Ь песка/ ft1Угв ,см
При установке специального бортового блока на 1-ой стадии строительстве Б ез установки специального бортового
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х  -  здесь  и ниже приведены максимально возможные толщины песка
1. При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции*
2 .  При невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при его боль

шой величине устраивать водопбнижепне дренажом глубокого заложения,кадилляропрерыва- 
‘ющие, гидроизолирующие прослойки, теплоизолирующие слои, замену грунтов.

3 *  Дли 1-ой категории увлажнения земляного полотна, толщина мороэозащитного слоя 
определяется толщиной песчаного слоя, требуемого по условиям осушения, -  для 2-ой кате
гории толщину морозозащитного слоя 'следует принимать равной 0 ,6 b  от значения толщины, 
приведенной в данной таблице яри.-УГВ, ранном 165см*

4 .  При применении некондиционных песков (Иф -£ 1+2 м/сутки) толщину песчаного 
морозозащитного слоя принимать по данной таблице с увеличением её на 20$  ^уточнением 
её расчетом на полное вбдопоглощение*

5* При применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице 
с  уменьшением её на 2Ц4 и уточнением её по дополнению к альбому GK 6 1 0 2 -6 2 , .

’

Нач.отд. Коэееяа
■ Гл.слеи. Афонин

\ d FГW
К „контр,, Щелин J £ L -' ГИП Целив

j\ w
lJnspati.' Суханова

< И̂ОЛвр , Сидоронич |

СК6Ю 9«9.аз
ДОРОДНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ Г. МОСКВЫ
ПРИ высоком УРОШБ ГРУНТОВЫХ вод

Конструкция АД- J  
Толщины песчаных морозозощитных слоев

Стадия Масса Масдтаб

Р.Ч .

Л и с т Л и с т о в  II
W c r n W  

ш ш гж г с ш л р и ш

Р ,  М ОС К ВА
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СХЕМА КОНСТРУКЦИИ tJ3о
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МАТЕРИАЛЫ КШСЛУКИВНЫХ СЛОЕВ

Асфальтобетон мелкозернистый (мерки и типы по т а б л .7 на стр .Ю  альбома СК6101-8(>___9 1 2 8 -6 4

аъ*
I
i f

t*
$ж
«CQ

Асфальтобетон 
кру пн оз срни отый
ПЛОТНЫЙ 1!3 

осадочньг; 
пород на

Асфальтобетон 
песчаный на

Асфальтобетон 
высокопористый 
песчайкй на

керамзитовом гравии (

щебне с логкими заполнителями 
и эолошлаковой смеси 
(шлаковой фракции) *

Номер
норматив
ного
документа

ГОСТ

Ч ип 1

тип 11

ТИП 1

Л

керамзитовом гравии-

щебне с  легкими заполнителями и золошлаковой » 
смеси (шлаковой фракции) . t

j марка 1 •

керамзитовом гравий ....г "•> ' JT
марке • 11

щтбпе о ллг:т.:и; заполнгтолями - марка 1
и эолошлаковой смеси

йАрк.ч 11
(шлакогой фракции^

Керамзитовый гравий

Щебень с легкими заполнителями

Золошлаковая смесь (шлаковые фракции)

Песок

ТУ 400
24-d0?~
85

ГОСТ
9128-ЗД

ГиСТ
9759-83

ГОСТ*
8 2 6 7 -8 2

рекомондац*

ГОСТ 
8736-85

-------------- .—Л**—,-------------------------------------------- :------------------------------------- -— —— ----:—  --------------

Толщина конструктивны* слоев дорожной одеящы по категория!! улиц и дор ог, см»
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Ж Керамзитовый гравий и щебень с легким заполнителем рекомендуется V-
обработать битумом г.с способу пропитки. * ........ ....

1 . Данная конструкция дорожной одежды предназначен^ для строительства улиц и дорог не 
грунтах ц 4» У степени пучинистости при ? t ] категориях увлажаеш ь а о си н о го  полотна.На грун
тах 1У;У степени мучнистости в подстилающем слое следуеф применять средние и крупные пески*

3 . Конструкция может быть рекомендована для скоростного строительства при условии 
‘укладкм асфальтобетонной смеси яысокопроизвспвтельнымн комплекта»тл машин типа ДС-IQ Q ,"Супер" и др.

3 .  Значения толщин слоя W*i приведены для следующих грунтов и категорий увлажнения зем
ляного полотна: песок пылеватый, супесь л ег к а я  крупная, супесь пылеватая при 1 ,2  и 3, категориях 
увлажнения .овсяного полотна; супесь легкая при I категории увлажнения земляного пйлстна.В слу
чае наличия других грунтов и гидрологических условий земляного полотна значения толщин слоя Ш  
увеличить ьа 1см.

4 ,  При применении в слое №2 регенерированного асфальт * значения толпой принимать по 
асфальтобетону песчаноцу.

5. лрягые затраты яа устройство до; ожнои /.дажди ими вякать йнди вид:/а.л ьло.

26 24 26 24 22 18 14
27 25

24 22 '24 22 '.. 20 ' 16 12
25 ' 23.

22 20 17 13

4 20 ; 16 15 11

23 . 19 15
20 16

4 1 1 *1 17 13
— ■ - 16 14

*
15

*

аяьбомаРИНИМ*ТЬ "° Т&бЯ" да crp* 35+38 мьвоМ4 CK 6101-66 и стр.30,31 данного

С К 6 1 С 0 - в 9 . = 4

С там * Масса Масштаб
Нач.отд, К оэеега — ДОРОХИНЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ г .  МОСКВЫ
ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Р.Ч ; ,Рл.слец. Афонин

К „коип>„ Щецин Лист |ЛИС70В I
ГЙП

1’пар.К).

Щепин
Конструкция <V-lT

ШКГМ'УТ — ——  
ЫОСШХПРОШ

Г . МОСКВА________
Суханова A v . r ..

llpuacp, Сидорович !?u f
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х  -  здесь  и ниже приведены максимально возможные толщины *
1 . При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции.
2 .  При невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при его большой величине устраивать 
водопскижение дренажом глубокого заложения, капилляропрерывавдие, гидроизолирующие прослойки,  замену 
грунтов.
3 .  Доя 1-ой категории увлажнения земляного полотна, толщина морозозащитного слоя определяется толщиной 
песчаного слоя требуемого по условиям осушения, -  для 2-ой категории толщину морозозащитного слоя сле
дует принимать равной 0 ,6 5  от значения тодйцины, приведенной в данной таблице при УГВ, равном 186 .
4 .  'Яри применении некондиционных песков (йф *  1*2  м/сутки) толщину песчаного морозозащитного сдоя при
нимать по данной таблице с  увеличением её на 20% и уточнением её расчетом на полное водологлощение.
5 .  При применении геотекстиля в песчаном сдое толщину назначать по данной таблице с  уменьшением её 
на 20£ и уточнением её  по дополнению к альбому СК 6 1 0 2 -8 2 .

р ------- =--------1
—

Вач.отд, Коэеева
Рл ,еп ец 4 Афонин

к т  ■
I „контр,, 

ГИЛ
Щепин
щвлин //П  у т

РазраС. Сидорович
m * L ~

Провер, Суханова V С /  V*| - )

СК 6109-69.21=
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ г .  МОСКВЫ
ПРИ ВЫСОКО.,1 УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

НРтгструюзпг-A-IT 
Толщины песчаны-х- моооаазлщи т ны х слоев

Стадия Масса Масштаб

Р Л .

Лист Листов I

НОСИНЖПРОШ 

Г , МОСКВА
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3f -  здесь и нике приведены максимально возможные толщины песка
1. При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции.
2. При невозможности устройства песчаного ыорозозащитного слоя или при его большой величине устраивать 
водопонихенпе дренажом глубокого заложения, кадилляропрерываюцие, гидроиэолирующие прослойки, замену 
грунтов.
3. .Дад 1-ой категории увлажнения земляного полотна, толщина морозозащитного сдоя определяется толщиной 
песчаного слоя требуемого по условиям осушения, -  для 2-ой категории толщину морозозащитного слоя сле
дует принимать равной 0,65 от значения толщины, приведенной в данной таблице при УТЬ, равном 135см.
4. При применении некондиционных песков (Кф £  1*2м/сутни) толщину песчаного мороэозащитного слоя, при
нимать по данной таблице с увеличением её на 20% и уточнением её расчетом на полное водопогдощение.
5. При применении геотекстидя в песчаном слое толщину назначать по данной таблице о уменьшением фё 
на 20% и уточнением её по дополнение к'альбому СК 6102-82.

Г 1 Е —

- ✓  )
йчГотд*. Козеела

Гл.сяей. Афонин
\37 ----

L kohtP».. jJerjKH

~ ГИЯ Щепин

Разраб. Сидорович >

1ролвр- Суханова Щ  .

СК 6109-69.2=
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ *

ДЛЯ г .  МОСКВЫ
ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ ВОД

Коррупция A-IT, 
ны песчаных мороэо 

Продолжение.

Стадия Пасса Масштаб

Р.Ч.

Лист |Листов 1
и

нос;
Г

fJcnwyl1
ИНХПРОЕКТ
. МОСКВА



1. Данная конструкция дорожной одежды предназначена для строительства улиц и дорог 
на грунта:: Д*у степени цучинистостк при о , 3 категориях увлажнения земляного полотна. На грун
тах ГУ;У степени пучгнистости в подстилающем слое следует применять средние и крупные пезки.

2 . Конструкция- может бы ь рекомендована для скоростного строительства при -условии . 
укледки асфальтобетонной смеси высокопроизводительными помплектеми ча*иин типа ДС-ЮО^руп^р” и др*

3 . Значения толщин слоя №3 приведены для следующих грунтов и категорий увлажнения 
земляного поло$на:песон пылеватый, супесь легкая крупная, супесь пылеватая при I ,  2 и 3 категориях 
у владения земляного полотна; супесь легкгя при 1 категории увлажнения земляного полотна^ случае 
наличия других грунтов.и гидрологических условий земляного полотна эначония толщин слоя Э 2 увели
чить НО 1см.

Л . При применении У ’Слоо №2 регенерированного лофзлма значения толщин принимать по . 
асфальтобетону песчаному. -

5, Прямые затраты на устройство дорожной одежды принимать индивидуально.,
йач.овд, Коэеега
Гл.сяец. Афонин

К контр. * ЩПпин

гйп Щепки

[‘лира**. СидоровИч

Пролер Суханова

ДЖ6109-69. = 7
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ Г. МОСКВЫ
ПРИ высоким У Р О Ш Ь  г г / н 'ю ь и х  вод

Конструкция А-2Т

Стадия Масса Масштаб

р . ч .

Лист ! {Листов 3
ю т

МОС» 

г .  МОСКВА
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*  -  здесь и нт е  приведены максимально возможные толщины песка
1 . Дри других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции.
2 . Дри невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при его большой величине устраи
вать водопонижение дренажом глубокого заложения» капилляропрерывающие» гидроизолирующие прослойки» 
замену грунтов.
3 .  Для I —ой категориии увлажнения земляного полотна» толщина морозозащитного слоя определяется тол
щиной песчаного слоя требуемого по условиям осушения»-для 2-ой категории толщину мороэоэащитного слоя 
следует принимать равной 0 *6 5  от значения толщины» приведенной в данной таб . при УТЬ, равном 1Ь5см.
4 .  При применении некондиционных песков (Кф м/сутки) толщину песчаного морозоаащитного слоя
принимать по данной табл, с  увеличением её на 20% it уточнением её расчетом на полное водопоглощенме.
5 . Дри применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать до данной таблице с  уменьшением её  •
на 20% и уточнением её по дополнению к альбому СК 6 X 0 2 -8 2 •___ _ _
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х  -  здесь  и ниже приведены максимально возможные толщины песка
1 . Еря других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции.
2 . Ерк невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при его большой величине устраивать
водопонкжение дренажом глубокого заложения, капилляропрерывающие, гидроизолирующие прослойки, замшу 
грунтов, 44 ;
3 .  Для 1-ой категории увлажнения земляного полотна, толщина морозозащитного слоя определяется толщиной 
песчаного слоя требуембго по условиям осушения, -  для 2-ой категории толщину морозозащитного слоя сле
дует принимать равной 0 ,6 5  от значения толщины, приведенной в данной таблице при УГВ, равном 185см*

4 .  При применении некондиционных песков (Кф ^  1+2 м/сутки) толщину песчаного морозозащитного слоя при
нимать по данной таблице с  увеличением её на 20# и уточнением её расчетом на полное водопо?дощвН!|е*

5 , При црименениии геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице с  уменьшением её 
на 205& и уточнением её по дополнению к альбому СК 6 1 0 2 -8 2 .
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зк Керамзитовый гравий и себснь с легки: заполнитолем р е к о м е н д у е т с я  

обработать вязким битумом по способу пропитки.
1 . Денная конструкция дорожной одердн предназначена для строительства улиц и дорог на 

грунтах д*у  степени пучинпстостк при 2 ,3  категориях увлажнения земляного полотна.На грунтах 
■ 1У;У степени пучинистости в подстилающем слое следует применять средние и крупные Пески.

2 ,  Конструкция может быть рекомендовано для скоростного строительства при условии
укладки асфальтобетонной смеси вы сокопроизводителен*^^ м м ш  типа ДС-^ U / ,, "Супер" и др.

З ф Значения толщин слоя №2 приведены для следующих грунтов и категорий увлажнения аемляного 
полотна: песок пылеватый, супесь легкая крупная, супесь пылеватая при 2  и 3  категориях увлажне
ния земляного полотна; супесь легкая при I категории увлажнения земляного полотна.В ояузае нали
чия других грунтов и гидрологических условий земляного полотне значения толщин слоя #2 увеличить
18 iCM.

4 .  При применении в слое №2 регонерироранного асфальта значения толщин принимать по асфальто
бетону песчаному.

5. Поякыс затраты на устоои^тт»з дорожной одежды принимать индивидуапно.

--------------------- -
- -V - * СК 6109-89. —  . . .
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х -  зд есь  и ниже приведены максимально возможные толщины песка
1 . при других уровнях "грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции•
2 . При невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при его большой величине устраивать 
ьодгпонижение дренажом глубокого заложения, капилляропрерывающие, гидромзодирующие прослойки, замену 
грунтов.
3 .  Для 1—ой категории увлажнения земляного полотна, толщинапыорозозащитного слоя определяется толщиной 
песчаного слоя требуемого по условиям осушения,- для 2-ой категории толщину морозозащитного слоя сле
дует принимать равной С,С5 от значения толщины, приведенной в данной таблице при УГБ, равном 1&5см*
4 .  При применении некондиционных песков (бф 1*2 м/сутки) толщину песчаного морозозащитного слоя при
нимать по данной таблице с  увеличением её на 20$ и уточнением её расчетом на полное водологлощение»
5* Лри применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице с уменьшением её 
на Zd% и уточнением её по дополнению к альбому СК 6102-Ь 2 .

*НаЧ*отд.
Гл ,сяец.

К .контр-.
тип

Раараб.
Вролер

Козеела
Афонин

П1а';?з 
Щелин

С у  х а н о tm

j m -Ж-OL

CK6l09-e9.3S
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ г .  МОСКВЫ

Ш’й ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГГУНТОВЫХ вод

К о н с т р у к т ы -  A - ' t T  

Т о л щ и н ы  п е с ч а н ы х  », ч е о з о в а ш и т н и х  с л о е в

СТаоия Масса Масштаб

^ ; u .

Лист (Листов
. ИНСТИТУТ 
МОСШЖПРОШ

Г, МОСКВА
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СХЕМА КОНСТРУКЦИИ

!

у
МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКТИВНЫХ СЛОЕВ

f*
1

Номер
норматива
того
документа

Характеристика земляного полотна ЗЬшцина конструктивных сд о ев  ао  категориям улиц и д о р о г , см

к

•
#

ГРУНТЫ

Т—.....  ........ —.

Категория
увлажне
ния

Улицы и дороги м естного значения

Жилые ,, 
улицы

Внутрмкварталыш дороги 
и проезды и грузовые 

автостоянки

Легковые
автостоянки

1
Асфальтобетон мелкозернистый (марки и 
типы по таблице W7 на странице 10 альбо
ма СК б! \>т-вб

го с т
9128-84

ф
4

......... _ . .. . _ __  -.......... - ______  i . 1 '

2

f

Асфэдьтобе- 
тол крупно- 
3 спнистый,
ПЛОТНЫЙ ТИП
Т ( и )  на

керамзитовом гравии
щебне к легкими заполни- 
*; елями , и з од пяла ко вой 
смеси (шлаковой фракции)

ТУ 4 0 0 -  
2 4 -1 0 7 -  
65

— — 6
«

t 1 

■ 1 
1______

( / / / у  < л

z P / z k o

V

3

Кпрамэи? сш й vpni*и̂

щобень с легкими заполнителями, полот- ■ 
лаковая смесь (пль»"‘тча«* (фракция)

Супесь легкая крупная 1 
......Лесок пы?пва*1,тй, супесь пылеватая

соС\Г
4̂

4 32 2G

!

22

1

Оупесь легкая " f 33 2€ ’ 22

/:v ч  ; . - ;  (Т)\\ \
Суглинок легкий и тяжелый, глины; 
Супесь легкая

1
2,3 35 30

%

24

Суглинок легкий и тяжелый, глины 
(Зулесь пцлаватая, суглинок легкий 

I пылеватый

2 ,3  
I ,  2 ,3 38 32 26 '

• 4 Лесок
ГОСТ
6 7 3 6 -8 5

!

— Песок принимать по табх. на стр . 35+38 альбома CK 6101-86 и с т р .4 2  
данного| альбома

*  Керамзитовый гравий и тобень с лег/.и.м заполнителем рекомендуется 
обработать вязким битумом пи ст.исз'у inor.z ;ки.

1. Двниая конструкция д ор ого й  сдееды предназначена, для строительства улиц и 
дорог на грунтах ш*У степени пучинистстости при 3 категориях увлажнения земляного по
лотна. На грунтах j y . у степени пучинистости в подстилающем слое следует применять средние 
V крупные’ пески^'

2 . Конструкция может быть рекомендована для скоростного строительства при
услсрии укладки асфальтобетонной смеси высокопроизводительный комплектами машин тика ДС-100, ’•
"Оупер" ц рругке. *

3 . Значения толщин слоя №2 приведены для следующих грунтов и категорий увлажне
ния земляного юл*т#а.: лесок й^*;ев&тыГ:А супесь легкая крупная, супесь пылевойая при- I ,  2 и 3 
категориях увлажнения земляного полотна; супесь легкая при I категории увлажнения землян,ого 
полотна.3 случае наличия других грунтов и.гидрологических условий земляного полотна значения 
толщин слоя $ 2  увеличить на 1см.

4 .  При применении в слое WZ регенерированного асфальта значения толщин принимать - 
по асфальтобетону песчаному.

5 . Прямые затраты на устройство дорожной одежды принимать индивидуально.

СК 6109-89. ---
,

ДОРОЖНЫЕ .КОНСТРУКЦИЯ 

ДЛЯ г  .МОСКВЫ
‘ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Стадия Пасов Масштаб
Н ачотд Козеева

' Р .Ч .Гх спец Афояин

Н .Ш ТВ.. Лепин Лист | ЛИСТОВ I

ГИП • Щеиин J ty r-
Конструкция А -5Т ,

ИНСТИТУТ 
МОСИНХПРОЕКГ 

г  .Мосхва
Р азр аб. Смдорович.

Провар. Суханова
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Группа 
грунта по 
степени 
пучинистости

Земляное
полотно

Толщина песка при уровнях грунтовой воды Ь песка/ НуГВ , сы
• V: • ■. ’Улицы и дороги местного значения

Жилые улицы Внутрм̂вас Грузовые я1талЬные д< вуостоянюэроги и проезды и
.. ... . . ____;

Легковые автостоянки

ЕW0
&
1  от

iп насыпь .

выемка ■'. 'V '
i& Л *

ш

iy

насыпь 2̂ 0 ♦ щ185
■ -Щ 1Г  
150 2(Зо Л

....ЛУЬ .... л' 185 170 ; d
ж..... 1у0 Ц лто

выемка
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2U0 За185
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Г - . Й Г

' 185
•105 
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______
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, » ш
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3СО

II насыпь
............  .......1

выемка ------------------------  '

"ь - ш насыпь Л205
------------ ж -

185
30

150
J5205 л210 _ _

ш
_ -1Ь5 г - - Ш - .  

... 160.
выемка J)

246 200
45 Л180 -1 \215 '< “ЫГ”1; 165 1

W Г • л  180
0

2i5 2Й... 195 fH л180
IV

V

насыпь и225
60

iob 1ЬЬ 50
IbU

0
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1У0 lib
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00
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200
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ш
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л
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г  Л250 УУ
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185

л
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185 щ1с5 1250 19̂ л Ib l
J2260 л

._____
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i o a .  ,
*  -  здесь и ниже приведены максимально возможные толщины песка

1. При других уровнях грунтовой воды толщину песчаного слоя принимать по интерполяции.
2 .  Яри невозможности устройства песчаного морозозащитного слоя или при его большой величине устраи
вать водопонижение дренажом глубокого заложения, калилляропрерывающие, гидроизолирующие прослойки, з а 
мену грунтов.
3 .  для х-ой категории увлажнения земляного полотна, толщина морозозащитного слоя определяется тол
щиной песчаного слоя требуемого по условиям осушения,- для 2-ой  категории толщину морозозащитного 
слоя следует принимать равной 0 ,6 5  от значения толщины, приведенной в данной таб.при У1Ъ равном 185см.
4 .  При применении некондиционных песков (Нф£ 1*2ц/сутки) толщину песчаного морозозащитного слоя при
нимать по данной таблице с  увеличением её на 2и% и уточнением её расчетом на полное водопогдощение.
5 .  Яри применении геотекстиля в песчаном слое толщину назначать по данной таблице с  уменьшением её 
на 20% и уточнением "её по дополнению к альбоцу СК 6 IU 2 -8 2 .

* *
%

C K 6 i 0 9 - e a - 7

-  у р
ДОРОЖНЫЕ конструкции 

“ ДЛЯ Г. МОСКВЫ
ПРИ ШСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Стадия Масса Масштаб
Нач.отд Козеева

1> и- V1#f л.сп ец Афонин Ь ‘

HLK0H.TP... Копии ЛИСТ | Листов I

ГИЛ Щепин
Конструкция А-5Т.

Толщины, песчаных- морозсалщтных с .^ e i

ИНСТИТУТ 
МОСИНЖПРОЕКГ 

г.М осква
1'азраб Суханова

^ веР Пидорович

i
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1 . Дорожная одежда.
2 .  - Грунт земляного полотна.
3 .  Дренирующий грунт основания насыпи (пески, песчано-гравийные 

вмеси, супесь легкая крупная, песок мелкий пылеватый Кф=3,0 м/сут.
к  Песчаные дрены К $ *3 ,0  м/сут. 

i 5 . Слабый грунт с высоким уровнем грунтовой йоды.

Н ач.отд.
Гл.слец.

К.конгр,,
ГИЛ

Разраб. 
Цровер*

Ковеева
Афонин

Щепин
Щепин
Сидоропич 

Щепин '

Ж о

ш

СК6109в9.зо
ДОРОЖИЛ! КОНСТРУКЦИИ 

ДЛЯ Г. МОСКВЫ
ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ГРУНТОВЫХ вод

Стадия Пасса Масштаб

Р.Ч.

Лист 1 |листов 2

• ‘ Конструкции насыпей 
на оснош адях с песчаными дренами

Ы стигут
НОСИНХЛРОЕКТ 

Г .  МОСКВА :



Wftfsyinf ПО 
подошве 

В.м

Шаг
дрен

Ь. IX

Количество 
дрен' на 

100п.м

Мощность
слабого

сдоя
Н . w

Расход песка на 
дрены на 100 п "Ы насыгаГ, 
пот диаметре дрен М .

0.4 0.6

ом

2 500

4 251 565

6 377 848

8 5С2 ИЗО

10 628 1413

3 231

4 116 261

& ■ 174 392

8 232 522

10 290 653

' 4 ;5 НО

4 55 125

6 63 187

8 ПО 249

10 138 311

30

2 750

4 377 848

6 565 1272

8 754 1696

10 942 2120

3 330

4 166 373

6 248 560

8 331 746

10 414* 933

* 4 .5  * 154

4 - 77 174

г 6 116 261

8 154 348

10 193 435

Ширина 
насыпи по 
подошве

в « л  *

--- —------ШЯ%....
Шаг

•Дрен

L .И

Количество 
дрен ва 

I0 0 n .ii«ч

Мощность
слабого

сдоя
н  V*

Расход песка ва 
дрены на 100п.м несыта; 
при диаметре дрен, М3

0 ,4 0 ,6

40

2 1000

4 502 и з о '

6 754 1696

8 1005 2261

10 1256 2826

3 462

4 232 522

, 6 348 784

8 464 1045

ю ------------ 580 1306

4 .5

)

220

4 НО 249

6 166 . 373

8 221 498

1 0 276 622

50

4 •

2 . Ц

1250

4 628 1413

« 942 .2 1 2 0

8 1256 2826

1 0 1570 3533

3

•

561

4 282 634

6 423 . . .  951........

8 564 1268

1 0 705 1585

4 ,5 264

4 133 298

6 199 448

8 266 597

1 0 332 746

СК 6109-69.53 Л и ст?
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К О З Ф .В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  С= 3 .2 0  М2/ Г 0 Д К О Э Ф .В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  С =  Э . 7 5  М’ / Г О Д

К О Э Ф .В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  С -  3 .5 0  М */ Г О Д К О Э Ф ,В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  с -  ч . о о  м ’ / г о д
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К О Э Ф .В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  С = 5 . 2 5  М’ / Г О Д
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К О З Ф .В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й ) К О Н С О Л И Д А Ц И И  С ~  6 . 5 0  М’ / Г О Д
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К О З Ф .В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  С -  6 . 7 5  Мг/ Г О Д
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К О Э Ф . В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  С -  8 , 2 5  Г1а/ Г 0 Д
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К О З Ф .В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  С =  8 . 7 5  И ’ / Г О Д
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К О З Ф ,В Е Р Т И К А Л Ь Н О Й  ( Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н О Й )  К О Н С О Л И Д А Ц И И  С =  9 . 7 5  Мг/ Г 0 Д
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Растительный рлой(------  1
' !

2-2

Труба ' из полиэтилена J  Д?' ^  ^

Глина

Гравий

* Песок •

ШеОень гранитяый

ВГ -  12

‘ *.\ о

""руб.: эз полиэтилена;

и ОрТ и I : . Й ;СЗМСН о  j

i ОС I’ еСео-А.' ^

Глина Песок

Водоносный грунт

Насыпной местный 

грунт

Глина

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА КАЛТАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ

j Наименование материалов и изделий ' ; КД. 

; иом.

Уровень верха колодца И ^  м

I ’ , 'Г 3 4 ь

Гравий ГОСТ 0 260-02  * — -г— -  - ~ .r j - 2 . 0 ; 2 . 0 , 2 . 0 2 . о ’ ' 2 , 0

Щебень гранитный ГОСТ> 8 2 6 7 -8 2  ' - Я»- 1 1 . 0 1 . 0 ! Т . о 1 . 0 1 . 0

Песок ГОСТ 8 7 3 6 -5 5 и 4 .5 4 ,8 ■ > . 1 5 .3 '5 .7

Глина м* I I .  0 : н . о I I . 0 . ■ I I .0; I I .  0
Гёотекстиль ЗУ -  2 1 -2 9 -8 9 -7 9 мг 2 0 . 0 ' 2 0 . 0 ' 2 0 . 0 2 0 . 0 2 0 . 0

1 Колодец ( ВГ- 1 2  (комплект ) ЮТ, I I '/ I/ ■I ' I

Заделка бетоном B I 6  отверстий колодца ъ

и воротничка.
■ и

0 . 1 0 . 1 о л 0 . 1 0 . 1

о(у=50мм ( (^*60 и/сут ‘ м 2 . 0 3 .5 Т5 .5  ^ ; 7 . о ' 9 .0
Труба из Щ  у=П0мм (?*480м ?сут м , 2 . 0 з . ь ‘ '5 .5 ■ 7 .0 9 .0

полиэтилена d  у =160мм ^■ПООм^сут м 2 . 0 3 ,5
ф

5 .5 7 .0/ 9 .0

ГОСТ Ш’ё99-Ъ3 d  у--2 0 0 мм ; <??1830м/|'сут м 2 . 0 ' 3 .5 '5 .5  ■ 7 .0 9 .0

Ц ** расход нодыи —  *

Д/Д анная конструкция каптажного колоДца предназначена для обора и от а ода поды при её 
сосредоточенных выходах на откос земляного полотна, 

i 2 , В комплект колодца входят; плита перекрытия ДК-12~1шт.fгорловина колодца К-7-5~1шт. ,

*

*

Нач.отд. Коэеева

Рл.слец. Афонин Ж -

К.конгр. Щеп ий
год Щ0ЛИН

Pas раб; Максимова < р& м щ

Иролер, Гомашеиа

CK6l09i-e9.!S'
ДОРОХИНЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ, Г. МОСКВЫ
• ЦРИ ВЫСОКОМ УРОВНИ ГРУНТОВЫХ • вод

Ст® йя _ Масса Масштаб

Р.ч.

Лист I л иегов Т

• КОНСТРУКЦИЯ МОН'ШЮГО KUIO^IA ; 
НА ОГООСАХ- 'Ш ЕШ « .

' ИНСТИТУТ 
НОСИНЖПРОЕКТ

Г .  МОСКВА
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Т- 1

Растительный *грунт Ь-0$2м

Конструкция доро: 
:жлТ Щ & ф Г т

жной

уУзел стыковки железобетонных 
Геотекстиль' лотков

Г ------- *

ф 50  ̂&  
огь, ‘ f I
Цементный раствор

мюо

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ НА ЮОп/м.

Наименование 
материадов: и изделий ЕД.

изм.
Расход материалов ори Н (м)

: 2,0 3,0 V 5,0 6,0

Глйна м3 440 520 620, 710 800

Песок.ГОСТ 8736-85 м3 180 220 260 - — -290- 330

s й а ж к й {ракц"я «3 ПО 440 160 190 220

-Щебень гранитный.Фракция 
Г0-20.ГОСТ 8267-Й32Гми м3 ПО 140 160 190 220

Монолитный бетон UI5 на 
задолку отверстий в колод
цах. ГОСТ 26633436

м3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Песчаный бетон B3G на уст
ройство лотдо о Ж4 л««мемч<и 
поверхностк.ГОСТ 26633435

м3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Цементный раствор М 100. м3 1.9 1,9* 1.9 1.9 1,9

Геотекстиль 1У-21-29-81-79 м2 '920 1100 1280 1460 1640

Колодец ВД-8 шт 2 2 2 2

Плита перекрытия ПБК43 шт 2 2 2 Z 2

Дождеприемник ДБ 
ГОСТ 260GB-83 шт 2 2 2 2 2

Лоток Л0-2Д ( £ =0,86 м )  • дат.. . л и  . ш Ш 111 Ш

Плита перекрытия В-4 шт 200 200 200 200 200

I.Объем бетона приведен осз учета 
расхода на заделку выходной тру- 

' бы Дв= 400.
В.Расход геотекс^иля приведен с ' 

учетом перехлеста 20см при шири
не полосы материала 2,5м.

3 .Данная конструкция предусматри
вает возможность отвода воды с 
откоса и из нагорных канав с 
общим расходом воды * \ "  5 Q  м^/час

В-4ГЛ0-2Д

V ’v у_■! ■

8 $ ч .о тд , 1 Козеева ft
Гл.свец. --Афонин-
;ч.

' у-
ПДОЯГр„ Щегхин i m p

Щепин / t / lL U
Рдзраб. «Гбмашева ЯШ Яц,
Дровер. Максимова

СК6109-69 Е2
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ Г. МОСКВЫ
-■ЯРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ РРЖГОВЫХ вод

■' Конструкции откосного дренажа 
при рассредоточенных выходах воды на 
' большом протяжении откосов

Стадия масса Масштаб

Р .ч . .

Лист |листов 1

-----------Ш стШ Т
- ЫОСИНХПРОШ

Г. МОСКВА
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ГРАФИК»! iiO ОПГдайНИЮ Л Ш Ш О Й  ОБМСТО ЗАМЕНЫ ГРУНТОВ КЗ УСл ОЬШ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУШоГи.
ВОЗВЫШЕНИЙ ВЕРХА ПОКРЫТИЯ НАД УГЬ.

~ ОЫП«
7н,М

Г рунты  естествен н о го  за л е га н и я : суглинок легкий,суглинок тяжелый, глины.
7 : 1 : 1 . 7 7 7  : ; ; . ш  : : : i  4 к::;:к: ш со т^ '|  ::ш;в!

7 7 7 7 : 7 ;  :.!. { 7 7 7 4 7  : 7 7 :7  :Ф ф г ! ' :. Г :  на“ ™ :' • : ; I : ;
7  f'nvw'rw ппуг прлтг м^лы-мй ( 1 . 3 ).. т <—г • - ■ - Пп,М( . i.. .» • L; ! ...Г'ГП;гг,Грунты для замены: песок мелкий ( 1 , 3 ) ,  \ 

су п есь  легкая крупная ( 1 , 3 ) ,  суп есь 
легкая  ( 1 , 4 )

T;i r f :  . . р ; . гг;;■ ,u.ji

Г 1 1 I ибласть целесообразной^!; ■ | 7

:тгЧ-
•• Г/ Г
17.77

:ГГ'|'7ТГЛТЯП.--'1
<6. ;' J• 4 7 7 7 ,i {

L.77 ;7, 7’>
■ЛЛ ;!Ul777

JlLi ,7 М :
7 $ н ,м  Г

{Грунты для замены: п есок пылеватый 
:су п есь  пылеватая ( 1 , 6 )^

естествен н о го _ за л ега н и я : су п есь  тяжелая пы леватая, суглинок легкий

4 м ,

.....Т У р
; • i -  i • j • [ * l • 7 -  ij ■
: . . j . . . : .  :J . 7 ...;i.. J  .  ’I! : L -

1................i • .  • . i : .  j. } . . . ;  j ; .

7  пылеватый, суглинок тяжелый пылеватый.

Ш Р Ш Ш Ш Р
«Грунт* для замены: песок мелкий ( 1 , 3 ) , В-.

: i|су п есь  л егкая  крупная ( 1 , 3 ) ,  су п есь  Д1Д..
«легкая ( 1 , 4 ) .  с 1. 1.

w r | H T n 7 f Г : : ■

! [Грунты для замены; п есок пыл*
|:|супесь пы леватая ( 1 , 6 ) .

\;...j‘ 'T^|r‘T‘“ ',‘Т~:Г'

I. М
Область целесообразней 
замены грунта

—ь к ^ в с к ^ г

и .

4>..;7 -  ■:...4—
Ш у г и . . 7 *-— —

Г РАФИКИ ПО ОПРгу^ЬдгИИП иРИЬп i/iPOnu-ii:0й ТОлДИШ М0Р0^3А!ДИГ1ШХ Сд-ОЁВ 
' ■ ДОРОЖНОЙ ОДЁЯ^ йо PAdtaA МАТЕРИАЛ: м.

о  т г  -  п ТД Т г; :• 1 .Т Т Т 1 Г " Т Т П Г П Ш Ш 1 ;Г Ш ГШ ^
6̂ ц:..4 у Материал морозозащмтного слоя -

• 7 1 / 7 ; г лДм:6М[.Л'Пргок7. i ‘i ~ 7 ' 77  ’ I 
-‘Т Г ^ ~ гЫ ^  ~Т7 Т!СГГ.
7 7 7 ^ 7 7 - - >

7  77ЦЛ...L -гСз.^рр. ■ ,
С  < : . ; Г : Д >  
b - s i . N i , ;  j . . n

7 Н  песок
; !• : Г - - Т:- " П П И >Т > г t
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1

Н 7
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1 1

' ' W r A #
ётбнк& и!

: н # г

Материал мороэоэащитного слоя -  ij. 

4 тт.Й  .кё£ам л  p fe | e | керамзитовый гр а в и й ^ | т j -т|рII||| б|

: ; , ; :Г .( 
: Дсфа ьт об от о и н щ : ■1 - Г11, ' .. .  

j й о к р р и я  L ' ццмин^б^фб rv 
‘''бетонные ocHoamlMjt:; 7

7 S f

' ' ' 7 7

■ 1 ч 4 !* 7

7

1 7 7
доработанный битуноВДге:

u ли ’цихяйвжхатгм — L*
.........  Ш

П рим ечание:!) В скобках указан а глубина замены грунта рабочего слоя земляного полоти:5- < 
поверхности покрытия.

2 )  При невозможности выполнения требований СНиД 2 . 0 5 .0 2 - 8 5  по наименьшему 
возвышению верха покрытия над уровнем грунтовой воды, а также выполнения 
замены грунта в  со о тветстви и  с приведенными графиками, сл ед у ет осуществи 
водопонижлние дренами глубокого заложения.
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ГРУНТЫ РАБОЧЕГО СЛОЯ j

—— Боличина морозного пучений.4^; j 
-  *. -  -  Величина морозного пучения 7^; \ 

Величина морозного пучения IQ5C
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j-:J? Г -Д |  •?-4h |дррр^о:!'. агЬ'кды.' р ;:а . \ " \ i ^  : ,  » *  Я .щ. -• f  1 4  Урочной^'одё-зди’ э к а 4 ;|{|
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ВЕЛИЧИНА МОРОВОГО ПУЧг1:ИЛ

Грунт рабочего слоя »Среди.ее значение 
относительного 

! морозного пучения 
!при промерзании

Песок йёлкиЙПгГ'с'ед©ржанием частиц 
м ельче 0,05м м  монео 15%; су п есь  л е г - 1

;ая крупна л ,  t . ____
юсок пылеватый: супеси пы ловатая; !

Ш лншж^тижелый рыле«атыйж __________!
о сь  л е г к а я ______  . ____ _  !„

^сь тяж елая пы леватая; суглинок Г
^ л и н о Г Б Р к и й !

2 - 4

“ 4 ' - U7
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Уточнение тогцивы' песчаного морозозащитного слоя выполнять пз 
таблшпам на с т р . 9-т 4Л  ’

... „ .
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Н ач.отд, К о эеева
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Разр аб, йльеня y d '
Зролер, Д есяткикова Ф _ ----- —

СК6109-в9дм
ДОРОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

для г .  m cm i
l i . n t j v j 7 V !7i;i‘. I iVi . AduX o j ;\

Сталия Масса

Р. Ч.

1 'рафики по шшиделоиию 
oo ласт и замены гр у н те: /. ориенти
ровочной толщины морозозащитных 
сл оев дорожной одежды.

Лист■ 1
• Ш7?т

Мде££.;:

Листов i
1 ш т д а гт г
МОШЖЛРОШ 

Г, МОСКВА
Альбом СК 6109-89
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