
УДК 669,01-4.-777.6 Группа В О  9

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

МАРКИРОВКА ЦВЕТНАЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

ОКСТУ 0908; 120 8; 1308; 1809

О С Т  1 0 0 4 13-8 6

На 26 страннпах

Взамен ОСТ 1 004 13 -8 1

Распоряжением Министерства от 26 декабря 1986 г. ^  2 9 9 -0  7

срок введения установлен с 1 января 1 9 8 8  г.

1. Настоящий стандарт устанавливает цветную маркировку (в дальнейшем изло

жении -  маркировка) прутков, труб, профилей, листов, лент, полос проволоки из 

черных и цветных металлов и сплавов.

' г
«Е

Издание официальное
*

ГР 8393908 от 12,02.87 Перепечатка воспрещ ена
энергоэффективность зданий

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


П
0Д

«1
--

ОСТ 1 00413-86 Стр. 2

Стандарт не устанавливает цветную маркировку полуфабрикатов, поставляемых 

полным буквенно-цифровым обозначением марок материалов.

2. Маркировка производится нанесением поперечных полос красками с помо

щью кисти и трафарета.

3. Цвета красок, применяемых для маркировки: красный, черный, синий, жел

тый, белый, зеленый, бордовый, коричневый, оранжевый, болотный, серый, голубой, 

бежевый, розовый.

4. Цвета красок, применяемых для маркировки групп материалов, приведены 

в табл. 1.

Т а блица 1

Группа материала Цвет

Стали углеродистые Белый

Стали и сплавы легированные Красный

Оранжевый

Бордовый

Стали инструментальные Синий

Алюминий и его сплавы Коричневый

Титан и его сплавы Желтый

Магний и его сплавы Зеленый

Медь и ее сплавы Голубой

Цвета: красный, оранжевый, бордовый, -  выбираются в зави
симости от марок материалов групп легированных сталей и сплавов.

5. Цвета красок маркировочных полос конкретной марки с учетом групп

материалов приведены в табл. 2 ,

Т а б л и ц а  2

Группа
материала

Обозначение
марки

материала

Цвет полос маркировки

группы
материала

марки материала

Углеродистые ста- СтО белый бордовый бордовый бордовый

ли 05 белый коричневый красный

ОЗкп белый коричневый синий

08 белый коричневый черный

08  кп белый коричневый желтый

08Ю белый коричневый белый
08  пс белый коричневый бордовый

08Г2С белый бордовый черный

09А белый бордовый красный

Ст1 белый бордовый розовый
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О С Т  1 00413 -86  Стр. 4

Продолжение  табл.  2

Группа
Обозначение

марки
материала

Цвет полос маркировки

материала группы
материала марки материала

Углеродистые стали 35Г2 белый голубой желтый красный

40 белый красный зеленый
1 40 Г белый желтый синий

j белый желтый черный

45 белый коричневый зеленый

45Г белый бордовый бежевый

1

45Г2Ц белый желтый красный

50 белый красный черны й

50 Г белый желтый зеленый

50Г2 белый желтый бордовый

55 белый красный бордовый

60 белый красный голубой

60Г белый синий коричневый

65 белый красный бежевый

65Г белый синий

70 С Н А ) белый голубой

70 Г белый синий бежевый

75 белый голубой голубой

80 белый голубой коричневый

ж Ш 85 белый голубой красный
<c*i

А 12 белый синий красный
i * zl___ А 20 белый синий синий

А30 белый синий оранжевый
У7 белый синий желтый

У7А белый синий зеленый

У8 белый черный
«
r~ У8А белый черный черный
to
to У9 белый желтый

У9А белый желтый желтый

У 10 белый зеленый

У 10 А белый зеленый зеленый
У 12 белый бордовый

У 12А белый бордовый бордовый
«

mXX 10ХМ красный зеленый белый зеленый86Ж zX Легированные стали и
X«5
’S. §

о
сплавы 12ХН2А красный зеленый зеленый зеленый

*=£ 12ХНЗА красный желтый белый
z

12ХНЗА-Ш красный желтый зеленый
z Xs

*
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OCT 1 00413-86 Стр. 5

Продолжение  табл.  2

Группа
Обозначение Цвет полос маркировки

марки группы
материаламатериала материала марки материала

Легированные стали 12Х2Н4А красный зеленый

и сплавы 1 2X2H4A-ILI красный зеленый оранжевый

12Х2Н4А-ВД красный зеленый синий

15ХА красный зеленый черный черный

16ХСН красный желтый бордовый

16ХГТА красный желтый черный

18ХМА красный зеленый синий зеленый

18ХГСА красный желтый синий синий

18ХГТ красный бордовый белый

18Х2Н4МА красный желтый серый

18Х2Н4ВА красный голубой

18Х2Н4ВА-Ш красный голубой оранжевый

18Х 2Н4ВА-СШ красный голубой зелены й

18Х2Н4ВА-ВД красный голубой белый
20 X красный зеленый черный зеленый

20 ХА красный зеленый черный
20 ХН красный зеленый желтый

20 ХМ А красный зеленый голубой
20Х4ГМА красный желтый белый желтый

25ХГСА красный желтый синий
25ХГТ красный бордовый оранжевый
30 ХМ А красный зеленый зеленый
ЗОХГСА красный

ЗОХГСА-СШ красный синий

ЗОХГСА—ВД красный синий синий

зохгт красный бордовый бордовый

30Х2НВА красный желтый желтый
38ХА красный зеленый розовый
38ХА-Ш красный зеленый бежевый
40 X красный желтый оранжевый
40XH красный зеленый белый

40 ХА красный желтый коричневый
40ХФА красный желтый белый белый
20ХСНВФА красный бордовый зеленый
40ХН2МА-ВД красный желтый черный белый
45ХН2МФА красный бордовый
80ХЗВА красный желтый голубой
38Х2МЮА красный коричневый
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О С Т  1 0 0 4 1 3 - 8 6  С тр . 6

П р о д о л ж е н и е  т а б л ,  2
Г “ Цвет полос маркировки

' М? к.*
i г - р и  11

, - <,i 1^И1НЛа
группы

м атериала
марки материала

Г',Г, '■ ■• 4 Л Н О А -Ь ' красный коричневый белый

<( = ' 1 •! Ь- ' А 1 НВФД красный коричневый зеленый

! -T-trfiM ; a v a a красный желтый розовый

; 1 _ \ _ 'Ч ?Ф А красный белый белый

I Х Н А - красный белый серый

А  \г А красный белый коричневый

1 Х А А Г А красный белый белый белый
S

: i ‘' ” 4 ' A A красный белый синий

; к г красный белый желтый

J КС красный белый зелены й

16 Ч Ф красный розовый синий

I А 1 Х Ф А красный розовый

! : 1 K i»-\ -U : красный розовый розовый

j *Н ’С J.\ красный белый

j м А А В А красный желтый

; А г х ч л красный желтый черный желтый

j х ~ л  с П П  A красный черный зеленый

I  A  J! F A T A красный черный голубой

.A  \ _ ! Г Т Г  A красный бежевый оранжевый

; , ч. • »a  H _A  
1 -

красный оранжевый оранжевый

j j A  41' С, J A -B J красный оранжевый бежевый бежевый

1 XC Ч А Н С 4A красный оранжевый синий

; a  \i<- i !*_■>' а - в д красный оранжевый синий бежевый

; 4< ЧСГСН c B W t B A l  * красный оранжевый черный

• _<Г •* A A P X R B - B I I красный оранжевый черный черный

j ja  ' v c r« Ъ Ъ Г  (В Л - 1 Д ) красный белый бордовый

; 4 > ' \ ч JC B  \> 41 A  4 3 \ красный бежевый

4* X iA B A красный бежевый красный

4; \ 4 A A красный желтый черный черный

; 4< A H -o  , ' A красный бежевый синий

J ~ ; R k ' 2 J i > красный черный коричневый

; 4 c \  а ч  и м красный белый оранжевый

; > ..‘Ч В М Ь П ;К В К ^ 6 ) красный белый голубой

1 . . .  X _>1 R M B P { K B K 3 4 ) красный белый розовый

| A T x c F B 'A I A K B K 3 7 ) красный белый бежевый

14 _ X  j H B V B P (K B K 4 2 ) красный синий оранжевый

• . > красный синий оранжевый синий

j , «  ч а ц в ф ч д красный синий коричневый

13и\Н-МФЛ красный синий белый



OCT f 00413-86 Стр. 7

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2

Группа
О бозн ачен и е

марки
м атериала

Цвет полос  маркировки

м атери ала группы
м атери ала

м арки м атери ала

Л е г и р о в а н - 1 5 Х 2 Г Н 2 Т Р А красный синий черный

ные стали 2 0 Х З М В Ф О И 4 1 5 ) красный синий ж елты й

и сплавы 1 4 Х Г С Н 2 М А (З П  1 7 6 ) красны й синий зелены й

1 2 Х 2 Н В Ф М А красный черный белы й

2 0 Х Г С Н 2 М Ф А -Ш красный черный оранж евы й

2 0 Х Г С Н  2 М Ф А -В Д красный черный синий

1 2 X 1 3 (1 X 1 3 ) бордовый белы й белы й

2 0 X 1 3 (2 X 1 3 ) бордовый белы й бежевы й

3 0 X 1 3 (3 X 1 3 ) бордовый белый желтый ж елты й

4 0 X 1 3 (4 X 1 3 ) бордовый белы й желтый

9 5 X 1 8 (9 X 1 8 ) бордовый белый

95Х18-Ш бордовый белый красный

0 8 Х 1 7 Т бордовы й белый оранжевы й белы й

0 7 X 1 6 Н 6 ( ЭП 2 8 8 ) бордовый коричневый

07X 10  J бордовый коричневый красны й

0 9 Х 1 6 Н 4 Б бордовы й коричневый черный

1 5 Х 16  Н2AM (ЭП 4 7 9 ) бордовый зелены й

15X1 .1-VA-LU бордовый зелены  й красный

0 4 Х 1 9 Н 9 бордовый зелены  й черный черный

0 8 X 1 S H 9 бордовый белы й голубой

0 8 Х 1 8 Н 1 2 Б бордовый белы й желты й белы й

1 2 Х 1 8 Н 9 бордовый белы й коричневый

0 8 Х 1 8 Н 1 0 бордовый белы й серы й

0 8 Х 1 8 Н 1 0 Т бордовый белы й зелены й

0 6 Х 1 9 Н 9 Т бордовый белы й черный черный

1 7 Х 1 8 Н 9 бордовый белый оранжевый

2 0 Х 2 3 Н 1 8 бордовый белый черны й

1 2 Х 1 8 Н 9 Т бордовый красный

12Х 18Н 9Т-В Д бордовый красный синий

1 2 Х 1 8 Н 9 Т -Н бордовый красный черный

1 2 Х 1 8 Н 9 Т -М бордовый красный красный

0 6 Х 1 8 Н 1 0 бордовы й красный белы й

1 2 Х 1 8 Н 1 0 Т бордовый оранжевы й

0 9 Х 1 8 Н 1 0 бордовый оранжевый черный

1 2 Х 1 8 Н 1 0 Т -М бордовый оранжевый коричневый

10X18H 1G T бордовый оранжевый черный черный

1 2 Х 1 8 Н 1 0 Т -Н бордовы й оранжевы й красный

1 2 Х 1 8 Н 1 0 Т -В Д бордовы й оранжевы й бежевы й
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ОСТ 1 00413-86

П р о д о л ж е

Стр. 8

ни е т а б л ,  2

Группа Обозначение
марки

материала

Цвет полос маркировки

группы
материала

марки материала

Легирован- 20Х 13Н 4Г9  (Э И 1 0 0 ) бордовый белый розовый

ные стали 25Х 12Н 2В2М 2Ф бордовый белый белый черный

и сплавы 0 9 X 1 5 Н 8 Ю (Э И 9 0 4 ) бордовый белый зеленый зеленый

2 5 Х 1 3 Н 2 (Э И 4 7 4 ) бордовый зеленый зеленый зеленый

4 0 Х 1 8 Н 2 М (Э П 3 7 8 ) бордовый зеленый белый

1 6 Х 1 6 Н З М А Д О П 8 1 1 ) бордовый зеленый красный красный

0 1 Х 1 9 Н 9 бордовый

0 8 Х 1 5 Н 5 Д 2 Т О П 4 1 0 ) бордовый зеленый коричневый

0 8 Х 1 5 Н 5 Д 2 Т -Ш бордовый зеленый розовый

0 8 Х 1 5 Н 5 Д 2 Т У бордовый бежевый

0 8Х 15Н 5Д 2ТУ -Ш бордовый бежевый розовый красный

0  8X1 7 Н 5 М З (Э И 9 2 5 ) бордовый зеленый зеленый

1 0 X 1 7 H 1 3 M 3 T бордовый зеленый черный

2 5 Х 1 8 Н 8 В 2 (Э И 9 4 6 ) бордовый зеленый желтый желтый

0 Х 1 7 Н 7 Г Т (Э И 8 1 4 ) бордовый желтый

0 Х 1 7 Н 7 Г Т -В И бордовый желтый желтый

0 6 X 1 4Н 6Д 2М БТ

(Э П 8 1 7 ) бордовый желтый красный

9 0 Г 2 8 Ю 9 М В (Ф )Б (Д И 3 8 ) бордовый красный красный красный

0 9 X 1 1 Н 2 М Ф Б (Э П 6 0 9 ) бордовый голубой

09Х 11Н 2М Ф Б -Ш бордовый голубой красный

1 5 Х 1 2 Н 2 М В Ф А Б (Э П 5 1 7 ) бордовый голубой розовый

15Х12Н2М ВФАБ-Ш бордовый голубой зеленый

15Х 16К 4Н 2М Ф А Б

(Э П 8 6 6 ) бордовый розовый

15Х 16К 4Н 2М Ф А Б-Ш бордовый розовый красный

0 7 Х 1 5 Н 7 Ю М 2 О П 3 5 ) бордовый голубой желтый

0 7 Х 2 1 Г 7 А Н 5 бордовый голубой белый

1 2 X 1 7 Г 9 А Н 4 (Э И 8 7 8 ) бордовый коричневый коричневый

1 2Х 17Г9А Н 4 -Н бордовый коричневый коричневый бежевый

0 3 Х 1 1 Н 1 0 М 2 Т (Э П 6 7 8 ) бордовый голубой голубой

0 3 X 1 1 Н 1 0 М 2 Т -В Д бордовый голубой голубой бежевый

13ХЗНВМ ГФСВКС) бордовый зеленый желтый

1 ЗХ 3 НВМ 2Ф ( В К С -4 ) бордовый зеленый белый белый

16ХЗНВМ БСВКС-5) бордовый зеленый бежевый

0 6 Х 1 6 Н  2К5ФМБ (В Н С  26 ) бордовый 
1

зеленый голубой
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ОСТ 100413-86 Стр, 9

П р о д о л ж е н и е  т а б л ,  2

Группа
материала

Обозначение
марки

материала

Цвет полос маркировки

группы
материала марки материала

Л  егирован- 0 3 X 1 7Н 8Г5М Ф А Б

ные стали (В Н С 3 1 ) бордовый красный бежевый бежевый

и сплавы 0  З Х 1 2 Н 1 0 М Т Р (В Н С 2 5 ) бордовый розовый желтый

В Н 2 А Э М П бордовый бежевый белый

Н 3 6 Х Т Ю М 5 (Э П 5 1 ) бордовый розовый оранжевый

Н 3 6 Х Т Ю М 8 (Э П 5 2 ) бордовый розовый белый

3 6 Н Х Т Ю (Э И 7 0 2 ) бордовый желтый белый

42Н Х ТЮ бордовый бежевый розовый

44Х Н ТЮ бордовый бежевый черный

4 0 К Х Н М бордовый желтый оранжевый

40Х Н Ю бордовый голубой коричневый

Ю Н Д К35 бордовый желтый голубой

ЮНДК15 бордовый желтый коричневый

ЮН1 4 Д К 2 5 Б А бордовый желтый зеленый

Ю Н Д К 3 5 Т 5 Б А бордовый желтый желтый желтый

Ю В Д К 2 4 Б А бордовый желтый белый белый

27КХ бордовый желт ый черный

4 9 К 2 Ф (4 9 К Ф ) бордовый желтый зеленый зеленый

3 5К Х 4Ф бордовый желтый серый

3 5 К Х 6 Ф (3  5К Х Ф 6 ) бордовый красный белый белый

3 5 К Х 8 Ф (3  5К  Х Ф 8) бордовый красный белый красный

5 2 К 1 0 Ф бордовый белый белый белый

5 Х 1 4 В ( 5 Х В 1 4 ) бордовый коричневый белый белый

1 0 8 8 0 ,  1 1 8 8 0 ,

2 0 8 8 0 ,  2 1 8 8 0 (3 1 0 ) бордовый голубой красный красный

1 0 8 9 5 ,  1 1 8 9 5 ,  2 0 8 9 5 ,

2 1 8 9 5 бордовый коричневый розовый розовый

1 0 8 6 4 ,  1 1 8 6 4 ,  2 0 8 6 4 бордовый коричневый синий

2 1 8 6 4

1 5 1 1 (3 4 1 ) бордовый коричневый розовый

1 5 1 2 (3 4 2 ) бордовый коричневый черный черный

1 5 2 1 (3 4 4 ) бордовый коричневый голубой

3 4 1 1 (3 3 1 0 ) бордовый коричневый оранжевый

3 4 0 5 (3 3  2 0 ) бордовый коричневый бежевый

3 4 2 1 (3 3 4 0 ) бордовый коричневый зеленый зеленый

3 4 2 2 (3 3 5 0 ) бордовый коричневый белый

5 0  ХНС бордовый красный желтый



ОСТ 1 00413-86 С т р . 1 0

П р о д о л ж е н и е  т а б л .  2

Группа
материала

Обозначение
марки

материала

Цвет полос маркировки

группы
материала

марки м атериала

Л еги р о в ан - 80ХНС бордовый красный коричневый

ные стали 29НК бордовый красный оранжевый

и сплавы 20НК-ВИ бордовый голубой бежевый бежевый

29 НП бордовый красный бежевый

3 6 К Н М бордовый красный голубой

3 4 Н К М П бордовый голубой желтый желтый

Х 2 0 Н 8 0 бордовый красный зеленый

Х 2 0 Н 8 0 -Н бордовый красный зелены й черный

Х 1 5 Н 6 0 бордовый оранжевый белый белый

5 0 Н бордовый оранжевый белы й

6 8 Н М П бордовый голубой розовы й розовый

5 0  НП бордовый оранжевый розовы й

7 6 Н Х Д бордовый розовый зелены й зелены й

7 9  НМ бордовый оранжевый зелены й

8 0 Н М В бордовый розовый розовый

Н З б бордовый оранжевый оранжевый желтый

ВХ1 бордовый оранжевый оранжевый оранжевый

ВХ2 бордовый оранжевый желтый

ВН4 бордовый оранжевый голубой

г 3 - 2 бордовый голубой бежевый

ВН1 бордовый бежевый бежевый

в н з бордовый бежевый бежевый бежевый

ВНМ5-3 бордовый голубой оранжевый

В Н -2 А бордовый розовый коричневый

2 бордовый розовый зеленый

В Н Ж 7 -3 бордовый голубой голубой голубой

В М 2 бордовый бежевый зелены й

в м з бордовый зелены й оранжевый

В Х - 4 А бордовый бежевый оранжевый

ВХ9 бордовый бежевый коричневый

В Х 6 бордовый бежевый голубой

Х Н 7 7 Т Ю Р (Э И 4 3 7 Б ,  БУ) оранжевый белый

Х Н 7 7 Т Ю Р -В Д оранжевый белый красный

X Н 7 3МБ ТЮ  ( Э И 6 9 8 ) оранжевый бежевый

X Н 7 ЗМБТЮ-ВД оранжевый бежевый бордовый

Х Н 6  2 Б М К Т Ю (Э П 7 4 2 ) оранжевый белый розовый

Х Н 6  2ВМКТЮ-ИД оранжевый белый розовый белый
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Группа
Обозначение

марки
Цвет полос маркировки

м атериала
м атериала

м атериала
марки м атериала

Л еги р о в ан - З П  7 4 1 -И Л оранжевый белый черный

ные стали Э П 7 4 1 -Н П оранжевы й белый желтый

и сплавы ХН45ВМТЮБР(ЗП718) оранжевый розовый

ХН45ВМТЮБР-ВД 

40Х10С 2М(ЭИ107) 

14Х17Н2(ЗИ268)

оранжевый

оранжевый

оранжевый

розовый

красный

бежевый

бордовый

желтый

бежевый

1 4 Х 1 7 Н 2 -Ш оранжевый бежевый бежевый

30Х13Н7С2 оранжевый коричневый белый

1 3 Х 1 4 Н З В 2 Ф Р (З И 7 3 б ) оранжевый коричневый коричневый

1 3 Х 1 4 Н З В 2 Ф Р -Ш оранжевый коричневый коричневый

1 3 Х 1 1 Н 2 В 2 М Ф (Э И 9 6 1 )  

1 3 Х 1 1 Н 2 В 2 М Ф -Ш  

1 1 X 1 1 Н 2 В 2 М Ф (Э И 9 6 2 )

оранжевый  

оранжевый  

оранж евый

желтый

желтый

желтый

красный

голубой

1 1 Х 1 1 Н 2 В 2 М Ф -Ш оранжевый желтый голубой

13X15Н4АМЗ(ЭПЗЮ) оранжевы й розовы й розовый

1 3 Х 1 5 Н 4 А М З -Ш оранжевый розовый розовый

ХН45ВМТЮВР-ИД оранжевый розовый черный

ХН56ВМКЮ{ЭП109) оранжевый бордовый

Х Н 5  6 В М К Ю Р -В Д оранжевый бордовый красный

Х Н 6 1 К М Ю В Б -В Д
1 j

»А
ш
X (ЭТ\У - 4 - В Д ) оранжевый розовый синий

И ж ХН 5 1 В М Т Ю К Ф Р

(ЭП220) оранжевый желтый желтый

Х Н 3 8 В Т оранжевый зеленый красный

Х Н 5 1 В М Т К Ж Ф Р -В Д оранжевый желтый желтый

Х Н 7 8 Т (Э И 4 3 5 ) оранжевый зеленый синий

СО
Х Н 6 0 В Т (Э И 8 6 8 ) оранжевый синий

ю Х Н 5 6 В М Т Ю (Э П 1 9 9 ) оранжевый зеленый розовый
ю

Х Н 5 6 В М Т Ю -В Д оранжевый зеленый розовый

Х Н 6  2 В М Т Ю К ( Э П 7 0 8 ) оранжевый голубой

Х Н 6  2 В М Т Ю К -В Д оранжевый голубой бордовый

Х Н 6 5 В М Б Ю (Э П 9 1 4 ) оранжевый коричневый зелены й

Х Н 5 0 М В К Т Ю Р (Э П 9 9 ) оранжевый черный

с«X Х Н 5 0 М В К Т Ю Р -В Д оранжевый черный зелены й
2
Лх

XXX
Х Н 5 0 М В К Т Ю Р -В И оранжевый черный желтый

щ §
Ор

X  Н 6  8 В М Т Ю К  ( Э П 6 9 3 ) оранжевый коричневый

£ ас X  Н 6  8 В М Т Ю К -В  Д оранжевый коричневый бордовый

се
X
ЯЕ

ш
X
as

Hi - т а б л .

красный

красный

красный

розовы й

бордовый

розовый

бордовый
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| О б ет п олос  маркировки

гр •М8, , ^ мат - •• i. марки м атери ала

! Ч 30BJV 1 - 4 37) анже ■ зелены й черный

: ■ 5 0 В Л ' 1 • -1 * 6 6 4 8 ) а иже зелены й зелены й

150 В 1Н жех зелены й зелены й ж елты й

1Н1Т ' " • Э П 8 4 5 ) ■; анжег> л зелены й ж елты й

Х Н 0 5 К  5 1 7 ) 5 1НЖ€$*’ зелены й бежевы й

■ 1 5 M S  “ -4  - .*1700) ► -ш ж ое  и зелен ы й белы й

Х Н 5 8 Р  • • ' > 8 7 7 ) 1нжен зелены й розовы й

Х Н 6 8 Е -  г 4 . 78) 1 нжев • голубо й голубой

ХИ681 •• ! • - ! t , шжев голубой голубо й розовы й

X H 2 8 ’ J Хь, •• ' 26) с ■ 1Нж ев! коричневы й синий

Х Н 7 7 ’ •, х  А.) < ^нжевь белы й коричневый

Х Н 7 0 с нжевь - белы й черный черный

Х Н 7 С  ■ • 1398) оранжевы й белы й синий

XKTt ■ 02) оранжевы й белы й зелены й

XFT-' ' 7) оранж евы й белы й белы й белый

О В М  Г к Д Э И б  1 7 ) оранж евы й белы й белы й

Х Н 7 0 В М Т Ю -В И оранж евы й белы й белый желты й

Х Н 6 5 В Т Ю М Р  (Э И  ) оранж евы й белы й бежевы й

ХН70ВМТЮФ (ЭИ8 2 6 ) оранж евы й белы й бордовый

ХН6 2МВКЮ(ЭИ8Ь?) оранж евы й белы й желтый ж елты й

Х Н 3 5 М Т Ю (Э П Л 0 5 ) оранж евы й черный черный

Х Н 3 5 М Т Ю -В Д оранж евы й черный черный красный

Х Н 6 0 М Ю В Т О П 5 3 9 ) оранж евы й красный бордовый

X 1160 К М  Ю Б В Т Ф -В Д

( Э П 9 6 2 ) оранж евы й красный коричневый

ХН 5 5 В М Т К Ю  ( Э И 9  2 9  ) оранжевы й красный СИНИЙ

1 2 Х 2 5 Н 1 6 Г 7 А Р О И 8 3 5 ) оранжевы й красный розовы й

1 2 Х 2 5 Н 1 6 Г 7 А Р -Ш оранжевы й красный розовы й красный

4 0 X 1 5 Н 7 Г 7 Ф 2 М С

( Э И 3 8 8 ) оранж евы й красный черный

3 7 X 1 2 Н 8 Г 8 М Ф Б (Э И 4 8 1 оранж евы й красный зелены й

Х Н 3 5 В Т Ю (Э И 7 8 7 ) оранжевы й бордовый бордовы й

X  Н 3  5 В Т Ю -В Д оранж евы й бордовы й бордовы й бордовы й

4 5 Х 1 4 Н 1 4 В 2 М (Э И 6 9 ) оранжевы й голубой красный

Х 2 7 Ю 5 Т О И 6 2 6 ) оранжевы й голубой белы й

Х 1 4 Н 1 4 С В 2 М (Э И  2 4 0 ) оранжевы й бордовый зелены й

Ю Х 1 1 Н 2 3 Т З М Р оранж евы й зелены й

(Э И 6 9 6 М )
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Г рупла 
материала

Обозначение
марки

материала

Цвет полос маркировки

группы
материала марки материала

Легирован- 10 X 1 1 Н 23 ТЗ М Р-В Д оранжевый зелены й бордовый

ные стали 10 X 1 1 Н 20ТЗР( ЭИ 69  6 ) оранжевый красный

и сплавы 10Х16Н 25АМ 6 оранжевый красный белый

10 X 1 1 Н 201Т  2Р ( ЭИ 6 9 6 А ) оранжевый красный красный

9 Х 1 3Н 6Л К 4 (Э И 928 ) оранж евый желтый синий

15Х18Н12С4ТЮ

(Э И 6 5 4 ) оранжевый желтый черный

О Х 1 7 Н ’ Г  .Э И 8 1 6 ) оранжевый зеленый глубой

9 X ,16НМ8Д ( ЭП8 8 7 ) оранжевый зеленый коричневый

9X1 З М З К З Б 2 (Э П 7 6 6 ) оранжевый бордовый розовый

ЖС6У оранжевый синий черный черный

Ж С6УН-ВИ оранжевый синий черный

Ж С6Ф-ВИ оранжевый синий желтый

Ж С6Ф-ИП оранжевый синий желтый синий

Ж С6Ф-ИД оранжевый синий желтый белый

Ж С6УД-ВИ оранжевый синий синий

Ж С26-ВИ оранжевый синий зеленый

ж с з о - в и оранжевый синий белый белый

ЖС6КП-.в д оранжевый синий белый

И нс трумен- 11РЗАМЗФ2 синий красный СИНИЙ

тальны е Р5М 5Ф З синий черный голубой

стали Р6М 5К8Ф З синий черный коричневый

Р6М .5ФЗ синий коричневый белый

Р 6 М 5 К 5 синий зеленый желтый

Р6 А М Б синий коричневый голубой

Р6М 5 синий белый

1 0 Р 6 М 5 синий коричневый коричневый

Р6М З синий красный красный

Р6Ф 2К8М 5 синий белый розовы !

Р8М ЗК 6С синий белый зеленый

Р 9К 5 синий красный

Р 9 М 4 К 8 синий белый желтый

Р 9 синий черный черный

Р9М З синий черный зелены й
Р9К 10 синий черный

Р9Ф 5 синий зелен ы ! белый

синий
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Продолжение табл.  2

Группа Обозначение Цвет полос маркировки

материала материала группы марки материала
материала

Инструмен- Р10К5Ф5 синий коричневый зеленый

тальные Р12 синий зеленый черный

стали Р12Ф2К18МЗ синий белый бежевый

F 1ЛФЗК10МЗШ синий белый голубой

Р12Ф5М синий белый черный

F i -ФЗ синий белый бордовый

г 1-ФЗК10Т синий белый бежевый белый

\ j ■ 1 Г' I аФ2К5М.З синий черный красный

Ф2К5МЗ-Ш синий черный красный белый
. ЛФ2К8МЗ синий черный желтый

j“—1— 1 Р14Ф4 синий черный оранжевый
Р18 синий желтый

*. _ _̂_ i Р18Ф синий белый
j

Р18Ф2 синий белый коричневый

i
Р18К5Ф2 синий белый оранжевый
Р1ЯФ2К8М синий коричневый черный

I 50 ХГ синий красный зеленый

Р12МЗК5Ф2 синий розовый зеленый белый

! ; ГЧ Р18Ф2М синий розовый черный оранжевый
L u Р12Ф4К5 синий красный желтый белый

1 !
*X Р6М5Ф5 синий желтый зеленый голубой

‘ ’■ * Р6АМ5ФЗ синий желтый синий белый

ХВГ синий

7X3 синий красный бежевый
6ХВФ синий красный коричневый
ЗХ2В8Ф синий красный черный

00
4Х5В2ФС синий красный желтый

Г-
Ю 4Х4ВМФС синий красный белый
to

ШХ15 синий коричневый

ШХ15СГ синий коричневый желтый

4ХВ2С синий черный белый

5ХНТ синий бежевый красный

5ХНМ синий зеленый

mX 5ХНВ синий зеленый зеленый
Rt>-etfX

X
X
X 5ХВА синий зеленый красный

e:VO>» §
о

ХВ4 синий зеленый розовый

z 5ХГМ синий зеленый коричневый
as
X

«1
X

Х12М синий оранжевый
s Ж Х12МФ | синий бежевый голубой
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П р о д о л ж е н и е  т а бл .  2

Группа
материала

Обозначение
марки

материала

Цвет полос маркировки

группы
материала

марки материала

Инструмен- Х12Ф1 СИНИЙ бежевый

тальные 9ХС синий розовый

стали 5, «Е-З W синий зеленый оранжевый

IX • -5 И. К синий красный голубой
X TV з to ч: '. синий белый синий

4  ̂Е А р 1 синий зеленый бежевый

Дг.2.!ППс.' синий красный борцовый

*И V, ЪКФС синий желтый серый

7ХГ2ВМ синий желтый коричневый

X I 2 синий оранжевый черный

X синий желтый белый

х г синий белый белый

4ХС синий белый красны й

9Х синий желтый желтый

И Х синий желтый черный

X 5Х синий желтый голубой

35Х синий желтый красный красный

45Х синий желтый розовый

8СЧ 9ХВГ синий розовый черный белый
CN

Р12Ф5 синий желтый черный голубой

Xт соW Алюминий V' коричневый желты й оранжевый
Ж

£ ,
ас
* и его А8 коричневый желтый бордовый

сплавы А85 коричневый желтый зеленый

А97 коричневый желтый синий

А99 коричневый желтый черный

А5М коричневый оранжевый желтый

АД коричневый розовый
00
Г-
Ю АДМ коричневый розовый красный
ю АДН коричневый розовый черный

АДО коричневый синий синий

АДОО коричневый синий синий синий

АД1 коричневый желтый желтый

АД1М коричневый желтый желтый красный

АД1Н коричневый желтый желтый черный

2«
Ж
ЖЖ Д1 коричневый зеленый

жж«ч ж
ч д ш коричневый зеленый бордовый
S Д1М коричневый зеленый красный

* £
оX тXX X
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Обозначение 1 Две - "о- г х ЧТИНтГ.ВГ'*

материала марки
rpvrrv Г ~ ---  " “ ■ - — J

материала 1 <ЧРКК 1I материала '!

Алюминий Д1Т j КООИЧРОРЫИ . e'.eu-̂ r.i -е,Ш' <• 1
и его Д 1А 1 коричневы и Чет К 'ТЫ I

сплавы Д1АМ 1 корэтревыи 'тП^Ч1 ГЙ i i - , 1

Д1АТ 1 коопчневьв’’ зе семь-ft "*t- т- н!Л Л ''Г ИТ .

Д16
1
I

Д16П 1 КОГЧГЧН.'ВЫЙ ь; ны ч tl-

Д16М J •{> КОв<"ч- ц-

Д16Т 1 чо,-'т,т-'тте“  ̂ и* V-lr Та

Д16Т1 I негжичевый
1

Д16А 1 Коричневый NU'̂ -ТД ft U?

Д16АМ
3
{ ЧСПЛГШР̂ ЬЩ же^т -,;й КТ л -f5 /

Д16АТ
i
г коричневы л ке^ч v,t> -~4 1 « 1 ‘

Д16БТ 1: ысичррЕьн 
)

If Р  ' • tV *Y*-t Нс и »> р КЫ '<

Д 18ч j чечен-нею ли ге у г >ч

Д 16чТ J КОрЧЧНеНг if? голубой бе 1ип %

— j__ Д 16чТ1 j Kf ’рз^незкй ЖР  ̂1 * ■! Г*

1 Д16чAM j коеичнерый " о . П ” ей г еж* ( - и

....-
Д1 бчАМО * ktiMFHHHS!1 - ,т-ь >. вики

" ■ 1
1 Д16чАМВХ J коричневый 1-ЭМ"ё jf. к- гичг*- ы-vt'

W-, ? ■aci Д16чАТВ
i■ коричнев! mi ri-r Ф  i-»i краг ч, 111

*—
Д18П ; КОГЫЧчевып 

! '
р Ы Т>г . ̂....

I Ш
ж : S' Д20 j лоричненыл -«г гны v?

*1 * Д20Т1 1 коричневый -ервьл • ЮНЫ

Д20АТ |j коричневый г нер-чт j ЧРРН‘ / г

АМд ) коричневы!" кры. ГЫ К зеленый
j

АМд1
1 ! 

коричневый кпаеньА1 керичнегы ч

АМдМ коричневы.1 краснт- -й зелею :ч x rrtih i

АМдН коричневый красны « зелень И верной
r - 
C* АМдПС-2М коричневый красный зеленый желтый

Д19 коричневый бордовый

;*
Д19М коричневый бордовый красный

Д19Т коричневый бордовый красный черный

| Д19П коричневый бордовы л бордовый

Д19ч коричневый оранжевый
?eж . Д 18 коричневый оран жевый черный черный

яX*
XXж Д1ЭчТ коричневый оранжевый белый

«f\c?
5*

«*о£E Д19чАМ коричневый оранжевый белый белый

*1 Ж В65 коричневый зеленый зеленый зеленый

| !
L L

со
X
•s ВД17 коричневый зеленый белый
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Обозначение User полос материала
ь ж группы j марки материалаВТ U : .via' j

! 2 КС -2S. 1 сеный
J -2 ■' хс чие> i :й ЛСК ИЙ
] i; т: * ■Ы-ГЧ бежевый
: I 1 lt ь т ч иевы гЛТ ко *овый

1 3 : к .чневый - ■ .Ч1Й1
1923 : ЛЫ" iCH ь>г
1935 .-ОЙ . пь?’
1201Т1 .. }о о» мк: j ПЪП Й1Т
1450Т1 ■*>г ' тьп j f i КГ - '' гй
01450 <с: Г? е ibis ч* сый
01451 ко  чкв ■ С 1ЬП Ч -Кг .«1*1
АД 31 1 к< .«не ■ О ЗК> БЫЙ г Ф' ^
АД31Т 1 К' ячнев О *кж зый С jFu еВЫЙ белый
АД3.1Т1 | к )ичнев1 о ш» вый рг кевый СИНИЙ 1
АДЗЗ ри^чзвь б< що ЛЙ а; лй 1
АДЗЗТ - ри'' • в̂ьг 5с ЩО :ЛЙ «  ЫЙ 6ордовь:(й 1
/ ЗЗТ1 ЮР чь tf j б< ШО г1Й :1* tb~ синий
АВ OP • ый | Ч уб‘ 5 Г й
АВТ or - ,тЦ J 'г -у5< . г ,т ой белый
-1Т СО1 jH 1Й с v5= ■ голубой красный

АК4 ..̂ рИ-щоВЫн белый белый
АК4Т1 коричневый белый белый синий
АК4-1ч коричневый белый зеленый
АК4-1
АК4-1Т

коричневый
коричневый

бежевый
бежевый черный

АК4—1чАН коричневый с' »  ЫЙ белый ер ый
АК4-1ЧАТ коричневый ! У *  лй белый ф :ныЯ

1ч Т !ЗК коричневый 3- »  ый белый з« ек
АК4-1ЧТ коричневый > ж_„ый синий
АК4-1чТ1 коричневый бежевый белый
АК4-1чУМ коричневый бежевый белый голубой
АК4-1Т1 коричневый бежевый гИЧ“Й бежевы!
АК5 »Р* вь красный
АК6 ог вь бежевый >: * эт
АК6Т 1 эр . . 5Ы.. бежевый бежевый белый
АК6Т1 коричневый бежевый бежевый синий
АК6-1 I коричневый розовый желтый

розовыйАК6-1ч КО' чн- ый С v ей желтый
АК6-Г ■ Т . ЖО ЧН£ irft 1 ; с V. .ыЙ желтый синий
Ака коричневый ТЮЗОНЫЙ синий

розов»AKST1 коричневый 1 ГСЗГ- ,ГЙ синий
В93 коричневый j 5J П желтый

оранжевыйВЭЗпч коричневый синий желтый
В93пчТ1 коричневый синий желтый синий
В93пчТ2 коричне Л синий желтый белый
В93пчТЗ коричнеьохй синий желтый красный
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П р о д о л ж е н и е  т аб л .  2

Группа
м атериала

Обозначение
марки

материала

Цвет полос маркировки

шы
материала

марки материала

Алюминий В 9  4 коричневый синий зелены й

и его В 9 5 коричневый розовый зеленый

сплавы В 9 5 Т 1 коричневый розовый зелены  й розовый

В 9 5 А М коричневый розовый зелены й красный

В 9 5 А Т 1 коричневый розовый зелены й синий

В 9 5 п ч коричневый розовый зелены й белый

В 9 5 п ч Т 1 коричневый розовый зелены й бордовый

В 9 5 п ч Т  2 коричневый розовый зелены й бежевый

В 9 5 п .ч .А Т 2 коричневый розовый зелены й черный

В 9 6 коричневый желтый голубой

В 9 6 Т 1 коричневый желтый голубой желтый

B 9 6 I I коричневый желтый голубой черный

В 9 6 п ч коричневый желтый голубой оранжевый

А М г М коричневый желтый белый белы й

AM г 2 коричневый зелены й оранжевый

А М г 2 А П коричневый зелены й оранжевый оранжевы й

АМг2М коричневый зелены й оранжевый зелены й

АМг2Н коричневый зелены й оранжевый черный

А М г 2 С коричневый зеленый оранжевый красный

АМгЗ коричневый голубой оранжевый

АМгЗМ коричневый голубой оранжевый голубой

А М гЗ П коричневый голубой оранжевый бордовый

A M  г  511 коричневый голубой черный

А М г 5 коричневый оранжевый синий

А М г 5 М коричневый оранжевый синий синий

A M  Г б коричневый бежевый красный

А М г б Н коричневый бежевый голубой

А М г б М коричневый бежевый красный бежевый

А М г б Б М коричневый красный бордовый

АПС-2М коричневый белый синий

С А С 1 -4 0 0 коричневый белый желтый

1 9 1 5 коричневый белый желтый синий

Титан В Т З  - 0 0 желтый оранжевый

и его В Т 1 - 0 желтый зеленый белый

сплавы ОТ4 желтый синий синий

О Т 4 -0 желтый черный

О Т 4 -1 желтый с иний
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Пр о д о л же н и е  табл .  2

Группа Обозначение
марки

материала

Цвет полос маркировки

материала группы
материала

марки материала

Т итан ОТ4-2 желтый синий черный

и его ВТ5 желтый черный черный

сплавы ВТ5-1 желтый белый

ВТ 6 желтый коричневый синий

ВТбч желтый белый красный

ВТ6С желтый коричневый

ВТ14 желтый бордовый бордовый

ВТ15 желтый голубой голубой

ВТ16 желтый

ВТ 20 желтый бордовый

ВТ22 желтый коричневый коричневый

ВТ 23 желтый зеленый красный

ВТ 25 желтый зеленый зеленый

ВТЗО желтый зеленый

ВТЗ-1 желтый красный

ВТ 8 желтый оранжевый оранжевый

ВТ 9 желтый белый белый

ВТ18 желтый голубой красный

ВТ18У желтый розовый

ПТ7М желтый голубой

ВТ4 желтый красный красный

ВТ1 желтый черный красный

Магний МА1 зеленый красный

и его МА2 зеленый черный

сплавы МА2-1 зеленый синий

МА 2-1пч зеленый синий белый

МА2-2 зеленый желтый

МА2~2пч зеленый желтый голубой

МАЗ зеленый бежевый бежевый

МА5 зеленый белый

МА8 зеленый

МА8М зеленый белый красный

МА8пч зеленый коричневый

МА9 зеленый оранжевый j
М А И зеленый красный красный

МА1 2 зеленый черный черный



Г~“

ОСТ 100413-86 СтР. 2 0

П р о д о л ж е н и е  т а б л ,  2

i 1 * 1 ' ЧМ*-
Ц вет полос м аркировки

-
-Ml кд группы марки материала

. > • 11 ерла .а м атери ала
i ’ ■ v . 4 зеленый бежевый

i
; зеленый голубой голубой
f

1 ,-î зеленый коричневый коричневый

MAlw зеленый бордовый бордовы й

М А 2 0 зелены й синий синий

В М Д 1 зелены й белый белы й

ВМД9 зеленый розовый

М ед ь M l голубой болотный

и ее M1M голубо й болотный красный

сплавы M I T голубо й болотный белы й

М 2 голубо й зеленый

M 2 T голубо й зелены й белы й

M 2 M голубой зеленый красный

М 3 голубо й черный

M 3 M голубо й черный красный

M 3 T голубой черный белы й

Л -  з голубо й белый

ЛбЗант голубой белы й коричневый

1 " з М голубо й белы й красный

2т ш 'i - [ голубой белы й черный

ж аг ЛбЗП т голубой белы й зелены й

Л М Ц 5 8 - 2 голубой белы й белы й белы й

9 - 1 голубой бордовый

Л С 5 9 - 1 М голубой бордовый красный

Л С 5 9 - 1 Т голубой бордовый белы й

Л С 5 9 - 1 П т голубо й бордовый зеленый
00
Г- ЛС5Э-1ант голубой бордовый коричневый
ЮL0 Л 9 6 голубой коричневый

Л 9 6 М голубой коричневы й красный

Л9 6Т голубой коричневый белы й

MH19 голубой красный красный

мк голубой синий оранжевы й

<TJ М Н Ш 5 - 2 0 голубой коричневый коричневый

Я
т

Ж
X
ж М Н Ц 4 0 - 1 ,5 голубой коричневый коричневый коричневый

ж«;
'S*

ж
г Л 6 8 голубой серы й серы й

£ £
« со
* %
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т а б л .  2

Группа Обозначение Кы ' (С * on V i<; Ч ь '

материала марки
группы 1

материала
материала 1 ..........

‘ t-tt ни * ■ c -;>,ыша

Медь Л 8 0 голубой I 1 ,}! ,11̂ 41 - i
и ее ЛО70 голубой 1 “Ы ОН' ЧЫ Ж *И
сплавы Л062-1 голубой t И * •'!' - г1 p- .«1 .1

ЛОЖ60-1-1 голубой ■ кг i чь 11 i: г«ич'1̂еый
Л Ж М Ц 5 9 -1 -1 голубой красный серый
Б р О Ф 6 ,5 -0 ,4 голубой ' -м ы , и 6f ЫЫ

БрО Ф б , 5-0,15 голубой ■' Т Ь Г , Л - ' 1  r 1П
Б р О Ф 4 -0 ,2 5 голубой Кра I i xii
Б р О Ф 7 -0 ,2 голубой I Тртд Ы { t« ' J a i l 1

Б рА Ж 9 -1 голубой ' КЛ>рН И 3 -^ -г !Ь И

Б р А Ж 9 -4 голуб ой ; к 'рггчии-р- 1 ЧирчН i
БрАЖН 10-4-4 голубой  ̂ И< .CL <*
Б р А Ж М п Ю -3 -1 ,5 голубой

Б р А М ц 9 -2 голубой ' Ы11 4 c pH nc И
Б рА Б Т голубой or 1 и Нг-Ф *и .и
БрКН1-3 голубой . 'Ч  1 Ei it б< >Р JOB! i  и
БрХ О ,5 голубой красный ЧtpHгч
БрХ0,8 голубой 1 •• I- гы 1 и * < JO 1 и
Б р К Н 2 -3 голубой 1*-H 1 и
Б рК М ц З -1 голубой | 41 1 -HL »'
БрКМн-3-1Т голубой красный * 4' ni
Б рБ 2 голубой зеленый сеч' .it it
Б р Б 2 Т голубой ) ыНЫ,- f.< -r.’.-H- , _ : Й коричневы й
Б р Б 2 ,5 голубой белый
БрБНТ! ,9 голубой Ы -  ’

Б р Б Н Т 1 ,7 голубой ! '< »  Ь t H f  И н  l * - h ,  iH

Б р О Ц С 4 -4 -4 голубой * Р f ’ 1И

БрО 1110-2 голубой
.5

r * l ) J  - H U :

Б р О Ц -4 -3 голубой 1 “»  I t розовь

Б р А М ц 1 0 -2 голубой ’ 'Ь  I !  И - p L iH 1
Б р О !9 голубой ' *- U  H f I i* . t ;

Б р О С 1 6 -5 голубой 1 м Mr l* ~ » ; C t f

Б р О Ф Ю -1 голубой белый Ы  И '

БрОСН 1 0 - 2 -3 голубой а | H  а Р ь  И <► ^ t .1 и !
Б р О Ц С б -6 -3 голубой j •* *■ ) t ' серый
Б р О С 5 -2 5 голубой 1 >f Л

s
болотный
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Группа
материала

Обозначение
марки

материала

Iit« " >ь I - маркио шкы

группы
материала

Г ..'■ ---- ---- -
' >»(. Sv.f <rt

Медь БрОНб-2 голубой ро >В1 1 i< * m

и ее БрОС1-22 голубой Jt Л* Н-’Л ЧЬГМ li

сплавы БрОСЮ -Ю голубой t и 'НЛ- и г Hi*

БрОЦС4-4-2,5 голубой 1 и t

6, Маркировка должна состоять из основного цвета, характеризующего группу 

материала, и дополнительных цветов, определяющих конкретную марку материала, 

количество которых не должно превышать четырех,

7, Марки материалов, не вошедшие в настоящий стандарт, разрешается марки

ровать по системе, принятой на предприятии-потребителе после предварительного 

согласования с головной организацией по стандартизации, с обязательным сохране

нием цветов красок на группы материалов,

8, Для маркировки должны применяться любые краски, удовлетворяющие сле

дующим требованиям:

-  время высыхания при температуре (2 0 + 2 ) °С, обеспечивающее устранение 

загрязнения от пыли, должно быть не более 10 мин;

-  не должны резко изменяться цвета красок при действии солнечных лучей;

-  краски должны легко удаляться;

-  краски не должны вызывать коррозию у маркируемого материала.

9 , Прутки (круглые, квадратные, шестигранные), трубы, профили диаметром 

( сечением) от 10 до 200 мм и более маркируются поперечными полосами по 

всему периметру и по всей длине с интервалами между маркировками.

Допускается маркировку производить частично (не по всей длине полуфабри

ката и его периметра):

-  для проката сечением от 10 до 50 мм -  не менее половины длины пери

метра;

-  для проката сечением свыше 50 мм -  не менее 50 мм по длине периметра.

Прокат протяженностью поперечного сечения (наибольшей стороны квадрата

или полки профиля и т.д.) более 50 мм разрешается маркировать продольными 

полосами.

10. Листы, ленты, полосы маркируются с одной стороны по всей поверхности 

в несколько строчек. Маркировка производится по трафарету, имеющему форму 

флажка с острым окончанием одной из сторон от 30 до 60°. Маркировка произ

водится в шахматном порядке. Разрешается маркировать не по всей поверхности.
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11. Ширина наносимых маркировочных полос выбирается в зависимости от 

размеров маркируемого материала, но не должна быть более 60 мм.

Ширина полос цвета группы материалов должна быть шире полос цвета Koji 

кретной марки приблизительно вдвое.

Интервал между маркировками должен равняться длине маркировки, & между 

полосами конкретной марки -  ширине полосы конкретной марки.

Интервал между строчками на листах, лентах, полосах должен быть 
ширине маркировки.

равен

12. Чтение маркировки начинается с цвета полосы группы материала
* ® Не.

листах, лентах и т.д. -  со стороны, противоположной острому концу флажка

13. Для прутков, труб, профилей малых размеров, на которых цветная мар 

кировка затруднена, а также для калиброванных, шлифованных, полированных 

материалов допускается буквенно-цифровая маркировка с помощью бирок.

14. Проволока, ленты, полосы ( в бухтах, рулонах) маркируются с двух т0р~ 

цов, как показано ниже.

Допускается для малых размеров или по технологическим соображениям на

носить буквенно-цифровую маркировку с помощью бирок или ударным клеймом в 

начале или конце бухты (рулона).

15. На прутки, трубы, профили нанесение маркировки о сущее твляется в сле

дующей последовательности: сначала наносится полоса цвета группы материала, 

вплотную к ней -  полоса цвета конкретной марки, затем интервал, потом вторая 

полоса цвета марки и т.д. до полного обозначения марки.

16. На листы, ленты, полосы маркировка наносится в следующей после

довательности: по трафарету наносится цвет группы материала (флажок закраши

вается полностью), поверх цвета группы — полосы цветов конкретной марки до 

полного ее обозначения.
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17. Примеры цветной маркировки приведены в обязательном приложении.
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2» Маркировка листа из стали 12Х 18Н 10Т-В Д  приведена на черт, 2,

№«П

Черт. 2
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