
ПР 50.1.004—94
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Акционерным обществом от
крытого типа «Химический завод имени П. Л. Войкова»

2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Гос
стандарта России от 10.02.94 № 17

3 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

(g) Издательство стандартов, 1994
Настоящие Правила не могут быть полностью или частично 

воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве офи
циального издания без разрешения Госстандарта России
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П Р А В И Л А  ПО С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И

Правила применения межгосударственного стандарта ГОСТ 20573—75 
«Реактивы. Калий дицианоаурат (1). Технические условия» 

на территории Российской Федерации

Дата введения 1994-03-01

Настоящие Правила устанавливают порядок применения ГОСТ 
20573— 75 на территории Российской Федерации.

ГОСТ 20573— 75 применяется в полном объеме установленных 
в нем положений с учетом следующих дополнительных требований 
в разделе «Технические требования» (п. 1.1): Таблица 1. Показа
тель 1. «Массовая доля золота (Аи), %, для квалификации «чи
стый для анализа» — 67— 68,4 %, для квалификации «чистый» — 
66—68,4 %».

Настоящие Правила действуют до включения этих требований 
в межгосударственный стандарт ГОСТ 20573—75.
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