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Настоящий стандарт распространяется на вторичное текстиль
ное сортированное сырье (отходы потребления) и сортированные 
производственные отходы (обрезки тканей ,и материалов) всех 
видов волокон и устанавливает номенклатуру показателей каче
ства этой продукции.

Стандарт не распространяется на отходы волокна и нитей.
Установленная настоящим стандартом номенклатура показате

лей качества должна применяться при разработке нормативно-тех- 
н и ч еской документ а ции.

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СОРТИРОВАННОГО 
ВТОРИЧНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО СЫРЬЯ И СОРТИРОВАННЫХ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

l . I. Но м е нкл атура, обоз нач ени я иоказател ей к а ч еств а и
хаоактспизуемые свойства указаны в табл. 1.* 1 %■
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Стр. 2 ГОСТ 4.115— 84

Таблица 1

Наименование показателя 
качества

Обозначение
показателя

качества
Наименование харак
теризуемого свойства

1. П о к а з а т е л и  н а з н а ч е н и я

1.1. Род волокон
1.2. Массовая доля мелкого сырья, 

отходов, % (ГОСТ 5551—82)
1.3. Массовая доля натуральных 

волокон, % (ГОСТ 4659—79)
1.4. Бактериальная загрязненность

Сырьевой состав 
Качество сортировки

Сырьевой состав

Наличие микроорганиз
мов

2. П о к а з а т е л и  т е х н о л о г и ч н о е  тн

2.1. Влажность, % (ГОСТ 
3816—81)

2.2. Площадь сырья, м2
2.3. Вид исходного сырья

2.4. Способ выработки
2.5. Массовая доля других услов

ных обозначений в данной группе, % 
(ГОСТ 5551—82)

2.6. Массовая доля минеральных 
примесей, % (ГОСТ 1220—76)

2.7. Массовая доля остаточной !
пыли (ГОСТ 1274—76) |

2.8. Зольность, % (ГОСТ 1
4643—75)

2.9. Цвет
2.10. Наличие посторонних приме

сей
2.11. Массовая доля жира, % 

(ГОСТ 4659—79)

W Г игроскопичность

S  Линейные размеры
— J Тонкое, полутонкое, гру-

! бое и т. д.

— I Качество сортировки

— | Загрязненность

— j Запыленность
{

>
— Нетекстпльные примеси

— Качество промывки или
! химчистки

3. П о к а з а т е л и  т р а н с п о р т а б е л ь н о с т и

3.1. Предельная масса кипы, кг

3.2. Маркировка кип

Приспособленность к 
j транспортированию

Четкость нанесения мар
кировки



ГОСТ 4.115—84 Стр. 3

2. КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППИРОВКИ СОРТИРОВАННОГО 
ВТОРИЧНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО СЫРЬЯ И СОРТИРОВАННЫХ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

2.1. По роду волокон и виду сырье и отходы подразделяют на:
шерстяные;
хлопчатобумажные;
льняные;
смешанные.
Шерстяные сырье и отходы подразделяют на чистошерстяные 

и полушерстяные.
К чистошерстяным сырью и отходам относят сырье и отходы, 

в составе которых содержится шерстяного волокна свыше 90% от 
их массы.

К полушерстяным сырью и отходам относят сырье и отходы, 
содержащие не менее 20% шерстяных волокон.

Хлопчатобумажное сырье и отходы подразделяют на сырье и 
отходы хлопчатобумажных материалов и материалов, выработан
ных из смеси хлопка с химическими волокнами.

Льняное сырье и отходы подразделяют на сырье и отходы тка
ней и изделий льняных, полульняных, выработанных из смеси 
льна с другими волокнами, льно-джуто-кенафных, а также льно
пеньковых веревочно-канатных изделий.

Сырье и отходы из смешанных волокон подразделяют на сырье 
и отходы материалов и изделий из химических и натуральных 
волокон, сырье и отходы материалов и изделий из химических 
нитей и натурального шелка.

2.2. В зависимости от способа выработки сырье и отходы под
разделяют на сырье и отходы тканей, трикотажа, нетканых мате
риалов, крученых, плетеных и валяльно-войлочных изделий.
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3. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СОРТИРОВАННОГО 
ВТОРИЧНОГО ТЕКСТИЛЬНОГО СЫРЬЯ И СОРТИРОВАННЫХ 

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА

3.1. Применяемость показателей качества сортированного 
вторичного текстильного сырья и сортированных отходов произ
водства в нормативно-технической документации в зависимости от 
классификационных группировок указана в табл. 2.
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