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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ТАРЕЛЬЧАТЫЕ ФОРМЫ 12V5 С УГЛОМ 20 •

1. Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифо
вальные тарельчатые круги формы 12V5 с углом 20* на органиче
ской и металлической связках с относительной концентрацией 
алмазов 50, 75, 100 н 150, изготовляемые для нужд народного хо
зяйства и для экспорта.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2505—80.
Требования стандарта являются обязательными.
2. Основные размеры кругов должны соответствовать указан

ным на чертеже и в таблице.

Основные размеры
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•  Размер обеспечивается инструментом

Издание официальное 
★
Е

сертификат на арматуру

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


С. 2 ГОСГ 16177-82

Р а з м е р ы  в мм

О б о л и  д е д е  к о
т и п о р д е м е р а

К Р У '*
D К,

МО и о н о в Н Г Е W X V

2725-0071 32 16 10 5 з 1.0 15’
217250072 1.5 25’
2725-0073

50 25 I f i 6 1,5 15°
2725-0074

JO 4
25е

2725-0075
3.0 15*

2725-0076
75 32

25*
2725-0077

5,0
15е

2725-0078 20 10
25 е

21725-0079 6
3.0

15*
2725 -ООвО

100 40 2.0
25’

2725-0081
5.0 15 е

2725-0082 25*
2725-0083

3J0
15*

2725-0084
125 50 13

25*
2725-0086 15’
2725-0086

32 5,0
25°

2725-0087 15’
2725-0088 9 25*
2725-0089 15*
2725-0090 150 80 16

10,0
3.0 25’

2725-0091 5.0
15’

2725-0092 (51) 25"
27250093 10.0

15’
2725-0094 25*

Пр щи е ч а н я е ,  Размеры, заключенные в скобки, применять не рекомен
дуется,

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
круга формы 12V5 с углом 20 наружным диаметром 

0 = 1 0 0  мм, диаметром посадочного отверстия Я =20 мм. шириной 
алмазоносного слоя ft7= 5  мм, толщиной алмазоносного слоя 
Л'*=2 мм, углом V* 15°:

2725-0081 ГОСТ 16177-82 
1; 2 (Измененная редакция, Изм. I).
3. Масса алмазов в круге указана в приложении.
4. Технические требования — по ГОСТ 16181—82.

б



ГОСТ 16177-62 С. 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

МАССА АЛМАЗОВ В КРУГАХ ФОРМЫ I2V5 С УГЛОМ 20°

' Р а з м е р ы ,  в мм__________________

D V X

Мксе ю и м  » к»р»т»х приor осятохьяоП ховпвчтряцни

J0 7 5 100 U0

32 1-5 1.0 0.35 0.52 0.70 1.04

50 1.5 1.5 0.76 1.13 1.51 2.26

75
3.0 2.0

2.99 4.50 6.00 9,90

5.0 4.50 • 7.30 9.70 14.»

100
3.0

2.0

4.00 6.00 8.00 12,10

5.0 «.60 9.90 13.10 19,70

125 3.0 5.10 7 » 10.10 15.20

5.0 8.30 12.40 16.0D 24.90

150 5.0 3.0 15.00 22.60 30,00 4500

10,0 29.00 44.00 58,00 87.00

(Измененная редакция, Иэм. .4  I).
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С. 4 ГОСТ 16177—82

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроитель* 
ной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

Ю. И. Андропов; А. Е. Горбунов; Р. Ф. Кохан; Т. И. Гришина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Го
сударственного комитета СССР по стандартам от 19.02.82 Лк 751

3. Срок проверки — 1990 г., периодичность проверки — 10 лет

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2505—80 

б. ВЗАМЕН ГОСТ 16177—70

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН
ТЫ

О4оанамкка КТД. i t  которые 
дм а ссылка Помар пункта

ГОСТ 16181—82 4

7. Переиздание (март 1992 г.) 
ным 9 октябре 1990 г. (ИУС 1—

с Изменением 1, утвержден- 
91).
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