
УДК 411 J44M042(*iJJ4J Группа ГМ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТЫ МОДЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ СО СМЕННЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ 
ВКЛАДЫШАМИ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ ГОСТ

2 0 0 8 5 -7 4
МОХ300 мм, 450X350 мм, 500X400 мм НА ФОРМОВОЧНЫЕ 

ЛИТЕЙНЫЕ МАШИНЫ БЕЗ ПОВОРОТА ПОЛУ ФОРМЫ
С ДОПРЕССОВКОЙ •

Конструкция N размеры Immim
Iron pattern plates with changeable metal iruerU for moulding boxes having inside 

dimension* 400 x  300mm, 450x 350mm. 500x400mm for moulding loundry machines 
without turn of half mould with squeexlng. Design and dimensions.

MH 1242-44

П о п м о м и м м  Государственного in iu m rt стандартен С и ш  Министр ■■ СССР от 21 — гуси 1974 г. М  М П  
срок дойстомя устн о— и с §1.1 1т  г.

до 1 J H  1941 Г
Иособшодомио стаидорта просяодуятсо яо закону

1. Конструкция н размеры модельных плит должны соответствовать указанным на черт. 1 и 
в табл. 1.
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срок сертификата истек

http://www.stroyinf.ru/ser-2.html


ГОСТ 10MS—74 Стр. 2

исполнение/

f - м и а  n o n i i  I: i  — K i i n i  DO T«6* I; J - m r t ip » .  пемтр.руюш»» «W-JSOS воГОСТ ЭВНЗ-74 (кол. I) : 4 — штмрь ain-
■ИДЦШ 11 СОЯУШЗ во ГОСТ Ю123 -74 (коя. » :  б —  ктулш мктпкрую*** 02ЯК*5Л по ГОСТ 201»— 74 (коя. I): < — втулк» *•-
N n i ! w  i a » H Ч м (О ЬВ ВО щ о  ГО С Т *Й27-74 (мол. I) : 7 — !■••*« MI06W п о г о с т  8И 7-76 (коя. 4):
та»0в12 ПО ГОСТ 13434—66 (коя. 4): » — м ат M6XI6S6 06 по ГОСТ I747S-TJ (кол 4>: М — болт М12ч5П*06 по ГО СТ 7606-70 

(коя. 4); / / - г я б к я  MI26.С6 по ГО С Т 3SC7-70 (кол. 6>: /7 -ш я б б п  12.61Г(И по ГОСТ 6402- 70 (кол. 6).

Черт. I

О боякяч м п
МОМЛкММХ

ам т
Исав>
к*к«1

Пр«*»"»«-
■ОСТ.

Размеры 
о*ок •  састу L 1, в 4 . А

Теоретическая
масса.

кг

По*. 1. Ряи». 
Коя. 1

По». 1  Впиш и. 
Кол. 1

Обоз»ячейка

0266-0071 / 4 0 0 x300 406 600 306 330 500 2 8 .8 0280 0071.001 0280 0071/002

02В Д 014 2 2 9 .9 0280 2014/002

02600072 1 4 5 0 x350 456 &5G З 'О 400 >50
3 2 .0

0280-0072/001
0280 0072 «02

0280 2015 2 3 2 .5 0280 2015.002

0280 0073 1 .4 )0x400 306 700 406 430 600
3 7 ,0

0280 0073/001
0280-0073/002

02802016 2 3 8 ,0 0280 2016/002

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  модельной плиты размером L =  406 мм. исполне
ния 1:

Плита модельная 0280-0071 ГОСТ 20085—74 .
2. Маркировать: обозначение модельной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Конструкция и размеры рам (поз. /)  должны соответствовать указанным на черт. 2 и в 

табл. 2.
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Стр 3 ГОСТ МОД 5—74

V  <v0

'Обоаиачеяип рам 1 L, в А
А

(при.
отпд.
±0.2)

л%
Теорети

чески МЯСС1.
кг

I | ! 560 530 450 410 350 310 500 500 250 22

0280-0072/001 610 570 500 460 400 360 550 540 300 25

0280-0073/001 660 600 550 510 450 410 600 570 350 г 28

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  рамы размером L **= 560 мм:
Рама 0280-0071I001 ГОСТ 20085—74

4. Конструкция и размеры вкладышей (поз.2) должны соответствовать указанвым на черт. 3 
и в табл. 3.
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ГОСТ м а м —74 Стр. 4
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Стр. S ГОСТ 20011— 74

хааамшсй Исоеаиаааа 1 L. В
А

(при- отм . 
±0.2)

1
T»op*ia- 

чсссаа масса.
кг

0280-0071 /002 J
406 600 306 500 230

5 .2

0280 2014/002 2 5 .3

0280.0072ДЮ2 1
456 650 356 550 <тяп 6 ,3

0280-2015/002 2 6 .6

0280 0073/002 1
506 700 406 600 • t in

8 .0

0280 2016/002 2

w v

8.1

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  вкладыша размером L -  406 мм, ’ исполнения /: 

Вкладыш 0280-00711002 ГОСТ 20085-74

5. Неуказанные радиусы 3—5 мм.
6. Технические требования — по ГОСТ 20131—74.

*
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■(вменение Л  f ГОСТ 20085—74 Плиты модельные чугунные со сменными ме
таллическими вкладышами для опок размерами в свету 400X300 мм, 
450x350 мм, 500X400 мм ид формовочные литейные машины без поворота полу- 
формы с допрессоеко*. Конструкция и размеры
Постановлением Государственного комвтета СССР по стандартам от 02.0881 
Л  27&0 срок введения установлен

с 01.10 81

Пункт I. Чертеж 1. Подрисуиочиая подпись. Заменить обозначение болта: 
(ооз. 10): М12Х50.66.05 по ГОСТ 7808—70 на 7002—2519 по ГОСТ I3IS2—67- 

Пуюсты 1, 3, 4. ТаЙлиаы 1, 2, 3. Заменить наименование графы: «Теорети
ческая масса, кг» на «Масса, кг, не более».

(Продолжение см. стр. 94) 
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(Продолжение изменения к ГОСТ 20085—74) 

Пуикгы 3. 4. Заменить обозначения: At иа Н8; И« на НИ; С« на Ь11; А на 

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 20131—74 на ГОСТ 20131—30.

(ИУС К» 8 1981 г.)
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ГОСТ 20085-74

http://files.stroyinf.ru/Index/167/16776.htm

