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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины и определения основных понятий 
в области обогащения угля.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен одни стандартизованный тер
мин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина запрещается. Недопустимые к применению термины-синони
мы приведены в стандарте в качестве справочных н обозначены 
пометой «Ндл».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

В случаях, когда существенные признаки понятия содержатся 
в буквальном значении термина, определение не приведено и со
ответственно в графе «Определение* поставлен прочерк.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты на немецком (D) н английском (Е) языках для ряда 
стандартизованных терминов.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В приложении к стандарту помещены термины параметров, 
характеризующих разделение угля.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — кур
сивом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Герчнм Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Обогащение угля
Ндп. Сепарация угля 
Промывка угля 
Сортировка угля
D. Kohlenaufbereitung
E. Coal preparation

2. Двухпродукговое обогащение 
угля

3. Трехпродуктовое обогащение 
угля

4. Углеобогатительная фабрика
Обогатительная фабрика 

Ндп Мойка 
Реомойка
D. KohlenaufbereitungsanUgc
E. Coal preparation plant

6. Индивидуальная углеобога
тительная фабрика

6 Центральная углеобогати
тельная фабрика

7. Углсеортировка

8. Водно-шламовое хозяйство 
углеобогатительной фабрики

Ндп Шламо-водное хозяйство 
D Wasser-und Sclilammwirt- 

schaft elner Aufbercitungs- 
anlage

9. Качественно-количественная 
схема обогащения угля

К a явственно • кол ичествсн и а я схе
ма

D. Aufbereitungsstaiwnbaum
10. Схема оборудования угле

обогатительной фабрики
Е Equipment flowsheet

11. Рядовой уголь
Ндп. Необогащенмый уголь
D. Rohkohle
E. Run-of-mine coal

12 Исходное питание 
Е. Raw ieed coal

13 Оборотная вода
Ндп. Циркулирующая вода 
Циркуляционная вода 
Моечная вода 
D Umlaufwasser 
Е. Circulating water

14 Добавочная вода
D. Zusatxwasser
E. Make-up water

Обработка угля для повышения содер
жания о нем горючей массы удалением не
горючих компонентов

Обогащение угля, о результате которого 
получае1СЯ два продукта 

Обогащение угли, в результате которого 
получается три продукта

Углеобогатительная фабрика для обога
щения угля одной шахты или карьера 

Углеобогатительная фабрика для обога
щения угля нескольких шахт или карьеров 

Промышленное предприятие для рассор- 
тнровхк угля иа классы 

Совокупность машин, аппаратов и соору
жений для улавливания. сгущения в обез
воживания шламов и осветления оборот
ной воды

Схема технологического процесса обо
гащения угля, отображающая количество 
п качество продуктов, участвующих в про
цессе обогащения

Схема технологической последователь
ности оборудования, установленного на 
обогатительной фабрике 

Добытый уголь, нс подвергшийся обра
ботке

Уголь, подаваемый на машины и в ап
параты углеобогатительной фабрики 

Вола, многократно используемая о тех
нологическом процессе обогащения угля

Вода для возмещения потерь оборотной 
воды в технологическом процессе обога
щения угля
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Продо.*же ние

Термин

15. Транспортная пода
D. Transportwasser
E. Transport water

16. Пульпа
D. Triibc
E. Pulp

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

Определение

Вода, используемая в технологическом 
процессе обогащения для транспортировки 
обрабатываемого угля 

Жидкая неоднородная система, содержа
щая взвешенные частицы угля

17. Гравитационное обогащение 
угля

Ндп. Гравитация
D. Schwerkrallbereitung 

dcr КоЫе
E. Gravity concentration

18. Отсадка угля 
Ндп. Atoi2»ca 
Сепарация у  Зля
D. KohlcnseUen
E. Jigging

19. Цикл пульсации отсадки

20. Отсадочная постель
D. Setzbctt
E. Jig bed

21. Разрыхлеиносгь отсадочной 
постели

D Bcttauflockerung
22. Подрешстиая вода 

Ндп. Подпоршневая вода 
Подпорная оода 
Нижняя вода
Е. Uderscreen water

23. Обогащение угля в тяжелой 
среде

I). Schwertrflbeaufbercitung 
Е. Dense medium cleaning

24. Утяжелитель
Ндп. Суслензоид 
D. Schwerstoif 
Е Medium Solids

25. Регенерация тяжелой среды
D. Triibcreceneration
E. Dense medium regeneration

26. Пневматическое обогащение 
угля

Ндп Пневматическая сепара
ция
D. Lufbufbereitung
E. Pneumatic cleaning

Обогащение угля, основанное на раз
личии плотностей разделяемых компонен
тов

Гравитационное обогащение угля в вер
тикальном пульсирующем потоке жидкости

время между началом и концом 
периодически повторяющегося движения 
отсадочной постели и воды в процессе 
отсадки

Масса материала на решете в отсадоч
ном отделении, находящаяся под воздей
ствием пульсирующего потока 

Степень удаления отдельных частиц 
отсадочной постели друг от друга

Вода, подаваемая под решето отсадоч
ной машины

П р и м е ч а н и е .  Тяжелая среда — 
жидкость, раствор или суспензия, плот
ность которых больше ПХЮ кг/м3 

Компонент тяжелой среды, обеспечива
ющий се заданную плотность

Восстановление технологических ceoftcie 
тяжелой среды

Гравитационное обогащение утл я в вер
тикальном пульсирующем потоке воздуха
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Продолжение

Термин Определение

27. Флотации угля
D. Kohlenftotation 
L Coal flotation

28. Пенная флотация
D Schaumflotalion 
Е. Froth flotation

29. Вакуумная флотация угля
D Vakuumflotation

30. Масляная флотация
D Olflotation 
Е. Oil flotation

31. Флотационные реагенты
D. Flotationsmittel
E. Flotation agents

32. Вспениватсли
Ндп. Пенообразователи
D. Schdumer
Ь. Frothing agents

33. Собиратели 
Ндп. Коллекторы 
О. Sammlcr
E. Collecting agenfs 

34 Активаторы
D. Aktivatorcn
E. Aktivating agents

35. Подавители 
Ндп. Депрессоры
D. Schwimmittel, drtickende
E. Depressants

36. Скорость флотации угля
D. Flotationsgeschwindingkcit 

37 Кинетика флотации угля 
D. Flotutionskinetik 

39 Элементный акт флотации

39. Аэрация пульпы
D. BeKlftung der Triibe
E. Pulp aeration

40. Электрическое обогащение 
угля

D. Elektrischc Kohlcnatif- 
hcrcitung

F. Electric separation

Обогащение мелкого угля в водной 
среде, основанное на различии смачивае
мости частиц, обработанных флотационны
ми реагентами, всплывании и накоплении 
их на поверхности пульпы 

Флотация угля, характернзующаяся на
коплением флотируемых частиц на поверх
ности пульпы в виде трехфазной пены, об
разуемой при введении и пульпу воздуха 

Псиная флотация, в которой воздух, не
обходимый для осуществления процесса, 
выделяется из пульпы в результате пере
пада давлений

Флотация угля, характеризующаяся на
коплением флотируемых частиц на поверх
ности пульпы в виде крупных агрегатов, 
образуемых при введении в пульпу масла 

Вещества, применяемые для осуществле
ния процесса флотации

Реагенты, способствующие образованию
пены

Реагенты, понижающие смачиваемость 
частиц флотируемой пульпы, переводимых 
в пену

Реагент, усиливающие действие соби
рателей

Реагенты, повышающие смачиваемость 
частиц флотируемой пульпы, переводимых 
в отходы

Количество частиц, флотируемых в еди
ницу времени

Характер изменения скорости флотации 
угля во времени

Прикрепление минеральной частицы, на
ходящейся в водной среде, к пузырьку 
воздуха

Введение в пульпу воздуха

Обогащение угля в электрическом поле, 
основанное на различии электрических 
свойсге разделяемых компонентов
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Т*фыщ

Продолжение

Опрезелехме

41. Магнитное обогащение угля
Нал. Магнитная сепарация
D. Magnetlsche Kohlenauf- 

Oereitung
E. Magnetic separation

42. Центробежное обогащение 
угля

D. Zentrifugale Kohlenauf-
bereitung

43. Химическое обогащение угля

Обогащение угля в магнитном поле, ос
нованное на различии магнитных свойств 
разделяемых компонентов

Обогащение угля в центробежном поле, 
основанное на различии плотностей разде
ляемых компонентов

Обогащение угля, основанное на удале
нии из него негорючих компонентов хими
ческим способом

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

44. Классификация угля
О Kohtenklaliening 
Е. Classification of coal

45. Гидравлическая классифи
кация угля

Ндп. Бесситовая классифика
ция имя
D. Hydroklassierung der Kohle
E. Hydraulic classification

46. Воздушная классификация 
угля

О. Luftklassicrung der Kohle 
Е. Air classification

47. Грохочение угля
Иди. Сигоаая классификация 
угля
О. Sicking 
Е. Screening

4£. Просеивающая поверхность
D. Siebflicbe
5. Screening surface

49. Надрсшстиый продукт
D Sicbiiberlauf
E. Overflow

50. Подрешегный продукт
D. Siebunterlauf
E. Underflow

61. Рассортировка угля

52. Дробление угля
D. Kohlenbrechen 
Ь. Breakage

53. Избирательное дробление 
угля

D. Selektive Zerfeleincrung der 
Kohle

F. Selective crushing

Разделение угля на классы крупности

Классификация угля в потоках жид
кости

Классификация угля в потоках воздуха

Классификация угля на просеивающих 
поверхностях

Рабочая поверхность с отверстиями не
обходимых размеров и формы для осу
ществления грохочения угля

Часть хлассифицируемого угля, не про
шедшего сквозь просеивающую поверх
ность

Часть классифииирусмого угля, прошед
шего сквозь просеивающую поверхность

Грохочение для получения товарных 
классов угля

Уменьшение частиц угля под действием 
внешних механических усилий дли полу
чения продукта крупностью 3 и  и более

Дробление угля, основанное на способ
ности его компонентов дробиться до раз
личной крупности под действием одних и 
тех же усилий
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Продолжение

Тернии Определение

54. Степень дробления
D. Zerkleinerungsvcrhiiltnis
E. Degree of size breakage

55. Усреднение угля
D Rohlenverglelchsmassigung

56. Шмм
D. Schlamm
E. Slimes

57. Обесшламливанис
D. Entschlammung
E. Desliming

58 Осаждение шлама н пульпе

Отношение среднего диаметра частиц 
исходного питания к среднему диаметру 
частиц дробленого продукта 

Уменьшение неоднородности показате
лей качества угля

Уголь крупностью менее 0,5 лиг. обра
зующийся п водах углеобогатительных 
фабрик п результате обогащения 

Снижение содержания шлама в обра
батываемом угле

59. Сгущение пульпы
D. Eindickung der Triibe
E. Pulp thickening

60. Сгущенный продукт
D. Elngediktcs Erzcugnis 
E Thickened product

Увеличение содержания твердой фазы 
в пульпе

61. Слив
D. Oberlauf
E. Overflow

62 Осветление оборотной воды
D. UmlaiifwasscrxlSrung
E. Clarification

Часть пульпы, в которой содержание 
твердой фазы ниже, чем в исходном ли
тании

Удаление из оборотной воды твердой 
фазы

63. Обе-звоживание угля
D. Entwasscrung
E. Dewatering

Снижение содержания влаги в угле

64. Сушка угля
D. Kohlentrccknung

Снижение содержания влаги в угле тео- 
мичсскии способом

E. Drying
65. Высушенный продукт

Ндп. Сушонка 
D Trockengut

66. Обсспылияание угля
D F.ntst3ubung

Снижение содержания пыли в угле

ПРОДУКТЫ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ 

67. Продукты обогащения угля
D. Aufbercitiingserzeugnisse 

der Kohle
68. Концентрат

D. Konzentrat
E. Cleaned coal

69. Флотационный концентрат
Флотоконцеитрат 
Ндп Пенный продукт 
D. Flotationskonzentrat

Продукт обогащения угля, в котором 
содержание горючей массы более высокое, 
чем я исходном шпанки

Е Concentrate
70 Промежуточный продукт

D. Zwischciig-.it
E. Middlings

Продукт обогащения угля, в котором 
содержание сростков угля Солее высокое, 
чем в исходном литания
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Продолжение

Терния Определение

71. Отходы обогащения угля Продукт обогащения угля, в котором
Ндп. Порода содержание негорюч их компонентов более
Копейная порода высокое, чем в исходном питании и про-
Флотохв-осты межуточном продукте
X посты
D. Berge
Е. Reject

72. Отсев Уголь, выделенный из рядового угля и
О Siebriickstand не подвергшийся обогащению
Е Smalls

73. Штыб Мелкий уголь.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБОГАЩЕНИЯ УГЛЯ

74. Обратимость угля
D. Kohlenaufbereitbarkeit
E. Washability

75. Глубина обогащения угля

76. Предел обогащения угля

77. Выход продуктов обогаще
ния угля

D. Mengenausbrtngen
E. Coal yield

78. Извлечение
D. Ansbringen
E. Recovery

79. Засорение продуктов обога
щения угля

D. Vcnmreinigung der Kohlen- 
aufbereitungserzcugnissc 

E Misplaced material
80. Потери при обогащении 

угля
D Vcrluste bci der Kohlenauf- 

bereitung
81. Эффективность обогащения 

угля
D Wirkunsgrad der Koblenauf- 

bereitung

Способность угля разделяться на про
дукты обогащения по заданным показа
телям качества

Степень чистоты продуктов обогащения 
по заданным показателям качества 

Наименьший н наибольший размеры 
частиц угля, эффективно обогащаемых в 
обогатительной машине 

Отношение массы продуктов обогащения 
к массе исходного питания

Отношение массы извлекаемых фракций 
к массе этих же фракций в исходном пи
тании

Содержание в продуктах обогащения 
компонентов, отличающихся от выделяемо
го продукта по принятой граничной плот
ности разделения или граничной крупности 
классификации

Количество пригодного к использованию 
компонента, теряемого с отходами обога
щения

Отношение фактического значения пока
зателя обогащения угля к теоретически 
достижимому

I



Стр. 8 ГОСТ 17321—71

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ РУССКИХ ТЕРМИНОВ

Акт флотации элементарный 38
Активаторы 34
Аэрация пульпы 39
Вода добавочная 14
Вода моечная 13
Вода нижняя 22
Вода оборотная 13
Вода подпорная 22
Вода подпоршневая 22
Вода подрешетиая 22
Вода транспортная 15
Вода циркулирующая 13
Вода циркуляционная 13
Вспсииватсли 32
Выход продуктов обогащения угля 77
Глубина обогащения угля 75
Граоитация 17
Грохочение угля 47
Депрессоры 35
ДеШЛОМОЦИЯ 57
Дробление угля 52
Дробление угля избирательное S3
Засорение продуктов обогащения угля 79
Извлечение 7В
Кинетика флотации угля 37
Классификация угля 47
Классификация угля бесситовая 45
Классификация угля воздушная 46
Классификация угля гидравлическая 45
Классификация угля сиговая 47
Коллекторы 33
Концентрат 68
Концентрат флотационный 69
Мойка 18
Обезвоживание угля 63
Обеспыливание угля 66
Обесшламливание 57
Обратимость угля 74
Обогащение угля 1
Обогащение угля в тяжелой среде 23
Обогащение угля гравитационное 17
Обогащение угля двухпродуктовое 2
Обогащение угля магнитное 41
Обогащение угля пневматическое 26
Обогащение угля трехпродуктовос 3
Обогащение угля химическое 43
Обогащение угля центробежное 42
Обогащение угля электрическое 40
Осаждение шлама 58
Осветление оборотной воды 62
Отсадка угля 18
Отсев 72
Отходы обогащения угля 71
Пенообралооо гели 32
Лигаине исходное 12



ГОСТ Ш Н - 7 1  Стр. 9

Поверхность просеивающем 48
Подавители 35
Порода 7J
Порода конечная. 7J
Постель 20
Постель отсадочная 20
Потери при обогащении угля 80
Предел обогащения угля 76
Продукт высушенный 65
Продукт надрешегныА 49
Продукты обогащения угля 67
Продукт пенный 69
Продукт подрешегиый 50
Продукт промежуточный 70
Продукт сгущенный 60
Промывка угля I
Пульпа 16
Разрыхлеиность отсадочной постели 21
Рассортировка угля 51
Реагенты флотационные 31
Регенерация тяжелой среды 2S
Реомойка , 4
Сгущение пульпы 59
Сепарация угля 18
Сепарация магнитная 41
Сепарация пневматическая 26
Скорость флотации угля 36
Слив 61
Собиратели 33
Сортировка угля I
Степень дробления 5-1
Суспснэоид 24
Сушка угля 6-1
С ушанка 65
Схема качественно количественная 9
Схема обогащения угля качественно-количественная 9
Схема оборудования углеобогатительной фабрики 10
Углесортироека 7
Уголь необогащенчый 11
Уголь рядовой I |
Усреднение угля 55
Утяжелитель 24
Фабрика обогат!(тсль«ая 4
Фабрика углеобогатительная 4
Фабрика углеобогатительная индивидуальная 5
Фабрика углеобогатительная центральная 6
Флотация угля 27
Флотация угля вакуумная 29
Флотация угля компрессионная 29
Флотация угля масляная 30
Флотация угля пенная . 28
Флотокопцекграт 69
Флпюхвос-гы 71
Хвосты 7
Хозяйство углеобогатительной фабрики водно-шламовое 8
Хозяйство шламо-водное 8



Стр. 10 ГОСТ 1Ш 1— 71

Цикл пульсации отсадки 19
Шлам 56
Штыб 73
Эффективность обогащения угля 81

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Aktivatorcn 34
Aufbereitungserzetignisse der Kohle 67
Aulbereitungjslamrnbaun) 9
Ausbringen 78
Beluitung der Triibe 39
Бегее 71
Bettauflockerung 21
Eindicfcang dcr Trube 59
Elngedicktes Erzeagnis 60
E!ectri$che Kdilcnauibereitung 40
Entschlammung 57
Entstaubung Й6
Entwasscrung 63
FlotationsgeschwindigkeK 36
KlolationsKinctik 37
Flotationskonzentrat 69
Flotationsmittel 31
Hydroklassierung der Kohle 45
Kohlcnaufbereitbarkeit 74
Kohlenaulbcreituiig 1
Kohlenaufbereitungsanlage 4
Kohlcnbrccbcn 52
Kohlenllotalion 27
Kohlentilassierung 44
Kchlensetzen 18
Kohlentrocknung 64
Kohlenvcrgleichsmasslgung 55
Konzentrat 68
I.uMaufbereitang 26
Luftklassicrung dcr Kohle 46
Magnetiache Kohlenauibercilung IS
Mengenausbrlngen 77
OllloUition 30
Rohkohlc 11
Satnmler 33
Schaumcr 32
Sehaumilotalion 28
Schlamm 56
Sehwerkraftsufbereitung dcr Kohle 17
Schwcrstoff 24
Sehwertrabesufbc-reitung 23
SdiwimmijteJ, driickende • 33
Sclcklivc Zcrklcincrung der Kohle 53
Setzbett 20
Siebllachc 4.4
Sicbnlckstand 72
Siebubcrlaul 49



ГОСТ m i l —71 Стр. II

Sicbung
Siebunfcrtauf
Transportwasser
Trockengut
Triibe
Truberegenerotion
Ufcerlauf
Umlaufwasscr
Umlaufwasscrklarung
VaKuumflotatior.
Verunreinigimg dcr Kohlenaufbereitungscrzcugnissc 
Verluste be tier Kohlcnar.fhereitung
Wasser- und Schlammwirtschaft einer AislbereiUmgsiinlag''
Wirikungsgrad dcr Kohlenaufbereitung
Zentrltugale Kohtenaufbereitung
Zcrkleincnsr.gsvcrhaHdls
Zus lUwasser
ZsCschcngul

47
50
15 
65
16 
25 
61 
13 
62 
29 
79 
«0

8
61
42
54
И
70

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ЭКВИВАЛЕНТОВ ТЕРМИНОВ 
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Activating agents 
Air classification 
Breakage 
Circulating water 
Clarification 
Classification of coal 
Cleaned coai 
Coal flotation 
Coal preparation 
Coal preparation plant 
Coal yield 
Collecting agents 
Concentrate
Degree ol si*e breakage
Dense medium cleaning
Dense medium regeneration
Depressants
Desliming
Dewatering
Drying
Electric separation 
Equipment flowsheet 
Flotation agents 
Froth flotation 
Frothing agents 
Gravity concentration 
Hydraulic classification 
J:g bed 
Jiggnig
Magnetic separation 
Make-up water 
.'tedium solids 
Middlings 
Misplascd material

31
46
52
13 
62
44 
68
27 

I
4

77
33
m
54
23 
2f> 
35 
57 
63 
Ol
4П
10
31
28
32
17
45 
20
18 
41
14
24 
70 
79
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Oil flotation
Overflow 49,
Pneumatic cleaning
Pulp
Pulp aeration 
Pulp thickening 
Raw feed coal 
Recovery- 
Reject
Run-of-minc coat
Screening
Screening surface
Selective crushing
Slimes
Smalls
Thickened product 
Transport water 
Underflow 
Underscreen water 
Waxhability

30
61
26
16
29
59
12
7S
71
II
17
4«
5.3
56
72
60
I5
50
22
74



Стр. 13

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГОСТ 17321-71 
Рекомендуемое

Параметры, характеризующие разделение угля

Термин Определении

1. Класс крупности угля
D. Kornklassc

2. Фракция плотности угля

3. Гранулометрический состав 
угля

Ндп. Состав угля по круп- 
носги
Ситовый состав
D. Kfirnungsauibau
E. Size distribution

4. Фракционный состав угля
D. Kohlcniraktionszusiinmen- 

setzung
5. Граничили плотность разде

ления
D. Grenztrennwichlc 
Е Partition density

6. Граничная крупность класси
фикации

Ндп Типичный размер раз
деления
Граничное зерно разделения 
Граничное зерно грохочения

7. Расслоение угля 
Ндп. Стратификация 
D. Schichtung
Е Stratification

Совокупность частиц угля, ограниченных 
верхним и нижним предельными разме
рами

Совокупность частиц угля, ограниченных 
верхним к нижним пределами плотности 

Распределение и угле частиц различной 
крупности

Распределение о угле частиц различной 
ПЛОТНОСТИ

Плотность элементарной фракции, веро
ятность попадания которой в продукты 
разделения одинакова

Размер частиц угля, вероятность попада
ния которых в продукты разделении 
одинакова

Разделение угля на фракции различной 
плотности

Редактор //. Е. Шестакова

Слано о и»б 8,'ХМ 1971 г Печи, в газ. 19/1 1ЭГ2 г. I и . л . Тир в ал

Издательство стандартов. Моего*. К-1. ул. Щусева. 4 
Тип. •Московский печатник*. .Москва. 31 ахи и пер., С. Зак. 2230

ГОСТ 17321-71

http://files.stroyinf.ru/Index/178/17817.htm

