
Группа В51

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

СПЛАВЫ ДЕФОРМИРУЕМЫЕ НА ОСНОВЕ НИОБИЯ 

Марки

W rought co lum bium  alloy*. Grade*

ГОСТ
26468-85

ОКП 17 6352

Постановлением Государственного комитета СССР но станлартам от 22.03.85 Хв 699 дата введения установ
лена

01.01.86

1. Настоящий стандарт устанавливает марки деформируемых сплавов на основе ниобия, наго
товленных в слитках и предназначенных для изготовления полуфабрикатов и других целей.

2. Химический состав марок деформируемых сплавов на основе ниобия по легирующим компо
нентам и контролируемым примесям должен соответствовать приведенному в таблице.
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Н 6 1 1 Н и о б и й _ 0 . S - 1 . 3 _ 0 .0 1 5 0 .0 2 0 .0 2 0 .0 6 0 .06 0 .4 0.01 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .001

Н б Ц У Н и о б и и _ _ 1 . 0 - 1 , 4 0 . 0 S -  0 .1 2 0 .0 1 5 0 .0 2 - 0 .06 0 .06 0 .4 0.01 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .001

Н 6 5 В 2 М Ц Н и о б и й 4 . S - S . 5 1 .7  — 2 .3 0 , 7 -  1 ,1 5 - 0 .0 1 0 .0 2 0 .0 2 - - 0 .4 0.01 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .001

Н 6 1 0 В 2 М 11 Н и о б и й 9 , 0 - 1 1 . 0 1 ,7  — 2 .3 0 , 7 - 1 . 1 5 - 0 .0 1 5 0 .0 2 0 .0 2 - - 0 .4 0.01 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .001

Н 6 1 0 В 5 М Ц У Н и о б и й 9 . 5 -  1 1 .5 4 .5 — 5 .7 1 . 0 — 1 ,5 0 ,0 9 - 0 .1 5 0 .0 1 5 0 .0 2 - - - 0 .4 0.01 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 1 0 .0 0 2

П р и м е ч а н и я :
1. В обозначении марок буквы означают: Нб — ниобий. Ц — цирконий. У —углерод. В — вольфрам. 

М — молибден; цифры перед буквой — массовую долю компонентов: отсутствие цифрового показателя перед 
буквой — массовую долю компонента меньше или равную единице.

2. Массовая доля азота, кислорода.водорода и углерода в пехтуфабри катах из ниобисвых сплавов устанав
ливается в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

3. Колы ОКИ приведены в приложении 1.
4. Соответствие обозначений новых и ранее действующих марок деформируемых сплавов нио

бия приведено в приложении 2.

Издание официальное 
*

Перепечатка воспрещена

Переиздание.
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накидка на свадебное платье

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html


ГОСТ 26468-85 С. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

Коды ОКИ

К оя О  КП М арка сплава

17 6352 4200 05 Н65В2МЦ
17 6352 4300 02 Н610В5МЦУ
17 6352 4500 07 НбЦ
17 6352 4700 01 Н6ЦУ
17 6352 4800 09 Н610В2МЦ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

Соответствие обозначений новых марок и ранее действующих

О бозн ачен и е марки

п о  ГО СТ 26468 - 8 5 по рамсе действующей нормативно технической доку мен тации

НбЦ НЦ-1. НЦ-2 (СБ-1). Н Ц -2-1 (С Б -1-1)
НбЦУ НЦУ (СБ-У). ниобий—цирконий—углерод
Н65В2МЦ 5В2МЦ-1 <5ВМЦ-1). 5В2МЦ-2 (5ВМЦ-2)
H610B2MU I0BMU
Н610В5МЦУ 10В5МЦУ-1 (ЛН-1)
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ГОСТ 26468-85

http://files.stroyinf.ru/Index/204/20470.htm

