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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на трикотажные полот
на и изделия из всех видовшряжн и нитей и устанавливает методы 
определения явной и скрытой прорубки:

для контроля технологических процессов производства трико
тажных полотен и режимов пошива трикотажных полотен:

для контроля качества готовых изделий.
Стандарт не распространяется на чулочно-носочные изделия и 

на участки изделий с кеттельнымн швами.
Термины, используемые в,настоящем стандарте, и их пояснения 

даны в справочном приложении 1.

1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯВНОЙ И СКРЫТОЙ ПРОРУБКИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

И РЕЖИМОВ ПОШИВА ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН

1.1. М е т о д  о п р е д е л е н и я  я в к о й  п р о р у б к и
1.1.1. Отбор проб - по ГОСТ 8844 —75.
1.1.1.1. Для контроля технологических процессов производства 

трикотажных полотен от трех точечных проб отбирают по одной 
элементарной пробе (полоске) для каждого вида шва.

1.1.1.2. Для контроля режимов пошива трикотажных полотен 
от одной единицы продукции (куска) отбирают одну точе*»ную
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пробу, от одной точечной пробы отбирают три элементарные про
бы (полоски) для каждого вида шва и одной швейной машины.

1.1.1.3. Точечные и элементарные пробы перед испытанием вы
держивают в условиях по ГОСТ 8844—75.

1.1.2. Аппаратура
Средство измерительное, позволяющее измерить угол с погреш

ностью ±  1°.
Линейка металлическая по ГОСТ 427—75.
1.1.3. Подготовка к испытаниям
1.1.3.1. Элементарная проба должна быть общей длиной 

1000 мм, состоящая из одного-трех отрезков, ширина которых за
висит от вида испытуемого шва:

для соединительных швов подготовляют удвоенное количес
тво каждого из отрезков шириной 40 мм;

для подшивочных швов подготовляю! отрезки шириной 90 мм.
Отрезки, нз которых составляют элементарную пробу, выре

зают из точечной пробы под углом 10я к петельному ряду (черт. 1).

I  стелимый столбил: 7 -петельный пня;
.? — огрели* эдсмсжтарчОб пробы

Черт. I

1.1.3.2. Для подготовки элементарных проб с соединительными 
швами каждую пару отрезков сшивают на швейной машине вдоль 
длинной стороны таким образом, чтобы шов проходил на расстоя
нии 10 мм or края, кроме краеобметочкых швов.

Если шов в изделии соединяет более двух слоев полотна, а так
же элементы отделки, то шов в элементарной пробе должен сое
динять эти слои в том же порядке, что и в изделии.

1.1.3.3. Для подготовки элементарных проб с подшивочными 
швами каждый из отрезков подгибают вдоль длинном стороны и 
прошивают на швейной машине таким образом, чтобы шов прохо
дил на расстоянии 30 мм от края.

1.1.3.4. Для контроля технологических процессов производ
ства трикотажных полотен элементарные пробы прошивают
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одной швейной машине со строгим соблюдением установленных 
технологических параметров пошива.

1.1.3.5. Для контроля режимов пошина трикотажных полотен 
элементарные пробы прошивают на каждой проверяемой машине.

1.1.4. Проведение испытаний
Элементарные пробы просматривают при легком растяжении 

швов руками в поперечном направлении н фиксируют наличие или 
отсутствие разрушенных петель.

1.2. М е т о д  о п р е д е л е н и я  с к р ы т о й  п р о р у б к и  на 
у с т р о й с т в е  м а р к и  СП-1.

1.2.1. Отбор проб — но ГОСТ 8844—75.
1.2.1.1. Для контроля токологических процессов производства 

трикотажных патоген от одной точечной пробы отбирают по две 
элементарные пробы (полоски) для каждого вида швз.

1.2.1.2. Для контроля режимов пошива трикотажных полотен 
от одной единицы продукции (куска) отбирают одну точечную 
пробу, от одной точечной пробы отбирают шесть элементарных 
проб (полосок) для каждого вида шва и одной швейной машины.

1.2.1.3. Точечные и элементарные пробы перед испытанием вы
держивают в условиях по ГОСТ 8844—75.

1.2.2. Аппаратура
Устройство марки СП-1 (черт. 2).
Набор грузов предварительного натяжения.
Направляющие устройства для фиксации испытуемых швов 

двух видов: линейки для элементарных проб со швами, выполнен
ными двухинточными цепными и челночными строчками и зажимы 
с подпружнннымн губками для элементарных проб с красобме- 
точнымн и плоскими распошнвочпымн швами (черт. 3).

Шаблон для подготовки проб, представляющий собой метал
лическую пластину размером (250Х220±1) мм, толщиной 
3--4 ям и массой 500—600 г. Шаблон имеет пять рядов прерывис
тых продольных прорезей для нанесения меток и две насечки под 
углом (!0± 1)° к двум сторонам шаблона для расположения егэ 
н направлении петельных рядов или петельных столбиков (черт. 4).

Допускается использовать шаблон тех же размеров из органи
ческого стекла толщиной 4—5 мм и массой не менее 300 г.

1.2.2.1. Устройство марки СП-1 предназначено для одновремен
ного растяжения двух элементарных проб в направлениях, перпен
дикулярном и параллельном испытуемому шву.

Растяжение в направлении, параллельном шву, осуществляет
ся подвижными зажимами. Величину перемещения подвижных 
зажимов устанавливают по шкале, число циклов перемещения 
— по счетчику импульсов (см. черт. 2).
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Растяжение в направлении, перпендикулярном шву, осуществ
ляется грузом, подвешенным на шкиве (см. черт. 2).

1.2.3. Подготовка к испытаниям
1.2.3.1. При подготовке элементарной пробы швы должны быть 

под углом 1(Т к петельному ряду, для чего ‘Шаблон размещают на 
полотне так, чтобы левая насечка (см. черт. 4) располагалась 
параллельно петельному столбику или нижняя — параллельно пе
тельному ряду в зависимости от переплетения и рисунка. Шаблон

]  —  натижные зажимы; * — Подвижные зажимы. Л - - фмчеаторы; < — <и|ййл.М4я 
лампочка; 3 — «чатчик ки вулко» ; 6 — ккоякк >пр*вл**нв; 7 — груз; « — шкив

Черт. 2
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I — «К»ри»в»; г — пед*руж«и«киые пгб*и-. 3 — то* 
Черт. 3

159

Черт. 4

накладывают с изнаночной стороны полотна. Метки наносят че
рез прорези шаблона.

1.2.3.2. Элементарную пробу перегибают по линии 2  (см. 
черт. 4) и во избежание образования дополнительной прорубки
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сметывают тонкой иглой между линиями 2 и 3. Линии /  и Л при 
этом должны совпадать.

1.2.3.3. По линии 1—3 элементарные пробы прошивают в зависи
мости от цели испытания в соответствии с n. 1.1.3.4 или 1.1.3.5.

Длина шва в элементарной пробе составляет 250 мм.
1.2.3.4. Перегибают элементарную пробу до совпадения линий 

4 н 5 (см. черт. 4), сметывают и наносят шов, выполненный двух- 
ннточной челночной строчкой, с целью образования «кармана* 
(см. черт. 3) для груза предварительного натяжения.

1.2.3.5. Швы, выполненные двухннточными цепными и челноч
ными строчками по краям закрепляют.

При нанесении краеобметочных и плоских распошнвочных 
швов оставляют концы длиной 20—30 мм.

1.2.4. Проведение испытаний
1.2.4.1. Подвижные зажимы устанавливают в исходное положе

ние прерывистым нажатием верхней кнопки управления до момен
та загорания сигнальной лампочки (см.черт.2).

1.2.4.2. Натяжные зажимы устанавливают в исходное положе
ние и закрепляют фиксаторами (см черт. 2).

1.2.4.3. Величину перемещения подвижных зажимов устана
вливают по шкале в соответствии с требованиями табл. 1.

Т я б л и ц * I

Повертите тая 
плотности 

пилотка, г/м*
.Масса грузов 

г.р*»иарятсл1.»1ого 
и а н а с и н и ,  г

Дмплиту-.л перемещения потиижннх »*ЖИП1 . 
и м .  при растяжимости пОШтмя ПС ширине

КПМ 41  \ •г.1 %  я  волге

До 200 2.50 10 25
201-300 300 25 30
301 и более 750 25 30

1.2.4.4. Число циклов испытаний устанавливают на счетчике 
импульсов (см. черт. 2) в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Вяз пргаи я мяте и з*пр»пле Число циклов нспытгилй

Химические нити, кроме текстурированных и полиакрилнит- 
рильиой пряжи

Хлопчатобумажная пряжа н сочетание со с другими видами 
нитей

Шерстяная, полушерстяная и пол или рил нитрил Mia я пряжа и 
текстурированные нити

50

75

100
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1.2.4.5. Заправка элементарных проб на устройстве
В петлю, образуемую испытуемым швом, выполненным двух

ниточными цепными и челночными строчками вставляют направ
ляющую линейку так, чтобы шов оказался на ее торце. Линейку 
с элементарной пробой устанавливают в пазы корпуса вверх ис
пытуемым швом.

Краеобметочный и плоский рвепошивочный шов 3 заправляют 
между подпружиненными губками направляющего устройства 
(см. черт. 3). выравнивают относительно их края и расправляют 
его по всей длине направляющего устройства.

Направляющее устройство устанавливают в пазы стоек корпу
са.

Свободный конец элементарной пробы расправляют на подви
жном зажиме и накладывают на него прижимную планку (черт. 5)

/ 7

I  — пряж имиая п л о й ке  1  ■ сряж ай*»*  
план*»: J груз прсды ригельного илти- 
женма: У — «каркай» ; 5 — иатямкоЛ  за 
жни: 6 ~  В«ТЛ«; 7 — под»нжноЛ зажим: 

« — »л|и(*н»прии* проба
Черт. 5

На другую сторону устройства заправляют вторую элементар
ную пробу и опускают с двух сторон сдвоенные рычаги.

Вынимают направляющую линейку из петли или освобожда
ют краеобметочный и плоский распошивочный шов из направля
ющего устройства.

Другой конец элементарной пробы расправляют на натяжном 
зажиме. В «карман» вставляют груз предварительного натяжения.

При необходимости навешивают дополнительные грузы с крюч
ками.

.Массу грузов предварительного натяжения выбирают в соответ
ствии с табл. I.

Накладывают прижимную планку и опускают рычаги. Осво
бождают элементарные пробы от грузов предварительного натя
жения.
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Затем освобождают фиксаторы и включают устройство в ра
боту. По истечении заданного числа циклов испытаний устрой
ство автоматически выключается.

J.2.4.6. Просмотр элементарных проб и подсчет повреждений
Для просмотра элементарных проб подвижные зажимы уста

навливают в исходное положение. Натяжные зажимы находятся в 
рабочем положении (не зафиксированы). Все рычаги закрыты, 
элементарные пробы находятся в натянутом состоянии под дейст
вием грузов оттяжки.

При просмотре каждой элементарной пробы подсчитывают ко
личество разрушенных петель. Затем составляют сводную табли
цу испытаний (см. рекомендуемое приложение 2).

1.2.5. Обработка результатов
1.2.5.1. За результат испытаний принимают количество разру

шенных петель на 1000 мм шва.
1.2.5.2. Вычисляют среднее арифметическое разрушенных пе

тель по шести элементарным пробам для каждого вида шва.
1.2.5.3. Вычисления проводят с погрешностью до 0,1 петли, 

округляют до целого числа и делают пересчет количества разру
шенных петель на 1000 мм шва.

1.3. М е т о д  о п р е д е л е н и я  с к р ы т о й  п р о р у б к и  
п о с л е  с т и р к и

1.3.1. Отбор проб — по п.1.1.1.
1.3.2. Аппаратура
Средство измерительное, позволяющее измерить угол с погре

шностью ±1°.
Линейка металлическая по ГОСТ 427—75.
Машина стиральная.
1.3.3. Подготовка к испытаниям — по п. 1.1.3.
1.3.4. Проведение испытаний
1.3.4.1. Элементарные пробы стирают в любой стиральной ма

шине при соблюдении следующего режима:
модуль ванны ПО;
температура воды при стирке (40±5) °С;
содержание мыла в воде 5 г/л;
продолжительность стирки 30 мин;
первое полоскание в вате при температуре (30±5)°С в те

чение 3—5 мин;
второе полоскание в воде при температуре (20±5)°С в тече

ние 2 мин;
отжим любой без выкручивания;
сушка при температуре (20^)°С .
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1.3.4.2. Количество разрушенных петель подсчитывают при прос
мотре высушенных элементарных проб при легком растяжении 
швов руками в поперечном направлении.

1.3.5. Обработка результатов
1.3.5.1. За результат испытаний принимают количество разру

шенных петель на 1000 мм шва.
1.3.5.2. Количество разрушенных петель подсчитывают на каж

дом отрезке, составляющем элементарную пробу. Количество раз
рушенных нетель суммируют по всей длине каждой элементарной 
пробы.

1.3.5.3. Вычисляют среднее арифметическое разрушенных пе
тель по трем элементарным пробам для каждого вида шва.

1.3.5.4. Вычисления проводят с погрешностью до 0,1 петли и 
округляют до целого числа.

2. М ЕТО Д Ы  О П РЕД ЕЛЕН И Я ЯВНОЙ И СКРЫ ТО Й  ПРОРУБКИ 
Д Л Я  КО НТРО ЛЯ КА Ч ЕСТВА  ГО ТО ВЫ Х ИЗДЕЛИЙ

2.1. М е т о д  о п р е д е л е н и я  я в н о й  п р о р у б к и
2.1.1. Отбор проб
2.1.1.1. Определение явной прорубки проводят на трех издели

ях.
2.1.1.2. Изделия перед испытанием выдерживают в условиях 

по ГОСТ 9173—76.
2.1.2. Аппаратура
Линейка металлическая по ГОСТ 427—75.
2.1.3. Подготовка к испытаниям
2.1.3.1. Для каждого вида шва на изделии отмеряют два-три 

участка общей длиной 1000 мм.
В изделиях, у которых общая длина одного вида шва менее 

1000 мм, нзхчеряют всю длину шва.
2.1.4. Проведение испытаний
2.1.4.1. Отмеренные участки изделий или все изделия просмат

ривают при легком растяжении швов руками в поперечном нап
равлении.

Количество разрушенных петель не подсчитывается, фиксирует
ся только их наличие или отсутствие.

2.2. М е т о д  о п р е д е л е н и я  с к р ы т о й  п р о р у б к и  п о 
с л е  с т и р к и

2.2.1. Отбор проб — 2.1.1.
2.2.2. Аппаратура
Линейка металлическая по ГОСТ 427—75.
Машина стиральная.
2.2.3. Подготовка к испытаниям
2.2.3.1. Прм подготовке элементарных проб по каждому виду



Стр. to ГОСТ 16004—83

шва на изделии отмеряют и вырезают два-три участка общей дли
ной 1000 мм и шириной нс менее 60 мм таким образом, чтобы 
шов проходил посередине элементарной пробы.

В изделиях, у которых общая длина одного вида шва менее 
1000 мм, изделия испытывают без разрушения. В этом случае из
меряют всю длину шва.

2.2.4. Проведение испытаний — по п. 1.3.4.
2.2.5. Обработка результатов
2.2.5.1. За результат испытаний принимают количество разру

шенных петель на 1 м шва.
2.2.5.2. Количество разрушенных петель подсчитывают на каж

дом участке, составляющем элементарную пробу общей длиной 
1000 мм для каждого вида шва. Количество разрушенных петель 
суммируют по каждому изделию.

В изделиях, у которых общая длина одного вида шва менее 
1000 мм количество разрушенных петель подсчитывают на всей 
длине шва и приводят его к 1000 мм длины шва по каждому из
делию.

2.2.5.3. Вычисляют среднее арифметическое разрушенных пе
тель по трем элементарным пробам для каждого вида шва.

2.2.5.4. Вычисления проводят с погрешностью до 0,1 петли и 
округляют до целого числа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

ТЕРМИНЫ. И СП О Л ЬЗУЕМ Ы Е В Н А С ТО ЯЩ ЕМ  С ТА Н Д А Р ТЕ ,
И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т»рми* Поясаевм*

Яоная прорубка полотна Полное рззрушение нетель иолотна при 
пошиве, выявляющееся при просмотре его
вдоль шва

Скрытая прорубка полотна Частичное разрушение петель полотна 
при пошиве, выявляющееся после механи
ческого воздействия на полотно к шов



П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

2 
Ре

ко
м

ен
ду

ем
ое

С тр . 12 ГО СТ 26006—83

ТГ9МИ
x«Mn»nudcad

1И1ЭЭЫ1Г0Х

npodu danoH — «ч eo -c iO to

вогяяа пуэ«ь

j Чий 
-axvxvB о job

imvw

hr 'аоннжк 
тижиатои
■(Xiarimy

Ю
•r«m twad*rn

•a »xhi>du 
а ЯОХЖЛ1» 

IMUjrh

ЭЖ91 •Я1ЧЯ
п ю о я ю е а

iwjb 4»rk>h

ПЫИ1ЛВМ
uni

«»«1 THfl

%udiicj си X(» 
CAdjPB ЧПГГН 
HdU CB10V»U 

AlViHHWHlCtJ

гМ/ i  •■HKiirmi
tootaoiru Btn

•riot 
•uc pmniiurc 

н eXxHidv

С
ре

дн
ее

 а
ри

фм
ет

ич
ес

ко
е 

из
 к

ол
ич

ес
тв

а 
ра

зр
уш

ен
ны

х 
пе

те
ль

 п
о 

вс
ем

 э
ле

ме
нт

ар
ны

м 
пр

об
ам

 

С
ре

дн
ее

 к
ол

ич
ес

тв
о 

ра
зр

уш
ен

ны
х 

пе
те

ль
 и

 п
ер

ес
че

те
 н

а 
•! 

м 
дл

ин
ы

 ш
ва



Изменение ЛЬ I ГОСТ 26006- W Полотна и изделия трикотажные. Методы опре- 
деле.чня явной и скрытой прорубки
Утверждено и введено > действие Постановлением Государственного комитете 
СССР по стандартам от 12.06.89 26 1531

Дата введения 01,01.90

Вводная часть. Четвертый абзац изложить в новой редакции; «Стандарт ие 
распространяется на чулочно-носочные изделия и на прнксттлсвапние детали из
делий».

Пункты 1.LI, 1.2.1 дополнить словами: «Для контроля режимов пошива от
бор точечных проб производят от одной единицы продукции (куска)».

Пункт 1.1.1.1. Заменить слово: «трех» на «каждой из трех».
Пункты 1.1.1.1. 1.1.12. 1.2.1.1, 12.1,2, 2.1ЛЛ после слова «каждого» допол

нить словом: «проверяемого».
Пункты 1.1.2, 1 3.2. Второй абзац изложить в новой редакции: «Рулетка или 

линейка с ценой деления 1 мм»
Пункт 1.2.1.1. Заменить слово- «одной» из «каждой».
Пункт 12.2. Третий абзац. Заменять слова: «деухниточными цепными и чел

ночными строчками» ив «строчками цепного и челночного стежка», «с к,часобме- 
точиымн и плоскими распошивочиыми швами» на «со швами, выполненными 
строчками краеобмето'шого (оверлочного) и плоского трехннточного (распоши- 
вочиого) стежка*.

Пункт 1.2.З.4. Заменить слова: «даухшпочной челночной строчкой» из «строч
кой 1-лночносо стежка*.

Пункты >2.3.5. 1.2.4.5. Первый абзац. Замеинть слова: «двухни7очнымн цеп
ными г: челночными строчками* на «строчками цепного и челночного стсжха».

Пункт 1.2.Э.5. Второй абзац. Заменить слова: «краеобметочных н плоских 
рас-пошивочных шпон» из <ш:ши, ииполненнмх строчками красобмегочиого 
(овсрлочносо) и плоского трехннточного (распоншвочного) стежка».

Пункт 12.4.5. Второй абзац. Заменить слона.- «Краеобметочный н плоский 
Расшицивочный шов» па «Испытуемые швы, выполненные строчками краеобметоч- 
иото (оверлочного) и плоского трехннточного (раслошнвочного) стежка»;

шестой абзац. Заменить слова; «краеобметочный и плоский распсчшшочный 
шов», на «шов. выполненный строчкой краеобметочиого (оверлочного) стежка и 
плоского трехниточного (распошивочного) стежка».

Пункт 1.2.4.6. Наименование. Исключить слова: «н подсчет повреждений»;
второй абзац изложить в новой редакции: «Элементарные пробы просматри

вают и фиксируют наличие или отсутствие разрушенных петель».
Пункты 12.5. I 2.5.1, 1.2.5.2. 1.2.5.3 исключить.
Пункт 1.3,4.1 Второй абзац. Заменить значение: 1:10 на 1:30;

(Продолжение см. с 206)

205



(Продолжение изменения к ГОСТ 26006—83)
третий, четвертый Абзацы изложить в новой редакции: «температура воды 

при стирке трикотажных полотен всех видов, кроме полотен с содержанием 
шерсти — (40±5) *С: для полотен с содержанием шерсти — (30±о) ®С;

содержание стирального порошка и воде 3 г/дм» или мыла — 5 г/дм1*.
Пункт 1.3.4.2 изложить в воеой редакции: «1.3.4.2. Высушенные злежитар- 

яые пробы просматривают при легком растяжении швов руками в поперечном 
направлению.

Пункты 1.3.5, 1.3.5.1—1.3.5.4 исключить.
Пункт 2.1.1.1 изложить в новой редакции: «2.1.Ы. Отбор проб единиц про

дукции (изделий) — по ГОСТ 9173—86*.
Пункт 2.1.1 2 исключить.
Пункты 2.1.2, 2.2.2. Первый абзац изложить в иеной редакции: «Рулетка 

или линейка с ценой деления — I мм».
Пункт 2Л.3.1. Второй абзац изложить в новой редакции; «В изделиях, у ко

торых общая длина каждого проверяемого шва менее 1000 мм. просматривают 
весь шов».

Пункт 2.2.3.I. Первый • абзац после слов «по каждому» дополнить словом: 
«проверяемому»;

и горой абзац. Заменить слово: «измеряют» на «просматривают».
Пункты 2.2.5. 2.2.5.'li—2.2.5.-1 исключить.
Приложение 2 исключить.

(МУС N> 9 1989 г.)
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