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Настоящий стандарт распространяется па искусственные и синтетические кожи, на полимер
ные пленочные материалы бытового назначения и устанавливает методы определения паропрони
цаемости и плагопоглощения.

1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ

Сущность методов заключается в определении весовым методом количества паров воды, 
прошедшего через единицу площади образца за единицу времени в неизотермических и изотерми
ческих условиях.

1.1. О п р е д е л е н и е  п а р о п р о н и ц а е м о с т и  в н е  и з о т е р  м и  ч е с -  
к и х у с л о в и я х

1.1. 1. Метод отбора элементарных проб
(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.1.1.1. От отобранного для испытания рулона отрезают точечную пробу, из разных мест 

которой на расстоянии не менее 50 мм от кромки заготавливают элементарные пробы диаметром 
<42.0±0,5) мм.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
1.1.1.2. Количество элементарных проб должно быть указано в нормативно-технической до

кументации на соответствующий вид материала, но не менее двух.
1.1.1.3. Количество элементарных проб, одновременно испытываемое на приборе, должно 

быть ровно 12.
При испытании меньшего количества элементарных проб к испытываемым элементарным 

пробам дополнительно заготавливают балластные элементарные пробы из того же или аналогичного 
материала .тля создания одинаковых условий.

1.1.1.2. 1.1.1.3. (Измененная редакция, Изм. №  2).
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1.1.2. Аппаратура и реактивы
1.1.2.1. Для проведения испытания применяют:
камеру, обеспечивающую автомапшеское регулирование и стабильное поддержание в рабочем 

объеме относительной влажности воздуха 65±5 %, температуры (20±2) 'С  и размещение в ней 
нагревательного прибора с 12 пронумерованными металлическими стаканчиками из коррозионно- 
стойкого материала. Каждый стаканчик должен иметь загнутые внутрь под углом 90' края, образую

щие рабочее отверстие и заплечнко для размещения 
образца и прокладок.

Размеры стаканчика (черт. 1) должны быть: 
диаметр рабочего отверстия в крышке, внутренние 

диаметры отверстий стаканчика, резиновой и металличес
ких прокладок — (35,7±0,3) мм (образующих рабочее от
верстие площадью 10 см*);

высота от дна стаканчика до его заплечика — 
(40,0±0,2) мм;

наружный диаметр резиновой и металлических про
кладок — (41,0+0,2) мм.

прибор нагревательный (черт. 2), обеспечивающий 
нагревание до 32±1 *С и автоматическое поддержание тем
пературы воды внутри стаканчиков, помещенных в гнезда 
прибора;

весы лабораторные, обеспечивающие погрешность 
взвешивания не более 0,0001 г;

воду дистиллированную по ГОСТ 6709.
(Измененная редакция, Изм. .V? 3).
1.1.3. Подготовка к испытанию
1.1.3.1. Перед испытанием элементарные пробы 

кондиционируют. Для этого их выдерживают в лабораторных помещениях, специальных камерах 
или эксикаторах в атмосфере Л по ГОСТ 29062 не менее 24 ч и вынимают непосредственно перед 
испытанием.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).

/  — электри ческая  сп и рал ь : 2  — термометр (с погреш ностью  не более 1 ’С ); 3  — ст ак а н ч и к . 4  — автом атический 
терм орегулятор: 5  — м еталлическая коробка прибора

/ — стакан чи к ; 2  — рези н ов ая  уплотняю щ ая п р о 
кладка; 3  — элем ен тарн ая  п роба ; 4 — м еталличес

кая уилотияю ш аи п рокладка; S — кры ш ка

Черт. 1

Черт. 2
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1.1.4. Проведение испытания
1.1.4.1. В каждый стаканчик наливают 25±1 мл дистиллированной волы.
1.1.4.2. На заплечико стаканчика помешают резиновую прокладку, элементарную пробу лице

вой или изнаночной стороной к воде, в зависимости от того, какая сторона при эксплуатации 
контактирует с парами воды, металлическую прокладку и плотно завинчивают крышку.

Если необходимо определить влагопоглошение при определении паропроницаемости, элемен
тарные пробы перед закреплением в стаканчики взвешивают. Стаканчики с элементарными пробами 
устанавливают в гнезда прибора на 16 ч.

1.1.4.3. Каждый стаканчике элементарной пробой до испытания взвешивают и устанавливают 
в гнезда прибора на 16 ч.

1.1.4.4. Через 16 ч стаканчики с элементарными пробами вынимают из прибора и снова 
взвешивают.

1.1.4.2—1.1.4.4. (Измененная редакция, Изм. №  2).
1.1.5. Обработка />езультатов
1.1.5.1. Паропроницаемость в неизотермических условиях (//„,,) в мг/см2ч вычисляют по 

формуле
_ (т, -  10*

160

где тх — масса стаканчика с элементарной пробой до испытания, г; 
тг — масса стаканчика с элементарной пробой после испытания, г;
160 — коэффициент, равный Si. где S — рабочая площадь элементарной пробы (10 см2); I —

время испытания (16 ч).
1.1.5.2. Результат каждого испытания округляют до первого десятичного знака.
1.1.5.3. За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результа

тов параллельных определений, округленное до первого десятичного знака.
1.1.5.1 — 1.1.5.3. (Измененная редакция, Изм. №  2).
1.2. О п р е д е л е н и е  п а р о п р о н и ц а е 

м о с т и  в и з о т е р м и ч е с к и х  у с л о в и я х
1.2.1. Метод отбора элементарных проб
1.2.1.1. От отобранного для испытания рулона отрезают 

точечную пробу, из разных мест которой на расстоянии не 
менее 50 мм от кромки заготавливают элементарные пробы 
диаметром 33±1 мм.

1.2.1.2. Количество элементарных проб отбирают в со
ответствии с п. 1.1.1.2.

1.2.1.3. Количество элементарных проб, одновременно 
испытываемое на приборе, должно быть равно 10.

При испытании меньшего количества элементарных 
проб к испытуемым элементарным пробам дополнительно 
заготавливают балластные элементарные пробы из того же 
или аналогичного материала для создания одинаковых усло
вий.

1.2.1 —1.2.1.3. (Измененная редакция, Изм. №  2).
1.2.2. Аппаратура и реактивы
1.2.2.1. Для проведения испытания применяют: 
камеру или термостат, обеспечивающие автоматическое 

поддержание температуры испытания в рабочем объеме 
28±1 *С и размещение в пей эксикатора;

стаканчики металлические пронумерованные. 10 шт.
(черт. 3) следующих размеров:

диаметр рабочего отверстия в крышке — 25,0*"^ мм, 
внутренние диаметры стаканчика, резиновой и металлической прокладок (образующих рабочее 

отверстие площадью 4,9 см3) — 25.0* мм,
высота от дна стаканчика до кольцевого выступа — 41±3 мм, 
диаметр кольцевого выступа — 34*1 мм,
наружные диаметры резиновой и металлической прокладок — 33±1 мм;

/  — ст ак а н ч и к : 2 — резиновая  прокладка. 
3  — элем ен тарн ая  проба: 4 — м еталлическая  

прокладка: S  — кры ш к а.

Черт. 3
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весы лабораторные, обеспечивающие погрешность 
взвешивания не более 0.0001 г;

эксикаторы с внутренним диаметром 250 мм и фарфо
ровой вставкой;

подставку для стаканчиков (черт. 4) диаметром 
231±5 мм.

На поверхности подставки должно быть равномерно 
распределено 21 отверстие диаметром 30±2 мм; 

ареометр по ГОСТ 18481; 
воду дистиллированную по ГОСТ 6709; 
кислоту серную по ГОСТ 4204 плотностью 1.830 г/см3. 
Допускается использовать серную аккумуляторную 

кислоту по ГОСТ 667 плотностью 1.830 г/см5; 
линейку металлическую по ГОСТ 427.
(Измененная редакция, Изм. №  2).

1.2.3.1. В эксикатор наливают серную кислоту в таком количестве, чтобы расстояние от 
кислоты до поверхности элементарной пробы состаатяло 130±Ю мм. Эксикатор закрывают крышкой 
и помещают в камеру не менее чем за 4 ч до начала испытания.

Допускается многократное использование кислоты при условии, что плотность ее должна быть 
не менее 1.730 г/см5. Проверку плотности кислоты проводят ежемесячно ареометром.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.2.4. Проведение испытания
1.2.4.1. В каждый стаканчик наливают !4±1 мл дистиллированной воды.
1.2.4.2. На кольцевой выступ стаканчика помещают резиновую прокладку, элементарную 

пробу лицевой или изнаночной стороной к поде в зависимости от того, какая сторона при эксплу
атации контактирует с парами воды, металлическую прокладку и плотно завинчивают крышку. 
Стаканчики устанавливают на подставку.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.2.4.3. Подставку со стаканчиками помещают для термостатирования на 16—18 ч на фарфо

ровую вставку в эксикатор с кислотой, находящийся в камере.
1.2.4.4. Через 16—18 ч подставку со стаканчиками вынимают из эксикатора и взвешивают 

каждый стаканчик.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.2.4.5. Взвешенные стаканчики на подставке снова помещают в эксикатор на 6 ч.
1.2.4.6. Через 6 ч подставку со стаканчиками вынимают из эксикатора и каждый стаканчик с 

элементарной пробой взвешивают.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.2.5. Обработка результатов
1.2.5.1. Паропроницаемость в изотермических условиях (//„) в мг/см-’ ч вычисляют по формуле

_  (/Яд -  от,) - 10*
29.4

где от, — масса стаканчика с элементарной пробой после 16—18 ч термостатирования. г; 
от4 — масса стаканчика с элементарной пробой после 6 ч испытания, г;

29,4 —коэффициент, равный S t, где Л'— рабочая площадь элементарной пробы (4,9 см2); 
/ — время испытания (6 ч).

(Измененная редакция, Изм. №  2).
1.2.5.2. Результаты определений вычисляют в соответствии с пп. 1.1.5.2 и 1.1.5.3.
1.3. Допускается определение паропронинаемости в неизотермических и изотермических ус

ловиях ускоренным методом (см. приложение).
1.4. При возникновении разногласий в оценке качества и для продукции, выпускаемой по 

Госзаказу, применяется метод, изложенный в п. 1.1 или п. 1.2.
1.3, 1.4. (Введены дополнительно, Изм. №  1).
1.5. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать: 
обозначение материала;
номер партии и рулона;

О  О  ©

Черт. 4

1.2.3. Подготовка к испытанию
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обозначение нормативно-технической документации на материал; 
предприятие-изготовитель материала; 
обозначение настоящего стандарта; 
продолжительность испытаний; 
результаты испытаний;
паропроницаемость в неизотермических условиях каждой элементарной пробы; 
среднее арифметическое значение паропроницаемости в неизотермических условиях; 
паропроницаемость в изотермических условиях каждой элементарной пробы; 
среднее арифметическое значение паропроницаемости в изотермических условиях: 
дату испытания.
(Введен дополнительно, Иэм. №  2).

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ

Сущность метода заключается в определении весовым методом количества влаги, которое 
задерживается в элементарной пробе при определении паропроницаемости в неиэотермических 
условиях.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.1. Метод отбора элементарных проб — по п. 1.1.1.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.2. Аппаратура и реактивы — по п. 1.1.2.
2.3. Подготовка к испытанию — по п. 1.1.3.
2.4. Проведение испытании
2.4.1. В стаканчики наливают воду. Взвешивают каждую элементарную пробу, закрепляют ее 

в стаканчик с водой и устанавливают в гнезда прибора, как указано в пп. 1.1.4.1 и 1.1.4.2.
2.4.2. Через 16 ч элементарные пробы из стаканчиков вынимают. Если на поверхности эле

ментарных проб обнаруживают капли воды, их аккуратно снимают фильтровальной бумагой и 
взвешивают каждый.

2.4.1, 2.4.2. (Измененная редакция, Изм. №  2).
2.5. Обработка результатов
2.5.1. Влагопоглощение (В) в процентах вычисляют по формуле

В
(ms -  т) 

т 100,

где т — масса элементарной пробы до испытания, г;
/и, — масса элементарной пробы после испытания, г.

Результат каждого определения округляют до первого десятичною знака.
За окончательный результат испытания принимают среднее арифметическое результатов па

раллельных определений, округленное до первого десятичного знака.
(Измененная редакция, Изм. №  2).
2.6. Допускается определение влагопоглошения ускоренным методом (см. приложение).
2.7. При возникновении разногласий в оценке качества и для продукции, выпускаемой по 

Госзаказу, применяется метод, ипожеиный в пп. 2.1—2.5.
2.6, 2.7. (Введены дополнительно, Изм. №  1).
2.8. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать; 
обозначение материала:
номер партии и рулона;
обозначение нормативно-технической документации на материал;
предприятие-изготовитель материала;
обозначение настоящего стандарта;
продолж ител ьность нс п ытан ия;
влагопоглощен ие элементарной пробы;
среднее арифметическое значение атагопоглошения;
дату испытания.
(Введен дополнительно, Изм. №  3).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
Рекомендуемое

УСКОРЕННЫЙ МЕТОД

1. Определение паропроннцаемосги в нейзотермнчееких условиях

1.1. Метод отбора элементарных проб — по п. 1.1.1.
(Измененная ремакиня. Юм. Аа 2).
1.2. Аппаратура и реактивы — по п. 1.1.2.
1.3. Подготовка к испытанию — по п. 1.1.3.
1.4. Проведение испытания — но п. 1.1.4.
По ни. 1.1.4.2 и 1.1.4.3 стаканчики устанавливают в гнезда прибора на 7 ч, но п. 1.1.4.4 через 7 ч 

стаканчики с элементарными пробами вынимают из прибора.
(Измененная редакция, Юм. Аё 2).
1.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.5.1. Паропрошшаемость в неизотермических условиях (/7„Н). мг/см2 ■ ч) вычисляют по формуле

и»1
"миу "■ ^  -

где т | — масса стаканчика с элементарной пробои до испытания, г;
/?ь — масса стаканчика с элементарной пробой после испытания, г;
70 — коэффициент, равный St .  где S  — рабочая площадь элементарной пробы (10 см2), t — время испыта

ния (7 ч).
(Измененная редакция. Юм. Аё 2).

2. Определение паропроницаемости в изотермических условиях

2.1. Метод отбора элементарных проб — по п. 1.2.1.
(Измененная редакция. Юм. Аё 2).
2.2. Аппаратура и реактивы — по и. 1.2.2.
2.3. Подготовка к испытанию — по и. 1.2.3.
2.4. Проведение испытания — ПО пп. 1.2.4.1 и 1.2.4.2. Затем стаканчики с элементарными пробами 

взвешивают и помещают на подставке в эксикатор с кислотой, находящейся в камере. Через 7 ч подставку со 
стаканчиками вынимают из эксикатора.

Стаканчики с элементарными пробами взвешивают.
(Измененная редакция, Юм. Ас 2).
2.5. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
Пароироницаемосгь в изотермических условиях (/7иу, мг/см2 ч) вычисляют но формуле

п  _  (т, - «>» 10*
y/*v 7П '

где /И| — масса стаканчика с элементарной пробой до испытания, п 
яь — масса стаканчика с элементарной пробой после испытания, г:

34,3 — коэффициент, равный St ,  где S — рабочая площадь Элементарной пробы (4,9 см2), / — время испы
тания (7 ч).

(Измененная редакция, Юм. Л» 2).

3. Определение влаинюглошения
3.1. Метод отбора элементарных проб — но п. 1.1.1.
(Измененная редакция, Юм. Аё 2).
3.2. Аппаратура и реактивы — по и. 1.1.2.
3.3. Подготовка к испытанию по и. 1.1.3.
3.4. Проведение испытания по п. 1.4 настоящего приложения. Элементарные пробы из стаканчиков 

вынимают через 7 ч. подготавливают к взвешиванию и взвешивают по и. 2.4.2 настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Юм. Ас 2).
3.5. Обработка результатов — по и. 2.5.1.
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