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от 23 января 1974 г. Не 193 срок  введения установлен
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Настоящий стандарт распространяется на нагольные к с ме
ховым верхом мужские и женские жилеты, изготовленные из шуб
ной овчины и меховых шкурок, а также мужские и женские ком
бинированные жилеты.

1.1. Жилеты должны изготовляться в соответствии с размерами 
и ростами, приведенными в табл. 1—2 рекомендуемого приложе
ния.

Изготовление жилетов других размеров и ростов согласовывают 
с потребителем.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.1а. Абсолютные величины измерений готовых изделий долж

ны быть предусмотрены в техническом описании модели.
(Введен дополнительно, Изм. J6 3).
1.2. Допускаемые отклонения от абсолютных величин основ

ных измерений (см. чертеж) должны соответствовать указанным 
в табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
• Переиздание (ноябрь 1986 г.) с Изменениями М  1. 2, 3, утвержденными 

в авеусте 1979 г., декабре 1981 г., сентябре 1986 г. (НУС 9 -79 . 3 -8 2 , 12-86).

Несоблю дение стандарте преследуется по аакоМу

1. РАЗМ ЕРЫ



Стр. 2  ГОСТ 1 Ш 7 — 7*

CZ1

6

Т а б л и ц а  I
Номера 

намерения 
*а чертеж* Наамевоааная намерений Допускаемы*

отклонена»,
см

1 Длина спинки посередине от горловины до низа *1,0
2 Ширина спинки между проймами о самом уз

ком месте
±0.5

3 Длина полочки от высшей точки плечевого 
шва до низа

±1.0

4 Ширина полочки от проймы до края борта в 
самом узком месте

±0,5

5 Ширина жилета на уровне глубины проймы от 
середины спинки до края борта 

Ширина жилета внизу от середины спинки до 
края борта

±1.0

6 ±1.0

2. ТЕХНИЧЕСКИ* ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Жилеты должны изготовляться в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта и технической документации, утвер-
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ЖДенноЙ в установленном порядке и соответствовать образцам 
(эталонам) по ГОСТ 15.007—81.

(Измененная редакция, Изм. Л* 2).
2.2. Жилеты должны изготовляться из материалов, указанных 

в табл. 2.
Т а б л и ц е  2

К(КМ«КОМЯИЯ М«Г*Р«1ЛЭ> О6о*н*ч«иая
овихвртов Н аам ч е н м  мвгермвло»

Шкурки мелких грызунов ГОСТ 17714-72 Для верха
Шкурки хозлят ГОСТ 11111-81 То же
Шкурки кролика мехового ГОСТ 2974-75 »
Шкурки жеребка мехового ГОСТ 10414—63 >
Опоек меховой ГОСТ 112%—65 »
Овчина меховая ГОСТ 4661—76 »
Овчина шубная ГОСТ 1821-75 >
Меховой велюр —■ >
Шкурки ягнят (лямка) ГОСТ 21184—75 »
Каракуль чистопородный краше

ный
ГОСТ 9286-74

»
Каракуль чистопородный серый ГОСТ 3157-69 »
Каракуль чистопородный цветной ГОСТ 3595-74 а
Каракуль чистопородный крашеный —

в  цветные тона »
Каракуль метис
ГТпягтини а з  л1глпиаш ил/л 4/v*ir\.>ra

ГОСТ 21481-76 >

каракуля
Пластины меховые на искусствен-

*

ной основе >
Ткали шелковые подкладочные ГОСТ 20272-83 Для подкладки
Ткани подкладочные кз искусствен

ных нитей
ГОСТ 16536-77 То же

Ткани жаккардовые плате.тьно- ГОСТ 15138-86 >
костюмные из натурального шелка, 
химических нитей и пряжи

Сатины и ластики хлопчатобумаж- ГОСТ 6391—80 >
ные

Фланели, бумазеи к байки хлопча
тобумажные и смешаные 

Тканн хлопчатобумажные миткале-

ГОСТ 7259-77 »

ГОСТ 7138-83 Для прокладки
вой группы: коленкор, ситец мягкой 
отделки

Тканн льняные. Бортовки суровые 
малоусадочные

ГОСТ 5665-77 

ГОСТ 25441-82

. >
Полотка клееные прокладочные »
Тесьма бортовая

ГОСТ 7896—76
»

Ткани хлопчатобумажные подкла
дочные я прикладные, саржа гладко- 
окрашена я

Тканн хлопчатобумажные смешан-

Для ыешхоаины 
карманов

ГОСТ 19196-80 То же
ные обувные

Кожа искусственная на тканевой 
основе с поливинилхлоридным по
крытием

ГОСТ 23367—78 Для отделки
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Продолжение табл. 2

Нэииеномияи материалов ОСотиа-тешсп
смядарто» ИвыМЧММ материале»

Кожа для одежды и головных убо- ГОСТ 1875—S3 Для отделки
ров

Кожа для перчаток и рукавиц ГОСТ 15092—80 То же
Э.гастнскожа-Т маслобензостойкая. — »

арт. 3006
ГОСТ 14171—78 Для соединенияПолотно трикотажное с фаиговых

машин епкики н полочек 
от проймы до низа в 
комбинированных жи
летах. а также для от
делки

Ластики напульсники для белье- — Для отделки
пых, верхних и спортивных трнхо- 
тажных изделий

Для обтачкиТесьма хлопчатобумажная и шел- —
кован

Для петельШнур хлопчатобумажный н шелко
вый

Нитки хлопчатобумажные швейные

—

ГОСТ 6309-80 Для пошива
ЛЬ 10. 20. 30. 40, 60. 90 в три и шесть
сложений; Л?» 100 в три сложения

Нитки капроновые швейные К» 64/3 Для пошива под
кладки

Нитки лавсановые швейные 33 Л. — Для пошива
60 Л. 90 Л

ГОСТ 22665-83 Для отделкиНитки швейные бытового наэиаче-
кия из натурального шелка

Для пошиваНнткн армированные 44лх-| 65лх-1
Пуговицы — Для застегивания
Механическая застежка «молния» — То же
Кнопки — Для застегивания н

отделки
Пряжки
Клеи наирнтовые -

То же
Для приклеивания 

накладок и прокладок

П р и м е ч а н и е .  По согласованию с потребителем допускаете* применять 
другие виды прикладных материалов по качеству ис ниже указанных в табл. 2.

(Измененная редакция, Изм. St 1—3).
2.3. Волосяной покров жилетов по виду, кряжу, цвету, окрас

ке, рисунку и типу завитков должен соответствовать требованиям 
стандартов на выделанные шкурки.

(Измененная редакция, Изм. Лк 3).
2.4. Допускается в нагольных жилетах, изготовленных из не

крашенных овчин, естественный разноцвет волосяного покрова и 
разнотон в пределах одного цвета у изделий из крашеных овчин.
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2.5. В жилетах с меховым верхом плешины, дыры, ломины, 
разрывы должны быть удалены, вставки н приставки подобраны 
в соответствии с качеством волосяного покрова.

Дыры, ломины и плешины площадью до 0,2 см1 не вычини- 
вают.

2.6. В нагольных жилетах пашины, плешины и ломины долж
ны быть заклеены накладками одинаковыми по цвету и качеству 
волосяного покрова с основными деталями.

Допускается плешины размером не более 0,5 см* накладками 
не^закрывать.

В нагольных жилетах с текстильной подкладкой пашины и 
плешины не заклеивают.

(Измененная редакция, Изм. .*А 3).
2.7. Не допускаются накладки по проймам и горловине.
2.8. Допускается ниточное крепление накладок потайными 

стежками. Частота стежков должна быть 9 на 5 см длины шва.
2.9. Ножевая ткань нагольных жилетов должна быть однород

ной по отделке и цвету.
2.10. В нагольных жилетах допускаются:
два симметричных клина в нижней части спинки или полочках 

размером не более 12X20 см;
хлястик из двух симметричных частей.
2.11. Детали подкладки должны быть целыми.
Допускаются:
спинка из двух симметричных частей;
в подкладке из хлопчатобумажной ткани два симметричных 

клина в нижней части полочек или цельнокроеной спинки разме
ром нс более 12X20 см.

2.12. Детали из ткани по длине должны быть выкроены в на
правлении нитей основы.

Прокладка из бортовой ткани должна быть выкроена в на
правлении нитей утка.

2.13. В жилетах с меховым верхом, изготовленных из шкурок 
лямки, мелких грызунов, козлят, каракуля и кролика, должна быть 
прокладка из хлопчатобумажной ткани по всей площади изделия.

Прокладка должна быть прикреплена клеевым или ниточным 
способом. При ниточном способе крепления прокладки к бортам 
должна быть прикреплена бортовая ткань, флизелин или прокла- 
мелин.

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 2, 3),
2.14. В жилетах с меховым верхом, изготовленных из жеребка, 

овчины, опойка, по краям бортов, плечевых срезов, горловине, 
вытачкам и проймам должна быть прокладка из тесьмы.

В бортах изделий должна быть прокладка из бортовой ткани, 
флизелина или прокламелина.
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2.15. Детали жилетов с меховым верхом должны быть соеди
нены стачными швами высотой не более 0,3 см, с частотой строч
ки 20—25 стежков на 5 см длины шва.

Детали нагольных жилетов должны быть соединены стачными
и настрочнымн швами. Л _ _ ___

Ширина стачных швов должна быть 0,5—0,75 см, частота 
строчки 10—15 стежков на 5 см длины шва.

Ширина шва и частота строчки настрочных швов должны со
ответствовать утвержденному образцу.

(Измененная редакция, Изм. Л» 3).
2.16. Швы, соединяющие меховые детали жилетов, должны 

быть без посадки сторон, без пропусков и просечек, без захвата 
волоса в шов. Швы должны быть расправлены, концы ниток за
креплены.

2.17. Швы, соединяющие детали текстильной подкладки, прок
ладки и крепление фурнитуры,-должны соответствовать требова
ниям ГОСТ 12807-79.

2.18. Жилеты должны быть очищены от пыли, концов ниток и 
подсеченного волоса. В нагольных жилетах волос должен быть 
подстрижен по низу изделия и проймам и не виден с лицевой 
стороны изделия в застегнутом виде.

2.19. Сорт меховых жилетов устанавливают по меховому вер
ху в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц *  3

Нвиискомии* 
акха *«*• Сорт Х*р*хт*рястяк« делосхяого покрои

Шкурки мелких Первый Полноволосый, с ровной частой остью н
грызунов

Второй
густым пухом

Мекее полноволосый недоразвившийся 
или с поредевшими остью и пухом 

Низкий, стекловидиоблестащий или ма
товый, муаристый или гладкий, длина не бо
лее 4 см

Шкурки козлят Первый

Шкурки кролика 
мехового:

Второй Длинный, стекловидноблестящнй или ма
товый, длина более 4 см

нестриженые Первый Полноволосый, с развившннися остью и

Второй
и у дии

Менее полноволосый с недоразвившимися 
остью и пухом

Третий
Первый

Полуволосый. с низкими остью и пухом
стриженые Полноволосый, с частой остью н густым 

пухом-
С менее частой остью и редковатым пу

хом
Второй
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Продолжение табл. 3

Номмтясиииие 
•■л» меха Сорт - Характеристика волосяного покрова

Шкурки жеребка
мехового:

жеребок склюок

жеребок

Первый
Второй
Первый

Второй

Третий

жеребок-уросток Первый

Второй

Опоек меховой Первый

Второ*

Третий

Овчина меховая 

Лямка:

Первый
Второй

Низкий, блестящий, длина ости до 0,5 см 
Очень низкий, менее блестящий 
Низкий, плотный, блестящий, с густым. 

подшерстком, длина ости от 0,5 до 1,0 см 
Плотный, блестящий, с густым подшерст

ком, ллина ости свыше 1,0 до 1,5 см 
Высокий, блестящий, с густым подшерст

ком и длиной ости свыше 1,5 си или с дли
ной ости от 1,0 до 1,5 см, ио с редким 
подшерстком " »

Малоблесгящий, с редким подшерстком, 
длина ости от 1,0 до 1,5 см 

Рослый, матовый, с редким подшерстком, 
длина ости свыше 1,5 см 

Густой, блестящий, длина волоса от 0,5 
до 1,0 см

Ровный, грубый, блестящий, длина волоса 
свыше 1.0 до 2.0 см или матовый к редко
ватый с длиной волоса 0,5 до 1,0 см 

Высокий, блестящий, длина волоса свыще
2.0 см или матовый с длиной волоса от
1.0 до 2.0 см 

Густой 
Менее густой

иестрижсвая

стриженая

Каракуль чистопо
родный крашеный

Первый

Второй

Первый

Второй

П

ПП

Мягкий, густой, однородный, неперерос- 
ший или с густым пухом и частой прямой 
остью или густой о- кольчатыми, а также 
горошковидныын завитками или с мул рис- 
тым рисунком

Недостаточно мягкий, менее густо* и ме
нее однородный или с менее густым пухом 
и редкой прямой остью или слабыми коль
чатыми и горошковиднымн завитками или 
муармстым рисунком

Мягкий, густой, однородный. Допускается 
небольшое количество остевых волос 

Редкий, неоднородный с наличием зна
чительного количества ости 

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
плотные, упругие полукруглые вальки сред
ние по ширине, длинные к средние по длине 

Рисунок четкий, параллельио-кокцентрк- 
чеекня или параллельно прямой 

Густой, шелковистый,' блестящий. Завитки: 
плотные, упругие, средине по ширине, длин
ные и средние по длине вальки 

Допускается незначительное количество 
гривок
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Продолжение табл. 3

Нагиев оааяв« 
■яда мехе Сорт Характеристика волос «того вокров*

Каракуль чистопо- Е Густо*, шелковистый, блестящий. Завитая:
родный крашеный плотные, упругие, средние по ширине, длин

ные вальки. Допусхается незначительное 
количество гривок

ЕА Густой, шелковистый, блестящий Завитки: 
плотные, упругие, широкие, длинные, сред
ине и короткие вальки, переходящие ко
роткие вальхн и бобы с незначительным ко
личеством гривок

ЕЕ Недостаточно густой, слабошслковнстый, 
слабоблестящий. Завитки: недостаточно уп
ругие, средние по ширине, короткие вальки 
иногда вперемежку с гривками или бобы, 
переходящие в кольца 

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
упругие, длинные и средние по длине узкие 
вальки вперемежку с узкими гривками, пе
реходящие в короткие, узкие вальки алн 
гривки

Недостаточно густой, слабошелковистый 
слабоблестящнй. Завитки: недостаточно уп
ругие, узкие, короткие вальки иногда впе
ремежку с гривками, переходящие и кольца 
или горошек. Завитки в основном мелкие

И

ИИ

3 Густой, шелковистый, блестящий. Завиткм: 
недостаточно плотные и упругие, средние по 
ширине и длине вальки,‘переходящие в ко
роткие вальки и бобы. Допускается незна
чительное количество гривок

33 Недостаточно густой, слабошелкоанстый 
недостаточно блестящий. Завитки: недоста
точно плотные, упругие, средние по длине и 
ширине вальки, переходящие в слабозавнтые 
бобы или кольца. Допускается незначитель
ное количество гривок

333 Недостаточно густой, малошелковистый, 
слабоблсстяшяй. Завитки: слабоупругие или 
рыхлые, средине слабозавитыс вальки и бо
бы, переходящие в кольца 

Густой, шелковистый, блестящий. Завигхи: 
упругие узкие и средние по д ар и м , длин
ные и средние по длине ребристые вальки 
или гривки, или такие же завитки вперемеж
ку с полукруглыми вальками, переходящие 
в средине и короткие по длине ребристые 
вальки и гривки

т

ТУ Г устой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
ребристые вальки или гривки широкие, длин
ные, средние и короткие, или такие же за
витая вперемежку с полукруглыми валь
ками, переходящие в широкие, средине 
н короткие по длине гривки и ребристые 
вальки вперемежку с бобами
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Продо.мкекие табл. 3

Наименование 
«Ида меха Сорт Характеристика волосяного покров»

Каракуль чнетопо- ТТ Густо! или недостаточно густой, слабо-
родиый крашеный шелковистый, недостаточно блестящий. За

витки: недостаточно плотные, узкие и сред
ние гривки или такие же завитки вперемеж
ку с веполиозавитымн вальками, перехо
дящие в гривки и ласы, иди крупные широ
кие гривки

ТТТ Недостаточно густой, малошелковистый, 
слабоблестящий. ЗайИтки: слабоупругие 
гривки разных размеров, переходящие в 
расплетистые гривки, ласы

Л Густой, шелковистый, блестящий, нес
колько переросший. Завитки: плотные и не
достаточно плотные, широкие, средние н ко
роткие вальки с незначительным количест
вом гривок, переходящие в короткие вальки 
и бобы, или плотные бобы

л л Густой, шелковистый или недостаточно 
шелковистый, блестящий или . недостаточно 
блестящий, несколько переросший. Завитки: 
недостаточно плотные, средине по ширине 
короткие вальки, переходящие в средние бо
бы, гривки или кольца, или недостаточно 
плотные бобы

л л л Густой, шелковистый или малошелковис- 
гый, блестящий или слегка стекдовидноблес- 
тящнй. Завитки: широкие, несколько придав
ленные короткие вальки вперемежку с круп
ными бобами или широкими гривками, пе
реходящие в короткие гривхи н придавлен
ные бобы

ЛБ Густой или недостаточно густой, мэлошел- 
ковнетый, слабоблестящий. Завитки: рых
лые, широкие, короткие вальки, разных раз
меров бобы и кольца, переходящие в рас
плетистые кольца

С Густой, шелковистый, блестящий. Завитки; 
плоские, средине по ширине, дли иные и ерет
ике по длине валыш вперемежку с плоски
ми гривками, переходящие в короткие плос
кие завнгхи

СТ Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
плоские, широкие, длинные и средине по 
длине вальки вперемежку с плоскими грив
ками

сс Недостаточно густой, шелховистый, блес
тящий. Завитки: плоские вальки и гривки, 
переходящие в ласы

Недостаточно густой, малошелковнегый. 
слвбоблестящий или стекловидиобдестящий. 
Завитки: плоские вальки и гривки, перехо-

ссс

1 дящие о ласы
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Продолжение табл. 3

Наннеяомяие 
Щ | Mtxn Хзрактерктака аолосхного покрои

Каракуль чистопо
родный крашеный

Каракуль чистопо
родный серый

Д '

У

УУ

Первый: 
полукруг
лая типа 
жакета пер
вого
полукруг
лая типа 
жакета мос
ковского 
полукруг
лая типа 
жакета тол
стого

ребристая

кавказская

Второй:

Грубый, матовый. Завитки: разной упру
гости кольца, горошек и штопор, переходя
щие в мелкие кольца и штопор 

Густой, шелковистый, блестящий, Завитки: 
плотные, упругие разной ширины и длины 
вальки или такие же, но плоские вальки, а 
также гривки, переходящие в средние и ко
роткие по длине вальки, гривки иля такие 
же, но плоские завитки 

Недостаточно густой, шелковистый, бле
стящий. Завитки: недостаточно плотные,
слабоупругке, разные по ширине, средние к 
короткие по длине вальки или такие же, 
но плоские завитки, а также гривки или 
бобы, переходящие в плоские завитки, ласы

Г устой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
плотные полукруглые средние по ширине, 
длиииас или средине по длине вальки, пере
ходящие в короткие вальки и бобы. Допус
кается незначительное количество гривок 

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
плотные средине и короткие вальки, пере
ходящие в короткие ввльки и бобы. Допус
кается незначительное количество гривок 

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
плотные широкие вальки в преобладающем 
количестве и бобы, переходящие в короткие 
вальки и бобы. ДопускаеЛя незначитель
ное количество гривок 

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
в преобладающей количестве гривки или 
ребристые вальки вперемежку с полукруг
лыми вальками

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
в преобладающем количестве длинные или 
средне плоские вальки и гривки разной ши
рины, переходящие в короткие плоские валь
ки или гривки, или плоские бобы 

Густой, шелковистый, блестящий, нес
колько переросший. Зввитки: ввльки разной 
ширины и длины, бобы средние или круп
ные или несколько придавленные короткие 
вальки с крупными бобами, а также с не- 
персросшим волосяным покровом с крупны
ми или средними бобаыв- Допускается нез
начительное количество гривок 

Густой и недостаточно густой, малошел- 
ковнетый, слабоблестящий. Завитки: слабо- 
упругие разных • размеров вальки, бобы, 
гривки, а также упругие крупные и средние 
кольца. Допускаются ласы
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Продолжение табл. 3

Иавмеиошмнс 
м д а  маха

Характарястяха вохосаного ооаром

Каракуль чистопо
родный цветной ок
раски сур

Первый:
полукруг
лая

ребристая

плоская

кавказская

Второй
полукруг
лая

ребристо
плоская

Каракуль чистопо
родный цветной дру
гих однотонных окра
сок я пестрый и ка
ракуль чистопород
ный, крашенный в 
цветные тона

Первый

Второй

Густой, шелховнегый. блестящий с четко 
выраженной уравненной охраской сур. За
витки: плотные .упругие разной длины и ши
рины вальки в преобладающем количестве с 
незначительным количеством гривок, пере
ходящие в плотные крупные и средние бобы 
в грнвки

Густой, шелковистый, блестящий с четко 
выраженной уравненной окраской сур. З а 
витки: плотные разной ширины н длины 
грнвки, а также грнвки в преобладающем 
количестве вперемежку с ребристыми н по
лукруглыми вальками

Густой, шелковистый, блестящий с  четко 
выраженной уравненной окраской сур. За 
витки: длинные плоские вальки разной ши
рины. переходящие в короткие плоские ввль 
ки, а также плоские вальки вперемежку с 
плоскими гривками, переходящие в любые 
плоские завитки

Густой, шелковистый, блестящий с четко 
выраженной уравненной окраской сур. За
витки: недостаточно плотные, несколько пе
реросшие вальки или средние н крупные бо
бы. переходящие в слабозавитые бобы, а 
также непсрсросшие плотные бобы.

Недостаточно густой, сллбошелковкстыЯ. 
недостаточно блестящий с четко выраженной 
и уравненной окрасхой сур. Завитки: не
достаточно плотные разной ширины корот
кие вальки или бобы разного размера, пере
ходящие в слабозавише бобы, кольца, го
рошек или грнвки

Недостаточно густой, слабошелковисшй, 
недостаточно блестящий с четко выражен
ной и уравненной окраской сур. Завитки: 
разной ширины и длины плоские вальки и 
гривки или грнвкн в преобладающем коли
честве вперемежку с ребристыми и полу
круглыми вальками. Допускаются ласы 

Густой, шелковистый, блестящий. Завитки: 
плотные вальки разной длины и ширины впе
ремежку с гривками или плоские длинные и 
средние вальки и грнвки. или плотные круп
ные и средние бобы, переходящие в бобы и 
гривки

Недостаточно густой, слабошедковнсгый. 
недостаточно блестящий. Завитки: разной 
ширины короткие, плоские вальки или бобы 
развых размеров, переходящие в слабоза
витые бобы, кольца, горошек, гривки, ласы 
пли упругие хрупные и средние кольца
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Продолжение табл, t

Нанчеиомяне 
■вд« мех* Сорт Характеристик* ьзлоеяного еокрооа

Каракуль—метис Е Густой, малошелковистый, слегка стекло-
черный крашеный видноблестящий или сдабоблестящий. За

витки: средние по длине и ширине упругие 
вальки или такие же вальки вперемежку с 
гривками, переходящие в короткие вальки, 
средине бобы и гривки.

ЕЕ Густой, малошелхбвистыА. стекловидно- 
блестящий или слабостекловидиоблестящий. 
Завитки: средние по длине н ширине упру
гие вальки, переходящие в хороткие, сред
ней ширины меиее упругие вальки, бобы и

ЕА
гривки.

Густой, малошелковистый.,, стекловидно- 
блестящий или слабостеклоайдноблестяший. 
Завитки: широкие вальки или плотные бо
бы с незначительным количеством гривок, 
переходящие в бобы и гривки.

3 Густой, малошелковистый, слабоблестя
щий иля стскловндноблестящий. Завитки: 
средние или короткие по длине и средние по 
ширине вальки, иногда вперемежку с гривка
ми, переходящими в бобы и грквхи

33 Менее густой, малошелковистый, стекло- 
видноблестяшнй. Завитки: короткие или 
средние по длине и средние по ширине, не
достаточно упругие вальки или недостаточно 
плотные бобы, переходящие в слабые бобы 
или кольца.

333 Недостаточно густой, малошелховнетый, 
слабостекловидиоблестящий. Завитки: круп
ные или средние, недостаточно плотные или 
рыхлые слабозавитые бобы, переходящие в 
кольца.

Т Густой, мадошедковисгый, стекловидно- 
блестящий. Завитки: длинные и средние по 
длине, широкие и средние по ширине грнвкн 
вперемежку с ребристыми полукруглыми 
вальками или широкие гривки вперемежку с 
ребристыми вальками и бобами; переходя
щие в короткие ребристые вальки и гривки 
или широкие, менее упругие гривки н бобы.

ТТ Менее густой, грубоватый, слабостекло
видиоблестящий. несколько переросший. 
Завитки: широкие или средние, недостаточ
но упругие вальки и гривки, переходящие в 
ласы.

Л Густой, малошелховнетый или слабостей- 
довидиоблестищмй, несколько переросший. 
Завитки: короткие, широкие недостаточно 
упругие вальки с незначительным количест
вом гривок или крупные бобы.
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Продо.<жение табл. 3

H*UU«RO»IUU«
пиля М«Х( Сорт Характеристика волосяного зокром

Каракуль—метис 
•серный крашеный

ЛЛ

ЛЛЛ

ЛБ

С

СС

ССС

д
ЗА

Каракуль—мсгис 
цветной некрашеный 
и крашеный

Первый

Второй

Недостаточно густой, малошелковнстый, 
сдвбостекловилиоблестящмй или стехдовид- 
ноблесгящий, слегка переросший. Завитки: 
недостаточно плотные, средине и крупные 
бобы, переходящие в кольца.

Густой, стекловидкоблссгищий, слегка пе
реросший. Завитки: широхие. несколько при
давленные короткие вальки вперемежку с 
крупными бобзми или широкими гривками, 
переходящими в придавленные бобы я  ши
рокие гривки.

Недостаточно густой, грубый, слабошел- 
когтистый, матовый, слегка переросший. За
витки: рыхлые бобы и кольца или рыхлые 
слабые кольца.

Густой, недостаточно шелковистый, слабо- 
стекловидноблсстяший. Завитки: длинные и 
средние по длине, средние по ширине, плос
кие вальки вперемежку с плоскими гривка
ми. переходящие в короткие плоские вальки 
вперемежку с плоскими гривками

Допускаются ласы общей площадью до 
1,5% от площади изделия.

Недостаточно густой, малошелковнстый. 
слабое те кловкднобдеетящий. Завитки: ко
роткие, плоские вальки, иногда вперемежку 
с плоскими гривками, переходящие в ласы. 
Рисунок недостаточно отчетлив.

Недостаточно густой, слабошедковистый, 
матовый или стехлоаидноблестящий. Завит
ки: широкие, плоские вальки и гривки, пере
ходящие в расплывчатые, плоские вальки к 
ласы. Рисунок ие отчетливый.

Недостаточно густой Грубый, матовый. 
Завитки: горошек, штопор.

Грубоватый переросший стекловиднобле- 
стящий или матовый. Завитхи: крупные и 
средине рыхлые бобы, переходящие в ласы.

Густой, малошелковнстый, грубоватый, 
слабостеклоаидноблестящий или стекловид- 
ноблестящий. Завитки: упругие или менее 
упругие разной длины н ширины вальки, 
иногда вперемежку с гривками, гривки или 
недостаточно упругие плоские вальки или 
плотные бобы, переходящие в более плоские 
кальки или слабозавнтые бобы, или корот
кие гривки.

Густой или недостаточно густой, малошел
ковистый, грубоватый, ела бостекдовид не
блестящий или стекловидноблестящий. За
витхи: недостаточно упругие, разной ширины
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Продолжение табл. $

Нааиакоааине 
> ш  меля Сорт, Харахттрвстака аолосляого аокрояа

Каракуль—метис 
цветной некраше
ный и крашеный

Второй и длины вальки, бобы или короткие плос
кие вальки, переходящие в. рыхлые бобы, 
кольца н ласы, плотные крупные и средине
КОЛЫ!*. -

Блестящий или стекловидиоблестящий. 
Завитки: вальки, бобы, кольца

Части каракуля, 
превышающие раз-

Первый

меры скорняжного 
лоскута и пластины

Второй Слабоблестящнй или стекловидиоблестя- 
щив. Завитки: гривки, горошек, ласы

из них Третий Матовый или стекловидиоблестящий. З а 
витки любых типов

Пластины и» скор
няжного лоскута ха-

Первый Блестящий с завитками различных типов 
и ыуарястостя

Менее блестящий, матовый с завитками 
различных типов и ласами

ракуля Второй

Пластины меховые 
яа искусстаемшой ос-

Первый Густой

вове Второв Менее густой

Пр и меч ани я :
1. Изделия из чистопородного крашеного каракуля сортов Д, УУ в метис- 

яого черного крашеного каракуля сортов Д. ЗА должны изготовляться по сог
ласованию с потребителем.

2. Изделии комбинированные с кожей или другими материалами, а также с  
расшивкой сортируют по меху.

3. Изделия из частей шкурой кроме каракуля, превышающих размеры скор
няжного лоскута, подразделяют на сорта а соответствии с требованиями, предъ
являемыми к каждому виду в табл. 3.

• (Измененная редакция, Изм. J* 2, 3).
2.20. В зависимости от пороков кожевой ткани и волосяного 

Покрова нагольные жилеты из шубной овчины подразделяют на 
три сорта, а нагольные жилеты из овчины под «велюр» — на 1-й 
и 2-й сорта в соответствии с табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Сорт

- Наамехоааяас пороха
1 а 3

Пашины к плешины, закрытые накладками до 
1,6 дм* каждая, шт.. ве более 4 6 8

Домины, закрытые накладками, шт., не более 
Бездичины, заросшие оспины, накостыши, шт.,

3 5 8

не более • 3 6 10
Подрези, хожеедниы, не обнажающие волося

ных луковиц, шт., не более 4 8 12
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Продолжение табл. 4
Сорт

Нммааовааас лером
1 2 э

Швы на расстояния м  менее 5 см от шва сое
динения деталей 3 6 8

Разногой окраски кожеяой ткани Не до- Допускается

Отдуюистосгь от края инза. см. не более

пускает
ся
15 25 50

Незначительная редховолосость Не до- Допускается
пускает

ся

П р и м е ч а н и е .  За единицу измерения пороков принимают:
для линейного порода — б см;
для порока, измеряемого по площади. — 25 см*.
2.21. В зависимости от размеров пороков жилеты с меховым 

верхом подразделяют на группы в соответствии с требованиями, 
указанными в табл. б.

, Т а б л и ц а  Ь
Размеры пороаов для групп

Нышмоммаи вала кем Наимепоаааае порока
I И III IV

Шкурки мелких гры- Шаы, заметные со До 0,25 0.2€— 0.78- Г.26—
зуиой. кроляка, козлика, 
жеребка, опоек меховой, 
овчине меховая, лямка

стороны волосяного по
крова, общей длины к 
длине деталей

0.75 1.26 2.00

Шкурки мелких грызу- Бнтость волосяного по- Не до- До 5 .1 - 10,0—
нов. кролика нестриже
ные

крова обшей площадью 
к площади детали, % 

Застриги обшей ало-

пуска
ется

5.0 10.0 15,0

Пластины меховые на До 0.5 0 .6 - 1.1— 2.0—
искусственной основе щадыо к плошали дета

ли, %
1.0 2.0 3.0

Каракуль чистопород
ный серый и цветной не
крашеный н крашеный

Изреженное располо
жения завитков

Не допус
кается

До
пус
ка-
ется

П р и м е ч а н и е .  Швы. соединяющие отдельные детали, пластины, а также 
швы. применяемые при сложных методах расхроя, не учитывают.

Изделия из частей шкурок, превышающих размеры скорняжного лоскута, 
иа группы пороков не подразделяют.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
2.22. Изделия улучшенного качества с индексом «Н» должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям первого 
сорта группы «первая*;
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изделия из каракуля чистопородного — требованиям, предъяв
ляемым к изделиям сортов П, ПП, Е, ЕА, И, 3, Т, ТУ, Л, С:

изделия из каракуля-метис — требованиям, предъявляемым к 
изделиям сортов Е, ЕЕ, ЕА, 3. Т, Л, С;

на жилетах не допускается ниточное крепление накладок.
(Измененная редакция, Изм. J4 3).
2.23. (Исключен, Изм. Лк 3).

J. П РАВИЛ А  ПРИЕМКИ

3.1. Приемку меховых жилетов производят партиями. Партией 
считают количество жилетов, изготовленных из одного вида меха, 
оформленных одним документом о качестве.

3.2. При приемке каждое изделие должно подвергаться про
верке на соответствие требованиям настоящего стандарта.

4. М ЕТО ДЫ  ИСПЫ ТАНИЯ

4.1. Изделие осматривают на манекене или столе в расправ
ленном виде. Изделие обмеряют, проверяют качество волосяного 
покрова верха или подкладки, правильность соединения деталей 
н качества швов.

4.2. Определение измерений изделий и измерение пороков на
изделиях проводят металлической рулеткой или линейкой с ценой 
деления 1 мм. >

(Измененная редакция, Изм. Jm 3).

J. М АРКИ РО ВКА , УП А К О В К А , ТРАНСПО РТИРО ВАНИЕ И  ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 19878—74 с дополнениями: цифровые и буквенные обо
значения характеристик качества должны быть нанесены в соот
ветствии с требованиями нормативно-технической документации на 
меховые выделанные шкурки, из которых изготовлены изделия.

Размер изделия проставляется полными величинами размерных 
признаков роста, обхвата груди, обхвата бедер (для женщин); 
роста, обхвата груди, обхвата талии (для мужчин).

При маркировке жилетов из частей шкурок, превышающих раз
меры скорняжного лоскута, в реквизите «группа пороков* должно 
быть проставлено буквенное обозначение «К».

(Измененная редакция, Изм. 3).



ГО СТ 11217— 7* Стр. 17

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

P t lM ip M  « рост» М »И»»И , М Г М М Ш 1  N комбинированных ж м м то в  
•  аваисимости от абсшовтиых величии раэмармых признаков тмпоаых 

ф игур женских и мужских приведены в табл. 1 и 2

Т а б л и ц а  I

Риисэяиа
признак Абсолютные величины размерных признаке» женских ж ил с то»

Обхват
г а | Ж |груди, см 

Обхват
88 92 100 104 108 [Щ 116 120 124 132 136

бедер, см 96 1W 1л21 108 112 116 г а 124 128 132 г а 140 144

Рост, см I46 НС 146

152 152

158 158 158 158 158 158 158 158 158 158

- - ~ 164 164 164 г а 164 164 164 1Ж 1 164 164

170 170 170 —- - 170 170 170 170 - - —

— — —
176

176 — — — — — — — —

Т а б л и ц а  2

Р*»м<9«ыЯ
прюиак Абсолютны* величины ромермых гряаиАкоа мужскжх жилетов

Обхват 
груди, см 

Обхват 
талии, см

88 92 96 | '0 0 | 104 108 D3S 116 120 124

70 76 82 г а 94 100 1 106 | 112 118 124

Рост, см 158 158 158 158 - — — — - —

- - - - 164 164 ■ - - — -

170 170 170 Е Э — — 170 170 170 —

176 — — — 176 176 |17б | 176 176 176

- 182 182 182 — — - — 182 —

- - - - 188 188 188 188 — —
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П р и м е ч а н и я :
1. Мужские и женские комбинированные с трикотажным полотком жилеты 

изготовляют двух размеров 88-^00  и 104— П6 в соответствии с табл. I и 2.
2. В таблицах 1, 2 рамкой обведены размерные признаки для проектирова

ния одежды.
3. В таблице ! размерные признаки 96—104—158 см предусмотрены для про

ектирования женских жилетов размеров 88—104 ростов 140—176, размерные 
признаки 112-120—164 для размеров 108—120 ростов 158—176, размерные 
признаки 128—136—164 для размеров 124—136 ростов 158—176.

4. В таблице 2 размерные признаки 100—88— 170 см предусмотрены для 
проектирования мужских жилетов размеров 88—104 ростов 158—188, размер
ные признаки 112—105—176—для размеров 108—124 ростов 164—188.

5. На типовые фигуры, кс включенные в приложение, выпуск жилетов даяжея 
осуществляться по заказам торгующих организаций при условии, что эти ти
повые фигуры установлены ГОСТ 17522—72, ГОСТ 17521—72.

(Введен дополнительно, Иэм. 7* 3).
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