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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20 июля 
1982 г. Не 2757 срок действия установлен с 01.07. 1982 г.

до 01.07. 1990 г.

Несоблюдение стандарта преслодуется по эакоиу

Настоящий стандарт распространяется на пластмассы н уста
навливает метод определения ползучести при одноосном растяже
нии.

Сущность метода заключается н приложении к испытуемому 
образцу постоянной растягивающей нагрузки в течение длительно
го времени в условиях постоянной температуры и влажности. По
ведение пластмасс при испытании на ползучесть при растяжении 
характеризует прочность их при долговременном воздействии ста
тической нагрузки. Результаты испытаний на ползучесть при рас
тяжении могут быть использованы для прогнозирования поведе
ния деталей из пластмасс (их деформацию и разрушение) в слу
чае одинаковых условий испытания и применения пластмасс.

Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, 
приведены в справочном приложении.

Стандарт не распространяется на ячеистые пластмассы.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2897—81.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

I.I. Для испытания на ползучесть используют образцы в соот
ветствии с ГОСТ 11262—80, если в нормативно-технической доку
ментации на конкретную продукцию нет других указаний.

!.2. Число образцов, взятых для испытания, для каждого уров
ня напряжений должно быть нс менее трех.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 198?
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г. АППАРАТУРА

2.1. Испытательная машина, обеспечивающая испытание на 
ползучесть при комнатной или повышенной температуре и состоя
щая из следующих основных частей: захватов для крепления об
разца, нагружающего механизма и прибора для измерения удли
нения.

2 11. Нагружающий механизм должен обеспечивать быстрое, 
плавное и воспроизводимое приложение постоянной одноосной рас
тягивающей нагрузки с погрешностью не более 1%.

2.1.2. Захваты должны обеспечивать надежное крепление об
разцов без проскальзывания при приложении нагрузки и совпаде
ние продольной оси образца с направлением растяжения и не дол
жны вызывать разрушения образца.

2.1.3. Прибор для измерения удлинения, контактный или бес
контактный, нс должен вызывать на образце нежелательных де- 
■формаций, царапин и других видимых дефектов или нагрева и хи
мические изменения материала. При иепщаниях до разрушения 
образца рекомендуется для измерения удлинения пользоваться

"Бесконтактной оптической системой на принципе катетометра и 
прибором для автоматической регистрации времени.

2 2. Прибор для измерения ширины и толщины образца должен 
обеспечивать изхтеренне с погрешностью не более 0,01 мм. При из
мерении толщины образца прибор не должен оказывать давление 
на него более 0,03 МПа.

2.3. Устройство для термостатнроваиня должно обеспечивать 
проведение испытания при температурах до 300°С с погрешностью 
± 3 СС, а также градиент температур по всей длине рабочей части 
образна не более 1°С. если в нормативно-технической документа
ции на конкретную продукцию нет других указаний.

Рекомендуется пользоваться прибором для автоматической за
писи температуры в течение всего испытания

2.4. Специальная камера должна обеспечивать поддержание 
постоянной влажности с погрешностью не более 5% от заданного 
.значения относительной влажности.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Проводят предварительную подготовку образцов (напри
мер. термообработку, кондиционирование до постоянной влажно
сти) по условиям, указанным в нормативно-технической докумен
тации на конкретную продукцию.

3.2. Размеры образцов замеряют по ГОСТ 11262—80.
3.3. Метки на образце наносят по ГОСТ 11262—80. При при

менении оптических приборов измерения расчетную длину на об-
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разце допускается ограничивать с помощью специальных метал
лических струбцинок с выгравированными метками, по которым 
измеряют деформацию.

3.4. Образцы закрепляют в захваты так, ч!обы продольная ось 
образца совпадала с линией, соединяющей точки крепления захва
тов на испытательной машине.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Испытания проводят при температуре (23±2)°С  и относи
тельной влажности (50±5)% , если в нормативно-технической до
кументации на конкретную продукцию нет других указаний. При 
отсутствии автоматической регистрации температуры, ее проверя
ют в начале испытания и затем не. менее трех раз в сутки до уста
новления ее значения в заданных пределах. После чего темпера
туру проверяют реже.

Если не предусмотрена предварительная подготовка образцов 
(п. 3.1), то одновременно с основным испытанием проводят испы
тания (измерение длины) контрольного ненагруженного образца, 
свойства которого аналогичны свойствам испытуемого образца, по 
условиям, указанным в нормативно-технической документации на 
конкретную продукцию.

4.2. Напряжение (номинальное) выбирают из следующего ря
да величин— 1,0; 3.0; 5.0; 7,5; 10 МПа н далее через каждые 
5,0 МПа, если в нормативно-технической документации на кон
кретную продукцию нет других указаний.

4.3. До начала приложения испытательной нагрузки для уст
ранения люфтов испытательной машины к образцу прикладывают 
предварительную нагрузку (не более 10% от испытательной на
грузки), которая не должна вызывать измеримое удлинение об
разца.

4.4. Приложение нагрузки к испытуемому образцу должно осу
ществляться плавно, без толчков. Скорость нагружения, опреде
ляемая в момент приложения полной нагрузки к образцу, в серии 
испытаний одного материала должна быть одинаковой. Время 
приложения полной нагрузки к образцу не должно превышать 10 с  
после начала приложения нагрузки, предпочтительным яиляется 
время от 1 до 5 с.

4.5. Начальное относительное удлинение рекомендуется опре
делять через промежуток времени, равный 10-кратному от време
ни, необходимого для’ полного нагружения образца, если в норма
тивно-технической документации на конкретную продукцию нет 
других указаний.

•1.6. Удлинение образца регистрируют прибором автоматиче
ской записи. При ее отсутствии момент измерения удлинения под
бирают в зависимости от кривой ползучести.
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Рекомендуется измерять удлинение через !, 3, 10, 30, 100 ч с 
погрешностью промежутков времени ±3% и так далее с таким 
расчетом, чтобы логарифм времени изменялся примерно на 0,5. 
Допускается измерение удлинения по изменению зажимной длины 
образца.

4.7. Образец разгружают и измеряют восстановление его дли
ны аналогично измерению удлинения. Если при испытании к об
разцу прикладывалась предварительная нагрузка, то измеряют 
восстановление его длины при ее действии.

4.8. После окончания испытаниня проверяют появление шеек 
на образцах после снятия нагрузки. Образцы, у которых невоз
можно установить момент образования шеек, а также образцы ти
пов 1 и 2 по ГОСТ 11262—80, которые разрушаются или на кото
рых образуются шейки за пределами расчетной длины, в расчет 
не принимают.

Момент возникновения шейки определяет время потери жест
кости материала, а номинальное напряжение является предельным 
напряжением, которое в течение следующего времени приведет к 
потери жесткости материала.

5. ОБРАБОТКА РБЗУЛЬТАТОВ

5.1. Напряжение (номинальное) (о) в .МПа 
формуле

о —

вычисляют по

где F — нагрузка, Н;
Ло— начальное поперечное сечение образца, мм2.
5.2. Суммарное относительное удлинение е ( 0 .  е'(/) и относи

тельное уменьшение суммарного удлинения при упругом восста
новлении *»(/). е • (/) вычисляют по формулам:

Л t Л V МъО)суммарное относительное удлинение во времени / е (/) =  ——

или в процентах t ' t =  ^ ^ --1 0 0 ;
и

относительное уменьшение суммарного удлинения при упругом 
. г iv A U(i)восстановлении во времени t ев (О =

ч

или в процентах М 0 = ~ Ш - - н х > ,
«I

где Д /о (0 - / ( / ) —./о — суммарное удлинение, мм;
Д /|(0  =*/|—/(f)  — уменьшение суммарного удлинения, ми;

l { t ) — расчетная длина образца в заданный мо-
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мент испытания (момент снятия нагрузки), 
мм;

/0 — начальная расчетная длина ненагруженно- 
го образца, мм;

/, — расчетная длина образца во времени t пос
ле снятия нагрузки, мм.

5.3. Среднюю скорость ползучести при растяжении ftkt(/|. /2) в 
%-ч~', среднюю скорость упругого восстановления Л*(7ь h)  
в % -ч-1. показатель ползучести при растяжении К в ПР0'
центах и показатель упругого восстановления К » (*i> 0 ) ° процен
тах вычисляют по формулам:

средняя скорость ползучести при растяжении

/См(Л, f » ) - ett;}~ e(M -100.
tr—tl

средняя скорость упругого восстановления

/(„(/,, юо,
ti—tx

показатель ползучести при растяжении

Кт (/», h )  =. Zzi& z J iL f bU i) . 100= S&J b f l 'lL .ioo,
е(Г,)

показатель упругого восстановления

/С; (/,, t2) =  — ‘-J- -100= ei (/‘i - e.L(frj.ioo , 
е»(б)

где е(Л) и е (h) — суммарные относительные удлинения (безраз
мерные значения), наблюдаемые соответст
венно во время t\ и t2\

eB(*i) и е»(/2) — относительные уменьшения суммарного удли
нения при упругом восстановлении, наблюда
емые соответственно во время снятия нагруз
ки 11 и t2 от момента снятия нагрузки.

5.4. Модуль ползучести при растяжении £ и ( 0  в МПа и подат* 
ливость при ползучести при растяжении /« ( / )  в М Па-1 вычисля
ют по формулам:

модуль ползучести при растяжении

£kt(0

податливость при ползучести при растяжении

М О
I

М 0 - .  ...
где о — номинальное напряжение, МПа;
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e (/)  — суммарное относительное удлинение (безразмерное) во 
времени t.

П р и м е ч а н и е .  При испытании модуль ползучести и податливость частично 
зависят от напряжения. При определении модуля ползучести и податливости, 
скорости и показателя ползучести необходимо указать условия их определения 
(температуру, влажность, напряжение).

5.5. Кривую ползучести при растяжении (упругого восстанов
ления) — зависимость между относительным удлинением и време
нем (черт. 1о) изображают на графике в логарифмических коор
динатах (черт. 16). Для определения результатов испытаний вме
сто кривой ползучести при растяжении допускается использовать 
кривую зависимости модуля ползучести при растяжении от време
ни (черт. 2) или зависимость податливости при ползучести при 
растяжении от времени.

Кривые ползучести и упругого восстановления

а
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Кривые «Суммарное относительное удлинение — время»

Показаны стадии ползучести, разгрузки а упругого восста- 
номемкя

Черт. I
Кривые «Модуль ползучести при растяжении— время»

Черт. 2
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5.6. Изохронную кривую «напряжение — суммарное относитель
ное удлинение» строят способом, указанным ниже.

Из серии кривых ползучести, полученных при приложении не
скольких уровней напряжений при постоянной температуре и вла
жности, определяют для различных величин напряжений суммар
ное относительное удлинение при заданном времени (промежутке).

По соответствующим значениям напряжений (о), нанесенным 
по оси У. и суммарным относительным удлинениям, нанесенным по 
оси X, строят изохронную кривую зависимости напряжения и сум
марного относительного удлинения (черт. 3).

Изохронные кривые 

«Напряжение (номинальное) — 

суммарное относительное удлинение»

Черт. 3
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5.7. Изометрическую кривую «напряжение — время» строят 
способом, указанным ниже.

Из серии кривых ползучести, полученных при приложении не
скольких уровней напряжений при постоянной температуре и влаж
ности, определяют для различных величин напряжения время до
стижения заданного суммарного относительного удлинения. По со
ответствующим величинам Iga (или о), нанесенным по оси У, и lg/, 
нанесенным по оси X. строят кривую зависимости напряжения и 
времени (черт. 4).

Изометрические кривые «Напряжение (номинальное) — 
время*. Сплошная линия — кривая «напряжение (номигвд.%- 

иое) — время до разрушения»

Черт. 4

5.8. Обработка результатов испытания зависит от цели испы
тания. Для определения ом /*(0 или ов>(0 применяют статистиче
скую обработку результатов.

5.9. Результаты испытаний записывают в протокол, который 
должен содержать следующие данные:

наименование и марку испытуемого материала;
число образцов;
способ и дату изготовления образцов;
место и направление вырезки образца по отношению к направ-
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денню армирующих слоев в стеклопластике и к направлению вы
тяжки в других анизотропных материалах; 

форму н размеры образцов; 
расчетную длину образца; 
условия и дату кондиционирования образцов; 
тип устройства для измерения удлинения и метод измерения; 
тип нагружающего устройства;
условия испытания (температура, влажность и продолжитель

ность) ;
величину предварительной нагрузки;
напряжение (номинальное) на образце и его процент от разру

шающего напряжения; 
скорость нагружения;
числовую или графическую запись о сохранении постоянных 

условий испытания;
числовую или графическую запись о измеренных значениях уд

линения и о интервалах между отдельными измерениями;
условные определения данного показателя: момент времени в 

часах, значения суммарного относительного удлинения е'(Л) и 
e'(/j) в процентах и соответствующие им моменты времени /1 и /2; 

время до разрушения; 
скорость разгрузки;
числовую или графическую запись о ходе восстановления; 
дату испытания;
обозначение настоящего стандарта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПОЯСНЕНИЕ К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ

Т е р н и и Символ Единица
и зм е р е н и я Опр.’дслеии»

1. Ползучесть _ Суммарное удлинение,
развивающееся во време
ни под воздействием по
стоянной нагрузки

2. Толщина об- а ММ Среднее арифметнчес-
разил кое не менее трех кзмс-

рений в пределах расчет
ной длины / 1 образца пс-
ред испытанием

3. Ширина об
разца

4 Начальное по-

Ь ММ То же

А* ММ1 Произведение толщины
перечное сечение 
образца

а на ширину b

5. Растягиваю- F н Нагрузка, действую
щая на образен в каж-щая нагрузка
дый момент испытания

6. Напряжение а МПа Нагрузка, действую-
(номинальное) шая на образец, отнесен

ная к площади первона
чального поперечного се
чения образца

7. Суммарное д ы о мм Изменение расчетной
удлинение длины /* образца в каж

дый момент испытания t
8. Относительное е Безразмер- Суммарное удлинение.

удлинение чос или % отнесенное к расчетной 
длине образца U

9 Начальное от- г» Безразмер- Относительное у длине-
носительное удлн- ное или % нне через время t, опрс-
ненке деляемое в  п. 45  (посте 

полного нагружения об-

!0. Относктель- ы ( 0 Безразмер-
разца)

Относительное удлпне-
нос удлинение при вое или % ние через время f посте
ползучести при полного нагружения об-
растяжении во разца
время t

z(t) Безразмер-
Сумма начального от-

11. Суммарное ноеителького удлинения
откоси тельное уд- ное и относительного удлинс-
липенис во время t ния при ползучести при

•'(/) %
'

растяжении
То же
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Продолжение

Термин Символ Единица
«керимя Определение

12. Упругое вос
становление

— — Уменьшение суммарно
го относительного удлине
ния во времени после 
снятия нагрузки с образ-

13. Относитель
ное уменьшение 
суммарного удли
нения при упругом 
восстановлении во 
время t

е .(0 Безразмерное
Ц8

Относительное умень
шение суммарного удли
нения при упругом вос
становлении во время t 
после снятая нагрузки с 
образца; относительное 
уменьшение суммарного 
удлинения нмсст две со
ставляющие — мгновен
ную и длительную. Мгно
венная составляющая 
уменьшения определяется 
в тсчоннс короткого вре
мени после снятия на
грузки

t \ 0 ) % То же
14. Скорость уп

ругого восстанов
ления в заданном 
интервале времени 
1»— ft

K ,( tu tx) %-ч • Уменьшение суммарно
го относительного удли
нения в заданном интер
вале времени h —t | пос
ле снятия нагрузки с об-

15. Скорость 
ползучести при 
растяжении в за
данном интервале 
времени h—h

Kfcttfi, h) %-Ч-« •
рззцэ

Увеличение суммарно
го относительного удли
нения в заданном интер
вале времени tt—ti

16. Мгновенная КмОж) % *Ч-‘ Определяется наклоном
скорость ползуче
сти при растяже
нии (упругого вос
становления) во 
времени tx

„ К ,0 о кривой ползучести (уп
ругого восстановления) в 
точке, соответствующей 
времени г,

17. Показатель 
ползучести при 
растяжении

K'kt(tu tx) % Увеличение суммарно
го относительного удли
нения е(/д)— e(lj) в тече
ние промежутка времени 
от 1| до tx, выраженное • 
процентах суммарного 
относительного удлине
ния t ( t %)

18. Показатель 
упругого восста
новления

% Понижение относи
тельного уменьшения 
суммарного удлинения 
e i( t i)—Ce(ti) в течение 
промежутка времени от
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Продолжение.

Термин С у м *  ол
Единица

иаугрсипя Определение

момента снятия нагрузки 
с образца и  до t i .  выра
женное »  процентах от
носительного уменьшения 
суммарного удлинения 
е(М

Отношение напряжения19. Модуль пол- £ « ( 0 МПа
зучести при растя- (номинального) к сум-
Ж С К И И мерному относительному 

удлинению во времени 1
20. Податливость 

при ползучести при 
растяжении

ы о МПа-' Отношение суммарного 
относительного удлине
ния во времени t и на
пряжения (номинально
го)

Напряжение, приводя-21. Длительная < п « ( 0 МПа
прочность при пол- щес к разрушению об-
зучести при растя- разца после истечения за-
женин данного времени t  при за

данной температуре и
влажности

22. Предел под- о  н  е  ( 0 МПа Напряжение, вызываю-
зучести при растя- шее заданное суммарное
женин относительное удлинение 

образиэ е(7) после исте
чения заданного времени 
t  при заданной темпера-
туре н влажности

23. Время пол- i t ч Время между комсн-
зучести том приложения к образ

цу растягивающей на-
грузки к моментом до
стижения заданной вс-
лнчикы суммарного от
носительного удлинения

24. Долговеч- *s> ч Время, прошедшее с
кость момента приложения к 

образцу растягивающей
нагрузки до момента его 
разрушения
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