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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящим стандарт распространяется на копаные и катаные углеродистые, легированные и 
высоколегированные стали и устанавливает методы испытаний и эталонные шкалы дли оценки мак
роструктуры. а также классификацию дефектов макроструктуры н изломов прутков и заготовок 
диаметром или толщиной от 40 мм (наименьшая сторона) до 250 мм (наибольшая сторона) попе
речного сечения.

По соглашению между поставщиком и потребителем установленные настоящим стандартом ме
тодики изготовления макротемплетов и образцов на излом допускается распространить на заготов
ки. поковки и изделия других сечений и размеров. Оценка макроструктуры в этих случаях может 
производиться но эталонам настоящего стандарта, отраслевых стандартов или технических условий. 
По соглашению потребителя с изготовителем стандарт может быть распространен на сталь, получае
мую методом непрерывной разливки.

Необходимость проведения контроля макроструктуры, количество и место отбора проб но дли
не раската слитка, размеры проб после перековки, а также нормы но допускаемым дефектам и пе
речень нсдоиускаемых определяются стандартами на конкретные виды металлопродукции.

В стандарте учтены требования рекомендации СЭВ по стандартизации PC 3029— 72.
В части метода контроля травлением стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2837- -8 I .

(Измененная редакция. Изм. Л* I).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Макроструктуру металла контролируют:
протравливанием специально подготовленных образцов в растворах кислот
Метод основан на различии в траиимости бездефектного металла и участков с  наличном нор, 

ликвации, неоднородности структуры н других дефектов;
изломом специально подготовленных (н том числе дополнительно термически обработанных) об

разцов.
Метод основан на различном разрушении участков металла с  пористостью, флоксиами, пере

гревом, сколами и без них.
Контроль качества металла но излому производят
взамен контроля протравленных образцов, если это предусмотрено стандартами на металлопро

дукцию;
дополнительно к контролю протравленных образцов для проверки классификации макродефек

то а. а также в исследовательских целях
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1.2. Макроструктуру углеродистой (с содержанием углерода до 0 ,3% ) конструкционной стали 
но излому не контролируют.

1.3. Оценку мякротсмплстов н изломов производят осмотром невооруженным глазом. Для уточ
нения классификации дефектов допускается применять двух-, четырехкратное увеличение

2. ОТБОР ПРОБ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

2.1. Макроструктуру металла контролируют по одному н » следующих вариантов.
2.1.1 Прутки и заготовки размером до 140 мм в полном поперечном сечении
2.1.2. Прутки и заготовки размером свыше 140 мм на перекопанных или перекатанных про

бах. если стандартами или техническими условиями не оговорена необходимость контроля о пол
ном сечении — до 250 мм.

2.2. Количество проб и место отбора их по длине н сечению раската слитка (литойзаготовки) 
указываются в стандартах и технических условиях на конкретные виды металлопродукции.

При отсутствии таких указании пробы для контроля отбирают (на заводах-посташцнках ме
талла) от заготовок, соответствующих наиболее загрязненным частям слитка.

Маркировка на пробах и вырезаемых из них образцах должна соответствовать маркировке 
контролируемых заготовок.

Рекомендуется
а) при разливке металла сверху контролировать заготовки от первого и последнего слитков по 

времени разливки; при разливке сифоном заготовки от одного слитка первого и последнего сифо
на; при отсутствии клейма— контролировать заготовки любых слитков;

б) металл вакуумно-индукционной выплавки (I3M) контролировать по одной пробе от подпрн- 
быльной части каждого слитка;

металл вакуумио-дугового (В Д ), электронно-лучевого (Э Л ), плазменно-дугового (Г1ДГ1) и 
элсктрош лакового (Ш ) переплавов— на пробах от заготовок, соответствующих верхней и нижней ча
стям одного или двух слитков от партии-плавки;

в) металл после двойных переплавов: вакуумно-индукционный -f  вакуумно-дуговой (И Д ), элск- 
трошлаконыП- f вакуумно-луговой (Ш Д) и других контролировать в соответствии с рекомендациями, 
указанными для последнего способа переплава.

2.3. При контроле плавок, разделенных по размерам на несколько партий, пробы отбирают 
от заготовок с максимальным сечением. Положительные результаты контроля могут быть распростра
нены на все партии данной плавки меньшего размера, а также на заготовки, поперечные размеры 
которых превышают контролируемые не более чем па 20 мм.

2.4. Пробы для контроля на флоксны отбирают от любых заготовок после окончания полного 
цикла режима охлаждения или термической обработки каждой партин-илавкн. При одинаковых у с
ловиях охлаждения заготовок разных сечений пробы отрезают от партии заготовок максимального 
сечения в данной плавке. Вырезка проб и тсмплстов поперек волокна производится пилами или ав
тогеном на расстоянии не менее одного диаметра (стороны квадрата) от кран заготовки.

В случаях, нс допускающих автогенного реза (оговоренных стандартами или техническими ус
ловиями), отрезают пробу сразу же после прокатки или ковки, в горячем состоянии. Длина пробы 
должна быть не менее четырех диаметров (сторон квадрата). Охлаждение и термическую обработку 
пробы производят вместе с металлом контролируемой партин-илавкн. Темилеты вырезают из середи
ны этой пробы.

Контроль металла па флоксны допускается производить:
ио продольным тсмплстам или продольным изломам. В последнем случае поперечные тсмплс- 

ты следует надрезать, закаливать в воде и разламывать;
методом ультразвуковой дефектоскопии.
2.5. Вырезку образцов для контроля макроструктуры производят при соблюдении требований 

и рекомендаций, указанных ниже.
2.5.1. Темилеты должны быть вырезаны с таким расчетом, чтобы контролируемое сечение нахо

дилось на расстоянии, исключающем влияние условий резки: нагрев от резки, смятие or пресса, пи
лы и т. д.

2.5.2. При испытании металла на перекованных пробах от контролируемой заготовки отрезают
кусок длиной lie менее одного диаметра (или стороны квадрата) и перековывают на размер 
90 140 мм. если стандартами не оговорены другие размеры. Темилеты для контроля следует выре
зать из средней части длины кованой пробы.

2.5.3. Темилеты вырезают перпендикулярно направлению прокатки или ковки нерезвее сечение 
заготовки, а при контроле макроструктуры н флоксиов на продольных образцах— параллельно на
правлению прокатки, ковки В последнем случае плоскость будущего шлифа должна совпадать или 
быть близкой к осевой плоскости контролируемой заготовки.

Длина продольных тсмплстов должна быть 100 150 мм.
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2.0.4. Рекомендуемая высота поперечных тсмллстов должна быть 15— 40 мм.
2.5.5. При необходимости образцы от заготовок большого сечения (более квадрата 200 мм и 

слябы) допускается разрезать на части при условии сохранения осевой зоны (черт. I). Травить и 
оценивать необходимо все части образца.

2.6. Поверхность тсмплстов перед травлением необходимо подвергать холодной механической 
обработке: торцеванию, строганию, шлифованию. После обработки поверхность должна быть ровной 
и гладкой, без поверхностного наклепа и прнжога металла. При арбитражных испытаниях шерохо
ватость поверхности обрабатываемых тсмплстов должна быть, не более 20 мкм но ГОСТ 2789— 73.

2 7. Шлифование тсмплстов производят при твердости металла не более ПН 388 (диаметр от
печатка нс менее 3.1 мм). При контроле стали с большой структурной неоднородностью, а также 
поставляемой с повышенной твердостью необходимо производить смягчающую термическую обра
ботку проб ИЛИ тсмплстов.

2.8. Контроль но излому проводят на образцах с поперечным нлн продольным направлением 
волокна. При замене контроля на протравленных образцах контролем но излому применяют образцы 
с поперечным направлением волокна; при контроле но излому, дополнительно к контролю макро
структуры. применяют образцы с продольным вправлением волокна.

2.8.1. Для контроля по излому поперек волокна заготовки и состоянии поставки (или образцы 
от них) надрезают но одной из приведенных па черт. 2 схем.

а  — надрез 
по периметру

й — двусторонний 
надрез 

Черт. 2

в — ■•яносторонипй 
надрез

Площадь излома должна составлять нс менее '/?  площади сечения заготовки. Поломка об
разца или заготовки должна производиться с  максимальной скоростью и большой сосредоточенной 
нагрузкой, исключающими смятие поверхности излома и образование ложных расщеплении.

2.8.2. Для контроля но излому вдоль волокна отрезают специальные образны нлн используют 
темплсты после травления и контроля макроструктуры. Надрез тсмплстов для поломки производят 
по осевой линии или через дефектное место, по с обратной стороны но отношению к плоскости мак
рошлифа. Глубина и форма надреза должны гарантировать прямолинейный излом (без смятия) и 
достаточную высоту его: не менее 10 мм для заготовок размером 80 мм н более н 5 мм для разме
ров менее 80 мм. Для обнаружения очень мелких дефектов темплсты нагревают до температуры не 
ниже предусмотренной стандартами или техническими условиями для термической обработки образ
цов нрн испытании механических свойств нлн твердости и закаливают в воде.

2 3*к. 3109
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3. ОБОРУДОВАНИЕ. РЕАКТИВЫ И РЕЖИМЫ ТРАВЛЕНИЯ ТЕМПЛЕТОВ

3.1. Для травлении тсмнлегоо следует применять ванны, сосуды, изготовленные из материалов, 
ис вступающих и реакцию с применяемыми травильными растиорамн

3.2. Перед травлением тем плети необходимо очисти  гь от грязи и, если требуется, обезжнритр.
Образцы и |ра ш/)Ы1Ых шишах ис должны соприкасаться контролируемыми плоскостями друге

другом и со стенками наймы. Кол имеет по трап ильного раствора должно обеспечивать небольшое сни
жение концептрации кислоты на время травтении.

Количество раствора должно быть, в .-м* (ориентировочно):
100 — на 10 ем2 площади темп л ста.
500- на 100 см2 площади тсмплста.
2000 - на 1000 см* площади тсмплста.
Образцы перед травлением рекомендуется подогревать до GO—8 0 Х , т. с . до температуры рас

твора.
3.3. Рекомендуемые реактивы и режимы травления указаны в приложении 1. Допускается при

менять другие реактивы при условии получения идентичных результатов травления.
Применяемые реактивы должны был. чистыми, светлыми, без взвешенных частиц и иены.
Условия травления должны исключать нозннкновсинс ложных дефектов.
3.4. При использовании больших манн допускается одновременно травли, образцы от марок, 

близких по химическому состапу
Время травлении должно быть более продолжительным (в пределах, рекомендованных в при

ложении I) :
для легированных и кнслостойкнх сталей.

для металла с повышенной твердостью;
при травлении образцов без подогрева;
ври травлении в менее нагретом растворе.
3.5. Травление образцов должно обеспечивать получение четко выявленной . макроструктуры. 

iio.iiMwiHiomefl надежно оценивать ее при сравнении со шкалами и фотоснимками.
3.G. 1} случае сильного растравливания металла (потемнения поверхности, появления ложной 

пористости ко всему сечению, шероховатости) испытания повторяют на тех же образцах после сня
тия поверхностного слоя па глубину не менее 2 мм.

3.7. После травления в любом реактив.? образцы должны быть тщательно промыты в проточной 
воде и просушены. При этом рекомендуете и использовать неметаллические щетки.

Образцы, предназначенные для хранения, рекомендуется дополнительно обработать 10% -ним 
спиртовым раствором аммиака пли промыть спиртом, а затем покрыть бесцветным лаком.

4. ОЦЕНКА ПРОТРАВЛЕННЫХ ТЕМПЛЕТОВ И ИЗЛОМОВ

4.1. Определение вида и оценку степени развития дефектов макроструктуры производят сравне
нием натурального вида сисжспротраплспиих образцов с  эталонами шкал настоящего стандарта (см 
приложение 2) или  с фотоснимками (см приложение 4 ) ,  с  использованием описания, приведенного 
в приложениях 3 и 4. Для правильной классификации дефектов, обнаруживаемых в изломе, исполь
зуют фотоснимки и краткие описания, при юдеиные в приложении 4.

4.2. Каждая шкала состоит из пяти баллов. Шкалы иллюстрируют следующие виды дефектов 
макроструктуры:

шкалы Ns 1 и In — центральную пористость; 
шкалы № 2 и 2а — точечную неоднородность; 
шкалы № 3. За и 36  — общую пятнистую ликвацию; 
шкалы Кч 4 и 4а — красную пятнистую ликвацию; 
шкалы ЛЯ 5 и 5а —  лнкпоциониый квадрат; 
шкалы К? G и Са —  подусалочную ликвацию; 
шкала № 7 -  подкорковые пузыри; 
шкала ЛЯ 8 — мсжкрнсталлнтиые трещины; 
шкала ЛЯ 9 — послойную кристаллизацию; 
шкала ЛЯ 1 0 а —  светлую полоску (контур).
4.3. Образны от заготовок размером 9 0 — 140 мм, а также от перекованных проб оценивают но 

шкалам ЛЯ 1, 2. 3, 36. 4, 5. G, 7, 8 . 9. образцы от заготовок размером свыше 140 до 250 мм — но 
шкалам Л? 1а, 2а, За, 4а, 5а. Ga. 10а.

Подкорковые пузыри, межкриста ллмтьыс трещины, послойную кристаллизацию и заготовках 
размером от 140 до 250 мм оценивают но шкалам № 7, 8, 9  (соответственно). Светлую полоску (кон
тур) в заготовках размером 9 0 — 140 мм оценивают по шкале №  10а. . . ,

-л\ \\:;л̂ \,- к~гткр г  - ■; гусята:? ”
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При оценке заготовок размером свыше ‘250 мм и менее 90 мм площадь, занимаемая дефекта
ми, но сравнению со шкалами, должна быть соответственно увеличена (для заготовок более.250  мм) 
или уменьшена (для заготовок размером менее 1)0 мм) пропорционально увеличению или уменьше
нию площади поперечного сечении контролируемой заготовки. При этом принимается но внимание 
степень развития дефекта.

4.4. Величину дефектов допускается отл и вать как целым баллом, так и nojiianinoii (0 ,5 ; 1,5
п г. д .). Баллом 0,5 оцсшшоют структуру темилетоо, имеющих дефекты со степенью развития в пол
гора. два раза меньше, чем на фотоэталонах верных баллон соответствующих шкал.

При отсутствии дефектов проставляют балл 0; при грубом развитии—балл более 5.
При одновременном присутствии нескольких дефектов опенку и классификацию каждого дефек

та производят отдельно.
4.5. Опенку степени развития дефектов м изломах и на продольных мак роте м влетах производит 

COHOCIявлением их натурального онда с фотоэталонамн специальных шкал, согласованных между по
ставщиком н потребителем.

4.6. При оценке макроструктуры металла но фотоснимкам (и арбитражных испытаниях), пос
ледние додж! ы быть выполнены четко, в натуральную величину пли с  указанием масштаба.

4.7. При неудовлетворительных результатах первичного контроля макроструктуры повторные 
испытании производит п объеме, установленном стандартами на конкретную Металлопродукцию.

При отсутствии указании повторное испытание рекомендуется проводить по одному из следую
щих вариантов:

а) на удвоенном количестве проб;
С) на пробах от дефектных заготовок, а при ноелнючион маркировке— «и дефектных слитков 

после дополнительной обрезп дефектной части заготовок;
и) на пробах о г смежных заготовок после отсортировки дефектных;
г ) на пробах от каждого слитка или от каждой заготовки— в особо ответственных случаях или 

при обнаружении дефектов нового вида.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

5.1. Результаты оценки макроструктуры заносят в протокол испытаний с указанием: 
марки стали, номера плавки, обозначения стандарта на поставку; i
сечения и размера контролируемой заготовки, мм; 
номера и индекса заготовки; 
баллов по дефектам:

Ц! 1 —  центральной пористости,
ТН — точечной неоднородности,

ОПЛ — общей пятнистой ликвации,
КПЛ — краевой пятнистой ликвации.

Л К  — лнквацноиному квадрату,
ПУ — полусадочной ликвации,
ПП — подкорковым пузырям;
МТ — мсжкристаллитным трещинам;
ПК — послойной кристаллизации;
СП — светлой полоски (контура);

дефектов, нс нормированных шкалами, и дефектов поверхности, обнаруживаемых на попереч
ных гемнлетах (вписываются в примечание).

5.2. В документе о качестве на металл указывается «годен» или «соответствует требованиям».

"•-Ч'4' • "■ ’ С̂ Г -'Г у; -у?... у ч;-.».*:
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕАКТИВЫ И РЕЖИМЫ ТРАВЛЕНИЯ

Марки стали | См нп релксны ТСН|К|»Т)ГМ 
pacinepi. X

ПрСХВ I рвя-
'll И ИИ. ИНГ* Ирине ЧИН*

Реакгаи I

Вес марки стали, кроме про. 
веденных ниже

Кислота сминая но ГОСТ 3118—77, 50%-ный 
полним раствор

8 0 -8 0 5 -  1&

Реактив 2

Корротиоиностоикис. жаро
прочные и друшс стали аусте
нитного класса

Кислота сшита» но ГОСТ 3118—77—100 ем 
Кислота азотная по ГОСТ 4-161—77—10 см* 
Вода— 100 ем*

GO -71) S -  ю

Коррознонностойкис. 
Прочные и другие 
аустенитного класса

Корроаионпостомкне.
прочные и другие 
аустенитного класса

Кирроаноиностойкис. 
прочные и друще 
аустенитного класса н 
ферритного класса

жаро-
eici.ui

жа ро
стам

жзро-
столи
стали

Реактив 3

Кислота соляная по ГОСТ 3 II8  -77 —100 ем* 
Кислота азотная но ГОСТ 4461—77—100 см*
Вода—100 см*

Реактив 4

Кислота соляная но ГОСТ 3118—77— 100 см* 
Кислота азотная но ГОСТ 4461—77—100 ем* 
Вода 101) ем*
Калий двухромонокислый но ГОСТ 4220-75- 

11.0-11.5 г

Реактив 5

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77— 100 см* 
Кислота серная по ГОСТ 4204 -77—7 см*
Медь сернокислая по ГОСТ 4165—78—30 г 

или мель сернокислая безводная—20 г.

GO- 7 0

20

20

5— 10

10

1 5 -2 5 Травление 
рекомендуется 
производить 
протиркой 
ватой, смо
ченной я ре
активе. Шлиф 
промыть во
дой и 5— 10% - 
ным раствором 
хромпика (по 
ГОСТ 4220 -75)

к

ЯЯЧГ,- VZ33E3B8R
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ШКАЛЫ МАКРОСТРУКТУР

(ем. бандероль)

ПРИЛОЖЕНИЕ .? 
Обязательное

ОПИСАНИЕ МАКРОСТРУКТУРЫ И ДЕФЕКТОВ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ШКАЛАМИ

1. Центральна* пористость —  мелкие пустоты, не запарившиеся при горячей механической обработке слитка. 
На макршсмплстс пористость выявляется и виде мелких или отдельных крупных темных точек — нор. Развитие дож и 
та (балл) определяется количеством, размерами пор и площадью образца, пораженной 1К>ристосгмо (шкалы Ni 1 и 1а ).

2. Ликвация — неоднородность отдельных участков металла по химическому составу, структуре, неметалличе
ским и газовым включениям.

Предусматривается классификация и оценка четырех видов ликвации.
2.1. Т о ч е ч н а я  и с о д  п о р о д н о с т ь ,  т о ч е ч н а я  л и к в а ц и я  —  мелкие округлые, сильно травящиеся 

(матовые) точки, расположенные по всему сечению образна, за  исключением краевой зоны. Развитие дефекта (балл) п 
основном определяется количеством точек и растраиом металла в них. Принимаются по внимание размеры точек и пло
щадь образца, пораженная ими (шкала № 2  и 2 а). II закаленном продольном изломе ликвация иногда обнаруживает
ся в шие полосок с более светлой кристаллической структурой.

2.2. П я т н и с т а я  л и к в а ц и и  —  отдельные темные пятна различных размеров и формы. По расположению 
на образцах различают два инда пятнистой ликваинн:

а) общая пятнистая ,шкаация —  пятна, расположенные но сечению образца сраиннтельно симметрично к оси 
заготовки (шкалы X» 3  и За) или несимметрично расположенные пятна меньших размеров, но с большим отличием их 
структуры от структуры основного металла (шкала X» 3 6 ) .Последние обнаруживаются о основном и металле, пере
плавленном п вакуумных дуговых и элсктрошлаковых печ.х;

б) краевая пятнистая ликвация — ориентированные вдоль граней образца пятна овальной формы.
Развитие дефекта (балл) определяется количеством, резкостью проявления, размером пятен и площадью образ

ца, пораженного пятнами. Учитывается также глубина залегания пятен от поверхности заготовок (шкалы Хт А и 4а).
2 4 . Л  и к в а ц и о и н ы й х в а д  р а т и ли л н х в а ц и о и н ы й  к р у г  — контуры ликвации определяются кон

фигурацией слитка. На мэхротсмплотс выявляется в впде полоски металла (расположенной чаще на середине радиуса 
или V» стороны квадрата), травящейся более интенсивно но сравнению с остальной частью шлифа. С увеличением тра- 
пимостн металла в полосе и с увеличением замкнутости контура балл при оценке увеличивается (шкалы X» б и 5 а).

2.4. П о д у с а д о ч и а я  л и к в а ц и я  —  тсмиы<-, легко растравляющиеся участки металла в центре заготовок, 
балл iMXipacracT с  увеличением размера пятен и разницы и т ранимости осевой зоны и остальной части образца (шкалы 
№ б и (1а) Появление темных пятен может быть обусловлено также науглсрожпва(П1Сы металла от утепляющих засы
пок. содержащих углерод.

Для уточнения классификации дефектов и мыяижния ликоацнм рекомендуется дополнительная проверка мето
дом снятия отпечатков на распределение серы—по Бауману (приложение 5, и. I ) .  а также травление отполированных 
образцов реактивами Обергоффера, Хайна и др. В исследовательских целях для определения распределении синица в ста
ли применяется метод снятия отпечатка по Врзггу (приложение 5 , п. 2 ).

3. Подкорковые пузыри — мелкие пустоты-норы, расположенные вблизи или на поверхности заготовки. Фор
ма дефекта зависит от глубины залегания: в виде округлых, овальных или закатанных до тонких «черточек». Степень 
развитии дефекта оценивается в баллах. С увеличением количества пузырей в плоскости образца, а также глубины за 
легания их от поверхности балл увеличивается (шкала Хг 7 ).

4 Межкристадлмтиыс трещины — в виде трех н более извилистых, тонких, наукообразных полосок, направлен
ных от оси заготовхи в стороны (шкала X» 8 ). Балл возрастает с увеличением количества и размера трещин (длины и 
ширины их). Классификация дефекта проверяется изломом: наличие расслоения в закаленном взломе еиидстсльсгвусг о 
правильном определении.

Растрав металла по «паучку* может происходить за счет структурной неоднородности, что не является бра
ковочным признаком. В  этом случае испытание рекомендуется повторить после термической обработки: нормализации
или отжига образное.

5. Послойная кристаллизация — чередующиеся слои металла в виде узких светлых н темных подог, рэсп-тло- 
жсииых чаше у поверхности реже но всему сечению образца. Сзлл возрастает с увеличением трави мости полос, их 
ширины, количества и глубины залегания (шкала № 9).

6. Светлая полоска (контур) — сравнительно ярт ая концентрическая полоска металла пониженной трави мости. 
Форма полоски (круг, квадрат) определяется конфигурацией кристаллизатора. Балл возрастает с увеличением г. р хост я и 
ширины полосы, замкнутости контура к количества полос (шкала ,Vi Юа)

3 3 « .  3|»

-Я.щлг evgera. |-тг>гя W ' ЯЧЭД
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Обязательное

ОПИСАНИЕ МАКРОСТРУКТУРЫ И ДЕФЕКТОВ. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ ФОТОСНИМКАМИ

Д е ф е к т ы ,  о б н а р у ж и в а е м ы е  в и з л о м а х  '
1. Грубые раскатанные поры и газовые пузыри — отдельные нитевидные полосы с «скаженной кристаллическое 

структурой. Пузыри могут Сыть одиночными, групповыми, расположенными по всему сечению, и центре или у поверх
ности заготовок (черт 1а. 0).

2. Грубая пятнистая ликвации — широк! и полосы с иной кристаллической структурой, чаще генные, произ
вольно расположенные но сечению заготовки {черт 2).

3. Остатки усадочной раковины — и осевой зоне в виде темной или светло-серой со шлаком полосы, с некри
сталлической структурой или с  заглаженной, притертой, окисленной поверхностью (черт. 3 ).

4. Нодусадочиая рыхлота — одиа или ПСхколько темных полос с грубослонстой структурой, ч а с т  сопровожда
ющихся порами, шлаковыми включениями.

■>. Расслоение — широкие полосы с заглаженной, кристаллической, светлой (в отличие от усадочной ракови
ны) структурой в осевой, реже и красной зоне заготовки. Вызывается наличием интсркристаллшеских трещин в слит
ке, незаилринлкхцнхен при последующей деформации {черт. 4а, б).

После большой стспсци деформации в из. иже остаются отдельные светлые (серебристые) ниш.
0. Мсжкристллднтиме прослойки — обнаруживаются в сравнительно мало деформированном металле в виде 

неоднородного С гроення излома Т|К-Х ендов,
<>.1. С к о л ы  -• участки различной формы и размеров, расположены чаще в краевой зоне заготовок, прокатан

ных из стали конструкционных марок. Поверхности сколов имеет более мелкозернистую структуру н светлый или мато
вый оттенок (черт, зя, б)  а зависимое!и от марки стали и условий контроля образца.

42. С л о и с т ы е  и з л о м ы  —  и виде Солсе закономерно чередующихся полос <: мелкозернистой и обычной
для данной марки стали структурой. Различаются местом расположения по сечению заготовок: у поверхности, в осевой 
зоне, но нссму сечению — и занисмыости от марки стали, режимов деформации, места отбора проб дли контроля 
(черт. 5», г).

7. Обс.!)1лер.1жсш1ый п iiuyi лерожениый »лой — н изломе прутков поперек волокна отличается величиной зер
на и оттенком структуры: светлый, крупнозернистый —  при Обезуглероживании (черт. 0 ) .  матовый, мелкозернистый — 
ирн иаутлс|>ожнвз1шм металла (но всему периметр/ прутка или его части).

б. Нафталин истый и камисвидныи изломы —• результат сильного перегрева металла перед деформацией или при 
термической обработке.

Нафталинистым — классифицируется плоскостной излом с характерным блеском в сечении крупных зерен, по 
различному отражающих свет (черт. 7а).

Калшеоидных — классифицируется матовый излом по границам крупных или мелких зерен, вскрывающих их 
огранку (черт. 76).

8  отличие от нафталиннстосо отражательная способность граней зерна слабо зависит от направлении освеще
ния. Иногда для выпадения каплевидного излома требуется определить оптимальные условия о iпуска закаленных об
разцов.

U. Расщепления, пирыпы, ложные расслоения — в виде узких щелей, выступов н углублений («язычков») в изло
ме круткой поперек, а иногда и вдоль волокна. Образуются в случаях, когда не соблюдается рациональная форма надреза 
образца, условии термической обработки перед поломкой и скорость поломки (черт. На. б ). Растепления (иырмвы) ис 
связаны с  качсстзом металла, что подтверждается контролем макро- и микроструктуры той же пробы и месте расщепле
ния.

10. Черный излом — сплошной или в виде отдельных участков (различной формы) излом с темно серой или 
черной окраской. Встречается и оисоаоугдсроднсшх инструментальных марках стали (черт U).

П р и м е ч а н и е .  Дефекты, указанные в пи. I—6, более четко обнаруживаются в продольных изломах, в 
ми. 7— ID -о  поперечных.
Д е ф е к т ы ,  о б н а р у ж и в а е м ы е  но  м а к р о  т е м п  л е т а х  и з а т е м  в и з л о м а х

11 Неоднородность макроструктуры (титановая, церквах, инрлоннсвая) —  локальный повышенный растрав ме
талла в виде точек, скобок, пятен » местах скопления неметаллических включений этих элементов (черт. 10а, б). Мо
жет быть расположена как в осевой или краевой зоне, так и но всему сечению образца. При большом развитии обна
руживается и в продольном изломе (черт. 10а). Имеет место в стали, содержащей пи ан  (более 0 ,3% ), избыточный про
цент церии, цирконии или при неправильной технологии введении их о металл.

12. Корочки (экзогенные включения) у края или по сечению заготовки — участки различной травимости, раз
ные но 4<ормс н нсличиис. Могут быть темными (черт. 11а. б) или светлыми (черт, l i e )  и зависимости от места распо
ложения по высоте слитка, от химического состава, температуры образовании и етеиенн насыщен пости la ioau u ti и исмс- 
1 аллцчеекимн включениями.

Пн грубым ко[Ючкам при прокатке металла может образоваться расслоение, которое обнаружт-аски в закален
ном изломе и шыс полос с некристаллической структурой (черт 11а).

13 Спиши (газовые пузыри, раковины) - -  отдельные крупные и мелкие пустоты, поры овальной, круглой или 
вытянутой формы; по сечению образца расположены, как правило, несимметрично (черт. 12). Могут быть одиночными 
и крупнотами Образуются ирн кристаллизации металла, перенасыщенного газами, в том числе при нарушении условий 
разливки.

14. Флоисмы — тонкие извилистые трещины длиной от 1- до 30  мм к более. Ориентированы бсснорядочно, по
ражают часть или все сечении заготовки, за исключением храсвой зоны (черт. 13). Для правильной классификации де
фекта производится Д01ШЛИНТСЛЫ1ЫЙ контроль по излому этого же образце после закалки.

1$ изломе флокены выявляются и индс светлых пятен круглой или овальной формы, с кристаллической поверх
ностью серебристого или светлого оттенка » зависимости от марки стали и нременн образования дефекта (черт. 136, в ). 
Флоксни, не запарившиеся при последующем обжатии заготовки имеют вид нсснлошиостсй различной величины и фор
мы (черт. 13г. д). Расположение флоксиов но длине и сечению заготовок произвольное.

15. белые ниша — инородные, расположенные труппами, металлические включения с  характерном резкой струк
турной неоднородностью (черт. 14). От основного металла отличаются макро- и мик|»ост|>укгу|к>П. твердостью, химиче
ским составом (по углероду а  легирующим элементам). Встречаются в слитках, прибыльная часть которых засыпается 
термитом, обогащенным окалиной.
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[»слые л и т а  мс следует смешивать Со светлыми корочками и инородными случайными включениями.
16. Инородные металлические и шлаковые включении —как правило, единичные, случайно попавшие в слитки 

кусочки различного рода иерастворившихся ферросплавов. частиц окисленного металла, шлака, сосулек, дужек, огнеупо
ров. «короны* н др. Имеют различную с основным металлом травимосп., химический состав, микроструктуру к твердости 
(черт. 15а, о, в, г ) . Иногда обнаруживают п изломе.

17. Черноаины (трещиим. надрывы) — в виде рыхлой, сильно гранящейся внутренней зоны или отдельных 
темных пятен, часто сопровождаются одной иди двумя трещинами — разрывами, параллельными граням слитка 
(черт JGe). В продольном изломе выявляются в виде нарушений сплошносгн металла — рыхлости; при малой степени 
развития — п виде полос с крупнозернистой структу|я»й и надрывами (черт. 166) . Дефекты пережога при нагреве н 
разрушении при деформации внутренней зоны заготовок.

18. Скворечники — пустоты, дыры, различной величины и формы, чаще одиночные но длине раската слитка. 
Образуются путем раскрытия н неполного заваривании внутренних поперечных термических трещин (черт. 17). При ос
мотре поверхности заготовок могут нс обнаруживаться.

Дополнительной характеристикой служит отсутствие ликвации углерода, серы, фосфора, а также неметалличе
ских включений вокруг дефекта.

,э  Внутренние разрывы — многочисленные поперечные надрывы, расположенные цепочкой вдоль оси заготовки 
(черт. 18) Отличаются от скворечников меньшими размерами, большим количеством, извилистым контуром и кристал
лической структурой поверхности разрушения. Образуются при недостаточном давлении для деформаций середины слит
ка, характерны для стали с высоким сопротивлением деформации и малой скоростью рекристаллизации.

20. Ковочные трещины — внутри осевой зоны. Могуг быть и виде креста, одной трещины но диагонали, двух 
пли более трещин, направленных or оси заготовки и стороны (черт. 19). 1} отличие от межкристаллитных трещин — 
более широкие и прямолинейные. Расположение но высоте слитка произвольное. В  изломе имеют ннд грубых широких 
окисленных расслоений.

21. Трещины —  образующиеся про нарушении условий подготовки образцов (при опенке макроструктуры но 
внимание нс принимаются).

2 1 -‘1. Ш л и ф о в о ч н ы е  т р е щ и н ы  — сетка трещин или отдельные тонкие трещины различного направления 
в Длины Образуются при шлифовании металла с  высокой твердостью (более 388 Н В ), значительной хрупкостью и ма
лой теплопроводностью.

2 1.2  Т р а в и л ь н ы е  т р е щ и н ы  —  повышенный локальный рагтрав в виде прерывистых трешии. иногда в 
виде сетки, образующихся при траолешш металла. н><:вшего напряжения от структурных прекращений или наклеп от 
деформации.

21.3. Ш л и ф о в о ч н о - т р а в и л ь н ы е  т р е щ и н ы  —  локальный растрав металла, имеющего трещины по
сле шлифования (черт. 26).

22 Светлое кольцо или квадрат — обиэруж) взегся в осевой зоне или в пределах половины радиуса заготовки. 
Форма обуславливается контуром кристаллизатора. По сравнению со светлой полоской (шкала Ni 10а) имеет большую 
ширину и замкнутый контур (черт. 21). Разновидностью jieijickTa нпляетгя светлое (серое) пятно о осевой зоне пол- 
ирибыльных заготовок.

Дефехты обнаруживаются при недостаточном удалении верхней части слитков вакуумного дугового млн элек- 
т роим а нового переплава

Грубые раскатанные поры и гатовыс пузыри

л-'• ■: ■ nssi-- .w-и.-■чг- .• 75TWX?J.'



Стр. 10 ГОСТ 10243— 75

23. Краевой отслой (двойной калив) — отслаивающаяся полоска металла по всему контуру заготовки или се 
части (черт. 22). Образуется из-за прерывания струи металла при сифонной разливке, а также при внезапном увеличе
нии скорости разливки, приводящей к заливу металла между слитком и изложницей.

21- Повышенная или пониженная тралимое™ оссеон зоны, а также отдельных участков п-милел а —  обуслав
ливается условиями кристаллизации и деформации слитка (черт. 23<х). неравномерным наклепом и рекристаллизацией 
отдельных объемов заготовок, разнозсрннстостью (черт. 236). Различие и траонмости исчслзсг или уменьшается пос
ле высокотемпературной обработки металла.

25. Остатки литой структуры — в ucinpc (черт. 21а) или у поверхности (черт. 216) заготоион в эидс четко
го рисунка деидритов или крупных кристаллов, зерен.

26. Краевые дефекты
26 ,1 У ч а с т к и  н о в ы  ше й н о й  т р а п п  м о с т и  м е т а л л а ,  с о п р о в о ж д а ю щ и е с я  з а г р я з н е н 

н о с т ь ю  н е м е т а л л и ч е с к и м и  в к л ю ч е н и я м и  (черт. 25а)—образуются при кристаллизации слитков ВДП. 
остаются па поверх пости загогооох при недостаточной глубине обдирки и зачистки их.

26.2. У ч а с т к и  п о н и ж е н н о й  т р а в и м о с т и  м е т а л л а  б е з  в и д и м о й  з а г р я з н е н н о с т и
(черт. 256) — образуются при нарушении режима кристаллизации нижней части слитков и обнаруживаю1си и заготов
ках при недостаточной обреза этой части слитков ВДП н ЗШП.

26.3. М е с т н а я  г р у б а я  н е о д н о р о д н о с т ь  (элсктронот-бон) — сопровождается газомыми пузырями,
свитами (черт. 25о) или искажением формы других дефектов (черт. 2ое). В последнем случае при нарушении после
довательности кристаллизации. Дефекты образуются из-за нарушения сплошности шлакового гарнвссажз о результате 
эдоктропробоев при элехтрошлэкопон переплаве. Рекомендуется донолнитедытый контроль образца с продольным на
правлением волокна

2 6 4 . У г л о в ы е  т р е щ и н ы  — в виде одной и более утких полосок расположены в угловых тонах заготов
ки или несколько смешены на одну из граней (черт 256 ). Образуются при нарушении условий раскисления и разливки
металла, при неправильном закруглении углов изложниц и лр.

Грубая пятнистая ликвация

Черт. 2

Остатки усадочной раковины

Черт. 3

I ■2зггу--̂ цриге>дсцлиц
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Расслоение
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е — слоистый ил.ю»г в краевой ч а е т  заготовки 
Черт. 5

Обезуглсрожемиый слой (после силового 
перегрева мегалла)

Чип. а

^ т с к г к я к н ши—м *т'
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Нафталнмистый и камнсвидпий изломы

Черг. в

j  Черный излом

3
I

j

4<рт. 9

Ь
К
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Неоднородные распределения алсмснтоя—присадок

I
I

i
о — титана 
Черт 10

Корочки (экзогенные пключении)

а  юн на и корочка (ннутрн загрюоцп)

* '• rxs-.w.*
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и - 1СМ.1ИИ hi I KTIh.l у IIOIVl'pXIKH'nl

о — светлые коронки (m o слитка) г —  корочки о изломе
Черт. II

Свищи

Черт. 12

л - у г . vi r.7 -- .т л и ' Г у . : *■■
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Флокены

а  —  о стали с 1% углерода

-л_ ,г . - . vVw.» •• --..л-.л •• ГЯ&ЯЮЯЯ
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<7 - nc3.m,i[)imiuiKt и флигели и закаленном ujhumc 
Черг 13

_ . , ... • ■.. • , . • « • V . : * * • • -ПгтЛ- ■ ••11 •’ •;rV" ;\/Л ' V
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Пслмс пятна

Черт. М

I
Инородные металлические и шлаковые включения

а  —  от феррониобни б — шлак

|«
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а  — сосульки

Черт. 15

г  короли

Чершншны (трещины, надрывы)

а

....  >. A.,? W O»!»»-', KWV
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0
Черт. 16

Скворечник

Черт. 17

;м
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IlliyipntllMC рлтрыпы

Черт. 18

Копочные ■ рицины 111лифовоч11о-грлвнльчие трсщини

Чс|м I!) Черт. 20

.т т т .  . .....л- w bг• л . " 1
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Светлое кольцо

•J
5
,!

J:
I

j

I

Черт. 21

Краевой отслои (двойной налив)

Черт 22

•V * ' "Л
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Разиозсри нем ки. и различиям' >ра»имость при наклепе м еи лла

о

6
Черт 23

ГГГТ AJ 'Г9*Г rrrer



Стр. 24 ГОСТ 10243— 75

Остатки литой структуры
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Краевые дефекты

а - -  участии попиши мной трасшмости с неметалли
ческими пкл1ичсш1ИМ11

б —участки пониженной тр.шимюти dea видимых загрязнений
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и — местная гцу6,1 я 1К1)лио|я>л*иС71. (м екцтп робой)

О -  уг.тоимс tik'OUiiiw 
Черт. 26
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п р и л о ж е н и е  6
Обязательное

КОНТРОЛЬ ХИМИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ СТАЛИ МЕТОДОМ ОТПЕЧАТКОВ

1. М е т о л  с е р н о г о  о т п е ч а т к и  ( по Б а у м а н у )
1.1. Для снятия отпечатка на распределение серы о Металле темплегы после и т*ш а, строгания млн ториснання 

цм 1к||уки ли удаления рисок от предыдущей обработки и полируют зерном 12 и 8 по ГОСТ 645С— 82. Ofipeiuu тшя- 
те.п.ш» прогорают от пыли и жировых пятен (для обезжиривании рекомендуется применять дш1атури]юп«нныГ| спирт).

12. При спиши отпечатков с нысокоссрннсгых (автоматных) сталей тсмплсты предварительно протирают ват
ным там попои, смоченный н 5% ном растворе серной кислоты но ГОСТ 4204 -77. При этом у дайн ют продукты иерннч- 
ион реакции

1.3. Отпечатки снимают па фотобумагу, соответствующую размерам темнлета (унибром по ГОСТ 10762—79). 
Листы фотобумаги замачивают 5 —8 мни на свету и 5% ном растворе серной кислоты (но ГОСТ 4204—77). O r избытка 
раствора бумагу слегка просушивают фильтровальной бумагой н накладывают эмульсионной стороной на поверхиость 
темнлета С обратной стороны, не допускам сдвига, фотобумагу испрсрывии проглаживают рс-нтновым палнком или ват 
иым тампоном до iHMHuru удалении иу.тырккоп rain , образующихся при реакции.

Отпечатки снимают при температуре около 20®С » течение J  -1 5  мин и таписпмосги от легирования стали м 
содержания в ней серы. Отпечаток считается готовым при потемнении фотобумаги от- спстло коричиегого (на легиро
ванной стали с низким содержанием серы) до темно-коричневого цвета (на углеродистой стали с повышенным содержа 
иттем серы, я также фосфора). II местах скопления сернистых включении вот ем не и не фотобумаги будет максимальным в 
соответствии с. количеством образующегося здесь сернистого серебра

1 4 Готовый отпечаток тщательно промывают н проточной воде в обрабатывают фиксажем в течение
20—3 0  мин (раствор тиосульфата натрия по СТ О Б  223 —75). затем его снова промывают, просушивают и надписыва
ют.

16. Для с и я I в я повторного отпечатка поверхность образца шлифуют со снятием сдоя металла не менее чем на
0v3 мм.

2. М е т о д  в ы я в л е н и и  н а л и ч и я  и с к о п л е н и й  е п к н ц а  ( но Б р э г г у )
2 .Г Плоскость темнлета шлифуют, обезжиривают и спускают в 10%-ный раствор иадссрмокислого аммония Тем- 

идет выдерживают до получения серой окраски, промывают в проточной воде до удаления серого налета и высушива
ют Бромссрсбряную фотобумагу (утмбром во ГОСТ 10752— 79) для удаления солей серебра замачивают п темноте в 
тиосульфате натрия но СТ СЭВ 2 2 3 —75. Через 7— '.0  мин бумагу вынимают, промывают в проточной воде и высуши- 
ваЮг Перед снятием ошечнгкз подготовленную фотобумагу замачивают о течение 5 - 7  мин и 5%-ном водном раство
ре едкою  натра (натрий гидрат пквси по ГОСТ 4328—77). слегка просушивают фильтровальной бумагой и накладыва
ют на образец эмульсионной стороной Протиркой ватным тампоном в течение 5 мин обеспечивают плотный контакт
фогибумми с поверх 1КХГГЫ0  о б р ата  (не допуская сдвига се).

2.2. Готовый отпечаток погружают в:» 10 15 с в 5%-иый раствор сульфида натрии (натрии сернистый во 
ГОСТ 2053—77). Отпечаток проминают, высушивают, надписывают, при необходимости, фотографируют. При наличии в 
стали очиню отпечаток получается светло-коричневого цвета «; темнымя ингвамн в местах ликвации. При отсутспнш 
свинца цвет бумаги вс изменяется. Дли снятия повторного отпечатка поверхность обратна готовят вновь.

2 3. Оценку полученных отпечатков (по I и 2-му методам) производят сравнением с внутризаводскими этало
нами или путем описания с указанием формы распределения серы или свинца Например: равномерная или неравно
мерная; в форме сплошного квадрата или контура; в « св о й  или краевой зоне и Д|>.
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