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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Единая система защиты от коррозии и старения 

IК)КРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
ГОСТ

9.104-79
Группы условий эксплуатации

Взамен
Lniftcd system of corrosion and ageing protection. ГОСТ 9.009—73

Paint coatings. Groups of operation conditions
MKC 25.220.60 

87.020

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам «гг 28 сентября 1979 г. №  3735 дата введе
ния установлена
для вновь разрабатываемых изделий 01.07.80
для находящихся в производстве 01.07.83

1. Настоящий стандарт распространяется на лакокрасочные покрытия (датее — покрытия) 
изделий и устанавливает группы условий эксплуатации покрытий для микроклиматических районов 
и категорий размещения по ГОСТ 15150-69.

2. Условия эксплуатации изделий с покрытиями приведены в таблице.
Условия эксплуатации установлены в зависимости от стойкости покрытий к воздействию 

совокупности климатических факторов, значения которых обусловлены иормазьными значениями 
на открытом воздухе различных макроклиматических районов и категориями размещения окрашен
ных поверхностей.

К л и м ати ч еск ое  
и см ол  н ей  не и злели ii 
н о  Г О С Т  1 5 1 5 0 —69

К а тегор и и  р азм ещ ен и и  
ок р а ш ен н ы х  п о в ер х н о ст ей  по  

Г О С Т  1 5 1 5 0 - 6 9

О б о зн а ч е н и е  уел о и к ft эк сп л уатац и и  и здел и й  с покры тием

б у к в е н н о е ц и ф р о в о е

У 1 . 1.1 У 1 1
2 ,  2 .1 У 2 2

3 ,  3 .1 У З 3
4 . 4 .1 .  4 .2 У Х Л 4 4

5 .  5 .1 В 5 5

хл 1, 1.1 ХЛ I 6
2 .  2 .1 Х Л 2 7
3 . 3 .1 Х Л З 8
4 . 4 .1 .  4 .2 УХЛ4 4
5 .  5 .1 В 5 5

У Х Л 1. 1.1 У Х Л  1 9
2 . 2 .1 У Х Л  2 10
3 .  3 .1 У  Х Л З 11
4 . 4 .1 .  4 .2 У Х Л  4 4
5 , 5 .1 В 5 5

Т ,  Т В .  Т С 1 , 1.1 Т 1 12
2 .  2 .1 Т 2 13
3 . 3 .1 Т З 14
4 .  4 .1 ,  4 .2 0 4 15
5 .  5 .1 В5 5

Издание официальное Перепечатка воспрещена

^  Издание с  Изменением №  I. утвержденным в  марте 1983 г. (ИУС 6—83).
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ГОСТ 9 .1 0 4 -7 9  С . 2

Продолжение таблицы

К л и м а т и ч еск о е К атегор и и  р а зм ещ ен и я О б о зн а ч е н и е  услоим п эк сп л уатац и и  и здел и й  с покры тием
и с п о л н ен и е  и здел и й  
п о  Г О С Т 151S 0—69

ок р а ш ен н ы х  п о в ер х н о ст ей  по  
Г О С Т 1 5 1 5 0 - 6 9 б у к в ен н о е ц и ф р овое

ОМ. М. ТМ 1. 1.1 ОМ1 16
2. 2.1 ОМ2 17
3. 3.1 о м з 18
4. 4.1, 4.2
5. 5.1

ОМ4 19

О 1. 1.1 01 20
2. 2.1 02 21
3, 3.1 ВЗ 22
4. 4.1, 4.2 04 15
5. 5.1 В5 5

В 1. 1.1 BI 23
2. 2.1 В2 24
3. 3.1 ВЗ 22
4. 4.1. 4.2 В4 25
5. 5.1 В5 5

3. Параметры климатических факторов, характеризующих микроклиматические районы по 
ГОСТ 15150—69. установлены в ГОСТ 9.039-74. 16350-80, ГОСТ 24482-80.

2, 3. (Измененная редакция, Изм. №  I).
4. Соответствие ранее принятых обозначений обозначениям условий эксплуатации по насто

ящему стандарту приведено в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЯ I, 2. (Исключены, Изм. №  1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

Соответствие ранее принятых обошаченин обозначениям условий эксплуатации по настоящему стандарту

М акр окли м a m  ч еск и  й Р а н ее  п р и н я 1 ы с категории О б о зн а ч е н и е  у сл о в и й  эксп л уатац и и
р а й о н  п о  Г О С Т 1 5 1 5 0 - 6 9 р азм ещ ен и и р а н ее  при и и го е п о  н а ст о я щ ем у  стандарту

Умеренный 1 ж 2 У1
2 С, У2
3 я УХЛ4
4 ОЖз В5

Х о л о д н ы й 1 Ж, ХЛ1
2 Су ХЛ2
3 я УХЛ4
4 О Ж; В5

Тропический сухой и 1 о ж . Т1
тропический влажный 2 ж , Т2

3 Ст ТЗ
4 ОЖз В5

Морской умеренно- 1 ж 4 ОМ1
холодный 2 ж . ОМ2

3 С, ОМЗ
4 ОЖз В5

Морской тропический 1 ОЖд OMI
2 о ж . О М2
3 Ст ОМЗ
4 о ж , В5

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Измененная редакция. Изм. Ns 1).
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