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УДК 621.744.072:621.886.1:006.354 Группе Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
ФИКСИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ШТИФТАМИ 

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ. 
Конструкция м размеры

Metal casting patterns.
F ix in g  patterns by pins on 

meta'. pattern plates.
Design and dimensions.

ГОСТ
2 0 3 4 0 — 7 4 *

Взамен 
MH 1586-61; 
MH 1590-61

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 11 декабря 1974 г . И» 2697 срок введения установлен

с 01.01. 1976 г.
Проверен я 1930 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

I. Фиксирование хюделей штифтами на модельных плитах дол
жно соответствовать указанному на черт. I и в таблице.

vrrur г ifcM-ne-iueJ

'  Д лваз шткфтоз / оппетсляется конструктивно. 

Черт. I

Издание официатьное Перепечатка ссспрещена
i f

* П с'гизт т .: a-w-v. /.'/$1' с Hsttenc/тгм .VT- /
у>..\х 1.ч-.г 0 О-.дПЧ.'.с W / г. (НЛ^: 4—!*>■<! /.)
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Стр. 2 ГОСТ 30340—74

мм

Средин» гд6»рятныл 
размер модели 
J ± f -  мл» О

d
{чред.откл.

по//У)
it,

Поя. /. Штифт
«0 ГОСТ 01̂ 8—70. Код. 1

По», i.
Пробкапо гост :'ояо-?з. Код. 1

Обозначена*

До 400 6 8 блгбХ'
0298-1401Сп. 400 до 630 8 10 8т 6XJ

Св. 630 до 10(Х) J0 12 \Ы8Х1

•  L — длина модели; Я  — ширина модели.

2. Фиксирование моделей штифтами на двусторонних модель
ных плитах должно соответствовать указанному на черт. 2.

НГп**пемие t

■* Длина штифтов / пцрсделясгся конструкт л кно.
/-тп и ф т  i» « 6 x t по ГОСТ тч (коп. I).

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. Ла 1).
3. Технические требования— по ГОСТ 20351—74.
4. Допускается фиксирование моделей на модельных плитах 

штырями - н о  ГОСТ 19382—74.
(Введен дополнительно, Изм. Ле 1).
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Группа Г2 !

Изменение Л6 2 ГО С Т 20340—74 Модели литейные металлические. Фиксирова
ние моделей штифтами на металлических модельных плитах. Конструкции и раз
меры
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
С С С Р  по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 М  808

Д ата введения 01,10.90

Под наименованном стандар та проставить код: О К С ТУ  3968.

(И У С  -V» 7 J990 г.)

ГОСТ 20340-74

http://files.stroyinf.ru/Index/360/36063.htm

