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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРЕСС-ФОРМЫ ДЛЯ ВЫПЛАВЛЯЕМЫХ МОДЕЛЕЙ 

Шероховатость поверхностен

Wa.vpaUern dй-s. Surface roughп г а

ГОСТ
1 9 9 4 8 —7 4 *

Мостановпенмем Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 26 мюля 1074 г. М« 1770 срок введения установлен

с 01.01.1076 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Числовые значения параметров шероховатости поверхностей 
пресс-форм для выплавляемых моделей должны соответствовать 
указанным в таблице.

(Измененная редакция. Изм. Л4 1).
2. Числовые значения параметров шероховатости поверхностей, 

не указанные в настоящем стандарте, должны соответствовать 
указанным в стандартах на конструкцию и размеры деталей и 
приспособлений пресс форм для выплавляемых моделей.

Издание официальное Пвдргсчатка воспрещена

★
* Переиздание апрель 1982 г. с Изменением М  / ,  утвержденным 
в мае 1982 г.; Пост. № 1784 or 042)5.82 (НУС М  8— 1982 г.)

II
проекты коттеджей

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


ГОСТ 1994ft— 74 Стр. 2

К»нм«ио*аицв

Поверхности, 
соприкасающиеся 
с модельным со
ставом

Числа те пилен и* иардметро» шером- 
ал еет*  новерхно.-те* 

по ГОСТ ЭТИ)-73. 
ики, к» грубее

ПОМИХКОСТК. для которых устатилипмотс* 
числовые значения параметров шерохо- 
паю сIи (указана утолщении и к .пениями)

Вставки офор
мляющие разъем 
матриц по кривой 
или ступенчатой 
поверхности и от
верстия ДЛЯ НИХ
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С тр . 3  ГОСТ н ш - и

Н вимтом иие

Числовые ЗИВ'КЯИВ
аврлметрс» шерохо- 
«1Т0СТИ говеохиоствй 

по ГОСТ 37В9-Л. 
ыки. »« грубее

Пооергаосм, кл« которых >чтли»л.1ил»К|и* 
числовые значении гараиетрв» мерохом- 

тости. (указами утолссныими линквин)

Плоскости 
разъема матриц

1,25

Отъемные час
ти матриц и от
верстия для ник

4 1 ______ ___
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Стр. 5 ГОСТ 1994#—74

Накиеиопшмс

Чкломе значение 
парамстрок шерохо
в ато е »  no»eji»>*>creft 

do ГОСТ «89-73 , 
и х ы ,  не грубее

Поверхности. ллн которых згетаеиплмкаются 
числовые значения г.ераиггроо шерохова

тости (указаны утоа^ииы мк линиями)

Канавки и за 
глушки для охла
ждения пресс- 
форм

Канавки для 
охлаждения 
пресс-форм мед
ными 7рубамн /?, 40

Нерабочие по
верхности, пазы, 
проточки, фаски

(Измененная редакция, Изм. ЛЬ 1)
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ГОСТ 19948-74

http://files.stroyinf.ru/Index/365/36510.htm

