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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МОДЕЛИ ЛИТЕЙНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. 
КРЕПЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ БОЛТАМИ 

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДЕЛЬНЫХ ПЛИТАХ. 

Конструкция и размеры

Metal casting patterns.
Bolting patterns on 
metal pattern plates.

Design and dimensions.

ГОСТ
20342 - 74 *

Взамен 
MH 1594— 41: 
MH 1595— 61

Поствмояпоиивм Государственного комитета стоидартоа Совета Министров СССР 
от 11 декабря 1974 г. N9 2697 срои введения у сипов лен

с 01.01 1976 г.
Проверен в 1980 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Крепление моделей болтами на модельных плитах должно 
соответствовать указанному на чертеже н в таблице.

Исполнение > Исполнение 2 Исполнение 3 Исполнение 1

йаш ягпм  i  t№ o n e «* i

“  Длиlig болта 1 определяется конструктивно.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

★
* /7»тpcujfriMue апрель 1982 г. с Изменением М  I. 

утвержденным в феврале 1981 г. (ИУС 1 1981 г.)
•г л к  г »  9

проекты домов

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


Стр. 2 ГОСТ 20342— 74
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До 250 16 1 6 12 20 13.5 М8 X/-48.05 М8 .6.05
Св. 250 до ?оо 20 20 14 25 15,5 М 10X7.48.06 ЛИ 0.5.05

»  4«0 »  6.30 25 25 17 32 21,4 MI2X7.48.0i5 М 12.5.05
>  630 »  2000 32 32 22 40 27.4 л и  6X7.48.05 ли 6.5.05

Продолжение
хм

CjxsKrfrt глГЬритуыл 
pa'vep модели

По». J. 
HJjfiOj по 

ГОСТ W02-70. 
Кал. 1

Пол. V. 
ПроОка по 

ГОСТ 50250—ГТ. 
Код. I

По». Л. 
Болт па 

ГОСТ 7S0C—Т2. 
Кол. 1

Обоэядтспмя

До 250 8.65Г.05 0298-1401 Л18 Х7. 48.05
Сз. 250 до 400 I0.65f.05 0298-1402 ЛИ0x7. 48.05

> 400 »  630 12.651'.Об 0298-1403 М12Х7. 48.05
» 630 »  ИХ» 16.65Г.05 0298-1401 М16Х7. 48.05

* L -  длина модели; В — ширина коделя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Для исполнений / и 2 допускается применять винты по 
ГОСТ 1491—80.

3. Исполнения 5, 6 и 7 применять для моделей из алюминие
вых сплавов. Головин и подголовки болтов запрессовать (оса
дить).

4. Технические требования ~  по ГОСТ 20351—74.

Ю



Итменеиис Л  2 ГОСТ 20342— 74 Модели литейные металлические. Крепление 
моделей болтами на металлических модельных плитах. Конструкция и размеры 
Утверждено и введено я действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 05.04.90 .4  60S

Дата введения 01.10.90

Под наименованием стандарта проставить код: О К СТУ .3969.
(Продолжение е м с. 84)



(П(>оао.<жс'нис изменения к ГОСТ 20342— 74)
II} нкг I Таблица. Заменить обозначения болтов: M8XI.-48.05 на М8 -6 g X  

VM8.C5. М10ХМ8.0в на М 1 0 -€ й Х Ш .0 5 : MJ2X/18.05 на М12 -6 g X H 8  05. 
M I6 -'-:1 18.05 на Mie-6gXf.48.05;

вменить обозначения гаек: М8.5.05 на М8- 6Н.5.05. M l 0.5.05 на M I0 -6 K . 
5.03- М 12 505 на M12-GH5.05; M l6506 на М 1 6 -6 Н  505;

.«затенить обозначения шайб: 8.65Р05 на 8Л 65Г 05. 10.6Sr.0S на ЮЛ 63Г 05; 
1*А’ Г 0> т  12Л 65Г 05; 16.65Г.05 на 16.1 65Г 05 

(МУС Лк Г IS90 г.)

ГОСТ 20342-74

http://files.stroyinf.ru/Index/365/36562.htm

