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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  с т а н д а р т

Б У М А Г А  И КАРТО Н

Определение капиллярной Г О С Т

впитываемое п< 
М етод Клемма

1 2 6 0 2 - 9 3

Paper and board 
D eterm ination  o f  ca p illa ry  rise. 

K lem m  method

( И C O  8 7 8 7 - 8 6 )

О К С Т У  5409

Д ата введения 0I.01.9S

I. н а з н а ч е н и е  и  о б л а с т ь  п р и м е н е н и я

Настоящий стандарт устанавливает метод определения капил
лярной впитываемости бумаги и картона по методу Клемма.

Метод предназначен для неклееных бумаг, таких как промока
тельная и другие виды бумаги с высокой степенью влнтывасмости.

Метод пригоден для испытания волокнистых полуфабрикатов.
Метод не пригоден для материалов с капиллярной впитывае- 

мостью менее 5 мм, для испытания которых имеется ГОСТ 12605.
Дополнительные требования, отражающие потребности народ

ного хозяйства, выделены курсивом.

2. С С Ы Л К И

ГОСТ 8047 «Бумага и картон. Правила приемки. Отбор проб 
для определения среднего качества».

ГОСТ 13523 «Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. 
Метод кондиционирования образцов*.

3. С У Щ Н О С Т Ь  М Е ТО Д А

Метод заключается в испытании полоски материала, один ко
нец которой закреплен в вертикальном положении, а другой по
гружен в воду (водные растворы и др.) и измерении капиллярной 
впитываемости в интервалах через 10 мин.

Издание официальное



С. 2 ГО С Т 1 2 6 0 2 -9 3

Испытания проводят в стандартных атмосферных условиях в 
открытом сосуде. Капиллярную впитываемость определяют с по
мощью катетометра или масштабной линейки.

4. Ж И Д К О С Т Ь . И С П О Л Ь З У Е М А Я  П Р И  И С П Ы Т А Н И И

Дистиллированная, денонизированнзя или питьевая вода при 
условии, что результаты испытании можно сравнить с результа
тами, получаемыми при использовании дистиллированной воды; 
водные растворы или другие жидкости.

3. О Б О Р У Д О В А Н И Е

5.1. Ванночка с водой достаточной глубины для погружения 
нижнего конца испытуемого образца на требуемую глубину.

5.2. Приспособление для закрепления испытуемых образцов в 
вертикальном положении, обеспечивающее погружение образцов 
на глубину 10— 1.5 мм.

5.3. Устройство для определения капиллярной впнтываемостн, 
обеспечивающее начало отсчета от поверхности воды. Этим уст
ройством может быть катетометр или масштабная линейка, за
крепленные или не закрепленные на приспособлении.

П р и м е ч а н и е .  П ри применении катетометра повышается точность ре
зультатов испытания и упрощается процедура определения пысоты подгема 
воды по капиллярам образца.

5.4. Секундомер со звонхом с диапазоном измерения 11 мнн с 
погрешностью отсчета до 1 с или другим необходимым для фик
сации времени хронометром.

5.5. Зажимы металлические с достаточной массой, обеспечи
вающей погружение в воду одного конца испытуемого образца.

5.6. Карандаш нестираемый.

6. О ТБО Р П РО Б И П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е  И С П Ы Т У Е М Ы Х  О Б Р А ЗЦ О В

Отбор проб для испытания бумаги и картона производят по 
ГОСТ 8047, для волокнистых полуфабрикатов по ГОСТ 7004— 92.

Из отобранных листов бумаги или картона нарезают по 10 по
лосок в машинном и поперечном направлениях длиной 200 мм и 
шириной ( 15± 1) им.

П р и м е ч а н и е .  Если невозможно вырезать полоску длиной 200 мм. то 
ее удлиняю т тем ж е  материалом, присоединив скрепкой.

Для подготовки образцов волокнистых полуфабрикатов us 
отобранных проб делают отливки по ГОСТ 14363.4— 89, а затем
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вырезают из них не менее пяти образцов шириной (15 ,0±1) мм 
и длиной по диагонали отливки.

На каждом испытуемом образце на расстоянии 15 мм от кон
ца карандашом проподят линию перпендикулярно к длине об
разца. Зажим закрепляют между этой линией и конном полоски, 
погружаемой в воду.

7. М Е Т О Д И К А  П Р О В Е Д Е Н И Я  И С П Ы Т А Н И Я

Испытания проводят в тех же атмосферных условиях, что и 
кондиционирование образцов.

Ванночку (п. 5.1) заполняют свежей водой (разд. 4) при 
температуре (23±1)°С . Испытуемый образец непомеченным кон
цом закрепляют на приспособлении так, чтобы линии, проведен
ные карандашом, были на одном уровне. Приспособление с об
разцами опускают в ванночку до совпадения меток с уровнем 
воды и одновременно включают секундомер (п. 5.4).

При применении катетометра перед началом испытания нуле
вую его отметку устанавливают на уровне метки на испытуемом 
образце и через 10 мнн±10 с (см. примечание 3) измеряют высо
ту подъема воды в капилляре образца с точностью до 1 мм.

При применении линейки," прикрепленной к приспособлению 
для зажима испытуемых образцов, перед началом испытания об
разны закрепляют так, чтобы метки на них совпадали с нулевой 
меткой линейки и через 10 мин±10 с после начала испытания из
меряют высоту' подъема воды с точностью до 1 мм.

При применении незакрепленной линейки, через 10 м ин±10 с 
после начала испытания карандашом отмечают уровень увлажне
ния так, чтобы позднее можно было измерить подъем воды в 
капилляре с точностью до 1 мм.

Если уровень увлажнения образца неровный, то определяют 
среднее его значение. При использовании катетометра определяют 
нижний уровень мениска.

П р и м е ч а н и я :
1. На результаты испытания влияет загрязнение воды растворенными части

цами из бумаги. Д ля  снижения утого влияния рекомендуется периодически 
менять воду, для каж дой серии нспыгання следует использовать чистую  воду.

2. Использование приспособления для точного закрепления над водой ис
пытуемых образцов на одном уровне обеспечит точность результатов испыта
ния.

3  П о  Договоренности испытание бумаги или картона (или целлюлозы) в 
высокой впнтываемосгыо проводят за более короткое время, о  чем следует 
указать в протоколе испытаний и а стандартах на соответствующие виды про
дукции.

4. Уровень увлажнения будет лучше виден, если воспользоваться лампе#.
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8. В Ы Р А Ж Е Н И Е  Р Е З У Л Ь Т А ТО В

Вычисляют среднее значение из 10 определений для каждого 
направления с точностью до 1 мм.

9. ТО Ч Н О С Т Ь  М ЕТО Д А

При проведении межлабораторных испытаний (6 лабораторий) 
на семи видах бумаги сходимость результатов испытаний соста
вила 10%.

Те же испытания показали воспроизводимость результатов
20% .

10. П РО ТО КО Л  И С П Ы Т А Н И Я

В протокол испытания включают следующее: 
а) ссылку на настоящий стандарт;
С) точную идентификацию образца;
в) место и дату проведения испытания;
г) условия кондиционирования и температуру воды;
д) среднюю высоту подъема воды в капилляре (по Клемму) 

для машинного н/илн поперечного направления;
с) любые отклонения от настоящего стандарта или любые об

стоятельства, которые могут повлиять на результаты испытания.
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