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Постановлением Государственною комитета стандартов Совета Министров СССР от 27 декабря 1974 г. .Nb 2824 
дата введения установлена _______

01.07.76

(йраничснис срока действия снято по протоколу .Nb 5—94 Межгосударственного совета но стандартизации, 
метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)

Настоящий стандарт распространяется на все типы полупроводниковых диодов it корпусе, у 
которых индуктивность более 0.1 иГн. Стандарт устанавливает два метода измерения индуктивности 
диодов:

метод 1 — для диодов, индуктивность которых 2 нГн и более; 
метод II — для диодов, индуктивность которых менее 2 нГн.
Обшие условия при измерении должны соответствовать требованиям ГОСТ 18986.0—74, 

ГОСТ 19656.0—74 н настоящего стандарта.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

I. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУКТИВНОСТИ ДИОДОВ,
ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОЙ 2 нГн И БОЛЕЕ

1.1. П р и н ц и п ,  у с л о в и я  и р е ж и м  и з м е р е н и й
1.1.1. Принцип измерения индуктивности диодов основан на измерении резонансной частоты 

колебательного контура куметра при подключении к нему измеряемого диода.
1.1.2. Постоянный прямой ток диода, при котором проводят измерение, должен быть таким, 

чтобы добротность контура с диодом была не менее 40.
1.1.3. Частота измерения, ГГц. должна удовлетворять условию

где Lx — значение индуктивности, указанное в стандартах или технических условиях на диоды кон
кретных типов. Гн.

1.2. А п п а р а т у р а
1.2.1. Измерения проводят на установке, электрическая структурная схема которой указана на 

черт. 1.
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G — Б лок см ещ ен и я; РА — м и л л и ам п ерм етр ; Л /  — рези стор  подачи  см еш ен и я ; А* — катуш ка индукти вн ости ,п од кл ю ч аем ая 
к кумстру; Р — кум етр ; СкО — п ерем ен н ы й  к о н д ен са ю р  ку и етр з ; R 2  — р е ш с ю р  внутри кум етра.н а  котором  сокаасгся ЭД С

вы сокой  ЧЖСТОТМ, VD — изм еряем ы й ди од . К З  — зам ы катель

Черт. I
© ИГ1К Издательство стандартов. 2004

1.2.2. Индуктивность контура должны выбирать из условия

LK й 20Lx.

1.2.3. Индуктивность замыкателя должны выбирать из условия

/  < ь .
й  20 '

Замыкатель рекомендуется изготовлять в виде отрезка плоской широкой шины из металла, 
хорошо проводящего ток на высокой частоте.

В необходимых случаях требования к конструкции замыкателя должны быть указаны в стан
дартах или технических условиях на диоды конкретных типов.

1.2.4. Сопротивление резистора RI должно удовлетворять условию

R/  M02K/L,.

1.3. П о д г о т о в к а  и п р о в е д е н и е  и з м е р е н и й
1.3.1. При измерении индуктивности диодов должна быть определена общая емкость колеба

тельного контура С» с учетом распределенной емкости катушки индуктивности LK. Общая емкость 
контура Ск определяется в положении переменного конденсатора Ск0, соответствующем настройке 
контура в резонанс на рабочей частоте при замыкании контактов А и Б измерительной схемы 
замыкателем.

Измерение общей емкости контура С\ должно проводиться в соответствии с документацией 
на куметр. который применяют для измерения индуктивности диода.

1.3.2. Измеряемый диод включают в контур последовательно с катушкой индуктивности.
1.3.3. Устанавливают через диод постоянный прямой ток.
1.3.4. Настраивают контур в резонанс и отсчитывают значение емкости С .
1.3.5. Вместо измеряемого диода устанавливают замыкатель.
1.3.6. Настраивают контур в резонанс и отсчитывают значение емкости CkU конденсатора 

куметра.
1.4. О б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
1.4.1. Значение индуктивности диода La вычисляют по формуле

. ________^чО~ ______
3 4k-/-‘C J С , -  < Ск0 -  С к<1)1

где / — частота, на которой проводят измерение, Гн;
Ск, Ск0, С'*0 — значения емкостей. Ф.
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1.5. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
г 5 • 10" 11.5.1. Погрешность измерения индуктивности должна быть в пределах ± [0.1 + -—  1100 % с

доверительной вероятностью 0,99.

Раад. 1. (Измененная реакция, Изм. № 2).

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ИНДУКТИВНОСТИ ДИОДОВ,
ЗНАЧЕНИЕ КОТОРОЙ МЕНЕЕ 2 нГн

2.1. П р и н ц и п ,  у с л о в и я  и р е ж и м  и з м е р е н и й
2.1.1. Принцип измерения индуктивности диода основан на изменении положения узла 

стоячей волны при подключении в линию измеряемого диода.
2.1.2. Измерения проводят при протекании через диод прямого тока, значение которого 

выбирают таким образом, чтобы коэффициент стоячей волны по напряжению в измерительной 
линии был не менее 4.

2.2. А п п а р а т у р а
2.2.1. Измерения проводят на установке, электрическая структурная схема которой указана на 

черт. 2.

(7 / — генератор м ощ ности СВЧ: W V  — согласую щ им аттеню атор с ослаблением  20 дБ : С  -  рантслителы ш н конденсатор: РА}  — 
м иллиам п ерм етр : W  -  иам ернтельиая л и н и я : VD — итм еряем ы й диоа : V — адаптер: РЛ2 — м икроам п ерм етр ; 0 2  — биток с м е 

ш ении

Черт. 2

2.2.2. Частоту измерения должны выбирать из условия

0.04Z,
~ Г ~

0.25

где Z, — волновое сопротивление измерительной линии. Ом;
/  — частота, Гц;

— индуктивность, Гн. значение которой указывают в стандартах или технических условиях 
на диоды конкретных типов;

С — емкость корпуса диода.
2.2.3. Констру кция адаптера U, в котором измеряется диод, должна быть приведена в стандар

тах или технических условиях на диоды конкретных типов.
Замыкатель по форме и геометрическим размерам должен совпадать с корпусом диода изме

ряемого типа и изготовлен из металла, хорошо проводящего ток на высокой частоте. В необходимых
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случаях конструкция замыкателя должна быть указана в стандартах или технических условиях на 
диоды конкретных типов.

2.3. П р о в е д е н и е  и з м е р е н и й  и о б р а б о т к а  р е з у л ь т а т о в
2.3.1. В адаптер Uустанавливают замыкатель и при помощи измерительной линии определяют 

положение ума стоячей волны / '  и длину волны А в измерительной линии.
2.3.2. В адаптер U вместо замыкателя устанавливают измеряемый диод и через него полают 

прямой ток. Определяют новое положение узла стоячей волны Г.
2.3.3. Значение индуктивности L /  диода рассчитывают по формуле

- v -

2.4. П о к а з а т е л и  т о ч н о с т и  и з м е р е н и й
2.4.1. Погрешность измерения индуктивности должна быть в пределах ± [о, I

с доверительной вероятностью 0,99.
Разд. 2. (Измененная редакция, Изм. .\ё 2).

Разд. 3. (Исключен, Изм. Ns 2).

5- 10 и
■]■ 100 %
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