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УДК 675.03(083.74) Группа С82

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ 
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Undressed skins of white and 
forest hears

гост
1 0 9 4 1 - 6 4

Взамен
ОСТ НКЗаг 407 

и ОСТ НКЗаг 408

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных при
боров СССР 30 /VI 1964 г. Срок введения установлен

с 1/1 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные 
шкуры белых и лесных (бурых и черных) медведей.

2. Шкуры должны быть сняты пластом с продольным разрезом 
ровно посередине черева с сохранением меха головы (с носом -и 
ушами) и лап (с когтями); очищены от прирезей мяса, когтей 
лап, хрящей ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены, расправ
лены по стандартной форме и законсервированы пресно-сухим спо
собом.

3. Шкуры белых и лесных .медведей подразделяют по размерам, 
сортам и группам дефектности.

4. По размерам шкуры медведей должны соответствовать тре
бованиям табл. 1.

Таблица 1

Размеры Площадь, см*

Крупный Более 15000

Средний 11000 до 15000 вкл.

Мелкий * 7000 „ 11000 „

Медвежата • 3000 „ 7000 „

П р и м е ч а н и е .  Площадь шкуры определяют путем умножения ее длины 
от междуглазья до корня хиоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.
Издание официальное Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1973 г.

©  Издательство стандартов, 1974
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5. В зависимости от состояния волосяного покрова по времени 
боя шкуры медведей делятся на сорта в соответствии с требовани
ями табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Сортл Время бои К ачество волосяного покропа шкур

Первый Зимнее Полноволосые с высокой частой 
остью и густым пухом

Второй Поздне-осеиное Мейес полповолосые с недоста
точно развившимися остью и пухом

Третий Осеннее Полуполосые с низкими остью и 
пухом

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шку
ры медведей по наличию пороков подразделяются на группы де
фектности в соответствии с требованиями табл. 3.

Т а б л и ц а 3
Группы дефектности

Пороки
..Малый дефект* .С редний деф ект- .Б ольш ой  дефект*

I. Разрывы общей 
длиной в ?0 к длине 
шкуры

Си. Ю до 20 вкл. Си. 20 до 50 вкл. Св. 50 до одно
кратной длины 
шкуры

2. Дыры, вытертые 
места в % к общей 
площади шкуры

Си. 0.5 до 
I вкл.

Си. I до о вкл. С в. 3 до G нкл.

3. Плешины общей 
площадью в ?0 от 
площади шкуры

Не допускают
ся

До 2 вкл. Св. 2 до 4 вкл.

4. Признаки линьки Не допускают
ся

Шкуры полно
волосые, но с не
значительной по
тертостью волося
ного покрова на 
боках и огузке

Шкуры со зна
чительной потер
тостью волосяно
го покрова на бо

ках и огузке

5. Отсутствие час
тей шкур

Не допускает
ся

Головы до шеи Головы с шеей

б. Неправильная 
первичная обработка

|

Комовая сушка

П р и м е ч а н и е .  P;i:i| iwiih шкуры общей длиной до 10 % вкл. от длины 
шкуры, дыры н вытертые места общей площадью до 0,5 % вкл. от площади 
шкуры дефектами не считаются.
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7. В шкурах, относимых к группе «малый дефект», допускается 
наличие не более одного порока, предусмотренного для этой груп
пы дефектности.

В шкурах, относимых к группе «средний дефект», допускается 
наличие не более одного порока группы «средний дефект» или 
двух пороков группы «малый дефект».

В шкурах, относимых к группе «большой дефект», допускается 
наличие одного порока группы «большой дефект» или двух лоро- 
коз группы «средний дефект».

При совокупности одного порока группы «средний дефект» и 
двух пороков группы «малый дефект» шкура переводится в группу 
«большой дефект».

8. Шкуры, имеющие пороки, превышающие нормы, установлен
ные для группы «большой дефект», шкуры лоздне-шесеннего, летне
го и ранне-осеннего боя с низким волосяным покровом, почти без 
пуха или с едва начавшим развиваться пухом, шкуры прелые, го
релые, мол веденные и шкуры щенят относятся к несортовым и оце
ниваются по соглашению между заинтерсованными организациями 
(но не более 25% стоимости первого сорта).

9. Шкуры, отнесенные к несортовым, по размерам не под
разделяются.

10. Упаковка и маркировка шкур медведей должна произво
диться по ГОСТ 12266—66.

Замена
ГОСТ 12266—66 введен взамен ОСТ ЫКЗаг 423.
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