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Несоблюдение стандарта преследуете по закону

Настоящий стандарт распространяется на микротальк, моло
тые тальк и талькомагнезит и устанавливает метод качественного 
анализа на присутствие сернистых соединений.

Метод основан на реакции взаимодействия сульфидов с соля
ной кислотой с образованием сероводорода, который с ацетатом 
свинца дает характерное темное окрашивание.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу определения сернистых сое
динений— по ГОСТ 19728.0—74.

2. РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

2.1. Для проведения анализа применяют:
кислоту соляную по ГОСТ 3118—77, разбавленную 1 : 3;
свинец уксуснокислый по ГОСТ 1027—67, 10%-ный раствор.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску пробы талька или талькомагнезита массой 0,6 г
помещают в коническую колбу вместимостью 250 см3, приливают 
100 см3 разбавленной 1 : 3 соляной кислоты, накрывают колбу бу
мажкой, смоченной раствором уксуснокислого свинца, и содержи
мое колбы кипятят в течение 1 ч. Если бумажка не потемнеет, 
значит сернистые соединения отсутствуют.______________________

Издание официальное Перепечатка воспрещена
*  Переиздание (февраль 1987 г.) с Изменением № 1, 

утвержденным в июле 1985 г . (ИУС 11— 85).
49

пояс кружево

ГОСТ 19728.16-74

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html
http://files.stroyinf.ru/Index/452/45231.htm

