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Технические условия

Fabrics for packing and technical use.
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Дата введения 01.01.82

Настоящий стандарт распространяется на ткани упаковочные 
и технического назначения, вырабатываемые из лубяных волокон 
(джчга, кенафа, короткого льняного волокна нс выше 4-го номера 
и др ) и их смесей с использованием химических волокон и нитей.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ткани должны быть изготовлены в соответствии с требова
ниями настоящего стандарта по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке.

1.2. Ткани должны вырабатываться из лубяной пряжи, из лу
бяной пряжи с использованием химических волокон и нитей, со
держание которых должно быть не менее 10%.

В тканях, используемых для производства линолеума, вид и 
процентное содержание химических волокон в пряже устанавли
вают по согласованию с потребителем,

1.3. Упаковочные ткани по физико-механическим показателям 
должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

1.4. Упаковочные ткани должны вырабатываться шириной: 
90± 1,5; 106±2; 110 ± 2; 112±2; 114±2; 150±2; 155±2 см.
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По согласованию изготовителя с потребителем допускается 
другая ширина тканей.

(Измененная редакция, Изм. № 1),
1.5. Ткани технического назначения по физико-механическим 

показателям должны соответствовать требованиям, указанным в 
табл. 2.

1.6, 1.7. (Исключены, Изм. № 3).
1.8. В зависимости от соответствия физико-механических по

казателей нормам, установленным настоящим стандартом, и на
личия пороков внешнего вида для упаковочных тканей и тканей 
техническою назначения устанавливают два сорта: первый и вто
рой.

Сорт ткани устанавливают по наихудшему показателю.
Сорт упаковочных тканей льняных, полульняных и смешанных 

определяют по ГОСТ 357—75.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
1.9. Для тканей второго сорта допускаются отклонения от ми» 

нимальных норм первого ‘сорта, не более:
2 см — по ширине;
1 нити —► по числу нитей на 10 см;
5% — по поверхностной плотности;
5% — по разрывной нагрузке
1.10. Количество пороков внешнего вида на условную длину 

куска не должно превышать:
30 — для первого сорта;
100 — для второго сорта.
Оценку пороков производят в соответствии с табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Наименование порока Размер порока Оценка порока

Близны В одну нить длиной от 15 до 20 см 1 порок
и каждые последующие 5 см

В две нити длиной от 5 до 10 см 1 порок
и каждые последующие 5 см

В три нити длиной от 2 до 5 см 31 порок
и каждые последующие 5 см

Недос.еки В две нити 31 порок
Подплетины и плохо До 2 см по длине ткани 8 пороков

подработанные отрывы
основы

Слеты утка и уточные Каждые пять слетов размером до 1 порок
петли пяти сложений или уточных .петель

на фоне ткани
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Продолжение табл 3

Наименование порока Размер порока Оценка порока

Оторванная кромка При сохранении минима тыюй ши- 1 порок
рины каждые 10 см

Пробоины и просечки До трех нитей включительно по 1 порок
длине или ширине ткани до 2 см

Более трех нитей длиной до 1,5 см 2 порока
Более трех нитей длиной до 2 см 5 пороков

включительно
Рыхлость (редочь) тка До 10 см и каждые последующие 1 порок

ни из-за слабого натя- 10 см по длине ткани
жения основы

Масляные и загрязнен В наибольшем протяжении от 2 1 порок
ные пятна до 5 см и каждые последующие 5 см

Волнистая или за! - Более 3 м и за каждый последую- 1 порок
тая кромка щий 1 м при минимальной ширине

П р и м е ч а н и е  В тканях упаковочных и технического назначения, вы
рабатываемых на нневморапирных станках, бахрома по кромке пороком не счи
тается

(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.11. Условная длина куска ткани принимается равной;
100 м — при ширине от 90 до 150 см включ ;
80 м — при ширине более 150 ом.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
1.12. В тканях упаковочных и технического назначения не до

пускаются местные пороки внешнего вида;
пробоины и просечки — более 2 см по длине или ширине тка

ни;
подплетины — каждый порок размером более 2 см по длине;
отрыв основы — каждый порок размером более 2 см по длине 

ткани;
недосеки в одну нить — более двух штук на 1 м длины;
недосеки в три нити.
1 13 Местные пороки, перечисленные в п. 1.12, подлежат выре

зу на предприятии-изготовителе.
Вырез порока должен проводиться во всю ширину ткани па 

линии границ расположения порока.
Допускается пороки не вырезать, а отмечать в начале и конце 

порока у кромки клеймом «В» — условный вырез или «Р» — ус
ловный разрез.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
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2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Правила приемки —■ по ГОСТ 20566—75 со следующим 
дополнением: тантроль качества продукция по физико-механиче
ским показателям изготовитель проводит периодически не реже 
1 раза в месяц.

При получении неудовлетворительных результатов периодиче
ских испытаний хотя бы по одному показателю испытания по это
му показателю проводят на каждой партии до получения поло
жительных результатов на трех партиях подряд.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Отбор проб — по ГОСТ 20566—75.
Измененная редакция, Изм. № 1).
3.2. Определение линейных размеров и поверхностной плотно

сти — по ГОСТ 3811—72.
3.3. Определение числа нитей на 10 см ткани — по ГОСТ 

3812—72.
3.4. Определение разрывной нагрузки — по ГОСТ 3813—72.
3.5. (Исключен, Изм. № 3).
3 6. Пороки внешнего вида определяют просмотром ткани с 

лицевой стороны при отраженном свете на разбраковочном столе 
или перекатке, имеющей наклон к вертикали 25—30°.

При возникновении разногласий просмотр тканей проводят при 
естественном освещении.

3.7. Число пороков внешнего вида (П), пересчитанное на ус
ловную длину куска, вычисляют по формуле

П  __ ПФ*̂ У

где гг# — фактическое количество пороков на измеряемом куске;
L } — условная длина куска, м;
L -  длина измеряемого куска, м.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Ткани одного артикула и сорта должны быть сложены в 
куски или накатаны в рулоны ровно, без перекосов.

4.2. Куски и рулоны упаковочной ткани и ткани технического 
назначения (кроме ткани технического назначения № 1) должны 
быть длиной от 80 да 150 м. Длина упаковочной ткани № 9—16 в 
к\ске должна соответствовать нормам, указанным в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Ширина ткани, см Длина ткани в куске, м, не менее

До 100 включ 35
Более 100 до 140 включ. 30
Более 14(0 20

Рулоны ткани технического назначения № 1 должны быть дли
ной от 250 до 300 м.

Количество отрезов в кусках и рулонах тканей допускается не 
более трех, каждый из которых должен быть длиной не менее 3 м, 
для упаковочных тканей № 9—16 — не менее 2 м.

В рулоне ткани технического назначения № 1 допускаются от
резы не менее 65 м, количество таких отрезов не должно превы
шать 5% общего количества отрезов в партии.

При увеличении длины куска или рулона упаковочной ткани и 
ткани технического назначения (кроме ткани технического наз
начения № 1) на 20 м по сравнению с минимальной, количество 
отрезов увеличивается на один.

При увеличении длины куска упаковочных тканей № 9—16 
на 5 м по сравнению с установленной в табл. 4 количество отре
зов увеличивается на один.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
4.3. Куски и рулоны упаковочной ткани и ткани технического 

назначения (кроме ткани технического назначения № 1) запрес
совывают и упаковывают в кипы по одному или два куска или ру
лона в зависимости от их длины.

Допускается куски и рулоны упаковочной ткани не упаковы
вать в кипы.

4.4. Кипы, куски и рулоны ткани должны быть обвязаны верев
кой по ГОСТ 1868—88 или другими перевязочными материалами 
по йормдтивно-технической документации.

Допускается прищивать свободный конец ткани к рулону или 
куску нитками или пряжей из натуральных или химических во
локон стежками, длиной не более 15 см без обвязьпванця.

(Измененная редакция, Изм. № К 3).
4.5. (Исключен, Изм. № 1).
4.6. В верхний кусок кипы, а также в куски и рулоны ткани, не 

подлежащие упаковыванию в кипы, вкладывают или прикрепляют 
ярлык, содержащий.

наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак;
наименование ткани и номер артикула;
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содержание химических волокон в процентах; 
сорт;
количество метров; 
дату упаковки (число, месяц, год); 
обозначение настоящего стандарта; 
количество отрезов.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
4 7. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение тка

ней по ГОСТ 7000—80 со следующим дополнением: на каждой 
кипе, а также куске и рулоне, не подлежащих упаковыванию в 
кипы, или ярлыке, прикрепленном к ним, несмываемой краской 
четко указывают:

номер упакованного куска, рулона или кипы; 
массу брутто; 
количество метров.
Допускается совмещение иа одном ярлыке указанной марки

ровки с маркировкой по п. 4.6.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
4.8. (Исключен, Изм. № 1).
4.9. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192—77 с нанесени

ем манипуляционного знака «Крюками непосредственно не брать».
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П Р И Л О Ж Е Н И Е
Справочное

Наименование тканей и соответствующие им номера артикулов 
по прейскуранту № 43—09 и прейскуранту № 43—08 и коды ОКП

Наименование тканей Номер артикулов по 
прейскуранту Код ОКП

Ткани упаковочные льно-джуто-кенафные
Ткань упаковочная № I 8201 83 4727 4006 07

8202 83 4727 4/010 00
8203 83 4727 4020 09

Ткань упаковочная № 2 8204 83 4727 4004 09
8206 83 4727 4009 04
8207 83 4727 4014 07
8208 83 4727 4018 03

Ткань упаковочная N° 3 8210 83 4727 4002 00
Ткань упаковочная N° 4 8101 83 4727 2001 10
Ткань упаковочная N° 5 8102 83 4727 20(02 09
Ткань упаковочная N° 6 8216 83 4727 4015 01

8222 83 4727 4025 04
Ткань упаковочная N° 7 8223 83 4727 2002 08
Ткань упаковочная N° 8 8106 83 4727 2005 05
Ткань упаковочная N° 9 8107 83 4727 2006 04
Ткань упаковочная N° 10 8108 83 4727 8001 07
Ткань упаковочная N° 11 8224 83 4727 4026 03

Ткани упаковочные льняные, полульняные и смешанные
Ткань упаковочная N° 1 14102 83 3717 3001 08
Ткань упаковочная N° 2 14122 83 3717 6001 07
Ткань упаковочная N° 3 14123 83 3717 6002 06
Ткань упаковочная № 4 14124 83 3717 2006 07
Ткань упаковочная N° 5 14212 83 3717 2004 09
Ткань упаковочная N° 6 14120, 14128 83 3717 2003 10
Ткань упаковочная N° 7 14131 83 3717 3018 10
Ткань упаковочная N° 8 14132 83 3717 2018 03
Ткань упаковочная N° 9 14133 83 3717 3019 09
Ткань упаковочная N° 10 14134 83 3717 3020 08
Ткань упаковочная N° 11 14222 83 3717 1010 07
Ткань упаковочная № 12 14223 83 3717 1008 09
Ткань упаковочная N° 13 14224 83 3717 1009 08

Ткани технического назначения льно-джуто-кенафные
Ткань технического назна-
чения N° 1 8212 83 Ф827 4001 05
Ткань технического назна-
чения № 2 8233 83 4837 4001 10
Ткань технического назна-
чения N° 3 8214 83 4817 4003 09

(Измененная редакция,
приложишь J

Изм. № 3). 
 ̂Исклю Изм. *N2 1).
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