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ГОСТ Р 53197—2008

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом 
от 27 декабря 2002 г. N» 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0 — 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 304 «Благородные 
металлы, сплавы, промышленные и ювелирные изделия из них; вторичные ресурсы, содержащие бла
городные металлы», Екатеринбургским заводом по обработке цветных металлов

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 25 декабря 2008 г. No 661-ст

3 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандар
ту ИСО 9202:1991 «Ювелирные изделия. Чистота сплавов на основе драгоценных металлов» (ISO 
9202:1991 «Jewellery — Fineness of precious metal alloys»). При этом дополнительные слова, фразы, по
казатели, их значения, включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики 
Российской Федерации и/или особенностей российской национальной стандартизации, выделены кур
сивом.

Во введении к настоящему стандарту приводится объяснение основных изменений, вносимых в
текст.

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом ин
формационном указателе «Национальные стандартым, а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случав пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежсмесяч)Ю издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ. 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Введение

В текст настоящего стандарта внесены следующие изменения по сравнению с примененным меж
дународным стандартом:

- введены дополнительные разделы: «Нормативные ссылки» и «Методы контроля»;
- раздел 4 (таблица 1) включены все пробы драгоценных металлов, установленные Постановле

нием Правительства РФ от 18.06.99 Ne 643 «О порядке опробования и клеймения изделий из драгоцен
ных металлов», а также пробы сплавов на основе платины, палладия и золота, установленные 
ГОСТ 30649—99.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Ювелирные изделия

ПРОБЫ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Jewellery. Fineness o f precious metal alloys

Дата введ ения — 2010— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает пробы сплавов на основе драгоценных металлов (за исключе

нием припоев), рекомендованные для использования при изготовлении ювелирных изделий.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОС Т Р 52599—2006Драгоценные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анали

за
ГОСТ 30649—99 Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки
П р и м е ч а н и е  — При пользовании н естоящ им  стандартом целесообразно проверить действие ссы 

лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому ин
ф ормационному указателю  «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января теку
щего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в 
текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом сле
дует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без за 
мены. то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:
3.1 проба (fineness): Минимальное содержание драгоценного металла, измеренное в долях на 

тысячу по массе сплава.

4 Технические требования
4.1 Устанавливают минимальные значения проб. Допуски в сторону уменьшения не допуска

ются. Пробы сплавов на основе драгоценных металлов должны соответствовать требованиям таб
лицы 1.

Издание оф ициальное

1



ГОСТ Р 53197—2008

Т а б л и ц е  1 — Пробы сплавов на основе драгоценных металлов

Сплав драгоценного металла Проба

Сплав на основе золота 375
500
585
750
958
999

999.9

Сплав на основе платины 850
900
950
990

Сплав на основе палладия 500
850
900
950
990

Сплав на основе серебра 800
830
875
925
960
999

4.2 Марки, химический состав, свойства сплавов на основе драгоценных металлов, рекоменда
ции по применению (технологические свойства) применительно к пробам, указанным в таблице 1. 
приведены в ГОСТ 30649.

5 Методы контроля
5.1 Пробы сплавов на основе драгоценных металлов устанавливают по ГОСТ Р 52599. 

ГОСТ 30649.
5.2 Допускается определять пробы другими методами, аттестованными в установленном 

порядке и не уступающими по точности стандартным.
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