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Предисловие
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ПОКРЫТИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ 
ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Метод определения размеров

Rectangular textile floor coverings. Method for determ ination o f dm enslons

Дата введ ения —  2013— 01— 01

1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт распространяется на текстильные напольные ковровые покрытия (да

лее — ковровые покрытия) и устанавливает метод определения размеров текстильных покрытий для 
пола прямоугольной формы машинного и ручного способов производства при соотношении длины и ши
рины не менее пяти.

1.2 Стандарт не распространяется на плитки — изделия, состоящие из отдельных частей, уло
женных встык одно к другому.

2 Общее положение
2.1 Настоящий стандарт устанавливает метод определения размеров по направлению основы 

(или направлению изготовления) и направлению утка (или перпендикулярно к направлению изготовле
ния) расправленных ковровых покрытий (без каймы), измеренных не менее чем в трех местах, и вычис
ления средних размеров по каждому направлению.

2.2 Для ворсовых ковров дополнительно определяют расстояние между внешним краем ворса и 
ближайшим наиболее удаленным от центра краем коврового покрытия, а при наличии каймы — ее длину.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 общая длина текстильного покрытия для пола: Расстояние по направлению основы (или 

направлению изготовления) между наиболее удаленными от центра краями коврового покрытия, вклю
чая подложку или подрубку, но без каймы.

3.2 общая ширина текстильного покрытия для пола: Расстояние по направлению утка (или на
правлению. перпендикулярному к направлению изготовления) между наиболее удаленными от центра 
краями текстильного покрытия для пола, включая подкладку или подрубку, но без каймы.

3.3 длина участка с ворсом: Расстояние между внешними краями ворса, измеренное по грунту 
по направлению изготовления основы (или направлению изготовления) ворсовых ковровых покрытий.

3.4 ширина участка с ворсом: Расстояние между внешними краями ворса, измеренное по на
правлению утка (или направлению, перпендикулярному к направлению изготовления) ворсовых ковро
вых покрытий.

4 Средства измерения
Масштабная линейка или инструмент (рулетка), пригодный для измерения длины коврового по

крытия с точностью до 0.5 см.

Издание оф ициальное
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5 Проведение испытания
5.1 Предварительная подготовка
При предварительной подготовке ковровое покрытие расстилают на гладкой плоской горизонталь

ной поверхности, избегая образования складок, и оставляют для распрямления на 48 ч.
5.2 Измерения
5.2.1 Измерение длины А  и ширины Aw проводят между наиболее удаленными краями коврового 

покрытия, включая подложку, подкладку или подрубку, но исключая кайму при ее наличии (рисунок 1).
5.2.2 По этим измерениям вычисляют значения «общей длины» и «общей ширины».
5.2.3 Для ворсовых ковров также измеряют по длине и ширине расстояния BL и Bw между внеш

ним краем основы (грунта) ворса и ближайшим наиболее удаленным от центра краем ковра без каймы 
(рисунок 1).

1 1 U 1 U 1 D 1
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* i " " * * V

Рисунок 1 — Поперечное сечение текстильного напольного покрытия

5.2.4 По этим измерениям вычисляют значения «длины участка с ворсом» и «ширины участка с 
ворсом».

5.2.5 Кайму измеряют по длине CL и ширине Cw от наиболее удаленного края коврового покрытия 
до ближайшего края вытянутой каймы (рисунок 1).

5.2.6 Все измерения проводят с точностью до 0,5 см. Если значение размера В меньше 
0,5 см — результат отбрасывают или записывают как ноль.

5.2.7 Число измерений
Проводят не менее трех измерений значений длин А. В и С. соответствующих каждой стороне ков

рового покрытия в направлениях длины и ширины, таким образом, что два измерения проводят на рас
стоянии 10 см от края коврового покрытия, а одно измерение — приблизительно в середине изделия.

6 Расчет результатов испытания
6.1 Вычисляют средние значения общей длины AL и ширины Aw с точностью до 0,5 см для рассто

яний до 100 см и с точностью до 1 см — для больших размеров.
6.2 Для ворсовых ковровых покрытий отдельно вычисляют среднее расстояние по направлению 

длины В. и ширины Bw, а также определяют средние значения длины и ширины участка с ворсом как 
Al — 2BL и  Aw — 2BW соответственно.

6.3 При наличии каймы вычисляют среднее значение ее длины по направлению длины и ширины.

7 Протокол испытания
Протокол испытания должен включать в себя следующие данные:
a) о проведении испытания в соответствии с настоящим стандартом;
b) средние значения общей длины и ширины, вычисленные в соответствии с 6.1;
c) средние значения длины и ширины участков с ворсом (для ворсовых ковров), вычисленные в 

соответствии с 6.2;
d) среднее значение длины каймы, при наличии, вычисленное подлине и ширине коврового по

крытия.
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