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Введение

ИСО 11413 подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 138 «Пластмассовые трубы, фитинги и 
арматура для транспортирования текучих сред», подкомитетом SC 5 «Общие свойства труб, фитин
гов и арматуры из пластмасс и их комплектующих. Методы испытаний и основные технические требо
вания».
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТРУБЫ И ФИТИНГИ ПЛАСТМАССОВЫЕ

П одготовка контрольного  образца сварного соединения полиэтиленовой трубы  
и ф итинга с закладны ми нагревателями

Plastics pipes and fittings.
Preparation of test piece assemblies between a polyethylene pipe 

and an electrofusion fitting

Дата введения — 2016—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок подготовки для испытаний контрольных образцов 
соединения полиэтиленовых (ПЭ) труб или фитингов с с закладными нагревателями (например, муфт 
или седловых отводов).

Критерии получения соединения включают такие параметры, как температура окружающей сре
ды. условия плавления, размеры фитинга и трубы, конфигурация трубы (поставка в бухтах или отрез
ках). с умётом условий эксплуатации, указанных в соответствующих стандартах на продукцию.

Настоящий стандарт может распространяться на другие формы труб, например, обжатую или 
профилированную трубу, в зависимости от инструкции производителя.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для да
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа, для недатирован
ных ссылок применяют последнее ссылочного документа (включая все его изменения):

ИСО 4427-2 Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы полиэтиленовые и фитинги для во
доснабжения. Часть 2. Трубы (ISO 4427-2, Plastics piping systems —  Polyethylene (PE) pipes and fittings 
for water supply —  Part 2: Pipes).

ИСО 4427-3 Системы пластмассовых трубопроводов. Трубы полиэтиленовые и фитинги для во
доснабжения. Часть 3. Фитинги (ISO 4427-3, Plastics piping systems —  Polyethylene (PE) pipes and fit
tings for water supply —  Part 3: Fittings).

ИСО 4437 Трубопроводы полиэтиленовые (PE) заглубленные для подачи газообразного топли
ва. Метрическая серия. Технические условия. (ISO 4437. Buried polyethylene (РЕ) pipes for the supply of 
gaseous fuels —  Metric series —  Specifications)1'.

"Заменен на ИСО 4437-1 Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. По
лиэтилен (РЕ). Часть 1. Общие положения (ISO 4437-1 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — 
Polyethylene (PE) — Part 1: General). ИСО 4437-2 Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообраз
ного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 2. Трубы (ISO 4437-2 Plastics piping systems for the supply of gaseous 
fuels — Polyethylene (PE) — Part 2: Pipes). ИСО 4437-3 Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газо
образного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 3. Фитинги (ISO 4437-3 Plastics piping systems for the supply of 
gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 3: Fittings). ИСО 4437-5 Системы пластмассовых трубопроводов для 
подачи газообразного топлива. Полиэтилен (РЕ). Часть 5. Годность для целей системы (ISO 4437-5 Plastics piping 
systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene (PE) — Part 5: Fitness for purpose of the system. Для одно
значного соблюдения требования настоящего стандарта рекомендуется использовать только указанное в этой 
ссылке издание

Издание официальное
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ИСО 8085-2 Фитинги полиэтиленовые для полиэтиленовых труб, используемых для подачи га
зообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия. Часть 2. Фитинги под раструб для 
сварки встык, для сварки враструб с использованием нагревательных приборов и для электросварки 
{ISO 8085-2, Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels —  Metric 
series —  Specifications —  Part 2: Spigot fittings for butt fusion, for socket fusion using heated tools and for 
use with electrofusion fittings)2’.

ИСО 8085-3 Фитинги полиэтиленовые для полиэтиленовых труб, используемых для подачи га
зообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия. Часть 3. Фитинги, присоединяемые 
электросваркой (ISO 8085-3, Polyethylene fittings for use with polyethylene pipes for the supply of gaseous 
fuels — Metric series — Specifications —  Part 3: Electrofusion fittings)31.

ИСО 14531-1 Трубы и фитинги пластмассовые. Системы трубопроводов из сетчатого полиэти
лена для транспортировки газообразного топлива. Метрическая серия. Технические условия. Часть 1. 
Трубы (ISO 14531 -1, Plastics pipes and fittings —  Crosslinked polyethylene (PE-X) pipe systems for the 
conveyance of gaseous fuels —  Metric series — Specifications —  Part 1: Pipes).

ИСО 15494 Системы пластмассовых трубопроводов промышленного назначения. Полибутен 
(РВ), полиэтилен (РЕ) и полипропилен (РР). Технические условия на компоненты и систему. Метриче
ская серия (ISO 15494, Plastics piping systems for industrial applications —  Polybutene (PB), polyethylene 
(PE) and polypropylene (PP) —  Specifications for components and the system — Metric series).

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 контрольное время (reference time) tR : Теоретическое время сварки, установленное произ

водителем фитинга при контрольной температуре окружающей среды.
3.2 энергия сварки  (fusion energy): Электрическая энергия, поступающая во время сварки на 

закладной нагреватель фитинга при заданном значении температуры окружающей среды Та . и с 
электрическими параметрами, значения которых лежат в пределах диапазона указанного производи
телем.

П р и м е ч а н и е  1 — Производитель фитингов требует фиксировать в технической документации лю
бые изменения энергии сварки в зависимости от температуры окружающей среды в диапазоне от Гт<1 до Гтах .

П р и м е ч а н и е  2 — При изменении энергии (вне допустимого диапазона) необходимо учесть сопро
тивление закладной спирали детали.

3.3 контрольная энергия (reference energy): Энергия, поступающая на закладной нагреватель 
фитинга с номинальным электрическим сопротивлением, и с номинальными параметрами сварки, и 
определяемая производителем при контрольной температуре окружающей среды Тр .

3.4 максимальная энергия (maximum energy): Максимальное значение энергии сварки, посту

пающей для сварки при заданной температуре окружающей среды Та
3.5 минимальная энергия (minimum energy): Минимальное значение энергии сварки, поступа

ющей для сварки при заданной температуре окружающей среды Та
3.6 номинальная энергия (nominal energy): Номинальное значение энергии сварки, поступаю

щей для сварки при заданной температуре окружающей среды Та.

‘  Заменен на ИСО 4437-3 Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. По
лиэтилен (РЕ). Часть 3. Фитинги (ISO 4437-3 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene 
(PE) — Part 3: Fittings). Для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта рекомендуется исполь
зовать только указанное в этой ссылке издание

' Заменен на ИСО 4437-3 Системы пластмассовых трубопроводов для подачи газообразного топлива. По
лиэтилен (РЕ). Часть 3. Фитинги (ISO 4437-3 Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels — Polyethylene 
(PE) — Part 3: Fittings). Для однозначного соблюдения требования настоящего стандарта рекомендуется исполь
зовать только указанное в этой ссылке издание 
2
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4 Обозначения

4.1 О сновны е обозначения (см. рисунок А.1)

Dim —  среднее значение внутреннего диаметра раструбного конца фитинга в зоне сварки, из
меренное в радиальной плоскости, расположенной параллельно плоскости торца фитинга на рассто
янии L j +0.5L2:

°ит)/пах —  максимальное теоретическое значение наружного диаметра раструбного конца фи

тинга Dim, установленное производителем фитинга;

Dj tnax —  максимальный внутренний диаметр раструбного конца фитинга в зоне сварки;

Di.m\n — минимальный внутренний диаметр раструбного конца фитинга в зоне сварки;

de — наружный диаметр трубы или трубного конца фитинга;

dem —  средний наружный диаметр трубы или трубного конца фитинга в соответствии со стан
дартами на продукцию, рассчитываемый по измеренной окружности;

dem,p —  средний наружный диаметр трубы или трубного конца фитинга после подготовки к

сборке путём зачистки (удаления) поверхностного слоя ручным или механическим способом, рассчи
тываемый по измеренной в радиальной плоскости окружности с центром в зоне сварки на расстоянии 
L j + 0,5Lz со стороны раструбного конца фитинга после сборки;

L2 —  номинальная длина зоны сварки, которая указывается производителем фитинга;
L j —  номинальная длина между раструбным концом фитинга и ближайшим концом зоны свар

ки;
вп — номинальная толщина стенки трубы, в миллиметрах;
es — глубина зачищенного (удаленного) ручным или механическим способом поверхностного 

слоя трубы.

4.2 Зазоры

4.2.1 Ф итинги с раструбны ми концами
С, —  зазор между внутренним диаметром раструбного конца фитинга и наружным диаметром 

незачищенной трубы

=  D im ~ d em

С2 _  зазор между внутренним диаметром раструбного конца фитинга и наружным диаметром 
зачищенной трубы

=C ,+2es

Примечание — С2 может быть получено путем механической обработки незачищенной трубы, чтобы при

вести ее средний наружный диаметр d„CT к значению dem р . вычисленному по уравнению (см. также примеча
ние к 5.1):

d c m .p  -  Ада -  Аг

C j __максимальный теоретический зазор между внутренним диаметром раструбного конца фи
тинга и наружным диаметром незачищенной трубы

С 3 =  D im .m ах ~  d e

С4 _максимальный теоретический зазор между внутренним диаметром раструбного конца фи
тинга и наружным диаметром зачищенной трубы

3
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С4 = С) + 2os

П р и м е ч а н и е  — может быть получено путем механической обработки неэачищенной трубы для 
приведения ее среднего наружного диаметра dgm к значению dcm р вычисленному по уравнению:

^вт .р -  &йп ~  ̂ 4

4.2.2 С едловы е отводы
Зазор между седловым отводом и трубой принимается равным нулю.

4.3 Температура окружаю щ ей среды

Та —  температура окружающей среды, при которой была проведена сварка

П р и м е ч а н и е  — Температура окружающей среды может изменяться от минимальной температуры 
Гт)п до максимальной температуры Гтах. указанной в стандарте на продукцию или по соглашению между про
изводителем и потребителем.

Тд — контрольная температура окружающей среды (23 ± 2) СС;
Ттая —  максимальная допустимая температура окружающей среды для выполнения сварного 

соединения:
7^,in — минимальная допустимая температура окружающей среды для выполнения сварного 

соединения.

5 Сварка контрольного образца

5.1 Общие положения

Соединения должны быть изготовлены с применением труб и/или фитингов с трубным концом в 
соответствии с ИСО 4427-2, ИСО 4427-3, ИСО 4437, ИСО 8085-2. ИСО 8085-3, ИСО 14531-1, 
ИСО 15494 или другими стандартами, в зависимости от условий применения, например, стандартами 
для ремонта труб и фитингов с закладными нагревателями, размеры которых соответствуют нормам 
ИСО 8085-3 или ИСО 4427-3. или другим стандартам. Если не указано иное, трубы должны быть рас
считаны на то же давление, что и фитинг. Подготовка сварного соединения для испытания должна 
производиться в соответствии с письменными инструкциями производителя фитинга.

Если производителем не рекомендована большая глубина зачищенного слоя трубы, то мини
мальная глубина зачищенного слоя es должна быть равна 0,2 мм.

П р и м е ч а н и е  — В случае, когда трубы не нуждаются в зачистке, минимальная глубина зачищенного 
слоя es гложет быть равна нулю.

5.2 Процедура сварки

Для подготовки образцов выполняют следующую процедуру, где перечисления d) и 1) должны 
проводиться при контроле температуры окружающей среды, с допустимыми отклонениями ± 2 СС, 
включающем контроль температуры фитинга, труб и зажимного устройства. Фитинги не могут быть 
использованы ранее, чем через 170 ч после их изготовления.

а) Проводят измерения свариваемых частей для определения размерных характеристик при 
температуре Гд в соответствии с 4.1 и рисунком А. 1.

в) Подготавливают трубы для достижения необходимого зазора при температуре TR в соответ
ствии с 4.2.

c) Проводят сборку фитинга и трубы в соответствие с инструкциями производителя.
d) Образец и соответствующее устройство выдерживают в течение времени, приведенного в 

таблице 1, при температуре окружающей среды Та , указанной в приложении С.
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ГОСТ РИ СО  11413—2014

Т а б л и ц а  1 — Время кондиционирования

Номинальная толщ ина стенки еп . мм М инимальное время кондиционирования, ч

вл < з 1

3 S  < 8 3

8  S еп <  16 6

1 6  S е „  < 3 2 10

3 2  S в л 16

e) После кондиционирования, если это применимо в соответствии с приложением С. измеряют 
сопротивление закладного нагревателя и определить значение электрических параметров в соответ
ствии с приложением D. Определение сопротивления закладного нагревателя проводится с исполь
зованием измерительного оборудования при температуре TR и фитинга при температуре кондицио
нирования.

f) Сварку образцов, собранных при температуре Та . проводят в соответствии с инструкциями 
производителя фитингов и условиями, приведенными в приложении С.

д) Контрольный образец после сварки оставляют остывать до температуры окружающей среды, 
h) Передают образцов на испытания, указанные в соответствующих стандартах на продукцию.
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ГОСТ РИ СО  11413— 2014

Приложение А 
(обязательное)

Обозначения размеров соединения раструбного конца фитинга и трубы

L% — ном инальная длина  зоны  сварки. Ц  — длина неоплавленной части  ф итинга 

D,m -  (D ; п » ,  « D, (пп)/2^в,7) -  С /.т . где  С — длина окруж ности неначищ енной трубы 

d'еяьр "  ^ р / п • 'Д® Ср — длина  окруж ности трубы внутри ф итинга

®S-(rf<h7. <WP)/2

Рисунок А. 1 —  Размеры соединения раструбного конца фитинга и трубы
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Приложение В 
(обязательное)

ГОСТ РИ СО  11413—2014

Диаграмма изменения энергии сварки от температуры окружающей среды

Рисунки В.1 и В.2 показывают различные формы графиков зависимости энергии от температуры (см. также 
приложение С)

X  — те мпература. У  —  энергия сварки

Рисунок В.1 — График с плавным регулированием энергии

X  —  те мпература. Y — энергия сварки

Рисунок В.2 —  Г рафик с постоянной энергией
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ГОСТ РИ СО  11413— 2014

Приложение С 
(обязательное)

Условия подготовки труб и фитингов

Т а б л и ц а  С.1 — Условия подготовки трубы и фитинга

Условия
Температура 
окружающей 
среды. Т„

Конфигурация трубы' Зазор" Энергия Усилие
прижатия'

1 Длинномерная в бухтах или пря
мая в отрезках, от условий поставки

с2 контрольная обычное 3

2.1 Ъю Прямая в в отрезках номинальная обычнаяJ

2.2 п̂нп Прямая в в отрезках минимальная минимальное

3.1 Л̂1М Прямая в в отрезках С2 номинальная обычная11

3.2 Ттаж Прямая в в отрезках с2 максимальная максимальное

4 ^тах Прямая в в отрезках С« максимальная минимальное

5 ^mln Длинномерная в бухтах или пря
мая в отрезках, от условий поставки

С2 максимальная максимальное

П р и м е ч а н и е  — Условия 1-5 применимы к графикам, показанным на рисунках В.1 и В.2.

* Другие формы, например, повторно округленные трубы, рассматриваются как 
прямые трубы.
ь В случав применения седловых отводов, зазор принимается равным нулю. 
с Применяется к соединениям с седловыми отводами, где нагрузка должна контролироваться. 
° В соответствии с инструкциями производителя.
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Приложение D 
(справочное)

ГОСТ РИ СО  11413—2014

Определение электрических параметров получения сварного соединения 
с допусками используемой энергии, напряжения и тока по ИСО 12176-2

D.1 Максимальная энергия при температуре окружающей среды Та

Для блоков управления с контролем энергии, энергия определяется как номинальная энергия плюс допуск. 
Для блоков управления с контролем напряжения, подаваемое напряжение вычисляется по формуле (D.1):

(D.1)

Для блоков управления с контролем силы тока, сила подаваемого тока вычисляется по формуле (D.2):

(D.2)

где УтЛ1 — максимальное выходное напряжение блока управления. В (номинальное + допуск);
/тах — максимальный выходной ток, А (номинальный + допуск):
Дпщ — минимальное сопротивление, заявленное производителем. Ом. при TR ;
Ятах — максимальное сопротивление, заявленное производителем. Ом. при Гя ;
Я — сопротивление деталей, измеренное с помощью схемы четырехплечного моста сопротивления с 

данными, представленными в таблице D.1, при температуре окружающей среды Та . указанной для соединения.
Процедура измерения сопротивления закладного нагревателя включает в себя: использование измери

тельного оборудования при температуре окружающей среды (23 ± 2) "С. кондиционирование фитинга при Гтах 
или Гт т  и измерение сопротивления закладного нагревателя фитинга в течение 30 с после его извлечения из 
камеры кондиционирования.

D.2 Минимальная энергия при температуре окружающей среды Та
Для блока управления с контролем энергии, энергия определяется как номинальная энергия минус допуск.
Для блока управления с контролем напряжения, приложенное напряжение вычисляется по формуле (D.3):

(D.3)

Для блоков управления с контролем тока, приложенный ток вычисляется по формуле (D.4):

(D.4)

где Ут1п — минимальное выходное напряжение. В (номинальное минус допуск);
— минимальный выходной ток. А. (номинальный минус допуск);

Ят|п — минимальнее сопротивление, заявленное производителем. Ом, три Гя ;
Ятак — максимальное сопротивление, заявленное производителем. Ом. при Гя ;
Я — сопротивление, измеренное с помощью схемы четырехплечного моста сопротивления с характе

ристиками. представленными в таблице D.1. фитинга кондиционированного при температуре окружающей среды 
Га установленной для соединения.

Процедура измерения сопротивления закладного нагревателя включает в себя использование измери
тельного оборудования при температуре окружающей среды (23 ± 2) “С. кондиционирование фитинга при Гтах 
или Гтл и измерение сопротивления закладного нагревателя фитинга в течение 30 с после извлечения из места 
кондиционировани я.
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ГОСТ РИ СО  11413— 2014

Т а б л и ц а  D.1 — Характеристики моста сопротивления

Диапазон. Ом Дискретность. ыОм Точность

ОТ 0  ДО  1 0,1 0.25 % от показаний

от ОдоЮ 1 0.25 % от показаний

отОдо 100 10 0.25 % от показаний
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Приложение ДА 
(справочное)

ГОСТ РИ СО  11413—2014

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДАЛ

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование 
соответствующею национального стандарта

ИСО 4427-2 — *

ИСО 4427-3 — •

ИСО 4437 MOD ГОСТ Р 50838-2009 Трубы из полиэтилена для газопрово
дов. Технические условия

ИСО 8085-2 MOD ГОСТ Р 52779-2007 Детали соединительные из полиэтиле
на для газопроводов. Общие технические условия

ИСО 8085-3 MOD ГОСТ Р 52779-2007 Детали соединительные из полиэтиле
на для газопроводов. Общие технические условия

ИСО 14531-1 — •

ИСО 15494 — •

'Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется ислользо-
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стан-
дарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано условное обозначение степени соответствия 
стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.
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