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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

НИКЕЛЬ. КОБАЛЬТ 

Методы определения мышьяка

Nickel. Cobalt. Methods for determ ination of arsenic

Дата введения — 2016— 01— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический и атомно-абсорбционный методы 

определения мышьяка (при массовой доле мышьяка от 0,0001 % до 0.010 %) в первичном никеле по 
ГОСТ 849. никелевом порошке по ГОСТ 9722 и кобальте по ГОСТ 123. В качестве арбитражного метода 
используется атомно-абсорбционный метод.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 123—2008 Кобальт. Технические условия
ГОСТ 849—2008 Никель первичный. Технические условия
ГОСТ 3118—77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия
ГОСТ 3760—79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия
ГОСТ 3765—78 Реактивы. Аммоний молибденовокислый. Технические условия
ГОСТ 3773—72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия
ГОСТ 4204— 77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия
ГОСТ 4232—74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия
ГОСТ 4328—77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия
ГОСТ 4461—77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия
ГОСТ 5841—74 Реактивы. Гидразин сернокислый
ГОСТ 9722—97 Порошок никелевый. Технические условия
ГОСТ 10157—79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия
ГОСТ 11125—84 Кислота азотная особой чистоты. Технические условия
ГОСТ 13047.1—2014 Никель. Кобальт. Общие требования к методам анализа
ГОСТ 14261—77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия
ГОСТ 17746—96 Титан губчатый. Технические условия
ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия 
ГОСТ 20288—74 Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия 
ГОСТ 20490—75 Реактивы. Калий марганцовокислый. Технические условия 
ГОСТ 24147—80 Аммиак водный особой чистоты. Технические условия
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч

ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному ука
зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты* за текущий год. Если ссылочный стандарт 
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

И здание оф ициальное
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3 Общие требования и требования безопасности

Общие требования к методам анализа, качеству используемой дистиллированной воды и лабора
торной посуды и требования безопасности при проведении работ — по ГОСТ 13047.1.

4 Спектрофотометрический метод

4.1 Метод анализа
Метод основан на измерении светопоглощения при длине волны 610 или 840 нм раствора мышья

ково-молибденового комплексного соединения, восстановленного сернокислым гидразином. Предвари
тельно мышьяк выделяют на гидроксиде железа из аммиачной среды, затем экстракцией 
четыреххлористым углеродом в виде йодцдного комплексного соединения из солянокислой среды.

4.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы
Спектрофотометр или фотоэлектроколориметр. обеспечивающий проведение измерений в диапа

зоне длин волн от 600 до 850 нм.
Фильтры обезэоленные по [1] или другие плотные фильтры.
Кислота азотная по ГОСТ 4461, при необходимости очищенная перегонкой, или по ГОСТ 11125, 

разбавленная 1:1.
Кислота соляная по ГОСТ 3118. при необходимости очищенная перегонкой, или по ГОСТ 14261, 

разбавленная 1:1.
Кислота серная по ГОСТ 4204. разбавленная 1:1, 1:3 и 1:15.
Аммиак водный по ГОСТ 3760. при необходимости очищенный, или по ГОСТ 24147. разбавленный

1:19.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328. раствор массовой концентрации 0.04 г/см3.
Аммоний хлористый по ГОСТ 3773.
Спирт этиловый по ГОСТ 18300.
Аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765. перекристаллиэованный, раствор массовой концен

трации 0,01 г/см3.
Аммоний молибденовокислый перекристаллиэованный готовят следующим образом: навеску мо- 

либдемовокислого аммония массой 70,0 г помещают в стакан вместимостью 600 или 1000 см3, прилива
ют 400 см3 дистиллированной воды, растворяют при нагревании от 70 °С до 80 5С, фильтруют через 
фильтр (белая или синяя лента), нагревают и фильтруют еще раз. К горячему раствору приливают 
250 см3 этилового спирта, охлаждают, выдерживают не менее 1 ч и отфильтровывают кристаллический 
осадок на фарфоровую фильтрующую воронку. Осадок промывают два-три раза этиловым спиртом по 
20—30 см3 и высушивают на воздухе.

Гидразин сернокислый по ГОСТ 5841. раствор массовой концентрации гидразина сернокислого 
0.0015 г/см3.

Реакционную смесь готовят следующим образом: в мерную колбу вместимостью 100 см3 прилива
ют 50 см3 раствора молибденовокислого аммония, 5 см3 сернокислого гидразина и доводят до метки 
дистиллированной водой.

Железо карбонильное по (2) или другое железо, содержащее не менее 99.9 % основного вещества.
Раствор массовой концентрации железа 0.01 г/см3 готовят следующим образом: навеску железа 

массой 10.000 г помещают в стакан вместимостью 600 см3, приливают по 20—25 см3 от 150 до 200 см3 
азотной кислоты, разбавленной 1:1. растворяют при нагревании, охлаждают, переносят в мерную колбу 
вместимостью 1000 см3 и доводят до метки дистиллированной водой.

Для приготовления раствора железа допускается использовать другие вещества, обеспечиваю
щие установленное значение контрольного опыта.

Калий марганцовокислый по ГОСТ 20490. раствор массовой концентрации калия марганцовокис
лого 0.01 г/см3.

Калий йодистый по ГОСТ 4232.
Раствор массовой концентрации калия йодистого 0.02 г/см3 в соляной кислоте готовят следующим 

образом: навеску йодистого калия массой 10,0 г помещают в стакан вместимостью 600 или 1000 см3, 
растворяют в 500 см3 соляной кислоты, переносят в делительную воронку вместимостью 1000 см3, при
ливают 25 см3 четыреххлористого углерода, встряхивают 2 мин. органическую фазу отбрасывают и 
повторяют экстракцию.
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Промывной раствор готовят следующим образом: смешивают 3 объема раствора йодистого калия 
и 1 объем дистиллированной воды.

Титан губчатый по ГОСТ 17746.
Раствор массовой концентрации титана 0.02 г/см3 готовят следующим образом: навеску губчатого 

титана массой 2.000 г помещают в колбу вместимостью 250 см3 с обратным холодильником, приливают 
40 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, растворяют при нагревании, охлаждают, переносят в мерную 
колбу вместимостью 100 см3 и доводят до метки дистиллированной водой.

Углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288.
Мышьяк по [3].
Натрий ортоарсенит по [4].
Мышьяка (III) оксид.
Растворы мышьяка известной концентрации.
Раствор А массовой концентрации мышьяка 0,0001 г/см3 из мышьяка готовят следующим образом: 

навеску мышьяка массой 0,1000 г помещают в стакан вместимостью 100 см3, приливают 20 см3 азотной 
кислоты, разбавленной 1:1, растворяют сначала без нагревания, затем нагревают до полного растворе
ния навески мышьяка, приливают 20 см3 серной кислоты, разбавленной 1:1, выпаривают до выделения 
паров серной кислоты, охлаждают, приливают от 40 до 50 см3 дистиллированной воды, переносят в мер
ную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор А массовой концентрации мышьяка 0,0001 г/см3 из оксида мышьяка (III) готовят следую
щим образом: навеску оксида мышьяка (III) массой 0,1320 г помещают в стакан вместимостью 100 см3, 
приливают 10 см3 раствора гидроокиси натрия, дистиллированную воду до объема 40 см3, переносят в 
мерную колбу вместимостью 1000 см3, приливают 40 см3 серной кислоты, разбавленной 1:3, доводят до 
метки дистиллированной водой.

Раствор А массовой концентрации мышьяка 0.0001 г/см3 из ортоарсенита натрия готовят следую
щим образом: навеску ортоарсенита натрия массой 0.2560 г помещают в стакан вместимостью 250 см3, 
растворяют в 50 см3 дистиллированной воды, переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см3, прили
вают 40 см3 серной кислоты, разбавленной 1:3, и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор Б массовой концентрации мышьяка 0,00001 г/см3 готовят следующим образом, в мерную 
колбу вместимостью 100 см3 переносят 10 см3 раствора А и доводят до метки серной кислотой, разбав
ленной 1:15.

4.3 Подготовка к анализу
Для построения градуировочного графика в мерные колбы вместимостью 50 см3 переносят 0.5: 

1.0; 2.0; 3,0; 4,0 и 5,0 см3 раствора Б. приливают дистиллированную воду до объема 30 см3, добавляют 
по каплям раствор марганцовокислого калия до появления устойчивой розовой окраски. 4 см3 реакцион
ной смеси. Колбы с растворами помещают на кипящую водяную баню, выдерживают 15 мин, охлаждают, 
доводят до метки дистиллированной водой и измеряют светопоглощение градуировочных растворов в 
соответствии с 4.4.

Масса мышьяка в градуировочных растворах составляет 0,000005: 0.000010: 0,000020; 0,000030: 
0.000040 и 0.000050 г.

По значениям светопоглощения градуировочных растворов и соответствующим им массам мышь
яка строят градуировочный график с учетом значения светопоглощения градуировочного раствора, под
готовленного без введения раствора, содержащего мышьяк.

4.4 Проведение анализа
Навеску пробы массой 5,000 г (при массовой доле мышьяка не более 0,0010 %) или массой 0.500 г 

(при массовой доло мышьяка свыше 0,0010 %) помещают в стакан вместимостью 400 или 500 см3, при
ливают от 50 до 60 см3 или от 15 до 20 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:1, растворяют при нагрева
нии. упаривают до объема от 10 до 15 см3, приливают дистиллированную воду до объема от 100 до 
150 см3, 2,0 см3 раствора железа, нагревают от 60 °С до 70 X .  приливают от 7 до 10 см3 аммиака. Рас
твор при перемешивании переносят в стакан вместимостью 600 см3, в который предварительно поме
щают 1,5 г хлористого аммония и 100 см3 аммиака. Стакан, в котором проводилось растворение, 
промывают два-три раза аммиаком, разбавленным 1:19. Раствор с осадком выдерживают 20—30 мин в 
теплом месте и фильтруют осадок на фильтр (красная или белая лента).

Растворяют осадок в 20 см3 горячей соляной кислоты, разбавленной 1:1, собирая фильтрат в ста
кан, в котором проводилось выпаривание, промывают фильтр 20 см3 горячей дистиллированной водой.

Добавляют по каплям раствор титана до обесцвечивания раствора и дополнительно 2—3 капли.
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Переносят раствор в делительную воронку вместимостью 250 см3, приливают от 80 до 90 см3 рас
твора йодистого калия (молярная концентрация соляной кислоты в делительной воронке должна быть 
не менее 9 моль/дм3). 30 см3 четыреххлористого углерода и встряхивают делительную воронку 2 мин. 
Органическую фазу сливают в делительную воронку вместимостью 100 см3, а к водной фазе приливают 
15 см3 четыреххлористого углерода и повторяют экстракцию. Органические фазы объединяют, а водную 
фазу отбрасывают.

К объединенной органической фазе приливают 20 см3 промывного раствора, встряхивают воронку 
30 с. Водную фазу отбрасывают, а к органической фазе приливают 15 см3 дистиллированной воды и 
встряхивают делительную воронку 2 мин. Органическую фазу сливают в другую делительную воронку 
вместимостью 100 см3, а водную фазу переносят в мерную колбу вместимостью 50 см3. Реэкстракцию 
дистиллированной водой повторяют, органическую фазу отбрасывают, а водную фазу присоединяют к 
раствору в мерной колбе.

В колбу добавляют по каплям раствор марганцовокислого калия до появления устойчивой розовой 
окраски и 4 см3 реакционной смеси, помещают колбу с раствором на кипящую водяную баню, выдержи
вают 15 мин. охлаждают, доводят до метки дистиллированной водой и измеряют светопоглощение рас
твора пробы на спектрофотометре при длине волны 610 или 840 нм или на фотоэлектроколориметре в 
диапазоне длин волн от 590 до 640 или от 820 до 860 нм. используя в качестве раствора сравнения 
дистиллированную воду.

По значению светопоглощения раствора пробы находят массу мышьяка по градуировочному гра
фику.

4.5 Обработка результатов анализа
Массовую долю мышьяка в пробе X. %. вычисляют по формуле:

X  = (Му - Чс>
М

100. ( 1)

где Мх — масса мышьяка в растворе пробы, п
Мк — масса мышьяка в растворе контрольного опыта, г,

М — масса навески пробы, г.
4.6 Контроль точности анализа
Контроль точности результатов анализа осуществляют по ГОСТ 13047.1.
Нормативы контроля прецизионности — пределы повторяемости и воспроизводимости и показа

тель контроля точности — расширенная неопределенность результатов анализа приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 —  Нормативы контроля прецизионности (пределы повторяемости и воспроизводимости) и показа
тель контроля точности — расширенная неопределенность результатов анализа при доверительной вероятности 
Р  = 0.95

В процентах

Массовая доля 
мышьяка

Предел повторяемости 
(для двух результатов 

параллельных 
определений), г

Предел повторяемости 
(для трех результатов 

параллельных 
определений), г

Предел
воспроизводимости 

(для двух результатов 
анализа). R

Расширенная
неопределенность

U  (к  *  2)

0.00010 0.00004 0.00005 0.00008 0.00006
0.00030 0.00006 0.00007 0.00012 0.00008
0.00050 0.00007 0.00008 0.00014 0.00010
0.00100 0.00015 0,00018 0.00030 0.00021
0.0030 0.0005 0.0006 0.0010 0.0007
0.0050 0.0007 0.0008 0.0014 0.0010
0.0100 0.0010 0.0012 0.0020 0.0014

5 Атомно-абсорбционный метод
5.1 Метод анализа
Метод основан на измерении поглощения при длине волны 193,7 нм резонансного излучения ато

мами мышьяка, образующимися в результате электротермической атомизации раствора пробы.

4
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5.2 Средства измерений, вспомогательные устройства, материалы, реактивы и растворы
Атомно-абсорбционный спектрометр, обеспечивающий проведение измерений с электротерми

ческой атомизацией, коррекцию неселективного поглощения и автоматизированную подачу раствора в 
атомизатор.

Лампа с полым катодом или безэлектродная газоразрядная лампа для возбуждения спектральной 
линии мышьяка.

Аргон газообразный по ГОСТ 10157.
Фильтры обеэзоленныо по [1] или другие фильтры средней плотности.
Кислота азотная по ГОСТ 4461, при необходимости очищенная перегонкой, или по ГОСТ 11125. 

разбавленная 1:1,1:9 и 1:19.
Натрия гидроокись по ГОСТ 4328.
Порошок никеловый по ГОСТ 9722 или стандартный образец состава никеля, например [5], с пред

варительно установленной (аттестованной) массовой долей мышьяка не более 0.0001 %.
Кобальт по ГОСТ 123 или стандартный образец состава кобальта, например [6]. с предварительно 

установленной (аттестованной) массовой долей мышьяка не более 0.0001 %.
Мышьяк по [3].
Натрий ортоарсеиит по (4).
Мышьяка (III) оксид.
Растворы мышьяка известной концентрации.
Раствор А массовой концентрации мышьяка 0,0001 г/см3 из мышьяка готовят следующим образом: 

навеску мышьяка массой 0,1000 г помещают в стакан вместимостью 100 см3, приливают 20 см3 азотной 
кислоты, разбавленной 1:1, растворяют сначала без нагревания, затем нагревают до полного растворе
ния, переносят раствор в мерную колбу вместимостью 1000 см3, приливают 50 см3 азотной кислоты, раз
бавленной 1:1, и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор А массовой концентрации мышьяка 0,0001 г/см3 из оксида мышьяка (III) готовят следую
щим образом: навеску оксида мышьяка (III) массой 0.1320 г помещают в стакан вместимостью 100 см3, 
растворяют в 10 см3 раствора гидроокиси натрия, приливают дистиллированную воду до объема 40 см3, 
переносят раствор в мерную колбу вместимостью 1000 см3, приливают 100 см3 азотной кислоты, разбав
ленной 1:1, охлаждают и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор А массовой концентрации мышьяка 0.0001 г/см3 из ортоарсенита натрия готовят следую
щим образом: навеску ортоарсенита натрия массой 0.2560 г помещают в стакан вместимостью 250 см3, 
растворяют соль в 50 см3 дистиллированной воды, переносят раствор в мерную колбу вместимостью 
1000 см3, приливают 50 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:1, доводят до метки дистиллированной 
водой.

Раствор Б массовой концентрации мышьяка 0,00001 г/см3 готовят следующим образом: в мерную 
колбу вместимостью 100 см3 переносят 10 см3 раствора А и доводят до метки азотной кислотой, разбав
ленной 1:19.

Раствор В массовой концентрации мышьяка 0.000002 г/см3 готовят следующим образом: в мерную 
колбу вместимостью 100 см3 переносят 20 см3 раствора Б и доводят до метки азотной кислотой, разбав
ленной 1:19.

5.3 Подготовка к анализу
5.3.1 Для построения градуировочного графика 1 при определении массовой доли мышьяка 

не более 0,0010 % навески никелевого порошка или кобальта либо стандартного образца состава нике
ля или кобальта массой 1,000 г помещают в стаканы вместимостью 250 см3. Число навесок должно соот
ветствовать числу точек градуировочного графика, включая контрольный опыт.

Навески никелевого порошка или кобальта либо стандартного образца состава никеля или кобаль
та растворяют при нагревании в объеме от 15 до 20 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:1. кипятят 
2—3 мин. При использовании никелевого порошка растворы фильтруют через фильтры (красная или бе
лая лента), предварительно промытые два-три раза азотной кислотой, разбавленной 1:9, фильтры про
мывают два-три раза горячей дистиллированной водой. Растворы упаривают до объема от 5 до 7 см3, 
приливают от 40 до 50 см3 дистиллированной воды, нагревают до кипения, охлаждают и переносят в 
мерные колбы вместимостью 100 см3.

В колбы переносят 0,5:1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5.0 см3 раствора В. В колбу с раствором контрольного опы
та раствор, содержащий мышьяк, не приливают, доводят до метки дистиллированной водой и измеряют 
абсорбцию в соответствии с 5.4.

5
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Масса мышьяка в градуировочных растворах составляет 0.000001: 0,000002: 0.000004: 0.000006; 
0.000008; 0.000010 г.

5.3.2 Для построения градуировочного графика 2 при определении массовой доли мышьяка свы
ше 0.0010 % в мерные колбы вместимостью 100 см3 переносят по 10 см3 раствора контрольного опыта, 
подготовленного в соответствии с 5.3.1. приливают 0.5; 1,0; 2.0: 3.0; 4,0 и 5.0 см3 раствора В. В одну из 
колб с раствором контрольного опыта раствор, содержащий мышьяк, не приливают, доводят до метки 
азотной кислотой, разбавленной 1:19, и измеряют абсорбцию в соответствии с 5.4.

Масса мышьяка в градуировочных растворах указана в 5.3.1.
5.4 Проведение анализа
Навеску пробы массой 1.000 г помещают в стакан вместимостью 250 см3, приливают от 15 до 

20 см3 азотной кислоты, разбавленной 1:1. растворяют при нагревании, упаривают до объема от 5 до 
7 см3, переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3, охлаждают, доводят до метки дистиллирован
ной водой.

При массовой доле мышьяка свыше 0,0010 % в мерную колбу вместимостью 100 см3 переносят 
аликвотную часть раствора объемом 10 см3 и доводят до метки азотной кислотой, разбавленной 1:19.

Абсорбцию раствора пробы и градуировочных растворов при длине волны 193.7 нм, ширине щели 
не более 2.0 нм с коррекцией неселективного поглощения в токе аргона измеряют не менее двух раз. по
следовательно распыляя их в атомизатор. В зависимости от типа спектрометра подбирают оптималь
ный объем раствора, вводимый в атомизатор, от 0,010 до 0,050 см3 или оптимальное время 
аэрозольного распыления раствора от 5 до 50 с. Промывают распылительную систему дистиллирован
ной водой, проверяют нулевую точку и стабильность градуировочного графика. Для проверки нулевой 
точки используют раствор соответствующего контрольного опыта, подготовленный 8 соответствии с 5.3.

Подбор оптимальных температурных режимов для атомизатора проводят индивидуально для при
меняемого спектрометра по градуировочным растворам. Рекомендуемые условия работы атомизатора 
указаны в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Условия работы атомизатора

Наименование стадии Температура. "С Время, с

Сушка От 150 до 160 еключ. От 2 до 20 включ.
Озоление * 400 *  600 » » 10 * 20 я
Атомизация о 2300 *  2400 » » 4 * 5 »

По значениям абсорбции градуировочных растворов и соответствующим им массам мышьяка 
строят градуировочный график.

По значению абсорбции раствора пробы находят массу мышьяка по градуировочному графику.
5.5 Обработка результатов анализа
Массовую долю мышьяка в пробе Х% . вычисляют по формуле:

x = ̂ Sioo.
м (2 )

где Мх — масса мышьяка в растворе пробы, г;
К  — коэффициент разбавления раствора пробы:
М  — масса навески пробы, г.
5.6 Контроль точности анализа
Контроль точности результатов анализа осуществляют по ГОСТ 13047.1.
Нормативы контроля прецизионности — пределы повторяемости и воспроизводимости и показа

тель контроля точности — расширенная неопределенность результатов анализа приведены в таблице 2.
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Фильтры обеззоленные (красная, белая, синяя ленты)
Железо карбонильное ОСЧ 13-2. ОСЧ 6-2
Мышьяк металлический для полупроводниковых соединений ос. ч. 
Натрий ортоарсенит 1-водный 
СО состава оксида никеля (комплект ОКН)
СО состава оксида кобальта (комплект ОК)

* Действует на территории Российской Федерации.
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