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1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 412 «Текстильная и легкая 
промышленность», открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский 
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2 ВНЕСЕН Управлением технического регулирования и стандартизации Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 6 июня 2016 г. Ne 522-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 17076-2:2011 «Кожа. Опре
деление сопротивляемости истиранию. Часть 2. Метод шариковой пластины Мартиндейла» 
(ISO 17076-2:2011 «Leather — Determination of abrasion resistance — Part 2: Martindale ball plate method», 
IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации и действую
щие в этом качестве межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном 
приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8). 
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 
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текст изменений и поправок —  в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан
дарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уве
домление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя 
«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещают
ся также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федералыюго 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

КОЖА

Определение сопротивляемости истиранию 

Ч а с т ь  2

Метод шариковой пластины Мартиндейла

Leather. Determ ination o f abrasion resistance. Рал 2. Mart indale ball p late method

Дата введ ения —  2017— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод определения сопротивляемости обивочной кожи 
истиранию с использованием прибора с шариковой пластиной Мартиндейла. Данный метод применим 
к полуанилиновой, пигментированной коже и коже с покрытием.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для неда
тированных ссылок применяют самые последние издания, включая любые изменения и поправки.

ИСО 2419 Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка образцов и кондиционирова
ние (ISO 2419, Leather — Physical and mechanical tests Sample preparation and conditioning)

ИСО 11641 Кожа. Испытания устойчивости окраски. Устойчивость окраски к «поту» (ISO 11641. 
Leather — Тests for colour fastness — Colour fastness to perspiration)

ИСО 12947-1 Текстиль. Определение устойчивости тканей к истиранию методом Мартиндейла. 
Часть 1. Аппаратура Мартиндейла для испытаний истиранием (ISO 12947-1. Textiles — Determination of 
the abrasion resistance of fabrics by the Martindale method — Part 1; Martindale abrasion testing apparatus)

ИСО 12947-4 Текстиль. Определение устойчивости тканей к истиранию методом Мартиндейла. 
Часть 4: Оценка изменения внешнего вида (ISO 12947-4, Textiles — Determination of the abrasion 
resistance of fabrics by the Martindale method — Part 4: Assessment of appearance change)

3 Сущность метода

Процедура основана на методе по И С 012947-4 и модифицирована для применения размещаемой 
под образцом шариковой пластины для лучшей имитации повседневного использования.

4 Аппаратура и материалы

4.1 Аппаратура Мартиндейла для испытаний истиранием и материалы по И С 0 12947-1.
4.2 Держатель абразива диаметром 38 мм по ИСО 12947-1.
4.3 Нагружающий элемент массой (79517) г (давление 12 кПа) по И С 0 12947-1.
4.4 Монтажный груз массой (2.5 ♦ 0.5) кг и диаметром (1201 10) мм по ИСО 12947-1.
4.5 Истирающая ткань по ИСО 12947-1 в форме круга диаметром 38 мм.
4.6 Войлок по ИСО 12947-1 в форме круга диаметром 140 мм.
4.7 Пеноматериал по И С 0 12947-1 в форме круга диаметром 38 мм.

Издание оф ициальное
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4.8 Подходящий резак круглой формы или пресс-нож для вырезания образцов диаметром 
приблизительно 150 мм.

4.9 Шариковая пластина со стальными шариками в количество 37 штук (см. рисунок 1).

Z Z

- диаметр: 120 мм;
- толщ ина:4.5 мм.
- материал: сталь или алюминий;
- расположение, один ш арика центре;
- диаметр шарика: 5 мм;
- материал шарика: сталь;
- ячейка сетки: 17 мм

Р исун ок ! — Чертеж шариковой пластины

После того как стальные шарики будут вставлены, всю пластину зажимают менаду двумя парал
лельными стальными пластинамис усилием приблизительно 18 кН для того, чтобы обеспечить нахожде
ние всех шариков на одной и той же высоте.

4.10 Раствор искусственного «пота» с уровнем pH = 8,0 по ИСО 11641, приготовляемый каждый 
день заново.

4.11 Цилиндрический сосуд с внутренним диаметром от 60 до 63 мм и высотой не менее 30 мм.
4.12 Лупа с увеличением от 4- до 6 ' или переносной микроскоп с увеличением 50 \
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5 Отбор проб и подготовка образцов для испытаний

5.1 Перед вырезанием образцов для испытаний пробу кожи кондиционируют по ИСО 2419.
5.2 Вырезают не менее двух образцов диаметром 150 мм для сухого испытания по ИСО 2419, 

используя простое лезвие или пресс-нож (4.8). Если необходимо, вырезают не менее двух дополни
тельных образцов с раствором искусственного «пота».

6 Порядок проведения испытаний

6.1 Количество испытаний
Процедуру необходимо проводить не менее двух раз.
6.2 Сухое испытание
6.2.1 Закрепляют поддерживаемую пеноматериалом (4.7) истирающую ткань (4.5) в абразивном 

держателе диаметром 38 мм (4.2) по ИСО 12947-4.
6.2.2 Процедуру истирания проводят на столе истирающего устройства Мартиндейла (4.1). 

Используют такую последовательность размещения на испытательном столе: войлок (4.6). за ним 
следует шариковая пластина (4.9) и затем образец кожи. В испытательную аппаратуру вставляют шари
ковую пластину шариками вверх таким образом, чтобы сетка была направлена параллельно диагоналям 
квадрата фигуры Лиссажу (см. рисунок 2). Закрепляют образец кожи по ИСО 12947-4, используя мон
тажный груз (4.4) для исключения образования складки на поверхности образца.

Проверяют, чтобы образцы для испытаний, шариковая пластина и шерстяной войлок были 
центрированы в зажиме истирающего стола. Обеспечивают, чтобы шарики оставались в заданном 
положении после зажима.

Рисунок 2 —  Ориентация шариковой пластины относительно фигуры Лиссажу

6.2.3 Устанавливают держатель абразива (4.2) с истирающей тканью (4.5) на аппаратуру Мар
тиндейла. Добавляют нагружающий элемент (4.3) и проводят 100 циклов истирания по ИСО 12947-1.

6.2.4 Убирают держатель абразива с истирающей тканью из аппаратуры Мартиндейла и визуаль
но оценивают поверхность кожи. Отмечают количество мест с разрушенной отделкой. Разрушением 
отделки считается ситуация, когда полностью разрушается слой отделки, и становятся видны волокна 
кожи. Чтобы получить наиболее надежные результаты, можно использовать лупу или переносной 
микроскоп (4.12).

6.2.5 Повторяют этапы 6.2.3 и 6.2.4 до тех пор, пока не образуется не менее четырех мест с раз
рушенной отделкой.

П р и м е ч а н и е  — Чтобы уменьшить время, необходимое для испытания, может оказаться полезным 
проведение предварительного испытания со 100 циклами без остановки до первой оценки, поскольку кожи с вы
сокой устойчивостью к истиранию могут потребовать большее количество циклов до разрушения отделки в одной 
или более точках. Затем делают еще 100 циклов.

6.3 Испытание с раствором искусственного «пота» (дополнительно)
6.3.1 Закрепляют поддерживаемую пеноматериалом (4.7) истирающую ткань (4.5) в абразивном 

держателе диаметром 38 мм (4.2) по ИСО 12947-4.

3



ГОСТ Р ИСО 17076-2— 2016

6.3.2 Наливают 2 см3 раствора искусственного «пота» (4.10) в цилиндрический сосуд (4.11). 
Опускают держатель образца в сосуд таким образом, чтобы истирающая ткань была в контакте с 
раствором искусственного «пота» в течение (5 ± 0.5) мин.

6.3.3 Проводят процедуру по 6.2.2—6.2.5. После каждых 500 циклов повторно смачивают исти
рающую ткань по 6.3.2. используя свежий раствор искусственного «пота».

7 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующее:
a) ссылка на настоящий стандарт;
b) идентификация испытуемой кожи:
c) количество циклов, необходимое для получения не менее четырех мест разрушения отделки 

для сухого испытания, и соответствующее количество мест разрушения отделки для каждого испытуе
мого образца;

d) среднее количество циклов, необходимое для получения не менее четырех мест разрушения 
отделки при сухом испытании;

e) любые отклонения от метода, установленного в настоящем стандарте.
Если испытание было проведено с раствором искусственного «пота», указывают дополнительно 

следующую информацию:
a) среднее количество циклов, необходимое для получения не менее четырех мест разрушения 

отделки при испытании с раствором искусственного «пота»;
b) используемый раствор искусственного «пота» и его уровень pH.

4



П рилож ение  А 
(справо чное )

ГОСТ Р ИСО 17076-2—2016

Примеры разрушений (сфотографированные с 50-кратным увеличением)

Рисунок А .1 — Фотографии разрушений

5



ГОСТ Р ИСО 17076-2—2016

П риложение Д А  
(сп раво чн ое )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным стандартам Российской Федерации и действующим 

в этом качестве межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
между народное о 

стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального или 
действующего в этом качестве межгосударственного стандарта

ИСО 2419 IDT ГОСТ ISO 2419— 2013/ISO 2419:2012 «Кожа. Физические и механичес
кие испытания. Подготовка и кондиционирование проб»

ИСО 11641 IDT ГОСТ Р ИСО 11641— 2015/ISO 11641:2012 «Кожа. Испытания на 
устойчивость окраски. Метод определения устойчивости окраски к 
•лоту'»

ИСО 12947-1 ЮТ ГОСТ Р ИСО 12947-1— 2011/ISO 12947-1:1998 «Материалы текстиль
ные. Определение устойчивости к истиранию полотен по методу Мар- 
тиндейла. Часть 1. Устройство для испытания по методу истирания 
Мартиндейла»

ИСО 12947-4 ЮТ ГОСТ Р ИСО 12947-4— 2012/ISО 12947-4:1998 «Материалы текстиль
ные. Определение стойкости к истиранию полотен по методу Мартин
дейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.
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