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Введение

Твердые минеральные топлива можно условно представить в виде суммы трех составляющих: 
влаги, минеральных компонентов (минеральной массы) и органических веществ (органической массы). 
В соответствии с этим результаты анализа твердого минерального топлива могут быть рассчитаны на 
топливо в целом (рабочее состояние), на топливо без влаги (сухое состояние), на топливо без влаги и 
золы (условное сухое беззольное состояние) и на топливо без влаги и минеральной массы (условное 
органическое состояние).

Показатели качества топлива обычно определяют из аналитической пробы, находящейся в воз
душно-сухом состоянии (аналитическое состояние топлива). Остальные формы выражения результа
тов анализа являются расчетными, причем пересчет проводят по единым формулам, регламентиро
ванным настоящим стандартом и ISO 1170.

Настоящий стандарт является неэквивалентным ISO 1170. поскольку содержит раздел 4. регла
ментирующий обозначения показателей качества твердого топлива, которые в Российской Федерации 
и странах СНГ унифицированы, стандартизованы и составляют единую систему. В международной си
стеме стандартизации отсутствует унификация обозначений показателей качества твердых топлив, и в 
разных стандартах одни и те же показатели обозначают разными символами. В ISO 1170 обозначения 
показателей качества не регламентированы, а отдельные символы, используемые в тексте стандарта, 
являются произвольными.

Настоящий стандарт имеет следующие отличия от ISO 1170:
- в область распространения включены все виды твердого минерального топлива;
-добавлен раздел 4 «Обозначения показателей качества твердого топлива, символы и индексы»;
- добавлена таблица 3 «Формулы пересчета низшей теплоты сгорания с одного состояния топли

ва на другое»;
- добавлено приложение А. в котором приведены особенности пересчета результатов анализа на 

органическую массу топлива;
- добавлено приложение Б «Обозначение и расположение индексов, выражающих состояние то

плива»;
- добавлено приложение В, в котором приведен алфавитный указатель показателей качества 

твердого топлива.

IV
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ

Обозначение показателей качества и формулы пересчета результатов анализа 
на различные состояния топлива

Solid mineral fuel. Simbols of quality indicators and calculation of analyses to different bases

Дата введения —  2017— 04— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бурые и каменные угли, антрациты, лигниты, горючие 

сланцы, торф, продукты их обогащения и термической обработки, кокс (далее —  1В«рдое минеральное 
топливо) и устанавливает символы и индексы показателей качества, индексы, выражающие состояние 
топлива, а также формулы пересчета результатов анализа на различные состояния топлива.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 

стандарты:
ГОСТ 147 (ISO 1928:2009) Топливо твердое минеральное. Определение высшей теплоты сгора

ния и расчет низшей теплоты сгорания
ГОСТ 2059 (ИСО 351:1996) Топливо твердое минеральное. Метод определения общей серы сжи

ганием при высокой температуре
ГОСТ 2408.1 (ИСО 625:1996) Топливо твердое. Методы определения углерода и водорода
ГОСТ 2408.4 (ИСО 609:1996) Топливо твердое минеральное. Метод определения углерода и водо

рода сжиганием при высокой температуре
ГОСТ 8606 (ISO 334:2013) Топливо твердое минеральное. Определение общей серы. Метод

Эшка
ГОСТ 9326 (ИСО 587:1997) Топливо твердое минеральное. Методы определения хлора
ГОСТ 17070 Угли. Термины и определения
ГОСТ 25543 Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологиче

ским параметрам
ГОСТ 28743 (ИСО 333:1996) Топливо твердое минеральное. Методы определения азота
ГОСТ 30404 (ISO 157:1996) Топливо твердое минеральное. Определение форм серы
ГОСТ 32465 (ISO 19579:2006) Топливо твердое минеральное. Определение серы с использовани

ем ИК-спектрометрии
ГОСТ 32979 (ISO 29541:2010) Топливо твердое минеральное. Инструментальный метод опреде

ления углерода, водорода и азота
ГОСТ ISO 562 Уголь каменный и кокс. Определение выхода летучих веществ1 *
ГОСТ ISO 5071-1 Угли бурые и лигниты. Определение выхода летучих веществ в аналитической 

пробе. Часть 1. Метод с применением двух печей1 >
ГОСТ ISO 17247 Уголь. Элементный анализ2*

11В Российской Федерации действует ГОСТ Р 55660— 2013 (ИСО 562:2010. ИСО 5071-1:2013) «Топливо твер
дое минеральное. Определение выхода летучих веществ».

21 В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53355— 2009 (ИСО 17247:2005) «Топливо твердое минераль
ное. Элементный анализ».

Издание официальное

1
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П р и м е ч а н и е  —  При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти
зации. метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17070 и следующие термины с соответству

ющими определениями и обозначениями:
3.1 рабочее состояние топлива, г: Состояние топлива с таким содержанием общей влаги и золь

ностью, с которыми оно добывается, отгружается или используется.
3.2 аналитическое состояние топлива, а: Состояние аналитической пробы топлива, влажность 

которого доведена до равновесного состояния с влажностью воздуха в лабораторном помещении.
3.3 сухое состояние топлива, d. Состояние топлива, не содержащего общей влаги.
3.4 сухое беззольное состояние топлива, daf-, Условное состояние топлива, не содержащего 

общей влаги и золы.
3.5 органическое состояние топлива или органическая масса топлива, о: Условное состояние 

топлива, не содержащего влаги и минеральной массы.
3.6 влажное беззольное состояние топлива, а/; Условное состояние топлива с влажностью, 

равной максимальной влагоемкости. и без золы.
(Поправка, ИУС 5—2018)

4 Обозначения показателей качества твердого топлива: символы 
и индексы
Показатели качества твердого топлива обозначают символами с индексами: нижним, уточняющим 

показатель, и верхним, выражающим состояние топлива.
Обозначения показателей качества твердого топлива приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 —  Обозначения показателей качества твердого топлива

О бозначение состояния топлиеа

Н азвание показателя
показателя

рабочего г
аналити
ческого  а

сухого  сГ
сухого без

зольного d a f
органиче

ского  о

1 Общая влага W, К — — — —

1.1 Внешняя влага К , к , — — — —

1.2 Влага воздушно-сухого топлива К — — — — —

2 Влага аналитической пробы W * — w a — — —

3 Максимальная влагоемкость Wmax — — — — —

3.1 Максимальная влагоемкость без
зольного топлива

« О х — — — — —

4 Гидратная влага (расчетная величина) ■VM w a w aии — —

5 Минеральная масса мм [М М )' (М М )‘ <M M f — —

6 Диоксид углерода из карбонатов 
угля

с о 2 (С 0 2)' (СО. Г О О N1 '“
с* — —

2
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Продолжение таблицы 1

Обозначение
Обозначение состояния топлива

Название показателя показателя рабочего r аналити
ческого а сухого d сухого без

зольного da f
органиче

ского о

7 Зольность А A ' А а A * — —

8 Выход летучих веществ V V V* v * y r fa f v °

9 Выход летучих веществ (объемный) К wr
Vv К

V dat
Vv°

10 Нелетучий остаток [N V ) {N V f (N V )a ( N V f — —

11 Нелетучий углерод (расчетная ве
личина)

Ч ч Ч 4 C f“' C f

12 Высшая теплота сгорания при по
стоянном объеме

Ч у Ч у Ч у Q d QUat
'"з.У Ч .У

13 Высшая теплота сгорания при по
стоянном давлении

ч . Ч р Q 3 Otf*p v o °w».p

14 Низшая теплота сгорания при по
стоянном объеме

Q,v Ч у Ч у Ч у ' Ч у

15 Низшая теплота сгорания при по
стоянном давлении

ч . 4 , Ч р Ч р O f f Ч р

16 Высшая теплота сгорания влажно
го беззольного топлива при постоян
ном объеме (расчетная величина) " " " " "

17 Общий углерод с C ' С* С* — —

17.1 Органический углерод (расчет
ная величина)

Ч 4 Ч Ч с м0 ч
17.2 Неорганический углерод (расчет
ная величина)

Ч ш Ч ш C M.W — —

18 Общий водород Н Hf Н° Н 3 — —

18.1 Органический водород (расчет
ная величина)

Но «'о Ч Ч H?a'о ч
18.2 Неорганический водород (рас
четная величина)

Наш HMM Ч ,и — —

19 Азот N N' N a м * №

20 Кислород (определяемая величина) О O' О * о * Q d a t о °

21 Кислород (расчетная величина) Ч 4 ч Ч О  r Ч

22 Общая сера S , S ? S? S f — —

22.1 Сульфатная сера S s o 4 S s o , S s o , Sds o , — —

22.2 Пиритная сера S p 4 Ч ч — —

22.3 Органическая сера (расчетная 
или определяемая величина)

S0 4 ч ч s aa'о ч
23 Сульфидная сера S mos S u o s S ?U 8 S moS — —

24 Элементная сера S S' S * S a — —

25 Горючая сера Sc 4 S2 s  t — —

3
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Продолжение таблицы 1

Обозначение состояния топлива
Название показателя показателя рабочего г аналити

ческого а сухого <3 сухого без
зольного daf

органиче
скою 0

26 Сера минеральной массы SMV 8 им Ч ш — —

27 Сера золы s x Ч S°x SA — —

28 Сера в смыве бомбы S* s ; ч 4 — —

29 Фосфор Р pf pa P 3 — —

30 Хлор Cl or CP CP — —

31 Мышьяк As As' As- As3 — —

32 Выход бензольного (толуольного) 
экстракта

В В' в - B° в **1 B°

33 Содержание восков в бензольном 
(толуольноч) экстракте

Ч К К % К

34 Содержание смол в бензольном 
(толуольном) экстракте

V S 3 Qii at В?

35 Выход общих гуминовых кислот m , I НА)' (НА)" (HA)* (h a )*;’ (H A f

36 Выход свободных гуминовых кислот m , [НА)' (НА)" № * ( H A f * m f t

37 Кажущаяся плотность da < — — —

38 Действительная плотность — — d? — —

39 Пористость Pr — — P r“ — —

40 Удельная поверхность UP [UP)' (U P f (U P f — —

41 Насыпная плотность

42 Температуры плавкости золы

BD I BD)' (B D f (B D f — —

42.1 Температура деформации DT — — — — —

42.2 Температура сферы ST — — — — —

42.3 Температура полусферы HT — — — — —

42.4 Температура растекания FT — — — — —

43 Вязкость золы при температуре 
истинного жидкого состояния

ПА(0 — — — — —

44 Температура воспламенения углей Ъ — — — — —

45 Температура самовоспламенения 
углей

Тсш — — — — —

46 Коэффициент абразивности золы

47 Коэффициент размолослособности

к а — — — — —

47.1 по методу ВТИ Kпо *no — — — —

47.2 по методу Хардгрова HGI HGI — — — —

48 Реакционная способность по угле
кислому газу

* с о 2 — — — — —

4
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Продолжение таблицы 1

Обозначение
Обозначение состояния топлива

Название показателя показателя рабочего г амалити 
ческого а сухого d сухого без

зольного da f
органиче

ского о

49 Реакционная способность по кис
лороду

% — — — — —

50 Реакционная способность по воде
V

— — — — —

51 Мацеральный состав

51.1 Гуминит Н — — — — —

51.2 Витринит VI — — — — —

51.3 Инертинит 1 — — — — —

51.4 Липтинит L — — — — —

51.5 Семивитринит Sv — — — — —

51.6 Минеральные включения М — — — — —

52 Сумма фюзенизированных (ото- 
щающих) компонентов

I  о к — — — — —

53 Показатель отражения витринита 
(гуминита)

R — — — — —

53.1 Произвольный показатель отраже
ния витринита (гуминита) в иммерсии

Ro , — — — — —

53.2 Максимальный показатель отра
жения витринита (гуминита) в иммер
сии

О' Ло.та*

53.3 Произвольный показатель отра
жения витринита (гуминита) на воз
духе

53.4 Максимальный показатель от
ражения витринита (гуминита) на воз
духе

о™a таж

" “ " " "
54 Анизотропия отражения витринита

55 Индекс спекающей способности по 
Рогу

RI — RI — — —

56 Индекс свободного вспучивания SI — SI — — —

57 Индекс спекаемости G — G — — —

58 Тип кокса по Грей-Кингу GK — GK — — —

59 Дилатометрические показатели по 
методу Одибера-Арну

59.1 Максимальное сжатие (контракция) а
—

a — — —

59.2 Максимальное расширение (ди
латация)

Ь — Ь — — —

59.3 Температура начала перехода в 
пластическое состояние

4

59 .4 Температура максимального 
сжатия

'и — 'н — — —

5
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Продолжение таблицы 1

Обозначение состояния топлива
Название показателя показателя рабочего г аналити

ческого а сухого 0 сухого без
зольного daf

органиче
скою 0

59.5 Температура максимального рас
ширения

*111 — — — —

60 Дилатометрические показатели по 
методу ИГИ-ДМетИ

60.1 Индекс вспучивания и„ — и в — — —

60.2 Период нагрева п„ — П„ — — —

60.3 Период вспучивания п 0 — П„ — — —

61 Пластометрические показатели по 
методу Сапожникова

61.1 Пластометрическая усадка X — X — — —

61.2 Толщина пластического слоя У — У — — —

62 Число вспучивания (дилатометриче
ский показатель по методу ИГИ-ВУХИН)

Всп — Всл — — —

63 Показатели текучести в пластоме- 
тре Гизелера

63.1 Температура начала пластиче
ского состояния

'< — 'т — — —

63.2 Температура максимальной те
кучести

*тах — *тах — — —

63.3 Температура затвердевания — — — —

63.4 Температурный интервал пластич
ности

( ' з - М — ( ' а - М — — —

63.5 Максимальная текучесть (пла
стичность) в ДДРМ

рта* — ^тах — — —

64 Давление вспучивания Рmax Ртах

65 Выход продуктов полукоксования

65.1 Полукокс sK (sK)' (sK)a lsK )tf — —

65.2 Полукокс беззольный (sK)c <sK)'c (sK)ac (SK)J ( * К ) Т (sK)°c

65.3 Смола (безводная) ГеК Ч к Ъ с Т?к
fdat
‘ як Ъ

65.4 Вода пирогенетическая И К к W?K W S ? w b

65.5 Газ G t< G ! k е й ?

65.6 Пек р « р ''я К
р л

I К Р 3
Г я К

pda,
P?K

66 Выход продуктов коксования

66.1 Кокс К К ' К * K a — —

66.2 Кокс беззольный Ч К с К ?
K d a , K °

66.3 Смола (безводная) п ТЦ Ч T f

66.4 Вода пирогенетическая К И$? К К

6
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Окончание таблицы 1

О бозначение
О бозначение состояния топлива

Н азвание показателя
показателя

рабочего г
аналити
ческого  а сухого Ь

сухого  без
зольного да (

органиче
ского о

66.5 Газ G « ч Ч ч Ч " Ч

66.6 Пек Рк Р'к PZ р > Г Р*к

67 Реакционная способность кокса 
после реакции с углекислым газом

CRI CRI — — — —

68 Прочность кокса после реакции с 
углекислым газом

CSR CSR — — — —

69 Истираемость кокса после реак
ции с углекислым газом

70 Механические свойства кокса

ПИ ПИ

70.1 Прочность кокса по МИКУМ м Л0 — — — —

70.2 Прочность кокса по И рейд 1*о 1*о — — — —

70.3 Истираемость кокса по МИКУМ Ч о Чо — — — —

70.4 Истираемость кокса по И рейд 'ю 'ю — — — —

70.5 Прочность кокса на сбрасывание Shi Shi — — — —

70.6 Прочность кокса на сжатие RC RC — — — —

П ри м ечания
1 Знак «— » означает, что показатели в соответствующем состоянии топлива не существуют или их не опре

деляют и не рассчитывают.
2  Для обозначения содержания химических элементов или веществ в топливе или золе используют хими

ческий символ элемента или химическую формулу вещества. К символу элемента, обозначающему содержание 
элемента в золе, добавляют нижний индекс «Ая.

3 При обозначении показателя вязкости золы (43) при температуре истинного жидкого состояния в нижнем 
индексе в скобках указывают температуру, при которой определяют вязкость, например ЧЛ;140о’сГ

5 Формулы пересчета результатов анализа на различные состояния 
топлива
5.1 Показатели качества твердого топлива обычно определяют из аналитической пробы, дове

денной до воздушно-сухого состояния (аналитическое состояние). Результаты, выраженные на другие 
состояния топлива, являются расчетными, причем пересчет проводят исходя из зольности, влажности 
и содержания минеральной массы.

Показатели качества топлива, за исключением низшей теплоты сгорания и кажущейся плотности, 
пересчитывают на различные состояния топлива по формулам, приведенным в таблице 2.

Общий принцип пересчета результатов анализа с исходного состояния на конечное состоит в том. 
что результат определения умножают на величину, получаемую путем подстановки в формулы табли
цы 2 соответствующих численных значений влажности, зольности и содержания минеральной массы.

5.2 Низшую теплоту сгорания (при постоянном объеме и при постоянном давлении) пересчитыва
ют с одного состояния топлива на другое по таблице 3.

5.3 Низшую теплоту сгорания при постоянном объеме и при постоянном давлении (ГОСТ 147) с 
одной общей влаги ) на другую (Wf'2) пересчитывают по формуле

9Г.2
, . loo-iv.;

м

|де у — теплота парообразования, равная 24.42 кДж в расчете на 1 % влаги.

(D
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5.4 Для целей классификации (ГОСТ 25543) высшую теплоту сгорания влажного беззольного то
плива при постоянном объеме Q%'v рассчитывают исходя из высшей теплоты сгорания сухого беззоль
ного топлива при постоянном объеме по формуле

о - 100- ^
100 (2 )

Максимальную влагоемкость беззольного топлива W^ax рассчитывают по формуле

100
W af т W  max max 100 -  А' (3)

где И/max
Аг

—  максимальная влагоемкость топлива. %;
—  зольность топлива с влажностью, равной максимальной влагоемкости, %, вычисляемая по 

формуле
1 0 0 - tv

Аг * А а -----------ааь. (4)
1 0 0 - w J

5.5 Кажущуюся плотность обычно определяют из топлива, находящегося в рабочем состоянии 
(с массовой долей влаги W(f ).

Пересчет результата на сухое состояние топлива проводят по формуле

d? -  d :
100 - IV /  

100
(5)

Пересчет кажущейся плотности от одной общей влаги IV ' на другую lV /2 проводят по формуле

Ч г
100 - IV '

( 6 )

5.6 Результаты определения элементного состава, высшей теплоты сгорания при постоянном 
объеме для топлива с массовой долей влаги IV, пересчитывают на массовую долю влаги W2 умноже
нием на фактор пересчета

10 0 - IV 2 

1 0 0 -IV ,'

а для топлива с зольностью Д  на зольность Д  (при IV -  const) — умножением на фактор

100  ~ а 2

1 0 0 - Д  ‘

5.7 При массовой доле диоксида углерода из карбонатов (С 0 2 )" > 2 % в коэффициентах для пе
ресчета на различные состояния топлива (таблица 2) величины А', А°, Ad заменяют на А' * (СО?)г; 
А* + (С 0 2) ; Аа + (С 0 2 ) .

5.8 При анализе высокозольных топлив с массовой долей гидратной влаги WMU > 2 % в коэффи
циентах для пересчета на различные состояния топлива (таблица 2) величины Ar. Аа, Ад заменяют 
на A - 4  1V-m; Ad + .

5.9 При анализе высокозольных топлив с массовой долей гидратной влаги Wuu > 2 % показатели 
выхода летучих веществ и массовой доли водорода рассчитывают с учетом поправки на гидратную 
влагу.

5.10 Надежный метод определения минеральной массы в твердых топливах отсутствует. Массо
вую долю минеральной массы ММ  в аналитической пробе топлива рассчитывают по приближенной 
формуле, в основе которой лежит зольность топлива и внесены поправки в соответствии с реакция
ми превращения основных минеральных компонентов при озолении (выделение гидратной воды из

9
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силикатов, выделение диоксида углерода из карбонатов, окисление пирита до оксида трехвалентного 
железа с потерей серы, поглощение серы основными оксидами):

(ММ)а = + (С 02 )а + IY»W + 0.625 S» -  2.5 ( s j  - S |Q  ̂). (7)

Для приблизительной оценки содержания минеральной массы используют эмпирическую формулу

( M M f = V A a . (8 )

Все показатели, входящие в формулу (7). кроме гидратной влаги И^ш . определяют стандартны
ми методами.

Метод определения гидратной влаги в твердом топливе отсутствует. Массовую долю гидратной 
влаги, исходя из зольности пробы, рассчитывают по формуле

И^Зм - 0 ,1 -Л®. (9)

10



ГОСТ 27313—2015

Приложение А  
(информационное)

Особенности пересчета некоторых показателей качества 
на органическую массу твердого топлива

Такие элементы, как углерод, водород, сера, кислород, хлор, фосфор, мышьяк содержатся как в органиче
ской. так и в минеральной массе топлива. Результаты определения содержания этих элементов соответствующими 
стандартными методами относятся к топливу в целом и поэтому не могут быть пересчитаны на сухое беззольное 
состояние (3.4) и органическую массу (3.5) топлива. В настоящем приложении приведены способы пересчета не
которых показателей качества на органическую массу топлива.

Для того чтобы рассчитать содержание перечисленных выше элементов на органическую массу топлива, 
из результата определения этих элементов в аналитической пробе сначала вычитают поправку, представляю
щую собой содержание элемента в минеральной массе, и только после этого пересчитывают полученный ре
зультат с аналитического состояния топлива на органическую массу с помощью коэффициентов, приведенных 
в таблице 2.

Если результат, выраженный на органическую массу и рассчитанный путем вычитания поправки по одной 
из формул (А.1)— (А.7). необходимо пересчитать на любое другое состояние топлива, то. прежде чем использо
вать соответствующий коэффициент из таблицы 2. следует провести обратный расчет —  прибавить внесенную 
поправку.

А.1 Углерод

При определении углерода в твердом топливе по ГОСТ 2408.1, ГОСТ 2408.4 или ГОСТ 32979 полученный 
результат представляет собой массовую долю общего углерода С*. В общий углерод входит углерод органической 
массы С£ и углерод минеральной массы (неорганический углерод) CJ,U . Неорганический углерод представляет 
собой углерод карбонатов, входящих в минеральную массу. Определение массовой доли диоксида углерода из 
карбонатов (С 0 2 f  проводят из отдельной навески аналитической пробы топлива одновременно с определением 
общего углерода.

Массовую долю углерода в сухом без минеральной массы топливе (на органическую массу) вычисляют по 
формуле

с ;. [с - - 0.273(со,Г] , 00 <А..>

где 0,273 —  коэффициент пересчета диоксида углерода на углерод.
При (С 0 2) < 2  % поправку на неорганический углерод не вносят, считая, что Са = С£.

А.2 Водород
При определении массовой доли водорода в аналитической пробе твердого топлива по ГОСТ 2408.1. 

ГОСТ 2408.4 или ГОСТ 32979 полученный результат представляет собой общий водород НЛ: сумму водорода орга
нической массы Н£ и неорганического водорода, присутствующего в минеральной массе топлива в виде гидратной 
влаги

П р и м е ч а н и е  —  Водород аналитической влаги угля в показатель Нл не входит, и его вычитают в виде 
поправки, равной 0.11191Л'Л . при обработке результатов, полученных стандартными методами.

Массовую долю водорода в сухом без минеральной массы топливе (на органическую массу) вычисляют по 
формуле

Н ° = I Нл -  0.1119W ' I------------------------.
0 L l W J 100 (И 'а + ММа )

(А.2)

где 0,1119 —  коэффициент пересчета воды на водород.
Массовую долю гидратной влаги, для которой отсутствует метод определения, рассчитывают по форму

ле (9) (5.10).

А.З Сера

Общая сера у т я  S ,. определяемая по ГОСТ 2059. ГОСТ 32465 или ГОСТ 8606. представляет собой сумму 
разных видов (форм) серы: органической серы S 3 и двух форм неорганической серы —  пиритной S., и сульфат
ной S CQ . Формы серы определяют по ГОСТ 30404, неорганические формы серы —  экспериментально, а органи
ческую серу —  по разности.

11
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Пересчет массовой доли органической серы с аналитического состояния топлива на топливо сухое без ми
неральной массы (на органическую массу) проводят по формуле

SJ =(s?-s;-s!0. 100

100 - I W “ -t M W  \
(A.3)

A.4 Кислород

Надежный метод определения кислорода в твердом топливе отсутствует. Массовую долю кислорода в ана
литической пробе топлива рассчитывают по разности О® в соответствии с ГОСТ ISO 17247 по формуле

Ол = 1 0 0 - ( C J + H i - N a +S*+l>Va + A J).

Кислород по разности состоит из кислорода органической массы и кислорода минеральной массы топлива. 
Неорганический кислород представлен диоксидом углерода из карбонатов и гидратной влагой (кислород, входя
щий в состав других неорганических веществ минеральной массы, не рассматривают).

Массовую долю кислорода по разности на сухое без минеральной массы состояние топлива (на органиче
скую массу) вычисляют по формуле, в которой органическую серу заменяют на серу общую

= 100 -  (С“ + Н£ -г № + S f). (АЛ)

Кислород по разности является приблизительной (оценочной) характеристикой топлива, поскольку включает 
в себя ошибки определения других элементов.

А.5 Хлор
При определении хлора в аналитической пробе по ГОСТ 9326 результат анализа С1а представляет собой 

сумму хлора минеральной С1^1( и органической С £ массы угля.
При пересчете массовой доли хлора с аналитического на органическое состояние топлива (на органическую 

массу) из результата анализа необходимо вычесть массовую долю неорганического хлора в соответствии с фор
мулой

Ч - ( С - - с и |00 ' “ „„.у  <А.е>

Стандартный метод определения неорганического хлора в твердом топливе отсутствует. Пересчет по форму
ле (А.6) возможен при наличии достоверных данных о содержании в топливе неорганического хлора, полученных 
из других источников. Содержание неорганического хлора в у т я х  разных месторождений и стран различно.

П р и м е ч а н и е  —  Подобно хлору можно пересчитать на органическую массу содержание других эле
ментов, которые входят одновременно в органическую и минеральную массу углей (например, мышьяк, фосфор, 
германий).

А .6 Выход летучих веществ

Выход летучих веществ определяют в стандартных условиях (ГОСТ ISO 562 и ГОСТ ISO 5071-1). при которых 
общая потеря массы навески складывается из потери органической и минеральной массы топлива.

При пересчете выхода летучих веществ с аналитического состояния на органическую массу топлива в ре
зультат испытания вносят поправки, связанные с потерями минеральной массы, а именно: гидратной влаги, диок
сида углерода, хлора и половины массовой доли пиритной серы, в соответствии с формулой

V 0 : [ v M C 0 2) * - -С1л -0,5 S J
100

100 (иг* гММ')'
(А.7)

А.7 Азот
Аэот не содержится в минеральной массе топлива, поэтому результат определения азота в аналитической 

пробе по ГОСТ 28743 пересчитывают на органическую массу топлива, используя коэффициенты из таблицы 2.
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Приложение Б 
(информационное)

Обозначение и расположение индексов, выражающих состояние твердого топлива

Состояние топлива (раздел 3) обозначают индексом при показателях качества твердого топлива.
В таблице Б.1 приведены для сравнения обозначения индексов, выражающих состояние твердого топлива, 

унифицированных в межгосударственных и международных стандартах.

Т а б л и ц а  Б.1 —  Обозначение индексов, выражающих состояние твердого топлива

О бозначение индекса
Состояние твердого топпива

М ежгосударственные стандарты М еждународны е стандарты*

Рабочее Г a r (as-received)

Аналитическое (воздушно-сухое) а ad (air-dried)

Сухое d d(dry)

Сухое беззольное daf daf (dry. ash-free)

Органическое (сухое без минеральной 
массы)

о dmmf (dry. mineral-matter-free)

* За исключением ISO 1928:2009. в котором индекс, обозначающий рабочее состояние —  т, а индекс, обо
значающий аналитическое состояние, отсутствует.

Индексы, выражающие состояние топлива, по-разному располагают относительно символа, обозначающего 
показатель качества, в международных и межгосударственных национальных стандартах.

В международных стандартах эти индексы располагают справа от символа внизу, причем сначала ставят 
индекс, уточняющий показатель, а затем, отделив его точкой. —  индекс, выражающий состояние топлива.

В межгосударственных (национальных) стандартах на методы испытания твердого топлива характеристику 
показателя уточняет (дополняет) нижний индекс справа от символа показателя, а состояние топлива —  верхний 
индекс, также располагающийся справа от символа (раздел 4).
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Приложение В 
(справочное)

Алфавитный указатель показателей качества твердого топлива

Т а б л и ц а  В.1

Показатель качества Номер показателя по таблице 1

АЗОТ 19

Анизотропия отражения витринита 54

Вигринит 51.2

Влага аналитической пробы 2

Влага воздушно-сухого топлива 1.2

Внешняя влага 1.1

Вода коксования пирогенетическая 66.4

Вода полукоксования пирогенетическая 65.4

Высшая теплота сгорания влажного беззольного топлива 16

Высшая теплота сгорания при постоянном давлении 13

Высшая теплота сгорания при постоянном объеме 12

Выход летучих веществ 8

Выход летучих веществ (объемный) 9

Выход общих гуминовых кислот 35

Выход продуктов коксования 66

Выход продуктов полукоксования 65

Выход свободных гуминовых кислот 36

Выход бензольного (толуального) экстракта 32

Вязкость золы при температуре истинного жидкого состояния 43

Газ коксования 66.5

Газ полукоксования 65.5

Гидратная влага 4

Горючая сера 25

Гуминит 51.1

Давление вспучивания 64

Действительная плотность 38

Дилатометрические показатели по методу ИГИ-ДМетИ 60

Дилатометрические показатели по методу Одибера-Арну 59

Диоксид углерода из карбонатов угля 6

Зольность 7

Индекс вспучивания 60.1

Индекс свободного вспучивания 56
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Продолжение таблицы В. 1

Показатель качества Номер показателя по таблице 1

Индекс спекаемосги 57

Индекс спекающей способное™ по Рогу 55

Инертинит 51.3

Истираемость кокса по Ирсид 70.4

Истираемость кокса по МИКУМ 70.3

Истираемость кокса после реакции с углекислым газом 69

Кажущаяся плотность 37

Кислород (определяемая величина) 20

Кислород (расчетная величина) 21

Кокс 66.1

Кокс беззольный 66.2

Коэффициент абразивности золы 46

Коэффициент размолоспособности по методу ВТИ 47.1

Коэффициент размолоспособности по методу Хардгрова 47.2

Лип™кит 51.4

Максимальная влагоемкоегь 3

Максимальная влагоемкоегь беззольного топлива 3.1

Максимальная текучесть (плас™чность) в ДДРМ 63.5

Максимальное расширение (дилатация) 59.2

Максимальное окатив (контракция) 59.1

Максимальный показатель отражения витринита (гуминита) в иммерсии 53.2

Максимальный показатель отражения витринита {гуминита) на воздухе 53.4

Мацеральный состав 51

Механические свойства кокса 70

Минеральная масса 5

Минеральные включения 51.6

Мышьяк 31

Насыпная плотность 41

Нелетучий остаток 10

Нелетучий углерод 11

Неорганический водород 18.2

Неорганический углерод 17.2

Низшая теплота сгорания при постоянном давлении 15

Низшая теплота сгорания при постоянном объеме 14

Общая влага 1

Общая сера 22
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Продолжение таблицы В. 1

Показатель качества Номер показателя по таблице 1

Общий водород 18

Общий углерод 17

Органическая сера 22.3

Органический водород 18.1

Органический углерод 17.1

Пек коксования 66.6

Пек полукоксования 65.6

Период вспучивания 60.3

Период нагрева 60.2

Пиритная сера 22.2

Пластометрическая усадка 61.1

Пластомегрические показатели по методу Сапожникова 61

Показатели текучести в пластометре Гизелера 63

Показатель отражения витринита (гуминита) 53

Полукокс 65.1

Полукокс беззольный 65.2

Пористость 39

Произвольный показатель отражения витринита (гуминита) в иммерсии 53.1

Произвольный показатель отражения витринита (гуминита) на воздухе 53.3

Прочность кокса на сбрасывание 70.5

Прочность кокса на сжатие 70.6

Прочность кокса по Ирсид 70.2

Прочность кокса по МИКУМ 70.1

Прочность кокса после реакции с углекислым газом 68

Реакционная способность кокса после реакции с углекислым газом 67

Реакционная способность по углекислому газу 48

Реакционная способность по воде 50

Реакционная способность по кислороду 49

Семивитринит 51.5

Сера в смыве бомбы 28

Сера золы 27

Сера минеральной массы 26

Смола коксования безводная 66.3

Смола полукоксования безводная 65.3

Содержание восков в бензольном (гполуольном) экстракте 33

Содержание смол в бензольном (толуольном) экстракте 34
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Окончание таблицы В. 1

Показатель качества Номер показателя по таблице 1

Сульфатная сера 22.1

Сульфидная сера 23

Сумма фюэвнизированных <огощающих) компонентов 52

Температура воспламенения углей 44

Температура деформации 42.1

Температура затвердевания 63.3

Температура максимального расширения 59.5

Температура максимального сжатия 59.4

Температура максимальной текучести 63.2

Температура начала перехода в пластическое состояние 59.3

Температура начала пластического состояния 63.1

Температура полусферы 42.3

Температура растекания 42.4

Температура самовоспламенения углей 45

Температура сферы 42.2

Температурный интервал пластичности 63.4

Температуры плавкости золы 42

Тип кокса по Грей-Кингу 58

Толщина пластического слоя 61.2

Удельная поверхность 40

Фосфор 29

Хлор 30

Число вспучивания (дилатометрический показатель по методу ИГИ-ВУХИН) 62

Элементная сера 24
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