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Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандар
тизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила 
и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления 
и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский инсти
тут стандартизации» (ФГБУ «РСТ»), Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации 
МТК 031 «Нефтяные топлива и смазочные материалы» на основе собственного перевода на русский 
язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол от 26 августа 2021 г. № 142-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК(ИСО 3166) 004—97

Код страны по 
МК(ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM ЗАО «Национальный орган по стандартизации 
и метрологии» Республики Армения

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия KG Кыргызстандарт

Россия RU Росстандарт

Таджикистан TJ Та джи кета н да рт

Узбекистан UZ Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 
2021 г. № 1444-ст межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 6743-6— 2021 введен в действие в качестве 
национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2022 г.

5 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 6743-6:2018 «Материалы сма
зочные, масла индустриальные и родственные продукты (класс L). Классификация. Часть 6. Группа С 
(зубчатые передачи)» [«Lubricants, industrial oils and related products (class L) — Classification — Part 6: 
Family C (gear systems)», IDT],

Международный стандарт разработан подкомитетом SC 4 «Классификации и спецификации» Тех
нического комитета ISO/TC 28 «Нефтепродукты и родственные продукты синтетического и биологиче
ского происхождения» Международной организации по стандартизации (ISO)
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Введение

Изменения в области смазки зубчатых передач в последнее время привели к необходимости об
новления классификации смазочных материалов для зубчатых передач.

В ранее применявшейся классификации использовали термин «синтетические смазочные мате
риалы» без уточнения химической природы материала.

В некоторых случаях требуется применение экологически безопасных смазочных материалов.
Новая классификация включает в себя разные типы синтетических и экологически безопасных 

смазочных материалов. Она также включает особую категорию смазочных материалов, обладающих 
свойствами защиты от микровыкрашивания.

С утверждением настоящего стандарта завершается классификация, представленная в предыду
щем издании ISO 6743-6:1990, соответствующая требованиям отрасли.
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Поправка к ГОСТ ISO 6743-6—2021 Материалы смазочные, индустриальные масла и родствен
ные продукты (класс L). Классификация. Часть 6. Группа С (зубчатые передачи)

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС № 8 2022 г.)
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ СМАЗОЧНЫЕ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА 
И РОДСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ (КЛАСС L)

Классификация

Ч а с т ь  6

Группа С (зубчатые передачи)

Lubricants, industrial oils and related products (class L). Classification. Part 6. Family C (gear systems)

Дата введения — 2022—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает детальную классификацию жидкостей группы С (зубчатые 
передачи), которая относится к классу L (смазочные материалы, индустриальные масла и родственные 
продукты). Настоящий стандарт следует рассматривать совместно с ISO 6743-99 [4].

Настоящий стандарт распространяется на смазочные материалы для промышленных зубчатых 
передач и не распространяется на смазочные материалы для автомобильных зубчатых передач.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте не использованы нормативные ссылки на международные стандарты.

3 Термины и определения

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в стандартизации 
по следующим адресам:

- Платформа интернет-поиска ISO: доступна по адресу http://www.iso.org/obp;
- IEC Electropedia: доступна по адресу http://www.electropedia.org/.

4 Примененные условные обозначения

4.1 Детальная классификация группы С основана на определении категории продуктов, требуе
мых для основных областей применения данной группы, и конечной подгруппы в зависимости от со
става соответствующих продуктов.

4.2 Каждая категория имеет обозначение из группы символов, составляющих код.
Первый символ кода (С) идентифицирует группу продукта, последующие символы, взятые отдель

но, не имеют специального смысла.
Обозначение каждой категории может быть дополнено классом вязкости по ISO 3448 [1].

П р и м е ч а н и е  — Первый символ кода (С) идентифицирует группу рассматриваемого продукта, последу
ющие вторая и третья буквы, взятые отдельно, не имеют специального смысла. Во избежание путаницы с кодами 
API масел для дизельных двигателей символ К включен в качестве второго символа категории по ISO.

Издание официальное
1

https://www.mosexp.ru#
https://files.stroyinf.ru#  


ГОСТ ISO 6743-6—2021

4.3 В данной системе классификации продукты обозначают единым способом. Например, кон
кретный продукт может быть обозначен полностью, т. е. ISO-L-CKD 220, или сокращенно — L-CKD 220, 
где число обозначает класс вязкости по ISO 3448 [1].

5 Классификация

Детальная классификация смазочных материалов группы С приведена в таблице 1.
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ГОСТ ISO 6743-6—2021

Приложение А 
(справочное)

Основные параметры при выборе смазочного материала

Настоящая классификация была создана с учетом двух основных групп параметров: температура и условия 
зацепления зубьев.

Данные параметры не являются единственными при выборе смазочного материала. Однако, учитывая их 
важность и в целях пояснения, значения, указанные в таблицах А.1 и А.2, предназначены для облегчения выбора.

Т а б л и ц а  А.1 — Стабилизировавшаяся температура масла или температура окружающей среды

Диапазон Значение

Очень низкий Ниже -34 °С

Низкий От -34 °С до -16 °С

Нормальный От -16 °С до +70 °С

Средний От +70 °С д о +100 °С

Высокий О т+100 °С до +120 °С

Очень высокий Выше +120 °С

Т а б л и ц а  А.2 — Примеры условий зацепления зубьев

Нагрузка Определение

Средняя Уровень нагрузки, обычно встречаемый в зубчатых передачах, называемых «не очень нагру
женными», давление по Герцу в которых обычно менее 500 МПа (500 Н/мм2), а максимальная 
скорость скольжения зубьев ug, как правило, менее одной трети окружной скорости на начальной 
окружности V.

Высокая Уровень нагрузки, обычно встречаемый в зубчатых передачах, называемых «нагруженными», 
давление по Герцу в которых обычно более 500 МПа (500 Н/мм2), а максимальная скорость 
скольжения зубьев \/д может превышать одну треть окружной скорости на начальной окруж
ности V.
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В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
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