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Введение
В настоящее время наблюдается повышенное внимание к развитию водородной энергетики в 

мире. Водород может быть использован для накопления, хранения и доставки энергии и рассматри
вается в качестве перспективного энергоносителя и инструмента для решения задач по развитию низ
коуглеродной экономики и снижению антропогенного влияния на климат. Основными преимуществами 
водорода являются возможность его получения из различных источников и отсутствие выбросов угле
кислого газа при его использовании в качестве энергоносителя.

Настоящий стандарт разработан с целью создания целевой нормативной базы, учитывающей тре
бования международных стандартов, предъявляемые к трубам для транспортирования газообразного 
водорода по трубопроводам распределительных сетей, межзаводским трубопроводам, находящимся 
на балансе предприятия, и технологическим трубопроводам, предназначенным для транспортирования 
в пределах промышленного предприятия или группы предприятий газообразного водорода, в т. ч. в со
ставе смесей с природным газом.

В настоящем стандарте не предусмотрены дополнительные испытания труб на стойкость к водо
родному охрупчиванию, что соответствует международной практике проектирования водородных тру
бопроводов и требованиям ГОСТ 32569—2013.

Соответствие труб выбранному варианту проектирования обеспечивается:
- высокими требованиями к вязкопластическим свойствам металла труб;
- ограничением верхнего предела механических свойств (временного сопротивления, предела те

кучести и твердости), в т. ч. для сварного шва.
Соответствие труб требованиям международных стандартов также обеспечивается:
- ужесточением требований к массовой доле вредных примесей (серы и фосфора) в металле

труб;
- требованиями к обеспечению повышенной чистоты металла труб по загрязненности неметалли

ческими включениями;
- требованиями к обеспечению мелкозернистой структуры металла труб;
- повышенными требованиями к качеству поверхности труб, контролируемой неразрушающими 

методами.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  
ГАЗООБРАЗНОГО ВОДОРОДА

Технические условия

Steel welded pipes for transportation of hydrogen gas.
Technical specifications

Дата введения — 2025—06—01

1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные трубы наружным диа

метром от 73 до 1422 мм, для транспортирования газообразного водорода, в т. ч. в составе смесей с 
природным газом, при температуре эксплуатации от минус 45 °С до плюс 200 °С, применяемые для 
наземной, надземной и подземной прокладки: межзаводских трубопроводов, технологических трубо
проводов и трубопроводов распределительных сетей.

Настоящий стандарт не применим для магистральных трубопроводов.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 162 Штангенглубиномеры. Технические условия
ГОСТ 166 (ИСО 3599— 76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 577 Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия
ГОСТ 1497 Металлы. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 1778 Металлопродукция из сталей и сплавов. Металлографические методы определения 

неметаллических включений
ГОСТ 2216 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия 
ГОСТ 2999 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу 
ГОСТ 3845 Трубы металлические. Метод испытания внутренним гидростатическим давлением 
ГОСТ 4543—2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали. Технические ус

ловия
ГОСТ 5639 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна 
ГОСТ 6507 Микрометры. Технические условия
ГОСТ 6996 (ИСО 4136— 89, ИСО 5173— 81, ИСО 5177— 81) Сварные соединения. Методы опре

деления механических свойств
ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 7565 (ИСО 377-2— 89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химиче

ского состава
ГОСТ 8026 Линейки поверочные. Технические условия
ГОСТ 8695 (ISO 8492:2013) Трубы металлические. Метод испытания на сплющивание 
ГОСТ 9454 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повы

шенных температурах
ГОСТ 10006 (ИСО 6892— 84) Трубы металлические. Метод испытания на растяжение 
ГОСТ 10692 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение

Издание официальное
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ГОСТ 11358 Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Техниче
ские условия

ГОСТ 18360 Калибры-скобы листовые для диаметров от 3 до 260 мм. Размеры 
ГОСТ 18365 Калибры-скобы листовые со сменными губками для диаметров свыше 100 до 360 мм. 

Размеры
ГОСТ 26877 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы 
ГОСТ 28548 Трубы стальные. Термины и определения
ГОСТ 30432 Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок и образцов для механических 

и технологических испытаний
ГОСТ 30456 Металлопродукция. Трубы стальные, прокат стальной листовой и рулонный. Метод 

испытания на ударный изгиб падающим грузом
ГОСТ 31458 (ISO 10474:2013) Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Доку

менты о приемочном контроле
ГОСТ 34094 (ISO 6761:1981) Трубы стальные. Отделка концов труб и соединительных деталей 

под сварку. Общие технические требования
ГОСТ ISO 10893-4 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 4. Контроль методом проникаю

щих веществ для обнаружения поверхностных дефектов
ГОСТ ISO 10893-5 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 5. Магнитопорошковый контроль 

труб из ферромагнитной стали для обнаружения поверхностных дефектов
ГОСТ ISO 10893-6 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 6. Радиографический контроль 

сварных швов для обнаружения дефектов
ГОСТ ISO 10893-7 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 7. Цифровой радиографический 

контроль сварных швов для обнаружения дефектов
ГОСТ ISO 10893-8 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 8. Ультразвуковой метод автома

тизированного контроля для обнаружения расслоений
ГОСТ ISO 10893-9 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 9. Ультразвуковой метод автома

тизированного контроля расслоений в рулонах/листах для производства сварных труб
ГОСТ ISO 10893-10 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 10. Ультразвуковой метод ав

томатизированного контроля для обнаружения продольных и (или) поперечных дефектов по всей по
верхности

ГОСТ ISO 10893-11 Трубы стальные бесшовные и сварные. Часть 11. Автоматизированный уль
тразвуковой контроль сварных швов для обнаружения продольных и (или) поперечных дефектов

ГОСТ Р 58904/ISO/TR 25901-1:2016 Сварка и родственные процессы. Словарь. Часть 1. Общие 
термины

ГОСТ Р 59496 Трубы стальные сварные. Дефекты сварных соединений. Термины и определения 
ГОСТ Р ИСО 14284 Сталь и чугун. Отбор и подготовка образцов для определения химического 

состава

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 28548, ГОСТ Р 58904 и ГОСТ Р 59496, а 
также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 высокочастотная сварка; ВЧС: Сварка с применением давления, при которой нагрев осу
ществляется токами высокой частоты (70 кГц и более).

2
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3.2 дуговая сварка под слоем флюса; ДСФ: Сварка плавлением, при которой нагрев осущест
вляется электрической дугой, горящей под слоем сварочного флюса.

3.3 лазерная сварка; ЛС: Сварка плавлением, при которой основным источником нагрева явля
ется лазерный луч.

3.4 лазерно-гибридная сварка; ЛГС: Сварка плавлением, при которой совмещены принципы 
лазерной и дуговой сварки, при этом лазерный луч и электрическая дуга действуют одновременно в 
одной сварочной зоне.

4 Обозначения
В настоящем стандарте применены следующие обозначения:
а — длина образца, мм;
Ь1 — припуск на шлифование, мм;
CEPcm, CE|]W — углеродный эквивалент, %;
D — наружный диаметр трубы, мм;
KCV — ударная вязкость, определяемая на образце с концентратором вида V, Дж/см2;
L — длина трубы, м;
М — масса 1 м трубы, кг;
5 — толщина стенки трубы, мм;
Р — наружный периметр поперечного сечения трубы, мм;
л — число Пи, принятое равным 3,14159;
ав— временное сопротивление, Н/мм2;
00 2 — предел текучести, Н/мм2;
55 — относительное удлинение, %;
Ар — толщина ленты рулетки, мм.

5 Сортамент

5.1 Размеры

Трубы изготавливают наружным диаметром и толщиной стенки, указанными в таблице 1.

5.2 Классы прочности

Трубы изготовляют классов прочности: 245, 290, 320, 360, 390, 415, 450, 485.

5.3 Длина

По длине трубы изготовляют:
- немерной длины — в пределах от 10,0 до 12,4 м и от 15,5 до 18,5 м;
- мерной длины — в пределах немерной длины.
По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы могут быть изготовлены другой 

длины.

5.4 Примеры условных обозначений

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й
1 Трубы для транспортирования газообразного водорода, в т. ч. в составе смесей с природным 

газом (Н2), изготовленные способом дуговой сварки под слоем флюса (ДСФ), наружным диаметром 
508 мм, толщиной стенки 10 мм, немерной длины, класс прочности 245, в состоянии после закалки и 
отпуска (Q), изготовленные по ГОСТ Р 71928—2025:

Труба Н2 — ДСФ — 508 * 10— 245Q ГОСТ Р 71928— 2025

2 Трубы для транспортирования газообразного водорода, в т. ч. в составе смесей с природным 
газом (Н2), изготовленные способом высокочастотной сварки (ВЧС), наружным диаметром 219 мм, тол
щиной стенки 5 мм, мерной длины 12,0 м (12 000), класса прочности 485, в состоянии после термоме
ханической (контролируемой) прокатки (М), изготовленные по ГОСТ Р 71928—2025:

Труба Н2— В Ч С — 219 * 5 * 12000 — 485М ГОСТ Р 71928— 2025

3



ГОСТ Р 71928—2025

3 Трубы для транспортирования газообразного водорода, в т. ч. в составе смесей с природным 
газом (Н2), изготовленные способом лазерной сварки (ЛС), наружным диаметром 508 мм, толщиной 
стенки 15 мм, мерной длины 12,0 м (12 000), класса прочности 390, в состоянии после нормализации 
или нормализации и отпуска (N), изготовленные по ГОСТ Р 71928— 2025:

Труба Н2— Л С — 508 * 15 * 12000 — 390N ГОСТ Р 71928— 2025

4 Трубы для транспортирования газообразного водорода, в т. ч. в составе смесей с природным 
газом (Н2), изготовленные способом лазерно-гибридной сварки (ЛГС), наружным диаметром 1420 мм, 
толщиной стенки 16 мм, мерной длины 16,0 м (16 000), класса прочности 450, в состоянии после закал
ки и отпуска (Q), изготовленные по ГОСТ Р 71928— 2025:

Труба Н2 —ЛГС — 1420 х 16 х 16000 — 450Q ГОСТ Р 71928— 2025

4



Ра
зм

ер
ы

 и
 м

ас
са

 1
 м

 т
ру

б
ГОСТ Р 71928— 2025

М
ас

са
 1

 м
 т

ру
б1

), 
кг

, 
пр

и 
то

лщ
ин

е 
ст

ен
ки

, 
м

м

оо
1 I I I I I I I i I I I I i I I I I I I I I I

21
7,

51

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

2
0

5
,8

5

СО
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

19
4,

14

ю
1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

18
2,

37

1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

CD
Ю
о"
1̂

00 1 I I I I I I I
CM
Г-
o"
■'Ф 4

2
,6

4

4
4

,5
6

46
,8

1

4
9

,6
9

52
,9

0

66
,0

4

74
,3

8

83
,3

6

10
0,

03

10
9,

97

11
6,

70

о
о
со"
см 13

2,
41

14
2,

35

15
8,

70

С\1 1 I I I I I

34
,0

3

35
,8

1

37
,8

8

39
,6

6

4
1

,4
3

4
3

,5
0

4
6

,1
7

4
9

,1
3

61
,2

6

68
,9

5

77
,2

4

92
,6

3

10
1,

80

CM
о
со"о 11

6,
60

12
2,

52

13
1,

69

14
6,

79

- 1 I I I I

2
9

,8
4

31
,4

7

33
,1

0

34
,9

9

36
,6

2

3
8

,2
5

4
0

,1
5

4
2

,5
9

4
5

,3
0

56
,4

3

63
,4

8

7
1

,0
7

85
,1

8

93
,5

9

99
,2

9

10
7,

15

11
2,

58

12
0,

99

13
4,

82

о 1 I I I

25
,6

5

27
,3

7

28
,8

5

30
,3

3

32
,0

6

33
,5

4

35
,0

2

36
,7

5

38
,9

7

41
,4

3

51
,5

4

57
,9

5 CD
CD
■'T-
СО 77

,6
8

85
,3

3

90
,5

1

97
,6

6

10
2,

59

11
0,

24

12
2,

81

сг> 1 I I I

23
,3

1

24
,8

6

26
,1

9

27
,5

2 00о
CD
CM 30

,4
1

31
,7

4

33
,2

9

35
,2

9

37
,5

1

46
,6

1

52
,3

8

58
,6

0

70
,1

4

77
,0

2

81
,6

8

88
,1

2

92
,5

5

99
,4

4

11
0,

75

оо 1 I

18
,5

5

19
,7

3

20
,9

1

22
,2

9

23
,4

8

24
,6

6

26
,0

4

27
,2

3

28
,4

1

29
,7

9

31
,5

7

33
,5

4

41
,6

3

46
,7

6

52
,2

8

62
,5

4 CD
CD
oo"
CD

о
00
см"г-- 78

,5
2

82
,4

7

88
,5

8

98
,6

5

1̂-

11
,3

9 CD

16
,4

0

17
,4

4

18
,4

7

19
,6

8

20
,7

2

21
,7

5

22
,9

6

24
,0

0

25
,0

3

26
,2

4

27
,7

9

29
,5

2

36
,6

0

41
,0

9

45
,9

2

54
,9

0

60
,2

5

63
,8

7

68
,8

8

72
,3

3

77
,6

8

86
,4

9

со

9,
91

12
,2

8

14
,2

1

15
,0

9

15
,9

8

17
,0

2

17
,9

0

18
,7

9

19
,8

3

20
,7

2

21
,6

0

22
,6

4

23
,9

7

25
,4

5

31
,5

2

35
,3

6

39
,5

1

47
,2

0

51
,7

9

54
,9

0

59
,1

9

62
,1

5

66
,7

3

74
,2

8

ю

8,
38

10
,3

6

11
,9

6

12
,7

0

13
,4

4

14
,3

0

15
,0

4

15
,7

8

16
,6

5

17
,3

9

18
,1

3

18
,9

9 оx—
o '
CNJ 21

,3
3

26
,3

9

29
,5

9

33
,0

5

39
,4

6

4
3

,2
8

4
5

,8
7

4
9

,4
5

51
,9

1

55
,7

3

62
,0

2

6,
81

8,
38

9,
67

10
,2

6

10
,8

5

11
,5

4

12
,1

3

12
,7

3

13
,4

2

14
,0

1

14
,6

0

15
,2

9

16
,1

8

17
,1

6

21
,2

1

2
3

,7
7

2
6

,5
4

31
,6

7

34
,7

2

36
,7

9

39
,6

6

4
1

,6
3

4
4

,6
9

I

со

5,
18

6,
36

7,
32

7,
77

8,
21

8,
73

9,
17

9,
62

10
,1

4

10
,5

8

11
,0

2

11
,5

4

12
,2

1

12
,9

5

15
,9

8

I I I I I I I I I

Н
ар

уж


ны
й 

д
иа


м

ет
р,

 м
м

73

CD
00 10
2

10
8

CM 12
7

13
3

14
0

14
6

15
2

15
9 00

CD 17
8

21
9

24
5

27
3

32
5

35
6

37
7

40
6 CD

СМ'Г- 45
7

50
8

5



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1
ГОСТ Р 71928—2025

М
ас

са
 1

 м
 т

ру
б1

), 
кг

, п
ри

 т
ол

щ
ин

е 
ст

ен
ки

, 
м

м

37 I I I I
'

I ' 1 1

42
9,

78

44
9,

85

52
2,

85

36 I I I I I ' ' ' 1

41
9,

05

43
8,

58

50
9,

61

35 I I I I I ' 1 1

40
8,

27

42
7,

26

49
6,

31

34 I I I I I I 1 1 ' 39
7,

44

41
5,

89

48
2,

97

33 I I I I ' I 1 ' 1

38
6,

57

40
4,

47

46
9,

58

32 ' ' I ' I ' ' 1 1

37
5,

64

39
3,

01

45
6,

14

00 I I I I I ' ' 1 1

36
4,

67

38
1,

49

44
2,

65

30 I I ' ' I ' I 1

35
3,

65

36
9,

92

42
9,

11

29 I I I I I ' I 1 1

34
2,

57

35
8,

31

41
5,

52

28 I ' I I ' I 1 ' 1

33
1,

45

34
6,

64

40
1,

88

27 I I I I ' ' ' ' 1

32
0,

28

33
4,

93

38
8,

20

26 ' I I I I ' ' 1 1

30
9,

06

32
3,

16

37
4,

46

25 I I ' ' I I 1 '
29

7,
79

31
1,

35

36
0,

67

24 I I I I I I 1 1 '

28
6,

47

29
9,

49

34
6,

84

23 I ' I I I ' 1 1 1

27
5,

10

28
7,

58

33
2,

95

22 I I I I I I 1 1 1

26
3,

68

27
5,

62

31
9,

02

см I ' I I ' I 1 ' 1

25
2,

21

26
3,

61

30
5,

04

20 I I ' ' I ' ' 1 ' 24
0,

70

25
1,

55

29
1,

01

О) I I I I I I 1 1 '

22
9,

13

23
9,

44

27
6,

92

Н
ар

уж


ны
й 

ди
а

м
ет

р,
 м

м

21
9

24
5 со

h-
CN 32

5

35
6 î -

1".
со 40

6

42
6

45
7 соо

ю 53
0

61
0

М
ас

са
 1

 м
 т

ру
б1

), 
кг

, 
пр

и 
то

лщ
ин

е 
ст

ен
ки

, 
м

м

со

2
27

,2
8

2
62

,7
9

2
71

,6
7

31
1,

62

35
6,

01

4
44

,7
9

53
3,

58

6
22

,3
6

6
23

,2
5

Is-

2
1

5
,0

7

24
8,

61

2
5

7
,0

0

2
9

4
,7

3

33
6

,6
5

4
2

0
,5

0

50
4

,3
5

58
8

,2
0

58
9

,0
4

со

2
0

2
,8

2

2
3

4
,3

8

2
4

2
,2

7

2
7

7
,7

9

31
7

,2
5

39
6

,1
6

4
7

5
,0

8

55
4

,0
0

55
4

,7
9

ю

19
0,

51

2
2

0
,1

0 о
СО
г-'-"
см
см 2

6
0

,8
0

2
9

7
,7

9

37
1

,7
7

4
4

5
,7

6

51
9

,7
4

52
0

,4
8

17
8,

15

2
0

5
,7

8

2
1

2
,6

8

2
4

3
,7

5

2
7

8
,2

8

34
7

,3
3

4
1

6
,3

8

4
8

5
,4

4

4
8

6
,1

3

со

16
5,

75

19
1,

40

19
7,

81

2
2

6
,6

6

2
5

8
,7

2

32
2

,8
4

38
6

,9
6

4
5

1
,0

8

4
5

1
,7

2

см

15
3,

30

17
6,

97

18
2,

89

2
0

9
,5

2

2
3

9
,1

2

29
8,

31

35
7

,4
9

4
1

6
,6

8

4
1

7
,2

7

-

14
0,

79

16
2,

49

16
7,

92

19
2,

34

2
1

9
,4

6

2
7

3
,7

2

32
7

,9
7

38
2

,2
3

38
2

,7
7

о

12
8,

24

14
7,

97

15
2,

90

17
5,

10

19
9,

76

со
оаГ
см 29

8,
40

34
7,

73

I

СП

11
5,

64

13
3,

39

13
7,

83

15
7,

81

18
0,

00

2
24

,3
9

I I I

со

10
2,

99

11
8,

77

12
2,

72

14
0,

47

о
см
о "
CD I I I I

90
,2

9

10
4,

10

10
7,

55

12
3,

09

14
0,

35

I I I I

со

77
,5

4

89
,3

7

92
,3

3

10
5,

65

12
0,

45

I I I I

СО

64
,7

4

74
,6

0 Is-
О
г-Г

88
,1

6 о
ю
о '
о

I I I I

I I I I I I I I I

со I I I I I I I I I

Н
ар

уж


ны
й 

д
иа


м

ет
р,

 м
м

53
0

61
0

63
0

72
0 о

см00

о
см
о 12

20

14
20

14
22

6



П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

ли
цы

 1
ГОСТ Р 71928— 2025

М
ас

са
 1

 м
 т

ру
б1

), 
кг

, п
ри

 т
ол

щ
ин

е 
ст

ен
ки

, 
м

м

37
о

м-ю 62
3,

22

71
4,

47

9
6

‘968

10
79

,4
6

12
61

,9
5

12
63

,7
8

CDСО

52
7,

36

60
7,

26

S
0‘969 87

3,
61

10
51

,1
7

12
28

,7
3

12
30

,5
1

35

51
3,

58

59
1,

26

67
7,

57

85
0,

21

10
22

,8
4

11
95

,4
7

11
97

,1
9

34

49
9,

74

57
5,

20

65
9,

05

82
6,

75

99
4,

45

11
62

,1
5

11
63

,8
3

СОсо

48
5,

86

55
9,

10

00м-
о"
М"со 80

3,
25

96
6,

02

11
28

,7
8

11
30

,4
1

смсо

47
1,

92

54
2,

95

62
1,

86

77
9,

70

93
7,

53

10
95

,3
7

10
96

,9
4

со

45
7,

94

52
6,

74

60
3,

20

75
6,

10

90
9,

00

оО)
соо 10

63
,4

3

30

44
3,

91

51
0,

49

с»■'fr
м-00ю 73

2,
45

см
о"оо00 10

28
,3

8

10
29

,8
6

29

42
9,

83

49
4,

19

56
5,

71

70
8,

75

00

со00 99
4,

82

99
6,

25

28

41
5,

69

47
7,

84

54
6,

89

оо
in'00со

о
со"см00 96

1,
21

96
2,

59

27

40
1,

51

CD 52
8,

03

66
1,

20

79
4,

37

92
7,

54

92
8,

88

26

38
7,

28

44
4,

99

50
9,

11

63
7,

35

76
5,

59

89
3,

83

89
5,

11

25

37
3,

01

42
8,

49

49
0,

15

61
3,

45

73
6,

76

86
0,

07

86
1,

30

CN

35
8,

68

41
1,

95

47
1,

13

58
9,

51

70
7,

88

82
6,

26

82
7,

44

23

Осо

со 39
5,

35

45
2,

07

56
5,

51

67
8,

96

79
2,

40

79
3,

53

22

32
9,

87

37
8,

70

43
2,

96

54
1,

47

64
9,

98

75
8,

49

75
9,

57

см

31
5,

40

36
2,

01

41
3,

80

51
7,

37

62
0,

95

72
4,

53

72
5,

57

20

30
0,

87

34
5,

26

39
4,

58

49
3,

23

59
1,

88

69
0,

52

69
1,

51

сп

28
6,

30

32
8,

47

37
5,

32

46
9,

04

56
2,

75

65
6,

46

66
3,

94

Н
ар

уж


ны
й 

ди
а

м
ет

р,
 м

м

ососо 72
0

82
0

10
20

12
20

14
20

14
22

CD
CD

CD
"3-

ОО
О

СО
■'Ф

-Q
3-3

£
CD
£
CD31
CDСГ3
О*
О

СО

о"
■'t

го’5 В
1 £ i

с о
о
СО

0 0
CO h -

I I I I I I CD T—
I I I I I I 0 0 CD

CD CD
T‘"

CO LO
I- '- T—

I I I I I I CD CT)
I I I I I I LO U )

CD CD
V_ v—

CO 0 0
CO

I I I I I h - COI I I I I 00 CM cm
CO CD CDT— T T—

CO LO
CD

I I I I I CD T— со’I I I I I Ю CD CD
CO LO U )
T~” T— T~

CO CM
CD 00 CD

I I I I
Я

V - 0 0 0I I I I CO 10 CO
CO LO U )T T—

CM 0 0 CO Ю
0 CD O ') 4“

I I I I CM со’ ю ’ 0 0I I I I CO о CM CM
0 с о LO LOT— T— T~

CD 00 0 0
О 0 CM

I I I I CD" CD со’ ЮI I I I Ю h - О ) CD
О CM •^ r
V_ T—

CD O ' CO LO
О CM CO

I I I I CD 0 0 0 CMI I I I CO O ' CD CD
О CM 'cT •S t
T _ v— T_

О LO 0 0
О T— CO CO

I I I | CO 0 1̂ - CDI I I I T— CM CM CM
0 CM 'C j-
v— v — T—

CD
0 0

CD
co_ CO

I I I I cd"
0 0
CD

CM to "I I I I О ) CD CDT— CO О
T _

с о
см о

CD ■'Cf
q -

CO
f -

CM
o _ CO

CD
CM.

см"
CD
СО

см"
0 0
с о

о "
N -
с о

cd"
CD
h -

cd"
CD
CD

CD s
CO4—

co"
CD
CO
T—

c d см
•м-

0 0
CD

CD
V—

CM
Ю

0 0
CO

'T
CM

c -

c d
'Т
СО

оо"
CD
СО

■ 't
CO
CD

LO
N -

со"
'Cj-
CD

10"
CO

со"
CM
CO

0 "
CO
CO

CD CO 0 CM 0
о T— 0 0 CM '  „
со  
с о СО

cd"
CO

cm"
CO

O "
CM

1̂ -
0

10
CD
CM

Г --
CD
CMСО СО CD Г '- c d

■*“

6
1

0 о
с о
CD 7

2
0

8
2

0 0
CM
0

0
CM
CM

1
4

2
0 CM

CM

CD
5.
2
о .
о
■а
>s
CD
а
2
>
q:CD
qо
о

1 ss CL 
Q CD 
S  ?

CO

CO
I

Q

CO
5
CD
’3-
CM
О
o '

оо
CD
Q .

Ю00

. *  ^  
S  Q .

о л  H
CD CD -2  
О- т -
5  ® g
□С а  О  
q  S  CD 
^  0 . 2  
P 1= T-

-r C'J 
CDm °-
O  X  о s  TO b r- ^  C Q.
о q: о _

§ £
£ ;  (D -0

s I
P 5 
2 P
со оs !o;со -Q S
25 к

CO P
I- ©. >4 CDvP C ^o'- о о

't- ^  C4
cd го о1 Q. q;
н © 2
2 « о q m x
i
1 g qj= о *:
S i  q
q S 00 >, q о  q:
2  2 g^ c o  I
s  CL S  

i— CD

ё S p
- j  2

e  . -  «  
о  fc *  
q[ q 2

q i
B- Q m 
^  О  о

о  *  О
P q q x о

2  CO C  

см со ^

7



ГОСТ Р 71928—2025

6 Технические требования

6.1 Способ производства

6.1.1 Трубы изготовляют с одним продольным швом способами высокочастотной сварки (ВЧС), 
дуговой сварки под слоем флюса (ДСФ), лазерной сварки (ЛС) или лазерно-гибридной сварки (ЛГС).

6.1.2 Трубы ВЧС поставляют с объемной термической обработкой или с локальной термической 
обработкой сварного шва. Вид и режимы термической обработки выбирает изготовитель, если между 
изготовителем и заказчиком не согласован определенный вид и режим термической обработки.

Трубы ДСФ, ЛС и ЛГС поставляют без термической обработки.
6.1.3 Исходным материалом для изготовления труб является листовой и рулонный прокат.
Прокат должен быть изготовлен из полностью раскисленной стали, выплавленной электростале

плавильным или кислородно-конвертерным способом с последующей внепечной обработкой.
Ремонт сваркой листового и рулонного проката не допускается.
6.1.4 Трубы ДСФ, ЛС и ЛГС подвергают экспандированию по всей длине.
Коэффициент экспандирования должен быть не более 1,2 %.
6.1.5 Поставка стыкованных труб не допускается.

6.2 Состояние поставки

Состояние поставки труб приведено в таблице 2.

Т а б л и ц а  2 — Состояние поставки труб

Класс прочности Состояние поставки Обозначение состояния поставки
245; 290; 320; 360; 390; 415 Нормализация. 

Нормализация и отпуск N

245; 290; 320; 360; 390; 415; 450; 
485

Закалка и отпуск Q

Термомеханическая обработка (контро
лируемая прокатка) М

П р и м е ч а н и я
1 Для труб, поставляемых без термической обработки или с локальной термической обработкой сварного 

шва, состояние поставки обеспечивается термической или термомеханической обработкой листового и рулон
ного проката.

2 Нормализация листового и рулонного проката может быть проведена с прокатного нагрева.

6.3 Химический состав

Трубы изготавливают из нелегированной и легированной стали с химическим составом и углерод
ным эквивалентом в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 3.

Т а б л и ц а  3 — Химический состав труб и углеродный эквивалент

Класс
проч
ности

Состоя
ние
пос-

тавки

Массовая доля химического элемента в стали, %, не более

Углеродный 
эквивалент, %, не 

более, при массовой 
доле С в стали, %

с 1) Si Мп1) Р S V Nb Ti Другие

шо

^^Рст

> 0,12 <0,12

245 N 0,24 0,40 1,20 0,015 0,005 2) 2) 0,04 3), 4) 0,43 0,23

245 Q 0,18 0,45 1,40 0,015 0,005 0,05 0,05 0,04 3), 4) 0,43 0,23

245 М 0,22 0,45 1,20 0,015 0,005 0,05 0,05 0,04 3), 4) 0,43 0,23

290 N 0,24 0,40 1,20 0,015 0,005 0,06 0,05 0,04 3),4) 0,43 0,23

290 Q 0,18 0,45 1,40 0,015 0,005 0,05 0,05 0,04 3), 4) 0,43 0,23
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Окончание таблицы 3

Класс
проч
ности

Состоя
ние
пос-

тавки

Массовая доля химического элемента в стали, %, не более

Углеродный 
эквивалент, %, не 

более, при массовой 
доле С в стали,%

с 1) Si Мл1) Р S V Nb Ti Другие

шО
С Е Р с т

> 0,12 <0,12

290 М 0,22 0,45 1,30 0,015 0,005 0,05 0,05 0,04 3), 4) 0,43 0,23

320 N 0,24 0,40 1,40 0,015 0,005 0,075) 0,055) 0,045> 3), 4) 0,43 0,23

320 Q 0,18 0,45 1,40 0,015 0,005 0,05 0,05 0,04 3), 4) 0,43 0,23

320 М 0,22 0,45 1,30 0,015 0,005 0,05 0,05 0,04 3), 4) 0,43 0,23

360 N 0,24 0,45 1,40 0,015 0,005 0,105> 0,055) 0,045) 3), 4) 0,43 0,23

360 Q 0,18 0,45 1,50 0,015 0,005 0,05 0,05 0,04 3), 4) 0,43 0,23

360 М 0,22 0,45 1,40 0,015 0,005 5) 5) 5) 3), 4) 0,43 0,23

390 N 0,24 0,45 1,40 0,015 0,005 0,105> 0,055) 0,045) 3), 4) 0,43 0,23

390 Q 0,18 0,45 1,50 0,015 0,005 0,075) 0,055) 0,045> 3), 4) 0,43 0,23

390 М 0,22 0,45 1,40 0,015 0,005 5) 5) 5) 3), 4) 0,43 0,23

415 N 0,24 0,45 1,40 0,015 0,005 0,10 0,05 0,04 4), 6) По согласованию

415 Q 0,18 0,45 1,70 0,015 0,005 5) 5) 5) 4), 6) 0,43 0,23

415 М 0,12 0,45 1,60 0,015 0,005 5) 5) 5) 4), 6) 0,43 0,23

450 Q 0,18 0,45 1,70 0,015 0,005 5) 5) 5) 4), 6) 0,43 0,23

450 М 0,12 0,45 1,70 0,015 0,005 5) 5) 5) 4), 6) 0,43 0,23

485 Q 0,18 0,45 1,80 0,015 0,005 5) 5) 5) 4), 6) 0,43 0,23

485 М 0,12 0,45 1,80 0,015 0,005 5) 5) 5) 4), 6) 0,43 0,23

1) Для каждого уменьшения на 0,01 % от указанной максимальной массовой доли С допускается увеличение 
на 0,05 % выше указанной максимальной массовой доли Мл, но не более:

- 1,65 % — для классов прочности от 245 до 360 включительно;
- 1,75 % — для классов прочности свыше 360, но менее 485;
- 2,00 % — для класса прочности 485.
2) Nb + V < 0,06 %.
3) Си < 0,50 %; Ni < 0,30 %; Сг < 0,30 % и Мо < 0,15 %.
4) Не допускается намеренного добавления В. Массовая доля остаточного В < 0,001 %.
5) Nb + V + Ti < 0,15 %.
6) Си < 0,50 %; Ni < 0,50 %; Сг < 0,50 % и Мо < 0,50 %.

6.4 Механические свойства

6.4.1 Механические свойства труб, определенные при испытаниях на растяжение, должны соот
ветствовать требованиям, приведенным в таблице 4.
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Т а б л и ц а  4 — Механические свойства труб

Класс
прочности

Основной металл Сварное соединение
Предел текучести 

о0 2, Н/мм2
Временное

сопротивление ов, Н/мм2
Отношение

°оУав
Относительное 
удлинение 55, %

Временное
сопротивление ов, Н/мм2

не менее не более не менее не более не более не менее не менее не более
245 245 450 415 655 0,93 21 415 690
290 290 495 415 655 0,93 21 415 690
320 320 525 435 655 0,93 20 435 690
360 360 530 460 690 0,93 20 460 690
390 390 545 490 690 0,93 20 490 690
415 415 565 520 690 0,93 20 520 690
450 450 600 535 690 0,93 20 535 690
485 485 635 570 690 0,93 20 570 690

6.4.2 Ударная вязкость металла труб толщиной стенки 6 мм и более при температуре испытания 
минус 20 °С должна соответствовать требованиям таблицы 5.

Доля вязкой составляющей в изломе образцов после испытаний на ударный изгиб металла труб 
ВЧС толщиной стенки 6 мм и более должна соответствовать требованиям таблицы 5.

Т а б л и ц а  5 — Ударная вязкость металла труб и доля вязкой составляющей в изломе образца

Наружный диаметр D, мм

Ударная вязкость KCV1), Дж/см2, не менее
Доля вязкой 

составляющей в 
изломе образца 

основного металла2), 
% ,не менее

Основной металл

Сварное
соединениеКласс прочности

до 415 включ. 450 485

До 508 включ. 34 34 50

34 80
Св. 508 до 720 включ. 34 34 50

Св. 720 до 1220 включ. 50 50 50

Св. 1220 до 1422 включ. 50 68 68

1) Среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех образцов. Допускается снижение удар
ной вязкости на одном из трех образцов на 10 Дж/см2 от установленной нормы.

2) Среднеарифметическое значение по результатам испытаний трех образцов. Допускается снижение доли 
вязкой составляющей на одном из трех образцов до 60 %.

Между изготовителем и заказчиком могут быть согласованы другие требования к ударной вяз
кости.

6.4.3 При испытании падающим грузом основного металла труб ДСФ, ЛС и ЛГС классов прочно
сти 360 и более и в состоянии поставки Q и М среднее значение доли вязкой составляющей в изломе 
образцов (комплекта из двух образцов) должно быть не менее 85 % при температуре испытания минус 
20 °С.

По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается проведение испытаний при дру
гой температуре, указанной в заказе.

6.4.4 Твердость основного металла, металла сварного шва, зоны сплавления и зоны термическо
го влияния должна быть не более 250 HV10 по ГОСТ 2999.

По согласованию между изготовителем и заказчиком норма твердости может быть изменена.

6.5 Микроструктура

6.5.1 Загрязненность металла труб неметаллическими включениями по среднему баллу по 
ГОСТ 1778 должна быть не более 2,5 по каждому виду включений (С, СХ, СП, СН, ОТ, ОС и НТ, НС, НА).
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6.5.2 Величина действительного зерна основного металла должна соответствовать номерам 
9— 11 шкалы 1 по ГОСТ 5639.

6.6 Технологические свойства

6.6.1 Трубы ДСФ, ЛС и ЛГС должны выдерживать испытание сварного соединения на статический 
изгиб.

6.6.2 Трубы ВЧС должны выдерживать испытание на сплющивание.

6.7 Предельные отклонения размеров, формы и длины

6.7.1 Предельные отклонения наружного диаметра
Отклонения наружного диаметра и овальность труб не должны быть более предельных отклоне

ний и овальности, указанных в таблице 6.

Т а б л и ц а  6 — Предельные отклонения наружного диаметра и овальность труб
В миллиметрах

Наружный диаметр D

Предельное отклонение наружного 
диаметра Овальность, не более

кроме концов 
труб1» концов труб1) кроме концов труб1) КОНЦОВ труб1)

От 73 до 168 ±0,0075D От -0,4 до +1,6
0,0200 для -§<75; 

по согласованию для

# > 75

0,0150 для §<75 ; 
по согласованию для

f > 7 5

От 168 до 610 включ. ±0,0075D, 
но не более ±3,2

±0,005D, 
но не более ±1,6 0,0200 0,0150

Св. 610 ±0,005D, 
но не более ±4,0 ±1,6

0,0150, но не более 

15 для §<;75;

2% для § > 7 5

0,010, но не более 13 

для §<; 75;

1,5% для § > 7 5

1) Длиной не менее 100 мм от торца.

6.7.2 Предельные отклонения толщины стенки
Отклонения толщины стенки труб не должны быть более предельных отклонений, указанных в 

таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Предельные отклонения толщины стенки труб
В миллиметрах

Толщина стенки S Предельное отклонение толщины стенки
До 5 включ. ±0,5
Св. 5 до 15 ±0,1 S

От 15 ±1,5

6.7.3 Предельные отклонения длины
Отклонения мерной длины труб не должны быть более +100 мм.
6.7.4 Предельные отклонения формы
6.7.4.1 Предельные отклонения от прямолинейности 
Трубы должны быть прямолинейными.
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Отклонение от прямолинейности труб не должно превышать:
а) для труб наружным диаметром до 457,0 мм включительно — 1,5 мм на любом участке длиной

1 м;
б) для труб наружным диаметром свыше 457,0 мм — 0,2 % от всей длины трубы.
Между изготовителем и заказчиком могут быть согласованы другие отклонения от прямолиней

ности труб.
6.7.4.2 Предельные отклонения профиля от теоретической окружности
Отклонения профиля наружной поверхности труб ДСФ, ЛС и ЛГС от теоретической окружности в 

зоне сварного соединения по дуге окружности длиной 200 мм не должно превышать 0,15 % номиналь
ного наружного диаметра, но не более 2,0 мм.

6.8 Качество поверхности

6.8.1 На наружной и внутренней поверхностях основного металла труб не допускаются:
- плены, трещины, закаты и рванины;
- дефекты, выводящие толщину стенки за допустимые значения;
- дефекты глубиной более 10,0 % толщины стенки.
На торцах труб и фаске не допускаются расслоения.
6.8.2 Подрезы на трубах ДСФ, ЛС и ЛГС:
а) глубиной до 0,4 мм включительно — допустимы независимо от их длины, могут быть оставле

ны на трубе без ремонта или удалены косметической абразивной зачисткой;
б) глубиной свыше 0,4 до 0,8 мм включительно — должны быть удалены абразивной зачисткой в 

соответствии с 6.8.6 при следующих условиях:
1) длина отдельных подрезов не более 0,5S;
2) глубина отдельных подрезов не более 0,1 S;
3) на любом участке сварного соединения длиной 300 мм не более двух таких подрезов;

в) превышающие ограничения, установленные в перечислении б), должны быть классифициро
ваны как дефекты, и в зависимости от их расположения должно быть выполнено одно из следующих 
действий:

1) подрезы сварных соединений должны быть отремонтированы сваркой в соответствии с 6.8.7;
2) участки труб с подрезами должны быть отрезаны с учетом ограничений по длине труб;
3) труба должна быть забракована полностью.

6.8.3 Прожоги и прижоги должны быть классифицированы как дефекты.
Прижоги могут быть удалены абразивной зачисткой в соответствии с 6.8.6.
Участки труб с прижогами и прожогами на поверхности могут быть отрезаны с учетом ограничений 

по длине труб.
6.8.4 Длина вмятин в любом направлении должна быть не более 0,5D, а глубина, измеряемая по 

расстоянию между крайней точкой отклонения и линией продления обычного контура трубы, не должна 
превышать следующих значений:

а) 3,2 мм — для вмятин с острым дном, образующихся в холодном состоянии;
б) 6,4 мм — для остальных вмятин.
Допускается исправление вмятин по методике изготовителя.
6.8.5 Другие несовершенства поверхности должны быть изучены, классифицированы и обрабо

таны следующим образом:
а) несовершенства глубиной до 0,1 S включительно, не выводящие толщину стенки за минималь

но допустимые значения, должны быть классифицированы как допустимые несовершенства и могут 
быть оставлены на трубе без ремонта или удалены косметической абразивной зачисткой;

б) несовершенства глубиной свыше 0,1 S, не выводящие толщину стенки за минимально допусти
мые значения, должны быть классифицированы как дефекты и удалены абразивной зачисткой в соот
ветствии с 6.8.6 или обработаны в соответствии с перечислением в);

в) несовершенства, выводящие толщину стенки за минимально допустимые значения, должны 
быть классифицированы как дефекты и в зависимости от их расположения должно быть принято одно 
из следующих действий:

1) несовершенства сварных соединений должны быть отремонтированы сваркой в соответ
ствии с 6.8.7;
2) участки труб с несовершенствами на поверхности должны быть отрезаны с учетом ограни
чений по длине труб;
3) труба должна быть забракована полностью.
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6.8.6 Абразивная зачистка должна быть выполнена таким образом, чтобы зачищенная поверх
ность плавно переходила в контур трубы. Полнота удаления дефектов должна быть проверена визу
ально, с применением, при необходимости, неразрушающего контроля. Толщина стенки в месте зачист
ки должна соответствовать требованиям 6.7.2.

П р и м е ч а н и е  — К месту зачистки не применимы требования по минусовому предельному отклонению 
наружного диаметра и овальности (см. 6.7.1).

6.8.7 Допускается ремонт сваркой сварных швов труб ДСФ, ЛС и ЛГС в соответствии с требова
ниями приложения А.

6.9 Сплошность металла

6.9.1 Трубы должны выдерживать испытательное гидростатическое давление, рассчитанное по 
ГОСТ 3845, при допускаемом напряжении в стенке трубы, указанном в таблице 8.

При этом испытательное гидростатическое давление должно быть:
- не более 12 МПа — для труб наружным диаметром до 219 мм включительно:
- не более 15 МПа — для труб наружным диаметром свыше 219 мм.

Т а б л и ц а  8 — Допускаемое напряжение в стенке трубы

Класс прочности Допускаемое напряжение в стенке трубы, Н/мм2

245 0,60 а0 2

290—485 0,90 а0 2

П р и м е ч а н и е  — Для расчета применяется минимальное нормируемое значение а0 2 (см. таблицу 4).

По требованию заказчика испытание проводят при расчетном испытательном гидростатическом 
давлении.

6.9.2 Основной металл труб должен пройти ультразвуковой контроль для выявления расслоений.

П р и м е ч а н и е  — Допускается не проводить ультразвуковой контроль основного металла труб (за ис
ключением концевых участков), если прокат прошел неразрушающий контроль по ГОСТ ISO 10893-9 с уровнем 
приемки U2.

Сварные соединения труб ДСФ, ЛС, ЛГС должны пройти:
- автоматизированный ультразвуковой контроль для выявления несовершенств продольной и по

перечной ориентаций с последующим ручным ультразвуковым или радиографическим контролем вы
явленных сомнительных участков и ручным ультразвуковым контролем участков, не охваченных при 
автоматизированном ультразвуковом контроле;

- радиографический контроль для выявления несовершенств на концевых участках труб.
Сварные соединения труб ВЧС должны пройти ультразвуковой контроль для выявления продоль

ных дефектов.
По согласованию между изготовителем и заказчиком трубы должны пройти магнитопорошковый 

контроль или контроль методом проникающих веществ для выявления расслоений и трещин на торцах.

6.10 Параметры сварного соединения

6.10.1 Параметры усиления сварного шва
6.10.1.1 На трубах ДСФ, ЛС и ЛГС высота усиления наружного и внутреннего сварного шва долж

на соответствовать указанной в таблице 9.

Т а б л и ц а  9 — Высота усиления сварного шва (кроме концов трубы) на трубах ДСФ, ЛС и Л ГС
В миллиметрах

Толщина стенки S
Высота усиления сварного шва1>, не более

внутреннего наружного

До 13 включ. 3,5 3,5

Св. 13 3,5 4,5

1) Изготовитель может уменьшить высоту усиления сварного шва, превышающую допустимую, до допусти
мой высоты путем механической абразивной зачистки.
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На концах труб на длине не менее 100 мм усиление внутреннего сварного шва должно быть снято 
до высоты не более 0,5 мм, но не ниже поверхности основного металла труб.

Если согласовано, на концах труб на длине не менее 150 мм усиление наружного сварного шва 
должно быть снято до высоты не более 0,5 мм, но не ниже поверхности основного металла труб.

Переход от усиления сварного шва к основному металлу труб должен быть плавным, без резких 
изменений профиля.

6.10.1.2 На трубах ВЧС наружный и внутренний грат сварного шва должны быть удалены. При 
удалении грата допускается утонение стенки трубы, не выводящее толщину стенки за допустимые зна
чения. Высота остатка удаленного грата не должна превышать значений, указанных в таблице 10.

Т а б л и ц а  10 — Высота остатка удаленного грата на трубах ВЧС
В миллиметрах

Толщина стенки S Высота остатка удаленного грата, не более

До 4 вкпюч. 0.10S

Св. 4 до 8 включ. 0,40

Св. 8 0,05S

6.10.2 Смещение осей наружного и внутреннего сварных швов
Смещение осей наружного и внутреннего сварных швов на торцах труб ДСФ, ЛС и ЛГС не должно 

быть более:
- 3,0 мм — для труб толщиной стенки до 20 мм включительно;
- 4,0 мм — для труб толщиной стенки свыше 20 мм.
6.10.3 Смещение кромок в сварном соединении
В сварном соединении труб относительное смещение кромок проката по высоте не должно пре

вышать 10 % толщины стенки, но не более 3 мм.

6.11 Отделка концов труб

6.11.1 Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Отклонение торцов труб от перпен
дикулярности не должно быть более 1,6 мм.

6.11.2 Отделка концов труб должна соответствовать ГОСТ 34094 для толщины стенки:
- от 3,0 до 15,0 мм включительно — тип ФП1;
- свыше 15,0 мм — тип ФС2.
По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается поставка труб с другим типом 

отделки концов по ГОСТ 34094.

6.12 Остаточная магнитная индукция

Трубы должны проходить контроль остаточной магнитной индукции.
Среднее значение четырех показаний остаточной магнитной индукции труб не должно превышать 

3,0 мТл (30 Гс), и ни одно отдельное показание не должно превышать 3,5 мТл (35 Гс).
Изготовитель может гарантировать соответствие остаточной магнитной индукции металла труб 

установленным требованиям без проведения контроля.

6.13 Маркировка

Маркировка накаткой или клеймением ударным способом не допускается. Остальные требования 
к маркировке труб должны соответствовать ГОСТ 10692.

На расстоянии 200— 700 мм от торца трубы должна быть нанесена цветовая маркировка одной 
кольцевой полосой зеленого цвета.

7 Требования безопасности и охраны окружающей среды
Трубы пожаробезопасны, взрывобезопасны, электробезопасны, нетоксичны, экологически без

опасны и не представляют радиационной опасности.
Специальные меры безопасности при транспортировании и хранении труб не требуются.
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8 Правила приемки
8.1 Трубы принимают партиями.
Партия должна состоять из труб одного наружного диаметра и толщины стенки, одного класса 

прочности и одного состояния поставки.
Количество труб в партии должно быть не более, шт.:
- 400 — при наружном диаметре от 73 до 159 мм включительно;
- 200 — при наружном диаметре свыше 159 мм до 426 мм включительно;
- 100 — при наружном диаметре свыше 426 мм.
8.2 Для подтверждения соответствия труб требованиям настоящего стандарта изготовитель про

водит приемочный контроль.
Виды контроля, нормы отбора труб от партии и образцов от каждой отобранной трубы при про

ведении приемочного контроля указаны в таблице 11.

Т а б л и ц а  11 — Виды контроля, нормы отбора труб и образцов

Вид контроля Норма отбора труб 
от партии (плавки), шт.

Норма отбора образцов от каждой отобранной 
трубы, шт.

Контроль химического состава изделия 2 от плавки1) 1

Испытание на растяжение основного 
металла трубы

1 от плавки 1

Испытание на растяжение сварного со
единения

1 1

Испытание на ударный изгиб основного 
металла трубы

1 от плавки 3

Испытание на ударный изгиб сварного 1 Для труб ВЧС:
соединения - 3 от сварного шва.

Для труб ДСФ:
- 3 от сварного шва;
- 3 с надрезом по зоне термического вли

яния.
Для труб ПС и ЛГС:

- 3 от корня сварного шва;
- 3 от шва, сваренного последним;
- 3 с надрезом по зоне термического вли

яния корня шва;
- 3 с надрезом по зоне термического влия

ния шва, сваренного последним

Контроль твердости 1 1

Контроль загрязненности основного ме
талла труб неметаллическими включе
ниями

2 от плавки1) 6

Контроль величины зерна 12) 1

Испытание падающим грузом основного 
металла трубы

1 от плавки 2

Испытание на статический изгиб 2 от плавки 1

Испытание на сплющивание 2 1

Контроль наружного диаметра и оваль
ности концов

100 % —

Контроль овальности, кроме концов 3) —

Контроль толщины стенки 100 % —
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Окончание таблицы 11

Вид контроля Норма отбора труб 
от партии (плавки), шт.

Норма отбора образцов от каждой отобранной 
трубы, шт.

Контроль длины 100 % —

Контроль прямолинейности 3) —

Контроль отклонения профиля на
ружной поверхности от теоретической 
окружности

Каждая 10-я труба —

Контроль качества поверхности 100 % —

Гидростатическое испытание 100 % —

Неразрушающий контроль 100 %4) —

Контроль параметров сварного соеди
нения

3) —

Контроль отделки концов 3) —

Контроль остаточной магнитной индук
ции 2

—

Л Допускается приемка по данным документа о приемочном контроле изготовителя листового и рулонного 
проката.

2) Для труб без термической обработки допускается приемка по данным документа о приемочном контроле 
изготовителя листового и рулонного проката.

3) По документации изготовителя.
Л Для труб ДСФ, ЛС и ЛГС проводят после операции экспандирования.

П р и м е ч а н и е  — Знак «—» означает, что образцы для контроля не отбирают.

8.3 При получении неудовлетворительных результатов какого-либо из видов выборочного кон
троля по нему проводят повторный контроль на удвоенной выборке труб от партии, исключая изделия, 
не выдержавшие первичного контроля. Удовлетворительные результаты повторного выборочного кон
троля труб распространяются на всю партию, исключая трубы, не выдержавшие первичный контроль.

При получении неудовлетворительных результатов повторного выборочного контроля труб допу
скается проведение контроля каждой трубы партии, исключая трубы, не выдержавшие повторные ис
пытания. Трубы ВЧС могут быть подвергнуты термической обработке для устранения несоответствия и 
предъявлены к приемке как новая партия.

8.4 На принятую партию труб оформляют документ о приемочном контроле 3.1 или 3.2 по 
ГОСТ 31458.

В документе о приемочном контроле должны быть приведены следующие сведения:
- наименование изготовителя;
- наименование заказчика;
- номер заказа;
- состояние поставки;
- обозначение настоящего стандарта;
- способ сварки;
- для труб ВЧС, подвергаемых термической обработке, — вид, режим и температура термической 

обработки;
- размер труб (наружный диаметр, толщина стенки);
- общая длина труб в метрах;
- для труб ДСФ, ЛС и ЛГС — теоретическая масса трубы в тоннах с точностью до килограмма;
- класс прочности;
- номер партии;
- номер плавки;
- количество труб;
- результаты приемочного контроля;
- дата оформления документа о приемочном контроле.
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9 Методы контроля

9.1 Отбор проб и образцов

Пробы отбирают и образцы изготавливают для контроля химического состава — по ГОСТ 7565, 
ГОСТ Р ИСО 14284, в остальных случаях — по ГОСТ 30432, если в настоящем разделе не указано иное.

Не допускается правка статической нагрузкой проб и образцов для механических и технологиче
ских испытаний.

9.2 Контроль химического состава и углеродного эквивалента

Химический состав стали определяют стандартными методами химического анализа, применяе
мыми соответственно для нелегированной и легированной стали.

П р и м е ч а н и е  — Химический состав нелегированной стали определяют методами химического анализа 
по стандартам группы «Сталь углеродистая и чугун нелегированный», легированной стали — по стандартам груп
пы «Стали легированные и высоколегированные».

Допускается проводить определение химического состава стали другими стандартными метода
ми. При возникновении разногласий контроль химического состава стали проводят стандартными ме
тодами химического анализа.

Углеродный эквивалент СЕРст рассчитывают по формуле

гг= _ гч . Si , Mn , Си , Ni , Cr , Mo , V , ср 
и с Рст “ и  + зо + 20 + 20 + 60 + 20 + 15 + 10 +0В’ ( 1)

где обозначения химических элементов представляют собой массовую долю химического элемента в 
стали, % (см. таблицу 3).

Если массовая доля бора менее 0,0005 %, то допускается для расчета СЕРст считать массовую 
долю бора равной нулю.

Углеродный эквивалент CEMW рассчитывают по формуле

CE„W = С + ^  + (Cr + Mo + V) (Ni + Cu) 
5 + 15 '

(2)

где обозначения химических элементов представляют собой массовую долю химического элемента в 
стали, % (см. таблицу 3).

9.3 Испытание на растяжение

Испытание на растяжение проводят:
а) основного металла:

1) труб ВЧС:
- наружным диаметром менее 219 мм — по ГОСТ 10006 на продольных образцах в виде 
полосы;
- наружным диаметром 219 мм и более — по ГОСТ 10006 на поперечных образцах в виде 
полосы или по ГОСТ 1497 на поперечных цилиндрических образцах типа III.

По согласованию между изготовителем и заказчиком допускается проводить испытания на рас
тяжение основного металла труб ВЧС наружным диаметром 377 мм и более, но не более 426 мм, по 
ГОСТ 10006 на продольных образцах в виде полосы;

2) труб ДСФ, ЛС и ЛГС:
- по ГОСТ 10006 или по ГОСТ 1497 на поперечных образцах;

б) сварного соединения труб:
1) наружным диаметром 219 мм и более — по ГОСТ 6996 на плоских поперечных образцах 
типа XII или XIII.
2) наружным диаметром менее 219 мм — на кольцевых образцах по документации изготови
теля.

9.4 Испытание на ударный изгиб и определение доли вязкой составляющей

Испытание на ударный изгиб основного металла труб проводят по ГОСТ 9454:
- на поперечных образцах — для труб наружным диаметром 219 мм и более;
- на продольных образцах — для труб наружным диаметром менее 219 мм.
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Испытания проводят на образцах:
- типа 11 — при толщине стенки труб 12 мм и более;
- типа 12 — при толщине стенки труб от 10 мм включительно до 12 мм;
- типа 13 — при толщине стенки труб менее 10 мм.
Испытание на ударный изгиб сварного соединения проводят:
- для труб ВЧС — по документации изготовителя;
- для труб ДСФ, ЛС и ЛГС — по ГОСТ 6996.
Испытания на ударный изгиб сварного соединения труб ДСФ проводят на поперечных образцах 

по ГОСТ 6996:
- типа X — при толщине стенки труб менее 12 мм;
- типа IX — при толщине стенки труб 12 мм и более.
Испытания на ударный изгиб сварного соединения труб ЛС и ЛГС проводят на поперечных об

разцах типа X по ГОСТ 6996.
Каждый образец для испытаний сварного соединения перед выполнением надреза должен быть 

подвергнут травлению для того, чтобы выполнить надрез в требуемом месте.
Ось надреза на образцах для испытаний сварного шва от труб ВЧС — по документации изгото

вителя.
Ось надреза на образцах для испытаний сварного соединения от труб ДСФ должна быть располо

жена по оси усиления наружного сварного шва или как можно ближе к этой оси, как показано на рисун
ке 1 а. Образец отбирают от участка, расположенного как можно ближе к наружной поверхности трубы.

Ось надреза на образцах для испытания зоны термического влияния от труб ДСФ должна быть 
расположена как можно ближе к краю усиления наружного сварного шва, как показано на рисунке 1 б. 
Образец отбирают от участка, расположенного как можно ближе к линии сплавления.

1 3

а — образец сварного шва б — образец зоны термического влияния

1 —  проба с надрезом в сварном шве как можно ближе к оси усиления наружного сварного шва или на ней; 2 —  центральная 
линия надреза образца; 3 —  проба с надрезом в зоне термического влияния сварного шва вблизи линии сплавления

Рисунок 1 — Расположение образцов для испытаний на ударный изгиб труб ДСФ

Ось надреза на образцах для испытаний корня сварного шва для труб ЛС и ЛГС должна быть рас
положена по оси шва, как показано на рисунке 2 а. Тип образца выбирают исходя из длины остаточной 
части корневого шва. Образец вырезают из середины остаточной части корневого шва, если в заказе 
на трубы не указано иное.

Ось надреза на образцах для испытаний шва, сваренного последним, для труб ЛС и ЛГС должна 
быть расположена по оси шва или как можно ближе к этой оси, как показано на рисунке 2 б. Образец 
отбирают от участка, расположенного как можно ближе к поверхности.

Ось надреза на образцах для испытания зоны термического влияния от труб ЛС и ЛГС для корне
вого шва должна быть расположена как можно ближе к линии сплавления корневого шва с основным 
металлом, как показано на рисунке 2 в. Образец вырезают из середины остаточной части корневого 
шва, если в заказе на трубы не указано иное.

Ось надреза на образцах для испытания зоны термического влияния шва, сваренного последним, 
для труб ЛС и ЛГС должна быть расположена по оси шва или как можно ближе к этой оси, как показано 
на рисунке 2 г. Образец отбирают от участка, расположенного как можно ближе к поверхности.
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1 3

4 5

г — образец зоны термического влияния шва, 
сваренного последним

1 —  проба с надрезом по оси сварного шва из середины остаточной части корневого шва; 2 —  центральная линия надреза 
образца; 3 —  проба с надрезом по оси сварного шва как можно ближе к поверхности; 4 —  проба с надрезом в зоне термического 
влияния корня сварного шва как можно ближе к линии сплавления корневого шва с основным металлом; 5 —  проба с надрезом 

в зоне термического влияния сварного шва как можно ближе к поверхности

Рисунок 2 — Расположение образцов для испытаний на ударный изгиб труб ЛС и ЛГС

Долю вязкой составляющей в изломе образцов KCV после испытаний на ударный изгиб опреде
ляют:

- на образцах типа 11 — по ГОСТ 4543— 2016 (приложение Г);
- на образцах типов 12, 13 — по документации изготовителя.

9.5 Контроль твердости

Контроль твердости проводят по ГОСТ 2999 на поперечных образцах, как показано на рисунке 3:
- для труб ВЧС толщиной стенки от 3,0 до 4,0 мм включительно — рисунок 3 а;
- для труб ВЧС толщиной стенки свыше 4,0 до 6,0 мм включительно — рисунок 3 б;
- для труб ВЧС толщиной стенки свыше 6,0 мм — рисунок 3 в;
- для труб ДСФ — рисунок 3 г;
- для труб ЛС и ЛГС — рисунок 3 д.
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1

3  1

Рисунок 3, лист 1 — Схема расположения отпечатка при контроле твердости
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д — трубы ЛС и ЛГС

1 — центральная линия сварного шва; 2 —  0,75 мм от линии сплавления, область перегрева ЗТВ; 3 —  1S от линии сплавления;
4 —  на расстоянии 1,0 мм в видимой зоне термического влияния

Рисунок 3, лист 2

9.6 Контроль загрязненности

Контроль загрязненности основного металла труб неметаллическими включениями проводят по 
ГОСТ 1778 методом Ш, вариант Ш1 или LU4, по всей плоскости шлифа с продольным направлением 
волокон.

9.7 Контроль величины зерна

Контроль величины зерна проводят по ГОСТ 5639 методом сравнения.
Отбор проб и вырезку образцов проводят, как указано на рисунке 4.
Контроль величины зерна проводят по всей плоскости шлифа, указанной на рисунке 4, за исклю

чением зоны обезуглероженного слоя.

9.8 Испытание падающим грузом

Испытание падающим грузом основного металла труб проводят по ГОСТ 30456.

9.9 Испытание на статический изгиб

Испытания сварных соединений на статический изгиб проводят на плоских поперечных образцах 
со снятыми усилениями наружного и внутреннего швов по ГОСТ 6996.
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а —  длина образца, не менее 10 мм; Ь1 —  припуск на шлифование, не менее 0,5 мм; S —  толщина стенки трубы, мм; 1 — проба,
образец; 2 —  контролируемая плоскость шлифа

Рисунок 4 — Схема отбора образцов для контроля величины зерна

Один образец располагают внутренним швом в растягиваемой зоне, а другой — наружным швом 
в растягиваемой зоне. Угол изгиба — 120°.

Образцы должны выдерживать изгиб без образования трещин и протяженных надрывов. Допуска
ются одиночные надрывы длиной не более 3,0 мм и глубиной не более 12,5 % толщины.

9.10 Испытание на сплющивание

Испытания на сплющивание проводят по ГОСТ 8695. Образцы испытывают таким образом, чтобы 
на одном из них сварной шов совпадал, а на втором находился под углом 90° к оси приложения на
грузки.

Сплющивание труб проводят до расстояния между сплющивающими плоскостями, равного 2/3 
наружного диаметра, без появления видимых невооруженным глазом трещин, надрывов и расслоений 
в сварном соединении и основном металле.

9.11 Контроль размеров, формы и длины

9.11.1 Контроль наружного диаметра проводят микрометром по ГОСТ 6507, штангенциркулем по 
ГОСТ 166, калибром-скобой по ГОСТ 18360, ГОСТ 18365, ГОСТ 2216 или вычисляют по формуле (3) при 
измерении периметра рулеткой по ГОСТ 7502:

D = ̂ -2A p -0 ,2 , (3)
где Р — наружный периметр поперечного сечения трубы, мм; 

к — число Пи, принятое равным 3,14159;
А р — толщина ленты рулетки, мм;
0,2 — погрешность при измерении периметра трубы за счет перекоса ленты рулетки, мм.

Контроль наружного диаметра допускается проводить с помощью специальной измерительной 
ленты, имеющей шкалу со значениями диаметра, соответствующими значениям, вычисленным по фор
муле (3).

При возникновении разногласий контроль наружного диаметра проводят прямым измерением, 
пересчет периметра по формуле (3) не допускается.

9.11.2 Овальность труб должна быть определена как отношение разности наибольшего и наи
меньшего диаметров, измеренных в одном поперечном сечении, к номинальному значению этого диа
метра, при этом не проводят измерение диаметров на участках шириной приблизительно 35 мм по обе 
стороны от оси шва для труб ВЧС и приблизительно 100 мм — для труб ДСФ, ЛС и Л ГС.

9.11.3 Толщину стенки контролируют по концам труб микрометром по ГОСТ 6507, индикаторным 
стенкомером или толщиномером по ГОСТ 11358, или специальным механическим средством измере
ний с контактным наконечником.
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Допускается проводить контроль толщины стенки поверенным ультразвуковым толщиномером. 
При возникновении разногласий контроль проводят механическими средствами измерений.

9.11.4 Длину труб контролируют измерительной рулеткой по ГОСТ 7502.
9.11.5 Отклонение от прямолинейности труб на участке длиной 1 м контролируют поверочной 

линейкой по ГОСТ 8026 и набором щупов по документации изготовителя.
Отклонение от прямолинейности по всей длине трубы контролируют по ГОСТ 26877.
Отклонение профиля наружной поверхности от теоретической окружности контролируют по до

кументации изготовителя.
9.11.6 Допускается проводить контроль размеров, длины и формы труб другими средствами из

мерений, метрологические характеристики которых обеспечивают необходимую точность измерений.

9.12 Контроль качества наружной и внутренней поверхностей

Контроль качества наружной поверхности проводят визуально без применения увеличительных 
приспособлений. Глубину несовершенств и участков зачистки определяют по документации изготови
теля.

Контроль качества внутренней поверхности труб проводят с помощью перископа по всей длине.
Допускается проводить контроль качества внутренней поверхности труб наружным диаметром до 

720 мм с обоих концов трубы на просвет, используя осветительные устройства.
Изготовитель гарантирует соответствие качества не осматриваемой перископом внутренней по

верхности труб установленным требованиям на основании удовлетворительных результатов неразру
шающего контроля, предусмотренного настоящим стандартом.

9.13 Испытание труб гидростатическим давлением

Испытания труб внутренним гидростатическим давлением проводят по ГОСТ 3845 с выдержкой 
под давлением не менее 10 с.

9.14 Неразрушающий контроль

9.14.1 Ультразвуковой контроль основного металла труб проводят по ГОСТ ISO 10893-8 с уровнем 
приемки U3 или по согласованию между изготовителем и заказчиком — с уровнем приемки U2.

Ультразвуковой контроль сварных соединений проводят:
- труб ВЧС, ДСФ, а также труб ЛС и Л ГС (облицовочных соединений) — по ГОСТ ISO 10893-11 с 

уровнем приемки U3 или по согласованию между изготовителем и заказчиком — с уровнем приемки U2;
- труб ЛС и ЛГС (корневых соединений) — по документации изготовителя, разработанной в соот

ветствии с требованиями приложения Б.
Для труб ВЧС сварной шов может быть проконтролирован одновременно с основным металлом в 

соответствии с ГОСТ ISO 10893-10, уровень приемки U3/C, или по согласованию между изготовителем 
и заказчиком — с уровнем приемки U2/C.

При ультразвуковом контроле труб в динамическом режиме любое несовершенство, вызывающее 
сигнал, превышающий допустимый уровень приемки, должно быть классифицировано как дефект, за 
исключением следующих случаев:

а) несовершенство при ультразвуковом контроле в статическом режиме вызывает меньший сиг
нал, чем допустимый уровень приемки, и подтверждено, что был получен максимальный сигнал;

б) сигнал вызван несовершенством поверхности, не являющимся дефектом, описанным в 6.8;
в) несовершенство при последующем радиографическом контроле труб ДСФ, ЛС и ЛГС может 

быть отнесено к шлаковому включению или газовой поре и соответствует требованиям 9.14.2.
9.14.2 Радиографический контроль сварных соединений проводят:
- труб ДСФ, а также труб ЛС и ЛГС (облицовочных соединений) — по ГОСТ ISO 10893-6 или по 

ГОСТ ISO 10893-7, класс качества изображения выбирает изготовитель;
- труб ЛС и ЛГС (корневых соединений) — по документации изготовителя, разработанной в соот

ветствии с требованиями приложения Б.
Не допускаются трещины, несплавления и непровары, а также несовершенства, размер и/или 

количество которых превышают значения, указанные в таблицах 12 и 13.
Радиографический контроль для выявления несовершенств на концевых участках труб проводят 

на расстоянии не менее 200 мм от торцов.

23



ГОСТ Р 71928—2025

Т а б л и ц а  12 — Удлиненные несовершенства типа включений

Максимальный размер, 
мм

Расстояние между 
отдельными включениями, 

мм, не менее

Количество отдельных 
несовершенств на любом 

участке сварного соединения 
(длиной 150 мм), не более

Сумма длин отдельных 
несовершенств на любом 

участке сварного соединения 
(длиной 150 мм), мм, не более

1,6 X 13,0 150 1 13

1,6 X 6,4 75 2 13

1,0 х 3,2 50 3 13

П р и м е ч а н и е  — За удлиненные включения принимают включения, у которых отношение длины к ширине 
более или равно 3:1.

Т а б л и ц а  13 — Округлые несовершенства типа включений и газовых пор

Диаметр, мм, 
не более

Ближайший 
размер, мм

Расстояние между 
отдельными 

включениями, мм, 
не менее

Количество отдельных 
несовершенств на любом 

участке сварного соединения 
(длиной 150 мм), не более

Сумма диаметров 
несовершенств на любом 

участке сварного соединения 
(длиной 150 мм), мм, не более

3,2 3,2 50,0 2 6,4

3,2 1,6 25,0 Любое 6,4

3,2 0,8 13,0 Любое 6,4

3,2 0,4 9,5 Любое 6,4

1,6 1,6 13,0 4 6,4

1,6 0,8 9,5 Любое 6,4

1,6 0,4 6,4 Любое 6,4

0,8 0,8 6,41> 8 6,4

0,8 0,4 4,8 Любое 6,4

0,4 0,4 3,2 16 6,4

1) Допускается для двух несовершенств диаметром до 0,8 мм включительно расположение на расстоянии 
одного диаметра при условии, что они отделены от другого несовершенства как минимум на 13 мм.

9.14.3 Магнитопорошковый контроль проводят по ГОСТ ISO 10893-5, контроль методом проника
ющих веществ — по ГОСТ ISO 10893-4. Не допускаются расслоения протяженностью 3,2 мм и более и 
трещины.

9.15 Контроль параметров сварного соединения

Высоту усиления сварного шва и высоту остатка грата контролируют шаблонами или микро
метром по ГОСТ 6507 или индикатором часового типа по ГОСТ 577.

Смещение осей сварных швов труб контролируют штангенциркулем по ГОСТ 166 на макрошлифе 
или на торце. Допускается контролировать смещение осей сварных швов на микрошлифе с использо
ванием измерительного микроскопа.

Относительное смещение кромок проката по высоте контролируют штангенглубиномером по 
ГОСТ 162, специальным приспособлением (шаблоном) или по методике завода-изготовителя.

9.16 Контроль отделки концов

Контроль отделки концов труб проводят по документации изготовителя.

9.17 Контроль остаточной магнитной индукции

Измерения остаточной магнитной индукции проводят на торце труб по окружности каждого конца 
трубы. Приблизительно через 90° должны быть сняты четыре показания.
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П р и м е ч а н и е  — Измерения, проводимые на трубах, уложенных штабелями, не считаются корректными.

Измерения проводят по документации изготовителя гауссметром, магнитометром, миллитесламе- 
тром или другим прибором, измерения по которому основаны на эффекте Холла.

10 Упаковка, транспортирование и хранение
Упаковку, транспортирование и хранение труб осуществляют по ГОСТ 10692.

11 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящего стандарта при условии 

соблюдения норм и правил транспортирования и хранения труб и соответствия условий эксплуата
ции назначению труб.
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Приложение А 
(обязательное)

Ремонт сваркой сварных швов

А.1 Ремонт дефектных участков сварных швов сваркой выполняют одним из следующих способов:
- ручным дуговым покрытыми электродами;
- механизированным дуговым в защитном газе, в смеси защитных газов или под слоем флюса;
- автоматическим дуговым под слоем флюса.
А.2 Перед сваркой допускается вырубка дефектных участков шва с последующей зашлифовкой.
Внешний край впадины не должен заходить в тело трубы более чем на 3,2 мм, при измерении вдоль по

верхности трубы перпендикулярно шву (см. рисунок А.1). Если не согласовано иное, ремонт сварных соединений 
должен быть проведен до экспандирования.

1 —  усиление сварного соединения; 2 —  край образовавшейся впадины 

Рисунок А.1 — Впадина, получившаяся в результате зачистки сварного соединения

А.З Длина ремонтного сварного шва должна быть не менее 50 мм и не более 500 мм, по требованию заказ
чика — не более 300 мм.

Суммарная длина отремонтированных участков сварного шва должна быть не более 5 % длины сварного 
шва, при этом место возобновления автоматической сварки после ее остановки не считается отремонтированным 
участком.

А.4 Дефекты сварного соединения, расстояние между которыми менее 100 мм, должны быть отремонти
рованы как один непрерывный дефект. Каждый отдельный ремонт должен быть выполнен не менее чем за два 
прохода на длине не менее 50 мм.

А.5 Не допускается проведение ремонта наружного, внутреннего и корневого сварных швов в одном по
перечном сечении.

Не допускается повторный ремонт сваркой одного и того же участка сварного шва.
А.6 Отремонтированные участки сварного шва должны быть зачищены и подвергнуты неразрушающему 

контролю тем же методом и с теми же критериями приемки, что и до ремонта.
Трубы после ремонта сваркой должны пройти гидростатическое испытание в соответствии с 6.9.1.
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Приложение Б 
(обязательное)

Требования к проведению ультразвукового и радиографического контроля 
корневых сварных соединений труб, выполненных лазерно-гибридной и лазерной сваркой

Б.1 Ультразвуковой контроль

Контроль проводят для выявления несовершенств продольной и поперечной ориентаций с использованием 
поперечных ультразвуковых волн.

Настроечные пазы должны быть расположены в основном металле вплотную к сварному шву и должны быть 
параллельны ему.

Остальные требования по ГОСТ ISO 10893-11, уровень приемки — U3, по согласованию между изготовите
лем и заказчиком — U2.

Б.2 Радиографический контроль

Качество изображения определяют с помощью индикаторов качества изображения IQI проволочного типа. 
Остальные требования:
- по ГОСТ ISO 10893-6 — при контроле с использованием пленки;
- по ГОСТ ISO 10893-7 — при цифровом контроле.
Класс качества изображения (А или В) выбирает изготовитель.
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