
Раздел К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА.
БУМАГА. КАРТОН

Г р у п п а  К20
к ГОСТ 4369—52 Пиломатериалы лиственных пород. Припуски на усушку

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 8, под
пункт а

для буковой доски для дубовой доски
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программа и методика испытаний

Поправка

https://www.stroyinf.ru/ispytaniya-stroitelnyh-materialov.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294787/4294787357.htm

