
Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

Группа Л27
к ГОСТ 16272—79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная тех
ническая. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.4. Таблица 1. Графа «Нор
ма для марки Г». Для пункта 1 0,03±0,03 0,30±0,03
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органы сертификации

Поправка
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