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Г р у п п а  А54
ГОСТ 3277—54 Концентрат апатитовый

Изменение № 1
Р а з д е л  I. « Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я »

Пункт 1. Таблица. Подпункт в. Изменена норма:
«11» на «14».

Р а з д е л  II. « П р а в и л а  п р и е м к и  и м е т о д ы  и с п ы т а н и й »
Пункт 7 изложен в новой редакции:

«7. Полученную среднюю пробу апатитового концентрата тщательно пе­
ремешивают и помещают в равных количествах в два пакета. Пакеты опе­
чатывают. На каждый пакет наклеивают этикетку с обозначением наимено­
вания завода-изготовителя, названия продукта и даты отбора пробы.

Один пакет передают в заводскую лабораторию для производства анали­
за, а другой хранят в течение двух месяцев».

Р а з д е л  III. « У п а к о в к а  и м а р к и р о в к а »
Пункт 13 дополнен словами:

«Дверные заграждения с внутренней стороны вагона должны быть выло­
жены оберточной бумагой».
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