
МКС 67.140.30
Поправка к ГОСТ 32615—2014 (ISO 2451:1973) Какао-бобы. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Казахстан KZ Госстандарт 
Республики Казахстан

(ИУС № 4 2020 г.)
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