
81 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МКС 81.080
Поправка к ГОСТ 5341—2016 Изделия огнеупорные для футеровки сталеразливочных ковшей. Технические условия

В каком 
месте

Напечатано Должно быть

Таблица 16, 
строка для 
показателя 8

8 Остаточные измене-
ния размеров при тем-
пературе испытания
1400 °С, %, не более — +0,3 +0,3 +0,3 +0,2 +0,3 +0,2 +0,3

8 Остаточные измене
ния размеров при тем-
пературе испытания 
1400 °С, %, не более — 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3

Таблица 17, 
строка для 
показателя 6

6 Остаточные из
менения разме
ров, %, не более +0,4 +0,2 +0,4 +1,0 +2,5 +1,5

при температуре
испытания, °С 1400 1400 — 1500 — 1600 1600 1600 —

6 Остаточные из
менения разме
ров, %, не более 0,4 0,2 0,4 1,0 2,5 1,5

при температуре
испытания, °С 1400 1400 — 1500 — 1600 1600 1600 —
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