
Группа Л65
Изменение № 1 ГОСТ 9426—75 Бумага асбестовая электроизоляционная
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 
29.12.78 № 3600 срок введения установлен

с 01.05.79

Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»;
«Specifications».

Пункт 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 6507—60 на ГОСТ 6507>—78.
( Продолжение см. стр. 136)

ростест москва

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rostest-ru.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 9426—75) 
Пункт 5.1. Последний абзац исключить.
Пункт 5.2. Заменить ссылку: ГОСТ 14Ш9Й—71 на ГОСТ Ш 92—77.
Раздел 6 изложить в новой редакции (пункт 2 исключить):

«6. Гарантии изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие бумаги требованиям настоящего 

стандарта при соблюдении потребителем условий хранения.
Гарантийный срок хранения бумаги с момента изготовления — три года».

(МУС № 2 <1979 г.)
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