
Группа В64

м ГОСТ 2§24—77 Трубки медные н латунные капиллярные. Технические ус* 
лоБНЯ (ем. изменение Ш 3, ИУС Ж  5—87)

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 65ч Таблица 16. Гра
фа «Предельные откло
нения по наружному диа
метру, мм»

!|
j ±0,010- ±0,10

(ИУС № 8 1988 г.)

319

испытание труб

Поправка к Изм. № 3

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294795/4294795579.htm

