
Поправка к ГОСТ 22411—77 Прутки из сплавов горячекатаные и кованые. Сортамент

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1. Второй абзац —  Показатели технического уровня, установ
ленные настоящим стандартом, предусмотре
ны для высшей категории качества

(ИУС № 2 2019 г.)
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испытание труб

Поправка

https://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294795/4294795842.htm

