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С.2
Изменение № 7 
ТУ 14-1-1409-75

1 Титульный лист. Заменить код ОКП: «09 8100» на «09 8131
09 8132».

2 Вводная часть. После марки стали ЗОХГСА дополнить маркой ЗОХГСА-Ш.

3 Пункт 1.1 изложить в редакции:

«1.1 Листовой прокат изготовляют размерами, указанными в таблице 1. 

Таблица 1
В миллиметрах

Толщина Ширина Длина

1,9-4,0* до 1200

4 до 1200
2000-6000

5-6 до 1400

7-20 до 1500

* Листовой прокат толщиной 1,9-4,0 мм поставляют из стали марки 60С2А».

4 Пункты 1.2 и 1.3. Заменить слово «листов» словами: «листового проката».

5 Пункт 2.2. Заменить слово «листы» словами: «листовой прокат».

6 Раздел 2 дополнить пунктом 2.4 в редакции:
«2.4 По требованию потребителя толстолистовой прокат из стали марки ЗОХГСА-Ш 

поставляют с нормированием загрязненности неметаллическими включениями (сульфи

ды, оксиды, силикаты хрупкие, пластичные и недеформирующиеся)».

7 Раздел 3 дополнить пунктом 3.5 в редакции: «3.5 Контроль загрязненности стали 

неметаллическими включениями проводят методом LU4 по ГОСТ 1778».

8 Приложения 1 и 2 заменить на прилагаемые.

9 Изменение №2 отменить.
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