
В51

ГОСТ 493—54 Бронзы безоловянные. Марки

Изменение № 1
Пункт 2. Таблицы 1 и *2. Марка бронзы Бр. Б 2,5 — исключена.
Пункт 2. Таблица 1 дополнена новыми марками бронз и нормами химиче

ского состава:
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Бр. БИТ 1,71
1 1,60-1,85 _ ||_

1 0 ,20 -0 ,40 | |0 ,10 -0 ,25 Осталь Ленты,
1 11 ные полосы,

Бр. БИТ 1,91 1,85—2,10 1_ 0 ,20 -0 ,40 0 ,1 0 -0 ,2 5 прутки,
проволока

Пункт 2. Таблица 2 дополнена новыми марками бронз и нормами допусти
мого содержания приуесей для них:

Т а б л и ц а  2
Б. Допустимое содержание примесей
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