
к ГОСТ 6942.0—80 Трубы чугунные канализационные н фасонные части к ним

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1Л0. Первый
абзац

Наружная и внутрен
няя поверхности труб и 
фасонных частей должны 
быть покрыты антикор
розионным составом на 
основе битумов BHHIV-3 
по ГОСТ 9812—74 или 
других марок, обеспечи- 
в ающин темпер атуру 
размягчения антикорро
зионного покрытия не 
ниже 333 К (60 eCj

Наружная н внутренняя
поверхности труб и фасон
ных частей должны быть 
покрыты антикоррозионным 
составов, обеспечивающим 
температуру размягчения 
антикоррозионного покры
тия не ниже 333 К (60 °С)
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https://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294796/4294796378.htm

