
к ГОСТ 18184.3—79 Ниобия пятиокись. Метод определения массовой доли серы

В каком месте Напечатано Должно быть

Под наименованием
стандарта

По всему тексту стан
— ОКСТУ 1709

дарта МЛ см3
0,01 н. 0,005 моль/дм3

Раздел 2. Второй аб
зац

ГОСТ 6675—73 ГОСТ 9147—80

центр сертификации

Поправка

https://www.stroyinf.ru/sertifikaciya-produkcii.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294796/4294796826.htm

