
Изменение № 2 ГОСТ 2642.6—81 Материалы и изделия огнеупорные. Методы 
определения двуокиси титана
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.04.85 
№1211 срок введения установлен

с 01.01.86

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 0809.
Разделы 5, 6. Наименование дополнить словами: «и кремнеземистых при 

массовой доле двуокиси кремния 80 % и более».
(ИУС № 7 1985 г.)
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