
Поправка к ГОСТ 32763—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минераль
ный. Метод определения истинной плотности

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 10, формула 2 {т -т Л -  рь
р -  1 ^ т,

т -  / ? 71  ч -  т2 -  т3 т -  т<\+ т2 -  т3

формула 3 (т-т,)-Рк (т-т,)-Рк
т — / г ? 1  +  т2 -  т3 т -  т 1  +  т2 -  т3

(ИУС №9 2018 г.)

эксклюзивные жакеты

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294798/4294798778.htm

