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Изменение № 2 ТУ 14-ЗР-56-2001

1 Пункт 1.2.19. Таблицу 4 и примечание изложить в новой редакции: 

« Т а б л и ц а  4

Марка стали
Толщина 

стенки трубы, мм

Ударная вязкость, KCU, 

кгс-м/см2 (МДж/м2) 

при температуре испытания, °С

+20 -20 -40

не менее

СтЗпсЗ, СтЗспЗ От 10 до 25 включ. 5,0 (0,49) — —

Св. 25 3,0 (0,29) — —

СтЗпс4, СтЗсп4 От 10 до 25 включ. — 1,5 (0,15) —

Св. 25 — — —

09Г2С Все стенки — — 2,5 (0,24)

П р и м е ч а н и е  -  Нормы ударной вязкости для низколегированных ма

рок стали за исключением 09Г2С по согласованию изготовителя с потребите

лем.»
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