
Поправка к ГОСТ 33054—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 
горных пород. Определение содержания зерен слабых пород в щебне (гравии)

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 4. Перечисление - игла стальная по ГОСТ 8030 (рисунок 2) и —

шестое игла алюминиевая в соответствии с ГОСТ 14838;

(ИУС № 12 2017 г.)

экспертиза промышленной безопасности

Поправка

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294801/4294801777.htm

