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ИЗМЕНЕНИЕ » I ОСТ 26-01-152-82
ПОКОВКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АДЮШНИЕВЫХ 
СПЛАВОВ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ 
Общие технические условия

Дата введения 01.07.87.

Срок действия стандарта продлить до 01.01.92.

Вводную часть после слов "сплавов марок" дополнить марками: 

"А8, А85" (перед АДО).

Таблица I. Графу "Виды испытаний" для поковок 2 и 3 груш

дополнить абзацем: "Испытания ультразвуком".

Таблицу I дополнить примечанием 2: "2. Контролю ультразву

ком подвергаются поковки, если это оговорено в чертеже детали".

Пункт 2.1 дополнить абзацем: "необходимость проведения 

ультразвукового контроля (УЗК)",

Пункт 2.4 дополнить ссылкой: ГОСТ 1X069-74.

Таблицу 2 дополнить марками AS, А85 (перед АДОО):

. Механические свойства при температуре 20°С марка |------------ ...--р—  ------------у.----.--- г
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твер
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А8, АБ5 60 6 30 3 25
АДОО 60 6 30 3 25 -
АДО, АД1 60 6 30 3 25 -

АЩ, AMир 100 10 50 5 20 -

проектирование канализации

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


ИЗМЕНЕНИЕ Jfc I ОСТ 26-01-152-82 С.2

Пункт 3*6. Заменить ссылку: "(табл.4)" на "(табл.5)".

Таблица 5. Графу "Виды обязательных испытаний” дця поко

вок 2 и 3 груш дополнить абзацем: "Испытания ультразвуком";

графу "Количество поковок от партии, подлекащих испытанию" 

для поковок 2 и 3 груш при испытаниях ультразвуком дополнить 

значением: 100$.

Пункт 4.3. Заменить ссылку: ГОСТ 11739.24-78 на ГОСТ 

11739.24-82.

Пункты 4.4, 4.4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 1497-73 на 

ГОСТ 1497-84.

Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 18617-73 на ГОСТ 18617-83.

Стр.17. Заменить ссылки: ГОСТ 11739.24-78 на ГОСТ 11739.24- 

82, ОСТ 26-QI-II83-80 на ОСТ 26-0I-II83-82.

Стр.18. Заменить ссылку: ГОСТ 18617-73 на ГОСТ 18617-83.
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