
МКС 93.080.20

Поправка к ГОСТ 33134— 2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Определение индекса пенетрации

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел
формулой

5. Первый абзац (перед 
(1))

округляют до первого деся
тичного знака

округляют до четвертого деся
тичного знака

(ИУС №6 2017 г.)

14

промышленная безопасность

Поправка

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294803/4294803483.htm

