
Поправка к ГОСТ Р 56793—2015 Композиты полимерные. Метод определения усталостного рас
слоения однонаправленно-армированных композитов

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 2. Нормативные 
ссылки

ГОСТ Р 56808— 2015 Композиты поли
мерные. Метод определения межслоевой вяз
кости разрушения однонаправленно-армиро
ванных композитов

Пункты 4.2; 4.3.6; 6.1.1; 
7.11

ГОСТ Р 56808 ГОСТ Р 56815

Приложение ДБ (спра
вочное). Седьмая строка

ГОСТ Р 56808— 2015 ГОСТ Р 56815— 2015

(ИУС № 4 2017 г.)
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http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/rostest-ru.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294804/4294804333.htm

